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Progettazione di sistema
Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

1. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Wasser-Zement-Wert alc Acqua/cemento

AG Auftraggeber Committenza
Wasser-Bindemittel-Wert all Acqual/legante

AN Auftragnehmer Appaltatore
Auftragnehmer AP Appaltatore

BBG Faserbetonklasse — Erhéhung Classe del calcestruzzo con fibre —
der Brandbestandigkeit aumento della resistenza al fuoco

BV Betonverflissiger Plastificante del calcestruzzo
Auftraggeber Co Committenza
Ortliche Bauaufsicht des Auftrag- DL Direzione Lavori (della Committenza)
gebers

EB Erstarrungsbeschleuniger Accelerante della presa
Erhohte Brandbestandigkeit ERF Elevata Resistenza al Fuoco

FaB-BBG Faserbeton zur Erh6hung CF-ERF Calcestruzzo fibrorinforzato -
der Brandbestandigkeit Elevata Resistenza al Fuoco

FM FlieBmittel Fluidificante

LP Luftporenbildner Areante

NM Nass-Mischgut Miscela bagnata

OBA Ortliche Bauaufsicht des Auftrag- Direzione Lavori (della Committenza)
gebers

SpC Spritzbeton SpC Spritzbeton

w/b Wasser-Bindemittel-Wert Acqual/legante

WDI Wasserundurchlassige Innenschale Rivestimento definitivo impermeabile

w/z Wasser-Zement-Wert Acqua/cemento
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Regelplanung

Fachbereich: Grundlagen fiir die Planung
Priifbestimmung: Beton

2. BEGRIFFE

Verwender:

Der Verwender verarbeitet das Produkt des Herstel-
lers.

Hersteller:

Unter Herstellter wird der Produzent eines Produkts
verstanden (z.B. Betonhersteller).

Auftraggeber AG:

Unter dem Auftraggeber versteht man den Auftrag-
geber selbst oder seinen Vertreter auf der Baustelle
in Form der OBA/DL.

Einbauort, Einbaustelle:

Der Einbauort beschreibt den Ort/Bauteil des Beton-
einbaus (z.B. Betoneinbau am Block xx).

Die Einbaustelle ist der Ort der Einbringung des Be-
tons in die Schalung (z.B. bei Pumpférderung das
Ende des Betonierschlauches nach der Pumpe).

3. GRUNDLAGEN

3.1. Literatur, Normen und Richtlinien

Fur die Erstellung des gegenstandlichen Berichtes
werden die folgenden Literaturen, Richtlinien und
Normen in der jeweils gultigen Fassung berlcksich-
tigt. Fir die zukinftige Planung sind die oder die je-
weils zu ersetzenden Nachfolgewerke zu berticksich-
tigen.

[11 OBV-Richtlinie: Spritzbeton, Stand Dezem-

ber 2009

[2] Richtlinie  Innenschalenbeton,  Ausgabe
12.2012, OBV

[3] Richtlinie Tunnelabdichtung, Ausgabe
12.2012, OBV

[4] Richtlinie Faserbeton Ausgabe 07.2008,
OBV

[5] Fullen von Rissen und Hohlrdumen in Be-
tonbauteilen, Zusatzliche Technische Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien flr Ingeni-
eurbauten, ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 4,
Ausgabe 2010, BaST, BRD
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2. TERMINOLOGIA

Utilizzatore:
L'utilizzatore lavora il prodotto del produttore.

Produttore:

per ,produttore” si intende chi confeziona un deter-
minato prodotto (per es. produttore di calcestruzzo).

Committenza:

per Committenza s’intende il Committente stesso o il
rappresentate di quest'ultimo in cantiere, nella fun-
zione di OBA/DL.

Luogo di utilizzo, di posa:

Per luogo di utilizzo intende il luogo o I'elemento del-
la struttura dove avviene il getto di calcestruzzo
(p.es. getto del blocco xx).

Per punto di utilizzo si intende il punto della posa in
opera del calcestruzzo (p.es. I'estremita nel caso di
movimentazione con pompa.

3. RIFERIMENTI

3.1. Linee Guida, Normative e Direttive

La presente relazione & stata redatta sulla base della
seguente letteratura tecnica, linee guida e normative
attualmente in vigore. Nella futura progettazione sara
necessario tenere conto di successive modifiche e
integrazioni.

[1] Direttiva austriaca OBV “Spritzbeton”, edi-
zione dicembre 2009

[2] Direttive per rivestimento definitivo in calce-
struzzo, edizione 12.2012, OBV

[3] Direttive per I'impermeabilizzazione della gal-
leria, edizione 12.2012, OBV

[4] Direttive per calcestruzzo a fibre, OBV

[5] Riempimento di fessure e cavita nelle opere
in calcestruzzo, condizioni contrattuali ag-
giuntive e direttive per le opere civili, ZTV-
ING parte 3, paragrafo 4, edizione 2010,
BaST Germania

[6] RI-ZFP-TU direttive per l'impiego di prove
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(6]

(7]

(8]

9]

[10] Ministerialdekret

[11]Ministerium fir Infrastruktur:

RI-ZFP-TU Richtlinie fir die Anwendung der
zerstorungsfreien Prufung von Tunnelinnen-
schalen, Ausgabe 2001, BaST, BRD

Allgemeinen technische Vertragsbedingun-
gen (ATV 2011), Kap. 3.5, der autonomen
Provinz Bozen, 2012

ASTM C 403 - Erstarrungsverhalten von
Mortel und Beton

ASTM C 123 — Bestimmung des Glimmerge-
halts von Gesteinskérnungen

11.03.1988, “Technische
Normen zu geotechnischen Erkundungen,
zur Standfestigkeit natlrlicher Hange und
kunstlicher Boschungen sowie allgemeine
Richtlinien und Vorschriften fir Planung,
Ausfihrung und Abnahme der Stiitzbauwer-
ke und Grindungen® Rundschreiben des Mi-
nisteriums fir Offentliche Arbeiten 24/9/1988
n. 30483;

Dekret vom
14.01.2008, (Amtsblatt vom 4. Februar 2008
Nr. 29 — Ordentliches Beiblatt Nr. 30) Neue
technische Normen fir Baukonstruktionen
(NTC 2008) und Rundschreiben 2 vom Feb-
ruar 2009, Nr. 617: Anweisungen fir die An-
wendung der “Neue technische Normen fir
Baukonstruktionen” gemal Ministerialdekret
vom 14. Janner 2008

[7]

(8]

[9]
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non distruttive per i rivestimenti delle gallerie,
edizione 2001, BaST, Germania

Disposizioni tecnico contrattuali (DTC 2011)
cap. 3.5 della Provincia Autonoma di Bolza-
no, 2012

ASTM C 403 — Comportamento di presa di
malta e calcestruzzo

ASTM C 123 — Definizione del contenuto di
mica dell’aggregato

[10]DM 11.03.1988, “Norme tecniche riguardanti

[11]Ministero delle

le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazio-
ne, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fonda-
zione" con Circolare LL.PP. 24/9/1988 n.
30483

Infrastrutture: Decreto 14
gennaio 2008, (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 -
S. O. n. 30) Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC 2008) e Circolare 2 feb-
braio 2009, n. 617: Istruzioni per
I'applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio
2008
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4, EINLEITUNG

Aufgrund seiner strategischen Bedeutung des Bren-
ner Basistunnels innerhalb des trans-europaischen
Eisenbahnnetzes wird die Nutzungsdauer (nach
EC1) fur die konstruktiven Betonbauteile der Haupt-
tunnelréhre einschl. der Querschldge mit 200 Jahren
festgelegt.

Daruber hinaus erfordern die aullergewOhnlichen
Projektrandbedingungen an den Betoneinbau, wie

e die besonders angreifenden Umwelteinwir-
kungen, wie hoher Sulfatgehalt im Grund-
wasser und damit geforderte hohe Was-
serundurchlassigkeit

e die hohe Umgebungstemperatur im Tunnel-
bauwerk in Verbindung mit dem aulerge-
wohnlichen klimatischen Verhaltnissen im
Tunnel wahrend der Bauphase und der Be-
triebsphase,

e die geringe Versagenswahrscheinlichkeit
e die sehr langen Transportwege im Tunnel,

e eine wirtschaftliche Betonzusammensetzung
und

e die zum Teil geplante Aufbereitung von Tun-
nelausbruchsmaterial als Gesteinskdrnung
fur die Betonherstellung

projektspezifische Regelungen fiir das Sonderbau-
werk Brenner Basis Tunnel hinsichtlich des Nachwei-
ses der Dauerhaftigkeit.

Fir den Nachweis der Expositionsklassen und damit
der Dauerhaftigkeit des Betons wird das "Leistungs-
bezogene Entwurfsverfahren" gemall EN 206, Pkt.
5.3.3 und Anhang J verwendet. Die Anwendungsfalle
fur dieses Verfahren (siehe EN 206, Anhang J) tref-
fen auf den Brenner Basistunnel zu.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angabe eines
maximal zuldssigen w/z-Wertes bzw. w/b-Wertes
nicht auf dem Prinzip des Punktes 5.3.2 der EN 206
("Grenzwerte der Betonzusammensetzung") beruht,
sondern Teil des ,Leistungsbezogenen Entwurfsver-
fahrens® ist und die geforderten Werte darauf abge-
stimmt sind.

Grundlage fur die gegenstandliche landeribergrei-
fende Spezifikation fiir die wesentlichen Betonbautei-
le (Spritzbetonschale, Innenschale, Tibbingschale
und Faserbetonbauteile) bilden die europaischen
Normen. Mit den projektbezogenen Anforderungen
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4. INTRODUZIONE

La Galleria di Base del Brennero riveste un ruolo
strategico all'interno della rete ferroviaria trans-
europea; per questa ragione, le opere costitutive del-
la canna principale, compresi i cunicoli trasversali di
collegamento, dovranno avere una durata di vita di
200 anni (secondo 'EC1).

Inoltre, le particolari condizioni di progetto al contorno
delle opere in calcestruzzo, quali

o gli effetti  particolarmente  aggressivi
sullambiente, come il contenuto elevato di
solfati nella falda acquifera e la conseguente
necessita di un’elevata impermeabilita
all'acqua

o le elevate temperature in galleria, collegate
alle condizione climatiche eccezionali in gal-
leria durante la fase di costruzione e di eser-
cizio

e |a scarsa probabilita di cedimenti

e le vie di trasporto particolarmente lunghe in
galleria

e una composizione di cls economicamente
vantaggiosa

e il progetto di riutilizzare parzialmente il mate-
riale di scavo della galleria come inerte per la
produzione del calcestruzzo,

richiedono regolamentazioni specifiche di progetto,
per I'opera eccezionale della Galleria di Base del
Brennero, in merito alla verifica della durabilita.

Per la verifica delle classi di esposizione e, pertanto,
della durabilita del cls, viene impiegato il cosiddetto
"metodo di progetto prestazionale", in conformita alla
EN 206, par. 5.3.3, e all’appendice J. | casi d’'impiego
per questo metodo (vedi EN 206, appendice J) val-
gono per la Galleria di Base del Brennero.

A questo proposito, si ricorda che I'indicazione di un
valore massimo, rispettivamente, a/c e a/l ammesso,
non deriva dal principio del par. 5.3.2 della EN 206
(“Valori limite per la composizione del cls”), bensi &
parte del " metodo di progetto prestazionale " ed i va-
lori richiesti vengono stabiliti sulla base di questo.

Alla base della presente specifica internazionale per
gli elementi fondamentali di cls (rivestimento in spritz-
beton, rivestimento definitivo, rivestimento con conci
e elementi in cls fibrorinforzato) vi sono le norme eu-
ropee. Attraverso i requisiti specifici di progetto per il
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an den Beton und den festgelegten Nachweisverfah-
ren fur die Dauerhaftigkeit wird den hohen Anforde-
rungen an das Betonbauwerk Rechnung tragen.

Auf Grund der oben beschriebenen Randbedingun-
gen wird aus technischer Sicht erforderlich, Regelun-
gen zu treffen, die von den informativen Anhangen
der europaischen Normen, den nationalen Normen
(ON B 4710-1 und UNI 11104) und den Richtlinien
abweichen oder ergdnzende Anforderungen an den
konstruktiven Beton bedingen. Wesentliche daraus
resultierende Anforderungen sind die Einschrankung
der zugelassenen Zementtypen, die generelle Beton-
zusammensetzung (Zementgehalt, w/z-Wert, k-Wert,
etc.), die Wahl der Betonglite in Abhangigkeit von der
Expositionsklassen, die Prifung der Betoneigen-
schaften, die Anforderungen an die Herstellung, die
Verarbeitung und den Einbau sowie die Uberwa-
chung und Steuerung der Betonqualitat.

In den Prufbestimmungen sind die durchzufiihrenden
Prifungen fir die Ausgangsstoffe, den Frisch- und
Festbeton, des Spritzbetons, angefihrt.

Die Prifbestimmungen bestehen aus dem Hauptteil
in dem die allgemeinen Festlegungen getroffen sind
und 2 Anlagen.

In Anlage 2 sind die Prufblatter fir die Ausgangsstof-
fe und die einzelnen Materialien oder Bauteile. In den
Prufblattern sind die Prifverfahren und wer in wel-
chem Umfang die Prifungen durchzufiihren hat fest-
gelegt.

In Anlage 3 sind jene Prifverfahren beschreiben, die
in den Prifblattern gefordert sind, aber nicht als eu-
ropaischen Normen vorliegen.

Fir die Bestimmung des CaCO;-Gehaltes ist die Pri-
fung des CaO-Gehaltes gemall EN 196-2 festgelegt
und daraus die Berechnung des CaCOj;-Gehaltes.
Der AN kann eine alternative Priifmethode vorschla-
gen. Diese erfordert allerdings die Genehmigung des
AG.

Fir die Prifungen am Frischbeton erfolgt die Ent-
nahme des Betons an der Einbaustelle und nicht
schon vorher bei der Herstellung oder dem Trans-
port.

Soweit nicht bereits in den Prifbestimmungen ange-
geben, sind die Priflose vor der Durchfuhrung der
Arbeiten in Abstimmung mit dem AG festzulegen. In
allen Prufprotokollen ist die Pruflosbezeichnung an-
zufiihren. Die Protokolle sind entsprechend der
Priflosunterteilung zusammenzustellen.

Prifungen mussen auf Kosten des AN von einer ak-
kreditierten Prufstelle durchgefihrt werden.
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cls ed i metodi di verifica stabiliti per la durabilita vie-
ne tenuto conto degli elevati requisiti per le opere in
cls.

A seguito delle condizioni sopra descritte, esigenze
tecniche rendono necessario stabilire regole in dero-
ga alle appendici informative delle norme europee,
alle norme nazionali (ON B 4710-1 e UNI 11104) e
alle direttive, o che pongano requisiti aggiuntivi per il
calcestruzzo. | principali requisiti che ne derivano so-
no la limitazione dei tipi di cemento ammessi, la
composizione del calcestruzzo in generale (contenu-
to di cemento, valore a/c, valore k ecc.) la scelta della
classe di resistenza del calcestruzzo in relazione alla
classe di esposizione, il controllo delle caratteristiche
del calcestruzzo, le esigenze di produzione, di lavo-
razione e di messa in opera e il monitoraggio e la ge-
stione della qualita del calcestruzzo.

Le disposizioni di verifica raccolgono le prove da
eseguire su materie prime, calcestruzzo fresco e in-
durito, spritzbeton.

Le disposizioni di verifica si compongono di una parte
principale, in cui sono contenute le definizioni gene-
rali, e 2 allegati.

Nell'allegato 2 sono riportati i fogli di verifica per le
materie prime e i singoli materiali o opere. Nei fogli di
verifica si definiscono i metodi e I'entita delle prove.

Nell'allegato 3 sono descritti i metodi di prova richiesti
nei fogli di verifica, ma che non sono contenuti in al-
cuna norma europea.

Per la definizione del contenuto di CaCO; si prevede
la verifica del contenuto di CaO ai sensi della EN
196-2,da cui deriva il calcolo del contenuto di CaCOs.
L’Appaltatore pud proporre un metodo alternativo,
previa approvazione della Committenza.

Per le verifiche sul cls fresco, il prelievo avveine sul
punto di posa e non prima, in fase di produzione o di
trasporto.

Se non sono gia indicati nelle elenco delle disposi-
zioni di verifica, i lotti di verifica devono essere definiti
prima dellesecuzione dei lavori in accordo con la
Committenza. In tutti i controlli deve essere indicato il
nome del lotto di verifica. | verbali devono essere re-
datti rispettando la suddivisione dei lotti.

Le verifiche devono essere svolte da un organo di
controllo accreditato a spese dell’ Appaltatore.
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Soweit Prifungen von einer nicht akkreditierten Prif-
stelle durchgefiihrt werden dirfen, missen die mit
Prifungen befassten Labors Erfahrung mit Beton-
und Spritzbetonpriifungen nachweisen und ein Zerti-
fikat gemaf 1ISO 9001 oder gleichwertigem zertifiziert
sein. Die eingesetzten Prifgerate sind einer regel-
maRigen Kalibrierung zu unterziehen wobei diese zu
dokumentieren und nach Aufforderung an den AG zu
Ubergeben ist.

Fir die Ausgangsstoffe ist eine Eigen- und Fremd-
Uberwachung erforderlich.

Die Erstprifung wird in folgenden Schritten durchge-
flhrt:

e Nachweis der Eignung der Betonausgangs-
stoffe

e Prifung des Mischguts

e Prifung des Betons

¢ Nachweis der Eignung der Misch- und Dosie-

reinrichtung

Far

e das Mischgut

e den Mbrtel

e den Perlkies

e das Injektionsmaterial

e den Spritzbeton

e den Frischbeton

e den Festbeton
sind Erst-, Konformitats- und Identitatspriifungen
durchzufiihren.

Der Umfang der Erstprifung, der Konformitatspri-
fung sowie der Identitatspriifungen ist in den einzel-
nen Prifblattern in Anlage 2 definiert.

Die Identitatsprufung erfolgt im Auftrag des Bauherrn
durch eine akkreditierte Prifstelle bzw. fiir Spritzbe-
tondicke und Friihfestigkeit durch einen fachkundigen
Vertreter des Bauherrn.

Fir die zur Verwendung kommenden Materialien
sind generell Prifzeugnisse, EG- Konformitatszertifi-
kate und Zulassungen vorzulegen soweit dies in den
einschlagigen Normen, Richtlinien oder Gesetzen
vorgesehen ist.

5. PRUFPLAN

Vom AN sind in Abstimmung mit dem AG Priifplane
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Se & consentito che le verifiche siano svolte da un
organo di controllo non accreditato, i laboratori inca-
ricati devono dimostrare di avere esperienza nelle
prove su calcestruzzo e spritzbeton e di avere una
certificazione 1SO 9001 o equivalente. Gli strumenti
utilizzati per le prove devono essere sottoposti rego-
larmente a taratura e devono avere il certificato di ta-
ratura. La documentazione deve essere trasmessa al
committente, qualora questi la richieda.

Per le materie prime & necessario il controllo interno
ed esterno.

La prova preliminare si articola nelle seguenti fasi:

e Prova d’idoneita delle materie prime per il
calcestruzzo

e Prova della miscela

e Prova del calcestruzzo

o Verifica dell'idoneita degli impianti di beto-

naggio e dosaggio

Per

e miscela

. malta

e pea-gravel

e miscele di iniezione

e spritzbeton

e calcestruzzo fresco

e calcestruzzo indurito
si devono svolgere prove preliminari, di conformita e
identita.

La frequenza delle prove preliminari, di conformita e
di identita & indicata nei fogli di verifica in allegato 2.

La prova di identita & svolta su incarico della Commit-
tenza da di un organo di controllo accreditato ovvero,
per quanto attiene lo spessore dello spritzbeton e la
resistenza giovane, da di un rappresentante compe-
tente della Committenza.

Per I'utilizzo dei materiali consegnati si devono pre-
sentare attestati di prova, certificati di conformita CE
e autorizzazioni, se previsto dalle norme, direttive e

leggi.

5. PIANO DI VERIFICA

L’Appaltatore, in accordo con la Committenza, deve
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fur alle zu prufenden Bauteile und verwendeten Bau-
stoffe zu erstellen. Diese sind, soweit es sinnvoll ist,
mdglichst graphisch darzustellen.

Die Prifplane missen Angaben zu folgenden Punk-
ten enthalten:

e  Zustandigkeit fiir die Prifplanung
e Prifgegenstand / Art der Priifung

e Prufablaufplane fir alle Eignungs- (Erst-),
Eingangs-, Gute- (Konformitats-) sowie Iden-
titatsprifungen auf Basis des Vertragsbau-
zeitplanes.

e Aktualisierung der Priifablaufplane entspre-
chend dem Ist-Bauablauf.

e Festlegung von internen und externen
Priflabors, falls erforderlich
Festlegung, welche Betonprifungen im
Baustellenlabor und welche von einer akkre-
ditierten Prifstelle durchzufiihren sind.

¢ Prifmethode
o Prifgerate

e Zustandigkeit fur die Durchfihrungen der
Prifungen

¢ Qualifikation des Prufpersonals.

e Zustandigkeit fir die Entgegennahme von
zugelieferten Produkten

e Art der Dokumentation / Auswertung
o Prufung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit

e Festlegung von Annahme- und Rickweise-
kriterien

e Ersatzprifungen bei fehlerhaften oder nega-
tiven Ergebnissen

e Fehlerbehebung und Fehlervermeidung

e Korrekturmalinahmen bei negativen Ergeb-
nissen

e Behandlung fehlerhafter Produkte / Kenn-
zeichnung fehlerhafter Stellen

e Sicherstellung, dass Produkte nicht einge-
baut werden, bevor sie geprift worden sind
und der Nachweis der Erfiillung der Quali-
tatsforderungen erbracht wurde.

Samtliche Prifdokumente bzw. Prifzeugnisse sind
dem AG zeitnah in der vereinbarten Art und Weise zu
Ubergeben.
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redigere dei piani di verifica per tutte le opere da con-
trollare e per i materiali da impiegare. Quando possi-
bile, questi dovrebbero consistere in rappresentazioni
grafiche.

| piani di verifica devono contenere indicazioni circa i
seguenti punti:

¢ Responsabile per la pianificazione delle pro-
ve

e Oggetto della verifica / Tipo di prova

e Piani di esecuzione per tutte le prove di ido-
neita, (preliminari), iniziali, di qualita (confor-
mita) e identita sulla base del cronopro-
gramma progettuale.

e Aggiornamento dei piani di verifica in base
all'effettivo avanzamento dei lavori.

¢ Definizione di laboratori di verifica interni ed
esterni, se necessario.
Definizione di quali prove sul calcestruzzo
siano da eseguire dal laboratorio di cantiere
e quali da un organo di controllo accreditato.

e Metodi di verifica

e Strumenti di verifica

e Responsabile per I'esecuzione delle prove

¢ Qualifica del personale che esegue le prove.

e Responsabile per I'accettazione dei prodotti
consegnati

e Tipo di documentazione / valutazione
e Controllo di completezza e correttezza
o Definizione dei criteri di accettazione e rifiuto

e Prove complementari in caso di risultati in-
completi o negativi

e Correzione ed eliminazione di errori
e Misure correttive in caso di esiti negativi

e Trattamento di prodotti difettosi / marcatura
di parti difettose

e Garanzia che i prodotti non verranno messi
in opera prima del controllo e della prova del
soddisfacimento degli standard qualitativi.

Tutti i documenti e i certificati di prova devono essere
consegnati per tempo al committente nella forma e
modo concordati.
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6. PRUFTYPEN

Entsprechend den zugeordneten Aufgaben werden
folgende Priftypen unterschieden. Die Zuordnung
der Priftypen zu den durchzufihrenden Prifungen
erfolgt in Anhang 2.

Es wird nach folgenden Priftypen unterschieden:

Priftyp A

Der AN veranlasst, wahlt aus und beauftragt die Pri-
fung beim Baustellenlabor, bzw. bei einer dafir ak-
kreditierte Prifstelle. Das Prifprotokoll ist dem AG im
Original zu Ubergeben. Der AG ist vom AN zeitge-
recht von der Durchfihrung zu verstandigen um ihm
das Beisein zu ermdglichen.

Pruftyp B

Der AG veranlasst, wahlt aus und der AN fihrt die
Prifung bzw. den Versuch durch. Es wird vom AN
ein Prifprotokoll erstellt das dem AG zur Unterschrift
vorzulegen ist. Das Original des Prufberichtes ist
dem AG zu uUbergeben. Der AG ist vom AN zeitge-
recht von der Durchfihrung zu verstandigen um ihm
das Beisein zu ermdglichen.

Priftyp C

Der AN veranlasst, wahlt aus und beauftragt eine ak-
kreditierte Prifstelle mit der Durchfiihrung der Pri-
fung. Der AG ist vom AN zeitgerecht von der Durch-
fihrung zu verstandigen um ihm das Beisein zu er-
moglichen. Das Original des Priifberichtes ist dem
AG zu Ubergeben.

Priftyp D

Der AG veranlasst, wahlt aus und Uberwacht die Pru-
fung bzw. den Versuch. Der AN wird von der Durch-
fuhrung des Versuches bzw. der Prufung zeitgerecht
verstandigt. Die Weiterleitung der Verstandigung an
allféllige Subunternehmer (z.B. Betonhersteller) liegt
im Verantwortungsbereich des AN. Die Priifungen
werden von einer, vom AG beauftragten, akkreditier-
ten Prufstelle durchgefihrt.

Seite/pagina 14 von/di 49

Progettazione di sistema
Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

6. TIPIDI PROVA

A seconda dei compiti associati vengono distinti i se-
guenti tipi di prova. Il nesso tra tipo di verifica aelle
verifica da eseguire € riportato all’allegato 2.

Si distinguono i seguenti tipi di prova:

Tipo A

L’Appaltatore  predispone, sceglie ed incarica
'esecuzione di una verifica presso il laboratorio di
cantiere, ovvero presso un organo di controllo accre-
ditato. L’originale del verbale di verifica deve essere
consegnato alla Committenza, che deve essere in-
formata tempestivamente dall’Appaltatore prima dello
svolgimento della prova, per assicurare la sua pre-
senza.

Tipo B

La Committenza predispone e sceglie la verifica o la
prova, eseguita dall’Appaltatore. L’Appaltatore redige
un verbale di verifica e lo presenta alla Committenza
per la firma. L'originale del verbale di verifica deve
essere consegnato alla Committenza, che deve es-
sere informata tempestivamente dall’Appaltatore pri-
ma dello svolgimento della prova per assicurare la
sua presenza.

Tipo C

L’Appaltatore predispone e sceglie la prova e nomina
un organo di controllo accreditato per lo svolgimento.
La Committenza deve essere informata tempestiva-
mente dall’Appaltatore prima dello svolgimento della
prova, per assicurare la sua presenza. L’'originale del
verbale di verifica deve essere consegnato alla
Committenza.

Tipo D

La Committenza predispone, sceglie e monitora la
verifica o la prova. L'Appaltatore viene informato
tempestivamente dell’esecuzione della prova o verifi-
ca. La trasmissione dell'informazione a eventuali su-
bappaltatori (per es. produttore del calcestruzzo)
spetta all’Appaltatore. Le prove vengono svolte da un
organo di controllo accreditato nominato dalla Com-
mittenza.
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7.  SPRITZBETONPRUFUNGEN

7.1. Erstprufungen

Die Herstellung der Probekérper (i.a. in Spritzkisten)
fur die Erstprifung ist auf der Baustelle vom AN mit
den daflr vorgesehenen Geraten und den vorgese-
henen Betonkomponenten vor der Anwendung unter
Berlcksichtigung der Herstellungs- und Einbaube-
dingungen durchzufiihren. Wenn sich die Ausgangs-
stoffe des Spritzbetons, oder die Verhaltnisse, die
der vorhergegangenen Erstprifung zugrunde lagen,
geandert haben, ist diese zu wiederholen. Die Erst-
prufung ist mit der niedrigsten und héchstzulassigen
Beschleunigerdosierung durchzufiihren.

Das befasste akkreditierte Priflabor muss von der
Erstprifung der Ausgangsstoffe, des Mischgutes und
des Spritzbetons einen Priifbericht erstellen, der
samtliche Nachweise und Prifungen beinhaltet. Die
Weitergabe von Prifungen ist dem Priflabor nur im
Ausnahmefall und nur an akkreditierte Prifstellen
gestattet.

Es sind fremdiberwachte Produkte gemafl den An-
forderungen der entsprechenden Produktnormen
einzusetzen. Die verwendeten Zusatzmittel mussen
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten auf den verwen-
deten Zement hinsichtlich Erstarrungsbeschleuni-
gung, Frahdruckfestigkeit und Festigkeitsentwicklung
im spaten Alter sowie (falls erforderlich) Sulfatbe-
stéandigkeit ausgewahlt werden.

Fur die Ausgangsstoffe sind folgende Eignungs-
nachweise unabhdngig von den durchzuflhrenden
Prifungen vorzulegen:
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7. PROVE SULLO SPRITZBETON

7.1. Prove preliminari

L’Appaltatore prepara i provini (generalmente in
stampi) per la prova preliminare in cantiere, utilizzan-
do gli strumenti e i componenti di calcestruzzo previ-
sti prima dell’impiego, in base alle condizioni di pro-
duzione e messa in opera. In caso di modifica delle
materie prime dello spritzbeton o delle condizioni alla
base della precedente prova preliminare la prova va
ripetuta. La prova preliminare deve essere eseguita
con il dosaggio di accelerante piu alto e piu basso
ammessi.

Il laboratorio accreditato che & stato scelto deve redi-
gere una relazione di verifica relativa alla prova pre-
liminare delle materie prime, della miscela e dello
spritzbeton, che contenga tutte le prove e verifiche. Il
laboratorio puo inoltrare le prove solo in casi ecce-
zionali e solo a organismi di verifica accreditati.

In accordo alle norme sui prodotti, vanno utilizzati
prodotti che siano stati sottoposti ad un controllo
esterno. Le aggiunte utilizzate devono essere scelte
tempestivamente, prima dell’inizio dei lavori, in base
al tipo di cemento utilizzato in merito a accelerazione
di presa, resistenza a compressione iniziale e svilup-
po della resistenza a stagionatura avanzata e (se ne-
cessario) resistenza ai solfati.

Indipendentemente dalle prove da eseguire, sono da
presentare le seguenti prove di idoneita per le mate-
rie prime:

Produkt / Prodotto
Prifebene / Livello di prova

Eignungsnachweis / Prove di idoneita

Zement / Cemento

Zusatzstoff / Aggiunta

Erstarrungsbeschleuniger (EB)
/ Accelerante della presa

FlieBmittel (FM) / Fluidificante

Gesteinskérnungen/ Aggregati

Zertifikat der werkseige-
nen Produktionskontrolle
inkl. Anhang / Certificato
del controllo di produzione
in fabbrica incl. allegato

Aktueller Prifbericht des Fremd-
Uberwachers des Herstellwerks / Relazione
di verifica aggiornata del controllo di produ-
zione esterno

Herstellererklarung / Dichiarazione del pro-
duttore
Erstprufung / Prova preliminare

Tabelle 1 Priifung Ausgangsstoffe

Tabella 1 Verifica delle materie prime
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Im Rahmen der Erstprifung sind auch die Dosierein-
richtungen fir den Erstarrungsbeschleuniger und die
Anzeige der Férdermenge zu lberprifen.

Fir die Berechnung der Mischgutzusammensetzung
ist ein max. Luftporengehalt von 3,0 % anzusetzen.

Das maximal zulassige Ausbreitmal ist im Zuge der
Erstprifung zu ermitteln. Das maximal zulassige
Ausbreitmal} ist jenes Ausbreitmal}, das bei maximal
zulassigem Wassergehalt und FlieBmitteldosierung
erreicht wird ohne dass Entmischungserscheinungen
am Mischgut auftreten duirfen.

Die Wirksamkeit der Betonzusatzmittel und die Ver-
traglichkeit untereinander (bei mehreren Zusatzmit-
teln) sind in der Erstprifung des Spritzbetons nach-
zuweisen.

Bei der Erstprifung von Spritzbeton mit einer Verar-
beitungszeit Uber 105 Minuten ist die Frihfestigkeits-
entwicklung eines sofort verarbeiteten Mischgutes
und eines am Ende der vorgesehenen Verarbei-
tungszeit verarbeiteten Mischgutes zu prifen. Die
Konsistenz des Mischgutes am Ende der vorgesehe-
nen Verarbeitungszeit ist nachzuweisen.

Bei Verwendung einer nassen Grundmischung sind
je Beschleuniger mindestens zwei Dosierungen zu
prufen. Die beiden Dosierungen stellen die obere und
untere Grenze des Anwendungsbereichs dar. Der
gesamte Prifumfang ist mit der héheren Dosierung
durchzufihren. Mit der niedrigeren Dosierung sind
lediglich die Frihfestigkeiten nachzuweisen.

Bei Spritzbeton mit vorgegebener Festigkeitsklasse
ist ein ausreichendes Vorhaltemal® einzuhalten
(Richtwert: 25 % der charakteristischen Festigkeit der
entsprechenden Festigkeitsklasse, jedoch nicht we-
niger als 6 N/mm?). Fir die Vorhaltemalle der ande-
ren Prufgrofien ist ein Vorhaltemall von 20 % einzu-
halten.

Die Erstprufung bzw. der Erstprifungsbericht muss
folgendes beinhalten:
¢ Eignungsnachweise der Ausgangsstoffe

e Prifung der Ausgangsstoffe sowie deren
Kombination

e Zusammensetzung des Mischguts (bezogen
auf 1 m2® mit 3 % Luftporengehalt)

e Prifung der Grundmischung

e Ermittlung des maximal zuldssigen Aus-
breitmales (nur fur Nassmischgut)

e Verwendete Spritzeinrichtung und Einstel-
lungen

¢ Umweltbedingungen beim Spritzvorgang und
Lagerungsbedingungen der Proben
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In sede di prova preliminare si devono anche control-
lare gli impianti di dosaggio per gli acceleratnti della
presa e le indicazioni sulle quantita da trasportare.

Per il calcolo della composizione della miscela si im-
piega una quantita di bolle d’aria max. del 3,0 %.

La misura di spandimento massima ammessa deve
essere calcolata in sede di prova preliminare e si in-
tende come la misura raggiunta con il dosaggio mas-
simo ammesso di acqua e fluidificante, senza che si
verifichino fenomeni di separazione nella miscela.

In sede di prova preliminare dello spritzbeton devono
essere testate l'efficacia delle aggiunte nel calce-
struzzo e la compatibilita tra di esse (in caso di piu
aggiunte).

In sede di prova preliminare dello spritzbeton con
tempo di lavorabilita di oltre 105 minuti, si deve verifi-
care lo sviluppo della resistenza giovane in una mi-
scela lavorata in breve tempo e una lavorata alla fine
del previsto tempo di lavorabilita. Si deve provare la
consistenza della miscela lavorata alla fine del tempo
di lavorabilita.

In caso di utilizzo di una miscela base bagnata si de-
vono testare almeno due dosaggi per ogni acceleran-
te, corrispondenti al limite superiore e inferiore del
campo di impiego. La prova generale deve essere
svolta con il dosaggio maggiore, mentre il dosaggio
inferiore serve a testare le resistenze iniziali.

Nello spritzbeton con classe di resistenza prestabilita
si deve mantenere una tolleranza sufficiente (valore
di riferimento: 25% della resistenza caratteristica del-
la relativa classe di resistenza, tuttavia non inferiore
a 6 N/mm?). Per le tolleranze delle altre quantita di
verifica si deve mantenere una tolleranza del 20 %.

La relazione relativa alla prova preliminare deve con-
tenere quanto segue:

e Prova d’idoneita delle materie prime

o Verifica delle materie prime e della loro com-
patibilita

e Composizione della miscela (riferita a 1 m?
con 3% aria)

¢ Verifica della miscela base

e Calcolo della misura di spandimento massi-
ma ammessa (solo per miscela umida)

e Macchinari e impostazioni utilizzate

e Condizioni ambientali nella fase di applica-
zione e condizioni di conservazione dei pro-
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e Ort und Zeitpunkt der Spritzversuche

e Beschleunigerdosierung

e Prufort (Spritzkisten oder andere Auftragsfla-
chen)

e Probennahme, Kennzeichnung und Trans-
port

o Frihfestigkeitsentwicklung
o Festbetonprufungen

7.2. Konformitatsprifung

Spritzbeton, der die Funktion des endgultigen Aus-
baus Ubernimmt. ist gemall Uberwachungskategorie
(UK) 3 zu prifen.

Spritzbeton flr temporaren Ausbau ist gemaf Uber-
wachungskategorie (UK) 2 zu prufen.

Die Prufhaufigkeiten gelten je Pruflos, wobei fir die
Ortsbrustsicherung ein eigenes Priflos zu erstellen
ist, fir die der Qualitatsnachweis nur fir die Dauer
des Bestands des Spritzbetons zu fiihren ist.

Prifanstalten, die Prufungen im Rahmen der Kon-
formitatsprifungen des Verwenders durchfiihren,
durfen nicht die Eigenlberwachung des Herstellers
durchfiihren. Die Prifergebnisse aus der Eigenuber-
wachung des Herstellers des Erstarrungsbeschleuni-
gers sind mindestens alle 2 Monate vorzulegen.

Mischgut ist bei der Baustellenanwendung einer Kon-
formitatsprifung zu unterziehen. Ist der Verwender
mit dem Hersteller nicht ident, so ist die Konformi-
tatsprifung des Verwenders vom Hersteller getrennt
durchzufihren. In diesem Fall gilt fir den Hersteller
des Mischgutes die Prifungen und Prifhaufigkeiten
gemal EN 206. Der Verwender kann die Konformi-
tatsprifung des Herstellers anerkennen, wenn dieser
die Prifungen am Einbauort (Spritzmaschine) durch-
fuhrt. In diesem Fall gilt fir den Prafumfang das
Prufblatt gemafl Anlage 2. Dieses Prifblatt gilt auch
dann, wenn der Hersteller mit dem Verwender ident
ist.

Eine Uberschreitung des festgelegten Priifalters von
Spritzbeton um max. 10 % ist zulassig.

Spritzbetonproben sind am Bauwerk zu entnehmen,
oder am Einbauort herzustellen.

Folgende Abweichungen sind von den Grenzwerten
zulassig:
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vini
e Luogo e data di esecuzione delle prove sullo
spritzbeton

e Dosaggio di accelerante
e Area della verifica (stampi o altre superfici)

e Accettazione dei provini, contrassegno e tra-
sporto

e Sviluppo della resistenza giovane
o Verifiche sul calcestruzzo indurito

7.2. Provadi conformita

Lo spritzbeton, che assolve la funzione di rivestimen-
to definitivo, deve essere verificato in conformita alla
categoria di controllo 3 (abbreviazione in tedesco
“UK’, [n.d.t]).

Lo spritzbeton per il rivestimento definitivo deve es-
sere verificato in conformita alla categoria di controllo
2 (abbreviazione in tedesco “UK”, [n.d.t]).

La frequenza delle prove si riferisce a ogni lotto di ve-
rifica. Per il fronte di scavo deve essere predisposto
un lotto a parte, ove eseguire il controllo di qualita so-
lo per il periodo in cui risulta esserci lo spritzbeton.

Gli organi di verifica che eseguono le prove
nel’lambito della prova di conformita dell’utilizzatore
non possono eseguire il controllo interno del produt-
tore. | risultati delle prove del controllo interno del
produttore dell’accelerante della presa devono esse-
re presentati almeno ogni 2 mesi.

La miscela deve essere sottoposta a prova di con-
formita quando utilizzata in cantiere. Se I'utilizzatore
non & anche il produttore, la prova di conformita
dell'utilizzatore deve essere eseguita separatamente
da quella del produttore. In questo caso per il produt-
tore della miscela valgono le prove e la frequenza di
prova previsti dalla EN 206. L’utilizzatore puo ricono-
scere la prova di conformita del produttore quando
questo le esegue sul luogo della messa in opera
(pompa per spritzbeton). In questo caso per I'entita
della verifica vale il foglio di verifica di cui in allegato
2. Il foglio di verifica € valido anche nel caso in cui il
produttore e anche I'utilizzatore.

L’eta dello spritzbeton concordata per la prova pud
essere superata al massimo del 10 %.

| campioni di spritzbeton sono da prelevare
dall’opera.

Sono ammesse le seguenti deviazioni dai valori limi-
te:
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Eigenschaft / Proprieta

Prifverfahren /
Metodo di prova

Konformitats- und Identitatskriterien /
Criteri di conformita e identita

Konsistenz
Consistenza

(AM)  /

EN 12350-5

Kein Wert auflerhalb der festgelegten
Bandbreite zuldssig / Non sono ammessi
valori al di fuori dei limiti definiti

Gesamtwassergehalt /
Contenuto totale di acqua

gemal Anlage 3, Kap. A3 13 /
Come in allegato 3, cap. A3 13

Einzelwerte +101/m® und Mittelwert
+ 0 I/m3 zum Wert der Erstprifung / Valori
singoli + 10 I/m® e valore medio + 0 I/m?
rispetto al valore della prova preliminare

Frischbeton- und  Mi-
schguttemperatur /
Temperatura del calce-

struzzo fresco e della mi-
scela

Kalibriertes Thermometer / Ter-
mometro calibrato

<+2° zum festgelegten Maximalwert,
Haufigkeit der zuldssigen Uberschreitung
1 Einzelwerte von 10 Prifungen / < +2°
sul valore massimo stabilito, frequenza
del superamento ammesso: 1 ogni 10
prove

Classe di resistenza gio-
vane

Bindemittelgehalt /| gemal Chargenprotokoll / Ai|-10 kg/m3
Contenuto di legante sensi del verbale di carico
Frihfestigkeitsklasse /| EN 14488-2 Einhaltung der geforderten

J-Klasse Uber gesamte Zeitraum / Osser-
vanza della classe J richiesta per tutto il
periodo

Spessore dello spritzbe-
ton

XC3/XC4 gemaR Anlage 3, Kap. A3 12 /|Keine Uberschreitungen sind zuléssig / non
Come in allegato 3, cap. A3 12 sono ammessi valori superiori

XF3 gemalk Anlage 3, Kap. A3 11 /|Keine Uberschreitungen sind zuldssig /
Come in allegato 3, cap. A3 11 non sono ammessi valori superiori

Spritzbetondicke /| anhand von Profilaufnahmen 1.1 | Bei einer Messung von 10 Werten darf ein

oder anhand von Kontrollbohrun-
gen nach ONORM/UNI EN
14488-6 / in base a rilievi del pro-
filo 1.1 o carotaggi di controllo in
accordo alla ONORM/UNI EN
14488-6

Messwert die vorgegebene Spritzbetondi-
cke um 10% unterschreiten. / su10 valori
misurati solo 1 pud essere inferiore del
10% rispetto allo spessore indicato dello
spritzbeton.

Sulfatbestandigkeit /
Resistenza ai solfati

Nachweis Uber die Zusammen-
setzung (Chargenprotokoll) des
Mischgutes und Kontrolle der
EB-Dosierung / Verifica della
composizione (verbale di carico)
della miscela e controllo del do-
saggio di accelerante di presa

Uberschreitung der EB-Dosierung / Supe-
ramento del dosaggio di accelerante di
presa:

- im Mittel 0 % / in media 0 %

- Einzelwerte +1 % (1 von 10 Werten) /
valori singoli + 1 % (1 di 10 valori)

~

Fasergehalt
Contenuto di fibre

EN 14488-7

In einer Reihe von 6 Proben darf der Mit-
telwert nicht kleiner als 90% des Wertes
der Erstprifung sein / in una sequenza di
6 campioni, il valore medio non pud esse-
re inferiore al 90% del valore della prova
preliminare.

Energieabsorption-
svermogen /
Capacita di assorbimento
dell‘energia

EN 14488-5

Zwei von drei Platten missen ein Ener-
gieabsorptionsvermogen aufweisen, das
mindestens dem Wert der Klasse gemaf
Tabelle 3 in EN 14487-1 entspricht. / Su 2
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piastre su 3 la capacita di assorbimento
dell’energia deve corrispondere almeno al
valore della classe, come da tabella 3 nel-
la Norma EN 14487-1.

Tabelle 2 Abweichung von Grenzwerten

7.3. Identitatspriufung

Die ldentitatsprifungen werden im Auftrag des AG
von einer akkreditierten Priifstelle durchgefiihrt.

In der Regel handelt es sich bei der Identitatspriifung
um den Priftyp D wie in Kapitel 6 beschrieben.

7.4. Uberprifung der Misch- und Dosierein-
richtung

Mischanlagen mussen in einer Erstabnahme durch
eine zugelassene Stelle oder einem fachkundigen
Vertreter des Bauherrn hinsichtlich der Anforderun-
gen des Bauvertrages uberpriift werden. Das gleiche
gilt fir die Dosiereinrichtungen fir flissige und pul-
verférmige EB. Die Ergebnisse sind zu protokollieren.
Die Prifhaufigkeit ist der folgenden Tabelle zu ent-
nehmen.

Tabella 2 Scostamenti rispetto ai valori limite

7.3. Provadiidentita

Le prove di identita sono svolte su incarico della
Committenza da un organo di controllo accreditato.

Per prova d’identita s’'intende, di norma, il tipo di pro-
va D, come descritto al capitolo 6.

7.4. Controllo dell'impianto di betonaggio e
dosaggio

Gli impianti di betonaggio devono essere controllati in
sede di collaudo riguardo alla rispondenza ai requisiti
del contratto d’appalto, da un organo autorizzato o da
un rappresentante della Committenza. Lo stesso vale
per gli impianti di dosaggio dell’accelerante della pre-
sa, sia liquido sia in polvere. | risultati devono essere
verbalizzati. La frequenza dei controlli & riportata nel-
la seguente tabella.
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Prifart / ngé;\)/;uﬂ:gl?_/ Eigenuberwachung /
Tipo di prova minzgre Controllo interno
Zuteilgenauigkeit der
Dostereirrichiungen | Pre- X gemaR EN 206 / In accordo alla EN 206
gli impianti di dosaggio
Mischeinrichtungen / 1 x monatlich (ber die ersten
Impianti di betonag-|,,. , . 3 Betriebsmonate, / 1 volta al mese per
gio mlesscc?c\),;grt\uer;%o/ Effetti del X i primi 3 mesi di esercizio
dann alle 3 Monate / successivamente
ogni 3 mesi
E;Lilgif:;esonde /' Sonda per X Waochentlich / ogni settimana
Dosiereinrichtung fur
Erstarrungsbe- - .
schleuniger /| Zuteilgenauigkeit / Precisi- War’gung und . Uberprufu_ng
S . I X zumindest 1 x monatlich / Manutenzio-
Impianti di dosaggio | one di distribuzione lo al 1 volta al
per I'accelerante ne e controllo almeno 1 volta al mese
della presa
Tabelle 3 Priifhdufigkeit Tabella 3 Frequenza delle prove
7.5. Rickstellproben 7.5. Provini

Fir die Probennahme und Haufigkeit gelten die An-
gaben im entsprechenden Prifblatt. Die Lagerung
der Rickstellproben muss im Baustellenlabor erfol-
gen.

Die Proben sind luftdicht zu verschlieBen und mit Da-
tum, Art der Probe und Probenehmer zu kennzeich-
nen und bis zum Nachweis der geforderten Betonei-
genschaften aufzubewahren. Jede flinfte Rickstell-
probe ist mindestens 1 Jahr zu lagern.

Die Ruckstellproben sind vom AN zu entsorgen.

7.6. Prufung der Spritzbetondicke

Die Prifung der Spritzbetondicke erfolgt anhand von
Profilaufnahmen 1.1 oder anhand von Kontrollboh-
rungen nach ONORM / UNI EN 14488-6. Die Bohrlé-
cher zur Prifung der Spritzbetondicke missen be-
zuglich Durchmesser und Reinigung so beschaffen
sein, dass der Ubergang Spritzbeton/Untergrund er-
kennbar ist.

Per il campionamento e la frequenza valgono le defi-
nizioni del relativo foglio di verifica. | provini devono
essere conservati nel laboratorio di cantiere.

| provini devono essere sigillati e contrassegnati con
data, tipo di prova ed esecutore della prova e con-
servati fino ad avvenuta verifica delle proprieta del
calcestruzzo richieste. Ogni 5 provini ne deve essere
conservato uno per almeno 1 anno.

| provini di scorta vanno smaltiti dall’appaltatore.

7.6. Controllo dello spessore dello spritzbe-
ton

Il controllo dello spritzbeton avviene mediante rilievi
del profilo 1.1 o carotaggi, in accordo alla UNI /
ONORM EN 14488-6. Le carote per controllare lo
spessore dello spritzbeton devono avere un diametro
e un grado di pulizia sufficienti a rendere riconoscibi-
le il passaggio spritzbeton/supporto.
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Regelplanung

Fachbereich: Grundlagen fiir die Planung
Priifbestimmung: Beton

8. BETONAUSGANGSSTOFFE

Die Betonausgangsstoffe sind gemaly den Angaben
im Prufblatt Ausgangsstoffe zu prifen. Von samtli-
chen Ausgangsstoffen sind die entsprechenden
Technischen Datenblatter, Sicherheitsdatenblatter,
Erstprufungen, Herstellererklarungen und normge-
maR erforderlichen Zertifikate und Konformitatsbe-
scheinigungen vorzulegen.

Die Prufung des Feinteilgehaltes und der Sieblinien
die einzelnen Gesteinsfraktionen sind auch an Pro-
ben die an der Mischanlage, direkt aus dem Dosierer
entnommen werden, zu prifen.

9. MISCHANLAGE

Fir die Mischanlage ist das EG-Konformitatszertifikat
vorzulegen. Die Mischanlage ist vor Produktionsbe-
gin des Betons durch einen Vertreter des Bauherrn
zu Uberprifen, ob die gemal technischen Vertrags-
bedingungen geforderten Bedingungen, siehe Do-
kument 1.1, erflllt werden. Diese Uberprifungen
kdnnen jederzeit erneut erfolgen. Dem Vertreter des
AG ist der Zugang zur Mischanlagen zu den Be-
triebszeiten jederzeit zu ermdglichen.

Vom AN ist wichentlich die Feuchtesonde des San-
des zu kalibrieren. Das Ergebnis ist zu dokumentie-
ren und fir den AG jederzeit zur Einsicht in der
Mischanlage aufliegen.
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Progettazione di sistema
Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

8. MATERIE PRIME DEL CALCESTRUZZO

Le materie prime del calcestruzzo devono essere
controllate secondo il relativo foglio di verifica. Per
tutte le materie prime devono essere presentate le
rispettive schede tecniche, le schede di sicurezza, i
collaudi, le dichiarazioni di produzione e i certificati e
gli attestati di conformita normalmente necessari.

La prova del contenuto di fini e la curva granulome-
trica delle singole frazioni di aggregato devono esse-
re svolte anche su provini provenienti dall'impianto di
betonaggio, estratti direttamente dal dispositivo di
dosaggio.

9. IMPIANTO DI BETONAGGIO

Per l'impianto di betonaggio va presentata la certifi-
cazione di conformita CE. Prima dell'inizio della pro-
duzione del calcestruzzo un rappresentante della
Committenza deve controllare I'impianto in merito
all'osservanza delle disposizioni tecniche contrattuali,
si veda il documento 1.1. Tali controlli possono esse-
re ripetuti in qualsiasi momento. Il rappresentante
della Committenza deve avere sempre possibilita di
accesso all'impianto durante le ore di esercizio.

L’Appaltatore deve calibrare settimanalmente una
sonda per umidita della sabbia. |l risultato deve esse-
re documentato e tenuto a disposizione della Com-
mittenza in qualsiasi momento presso I'impianto.
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ANLAGE 2 PRUFBLATTER

A2 1. AUSGANGSSTOFFE

Progettazione di sistema

Settore: Dati di base per la progettazione
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Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

A2 1. MATERIE PRIME

ALLEGATO 2 FOGLI DI VERIFICA

Prifverfahren und Er-

Prifgut / Prifung / Pruftyp / Haufigkeit / ganzungen /
Materiale Verifica Tipo di prova Frequenza Metodo di verifica e in-
da verifi- tegrazioni

care Material / Parameter / EP | KP | IP KP P

Materiale Parametri
Rickstellproben / 14-tagig / Mindestmenge 10 kg /

< Provini di riserva ogni 14 giorni Quantita minima 10 kg

g Kontrolle Lieferschein / jede Lieferung / Bestatigung durch Unterschrift /

T Controllo della bolla di consegna ogni consegna Conferma con firma

(&) _ Druckfestigkeit 1,_28d/ EN 196-1

c Resistenza a compressione 1,28gg

— Blainewert /

g Finezza Blaine EN 196-6

"~ Erstarren /

N _

Q Indurimento 1x monatlich je Zementsorte*) / EN 196-3

c 1 volta al mese per tipo di cemento*) =

c
2= Wasserabsonderung / geman Anlage 3, Pkt. A3 2 /
c . Z t/ h In conformita all'allegato 3, punto A3
S5 emen Separazione c A D
=S S Cemento ... geman Anlage 3, Pkt. A3 3/
= O Hydratationswarme / | formita all'all A
— O Calore di idratazione n conformita all'allegato 3, punto A3
o - a 3
§ 8_ EN 196-2 und Berechnung nach
g O CsA-Gehalt / 1 x monatlich bei Bedarf / Bogue, nur 1l G ralem Zement
= N i i
E N Contenuto di C;A 1 volta al mese quando necessario EN 196-2 e calcolo secondo Bogue,
o E solo per cementi senza C;A

- "

-0 g . gemal Anlage 3, Pkt. A3 4/
S o k-Wert / 1 x monatlich / In conformita all'allegato 3, punto A3
C O valore k 1 volta al mese 4
: —

2 8 Liefertemperatur / jede Lieferung, nicht ofter als 1 x taglich / kalibriertes Thermometer /
8 = Temperatura di consegna ogni consegna, non piu di 1 volta al giorno termometro calibrato
5_ (@) Ruckstellprobe / 14-tagig / Mindestmenge 5kg /
P }B‘ Provini di riserva ogni 14 giorni Quantita minima 5 kg
L Druckfestigkeit 1d, 28d /

=20 Zusatzstoff Resistenza a compressione 1d, Jede_Lleferung / < Bestatigung durch Un_terschrlft/
© O Typ Il / Aggiun 2899 c A D ogni consegna 2 o Conferma con firma
o = - £ c

o2 ta tipo Il Blainewert / i EN 196-6

e 8 D Finezza Blaine 1 x monatlich* / g °

iT N = Feinheit / 1 volta al mese* o

LL = -

- E E Finezza g—; EN 451-2
g "(7') C.D B o Lieferschein / jede Lieferung / -%’ % Bestatigung durch Unterschrift /
T 8 8 3C:> = Bolla di consegna ogni consegna S E Conferma con firma

— [l
o g T 2> ® 8 . Rickstellprobe / 14-tagig / 2 ° Mindestmenge 5 kg /
(@] o c S o Steinmehl / Provino di riserva c A D ogni 14 giorni E_% Quantita minima 5 kg
=89 S5 Finissimi S € | Prifverfahren ist mit dem AG abzu-
g o ._ o © CaCO0s-Gehalt / ) o stimmen /
5 5 c 2 = Contenuto di CaCO; —g’-g_ La procedura va concordata con la
Fa © T E Committenza
c N g Lieferschein / jede Lieferung / ol 8 Bestatigung durch Unterschrift /
o == Bentonit / Bolla di consegna ogni consegna =] Conferma con firma
e C A D 2@
() = etonite Uckstellprobe -tagig a g indestmenge 1 kg
) Betonit Rickstellprobe / 14- / ag Mindest 1kg/
ﬁ S Provino di riserva ogni 14 giorni L5 Quantita minima 1 kg
+— D>
= .2 ZUQabewasser 1x alle 6 Monate, bzw. bei Oberflachen- Q2
Q= / chem. Prifung / c A D wasser gemaf EN 1008 / = Prifung gemak EN 1008 /
2 é Acqua d'im- Prova chimica 1 volta ogni 6 mesi, in caso di acque in Verifica ai sensi della EN 1008
g O pasto superficie come alla EN 1008
©
A
o ontrolle Lieferschein jede Lieferung estatigung durch Unterschri
8 Kontrolle Lieferschein / jede Liefi / Bestati durch Unterschrift /
c "E Controllo della bolla di consegna ogni consegna Conferma con firma
o O " -
— . . . Prifen gemal EN 148891 und EN
= g Fasern / Fibre S%‘;ﬂ‘g”;fj:{rg”edh';r?gg:z‘izrﬁ';aré c | Al oD Jggﬁi'-c'gge“;?a’ 14889-2/ Verificare in conf. A EN
o wn 148891 e EN 14889-2
0n o _ ;
% = Riickstellprobe / Provino di riserva Jede'L|eferung / 1. Packung / 1° pacco
o = ogni consegna
c ®© 1x wéchentlich Sand, 1x monatlich grobe .
- E Ruckstellprobe / Fraktionen / Mlnde_s‘tme_n_ge 50 kg/Korngruppe /
Quantita minima 50 kg per granulo-
c o Provini di riserva 1 volta alla settimana sabbia, 1 volta al me- ' ‘gperg
[ole) - metria
— se frazioni grossolane
o C
..‘9 5 Kornzusammensetzung fein / EN 933-1 (Nafsiebung / setacciatura
= esteinskor- ranulometria fine per via umida
5 = . k G I tria fi . id
= nung (angelie-
() .
o ferte Gesteins- Kornzusamensetzung grob / c A D 1x wéchentlich / EN 933-1
o kdrnung) / Ag- Granulometria grossolana 1 volta a settimana
N gregato (ag-
~ gregato fornito) Gehalt an Feinteilen /
frar S EN 933-1
w0 Contenuto di fini
(<}
O
© Wasseraufnahme / 2x wochentlich /
O Coefficiente di imbibizione 2 volte a settimana EN 1097-5
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Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

Wassergehalt /
Contenuto di acqua

2x wochentlich /
2 volte a settimana

Gesteinskor-
nung (aufbrei-
tetes Aus-
bruchmaterial)
/ Aggregato
(materiale di
scavo lavorato)

Ruckstellprobe /
Provini di riserva

1x wéchentlich Sand, 1x monatlich grobe
Fraktionen /
1 volta alla settimana sabbia, 1 volta al me-
se frazioni grossolane

EN 1097-6

Mindestmenge 50 kg/Korngruppe /
Quantita minima 50 kg per granulo-
metria

Kornzusammensetzung fein /
Granulometria fine

Kornzusamensetzung grob /
Granulometria grossolana

Gehalt an Feinteilen /
Contenuto di fini

1x wochentlich /
1 volta a settimana

EN 933-1 (NaRsiebung / setacciatura
per via umida )

EN 933-1

EN 933-1

Korndichte und Wasseraufnahme /
Densita dei granuli e coefficiente di
imbibizione

Wassergehalt /
Contenuto di acqua

2x wochentlich /
2 volte a settimana

EN 1097-6

EN 1097-5

Kornform grober Gesteinskérnung /
Forma dei granuli grossolani

1x wochentlich /
1 volta a settimana

EN 933-4

Frost-Tauwiderstand /
Resistenza a gelo e disgelo

1x auf Anordnung des AG /
1 volta su richiesta della Committenza

EN 1367-1

Chlorid Gehalt /
Contenuto di cloruri

Séaurel6slicher Sulfatgehalt /
Contenuto di solfati solubili in acido

1 x monatlich /
1 volta al mese

EN 1744-1

Alkali-Silika Reaktion /
Rezione alcali-silice

Zumindest 1x auf Anordnung des AG. Bei
grenzwertigem Ergebnis weitere Prifhau-
figkeit in Abstimmung mit dem AG. /
Almeno 1 volta su richiesta della Commit-
tenza. In caso di risultato al limite, si accor-
deranno altre prove con la Committenza.

ON B 3100 fiir Osterreich und UNI
8520-22 fiir Einbau in Italien /
ON B 3100 in Austria e UNI 8520-22
per la posa in opera in Italia

Glimmergehalt /
Contenuto di mica

1x wochentlich /
1 volta a settimana

In Anlehnung an ASTM C 123/
In base a ASTM C123

Zusatzmittel
(kein EB) /
Additivo (non
accelerante di
presa)

Riickstellprobe /
Provini di riserva

14-tagig /
ogni 14 giorni

Mindestmenge 11/
Quantita minima 11

Kontrolle Lieferschein /
Controllo della bolla di consegna

jede Lieferung /
ogni consegna

Bestatigung durch Unterschrift /
Conferma con firma

Zusatzmittel
EB/
Additivo acce-
lerante di pre-
sa

Riickstellprobe /
Provini di riserva

14-tagig /
ogni 14 giorni

Mindestmenge 11/
Quantita minima 11

Lieferschein /
Bolla di consegna

jede Lieferung /
ogni consegna

Bestatigung durch Unterschrift /
Conferma con firma

pH-Wert /
pH

Dichte /
Densita

Feststoffgehalt /
Contenuto di materiali solidi

Erstarrungszeiten /
Tempi di presa

Festigkeitsabfall /
Riduzione della stabilita

1 x monatlich /
1 volta al mese

ISO 4316

ISO 758

EN 480-8

gemal Anlage 3, Pkt. A3 5/
In conformita all'allegato 3, punto A3
5

gemal Anlage 3, Pkt. A3 6/
In conformita all'allegato 3, punto A3

Lagerstabilitat /
Stabilita di conservazione

jede Lieferung /
ogni consegna

gemal Anlage 3, Pkt. A3 7/
In conformita all'allegato 3, punto A3

7

*) Jede Zementsorte, die verwendet wird. /

Ogni tipo di cemento utilizzato
Fur die Betonausgangsstoffe sind zusatzlich folgende Unterlagen vorzulegen /
Per le materie prime del calcestruzzo si deve presentare anche la seguente documentazione:
Zement / Vorlage des EG-Konformitatszertifikates /
Cemento: Certificato di conformita CE
Zusatzstoffe /  Vorlage des EG-Konformitétszertifikates, bzw. des Konformitatsnachweises gemaR ON B 3309 /
Aggiunte: Certificato di conformita CE ovvero ai sensi della ON B 3309
Zuschlag / Vorlage des EG-Konfomitatszertifikates und der Herstellererklarung /
Inerti: Certificato di conformita CE e dichiarazione del produttore
Zusatzmittel /  Fur Zusatzmittel ist die Erstprifung (max. 3 Jahre alt) vorzulegen und das EG-Konformitatszertifikat. Bei Verwendung mehrer Zusatzmittel ist die
Additivi: Vertraglich der Zusatzmittel untereinander nachzuweisen. /

Per gli additivi si devono presentare la prova preliminare (risalente a massimo 3 anni prima) e il certificato di conformita CE. Se si utilizzano diversi

additivi, la loro comptaibilita va verificata.
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A2 2. SPRITZBETON

Progettazione di sistema
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Settore: Dati di base per la progettazione

Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

A2 2. SPRITZBETON (CALCESTRUZZO
PROIETTATO)

U N Praftyp / o g .
Prafgut Prifung / TipoycFi)i Haufigkeit /
/ . Verifica prova Frequenza Festlegungen/Erganzungen /
Materia- Definizioni/lntegrazioni
le da . Anmerkungen/Hinweise /
Material / Parameter / i o
ifi- : , EP|KP|IP KP IP Osservazioni/lstruzioni
verifi Materiale Parametri
care
Frischbetontemperatur / Bestimmung mit kalibrierten Thermometer /
Temperatura del calcestruzzo fresco laufend (mind. 1x taglich) / Definizione con termometro calibrato
Costantemente (almeno 1
Ausbreitmalt / volta al giorno)
usbreitma
Misura di spandimento EN 12350-5
Konsistenzverlauf / Ausbreitmal} Uber die vorgesehen Verarbeitungsdauer /
Andamento della consistenza Misura di spandimento sulla durata di lavorazione prevista
- Endet mit Unterschreitung eines Ausbreitmales von
Verarbeitungszeit / 52cm/
Tempo di lavorazione Finisce con un valore inferiore alla misura di spandimento
di 52 cm
Nasse
Grundmi- LP und Rohdichte /
und Rohdichte
Cc A D -
mizgg:’;nga/se Contentuto di bolle e densita apparente EN 12350-7
bagnata laufend mind. 1 x taglich /
Gesamtwassergehalt / Costantemente almeno 1 siehe Anlage 3, Pkt. A3 13/
Contenuto totale di acqua volta al giorno si veda l'allegato 3, punto A3 13
Mischungsverhaltnis / Chargenprotokoll und Frischbetonkennwerte /
Rapporto di miscela Verbale di carico e parametri del calcestruzzo fresco
Stahlfasergehalt (Stahlfaserspritzbeton) / .
Contenuto di fibre di acciaio (calcestruzzo proiettato alle / ogni 100 m? s!ehe Ar}lage 3, Pkt. 0/
- . e si veda l'allegato 3, punto 0
con fibre di acciaio)
Druckfestlgkelt 28d, Nullbeton nicht gespritzt / EN 12390-3, an Wiirfeln mit 15 cm Seitenlénge /
Resistenza a compressione 28gg, calcestruzzo non - . .
su cubetti di larghezza 15 cm di lato
spruzzato
~
8
..cE o~
5 Mischguttemperatur / - g Bestimmung mit kalibrierten Thermometer /
S Temperatura miscela t S Definizione con termometro calibrato
o S &
-9 S8
cC N ) cpyi . . s ) 2«
8 S GleichmaRigkeit (Entrrr;:ic(:)t;uer;g) / Uniformita (sepa A D © g Optisch / Ottico
o = laufend (mind. 1x taglich)/ | € 2
ﬁ 8 Costantemente (almeno 1 85
— O volta al giorno) TE
T3 =)
Q 5 . . 5 B | Chargenprotokoll, Betonierstatistik / Verbale di carico,
R Mischungsverhaltnis / s g statistica di getto
c Feuchte rapporto di miscela 25
o] Grundmi- 3 €
L
<D schung / c 1
o] . 3o
N miscela base s
g_ umida Feuchte der Gesteinskornung / umidita aggregati - - © | EN 1097-5
0
Stahlfasergehalt (Stahlfaserspritzbeton) / .
Contenuto di fibre di acciaio (calcestruzzo proiettato UK 3: alle / ogni 100 m? s!ehe Ar}lage 3, Pkt. 0/
: : L si veda l'allegato 3, punto 0
con fibre di acciaio)
A D
Kornzusammensetzung / Distribuzione granulome- U}1<§5§ ;T/Oznxa:qlggeogir ilile Berechnung uber die Sieblinie der Korngruppen / Calcolo
trica ’ 1.250 m? 9 tramite curva granulometrica dei gruppi di granuli
Mischguttemperatur / Bestimmung mit kalibrierten Thermometer /
Temperatura miscela Definizione con termometro calibrato
laufend (mind. 1x taglich) /
Costantemente (almeno 1
volta al giorno)
GleichmaBigkeit (Entmischung) / Uniformita (se- . )
Trockene parazione) Optisch / Ottico
Grundmi-
schung / C|A|D
Miscela base
(secca) Kornzusammensetzung / Distribuzione granu- 1 x wéchentlich / 1x settima- Nasssiebung mit Spiritus gemafl EN 933-1 / Setacciatura
lometrica na per via umida con alcool, conforme alla EN 933-1
UK 3: monatlich bzw. alle .
Schittdichte / Peso specifico apparente 1.250 m? /: mensilmente o Em 128_72'3 oder besser EN 459-2/ EN 1097-3 o, meglio,
ogni 1.250 m?
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Progettazione di sistema
Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

Feuchte / umidita

Mischungsverhaltnis /
Rapporto di miscela

Stahlfasergehalt (Stahlfaserspritzbeton) /
Contenuto di fibre di acciaio (calcestruzzo
proiettato con fibre di acciaio)

UK 3: monatlich bzw. alle
1.250 m? /: mensilmente o
ogni 1.250 m?
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EN 1097-5

Chargenprotokoll , bei Verdacht Giber chem. Leitparame-
ter/

Verbale di carico, in caso di sospetto, tramite parametri
guida chimici

alle / ogni 100 m?

siehe Anlage 3, Pkt. 0/
si veda l'allegato 3, punto 0

Spritzbeton / In ltalien:
Spritzbeton Dichte / GemaR NTC 2008 /
Densita In ltalia:
Secondo NTC 2008
Spritzbetondicke /

Dosierung EB /
Dosaggio di accelerante della presa

Fruhfestigkeitsklasse /
Classe di resistenza giovane

taglich ablesen, woéchentlich
Uberpriifen /

lettura ogni giorno, verifica
settimanale

siehe Anlage 3, Pkt. A3 8/
si veda l'allegato 3, punto A3 8

Druckfestigkeitsklasse /
Classe di resistenza a compressione

UK2: monatlich bzw. alle
2.500 m? / mensilmente o
ogni 2.500 m?

UK 3:2 x monatlich bzw.
alle 1.250 m?/

2 volte al mese o
ogni 1.250 m?

bei Flachen Giber 100 m? alle 20.000 m?/
con superfici maggiori di 100 m2 ogni 20.000 m?

EN 14488-2

UK 2: alle / ogni 500 m? oder
/ 02.500 m?

UK 3: In Osterreich / Austria:
alle / ogni 250 m* oder/o
1/1.250 m?

UK 3: In ltalien / Italia:
Gemal / secondo NTC 2008

EN 12504-1

Spessore dello spritzbeton

Gemal NTC 2008 /
Secondo NTC 2008

Energieabsorption / assorbimento di energia

alle / ogni 500 m?

siehe Anlage 3, Pkt. A3 9/
si veda l'allegato 3, punto A3 9

Wasserundurchlassigkeit XC3/XC4 /
Impermeabilita classe XC3/XC4

UK 3: alle 100 m?¥ ogni 100
m3

siehe Anlage 3, Pkt. 0 /
si veda l'allegato 3, punto 0

darf/
XA1 und XA2 / ogni 6 mesi o in caso di ne-
XA1 e XA2 cessita
Frostbestandigkeit XF3 /

Resistenza al gelo XF3

UK 3: alle 6 Monate bei Be-

bei Flachen tber 100 m? alle 20.000 m?/
con superfici maggiori di 100 m2 ogni 20.000 m?

gemal Anlage 3, Pkt. A3 12/
in conformita all'allegato 3, punto A3 12

gemaf Anlage 3, Pkt. A3 10/
in conformita all'allegato 3, punto A3 10

gemal Anlage 3, Pkt. A3 11/
in conformita all'allegato 3, punto A3 11

Zusatzlich fur das Feuchtmischgut ist nachzuweisen / Inoltre, per la miscela umida, da dimostrare:
Fir das Feuchtmischgut ist der Nachweis fir den Hersteller gemaf Rili Spritzbeton Tabelle 11/2/2 zu erbringen. /

Per la miscela per via umida si deve portare la verifica per il produttore ai sensi della direttiva spritzbeton tabella 11/2/2

Ist der Verwender gleichzeitiger der Hersteller des Mischgutes so sind die Nachweise gemal Tab. 11/2/2 nicht in 2-facher Ausfuhrung (Hersteller-
Verwender) zu erbringen. /
Se utente e produttore della miscela sono la stessa persona le verifiche secondo la tabella 11/2/2 non sono da consegnare in doppia copia (per utente

e produttore)

Zusatzlich fir das Trockenmischgut ist nachzuweisen / Inoltre, per la miscela secca, da dimostrare:

Fir das Trockenmischgut sind der Nachweis fir die Mischanlage, die Mischungszusammensetzung der Grundmischung im Rahmen der Konformitats-
prufung, sowie die Nachweise flir die Ausgangsstoffe beizubringen./ Per la miscela secca, si deve fornire evidenza per I'impianto di preparazione, la
composizione della miscela base, nell'lambito della verifica di conformita, cosi come evidenza per le materie prime.

Vom Trockenmischgut sind Riickstellproben gemal EN 14487 zu entnehmen./ Dalla miscela secca, devono essere prelevati provini, in conf. alla Nor-

ma EN 14487.
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Fachbereich: Grundlagen fiir die Planung
Priifbestimmung: Beton

ANLAGE 3 PRUFVERFAHREN

A3 1. ALLGEMEIN

In der Folge sind Prifverfahren beschrieben die ge-
maR Prifbestimmungen gefordert werden, fiir die es
aber entweder kein europaisches einheitliches Prif-
verfahren gibt, oder da es sich um Prifverfahren aus
nationalen Normen oder Richtlinien handelt keine
wechselseitige (italienische und deutsche) Uberset-
zung gibt. Die Prifverfahren sind so beschrieben,
dass ein qualifiziertes Priflabor die Prafungen durch-
fuhren kann.

A3 2. WASSERABSONDERUNG

Dieses Prufverfahren wird zum Nachweis verwendet,
dass bei einem Bindemittel unter genormten Prufbe-
dingungen eine maximale Wasserabsonderung (Blu-
ten) nicht Gberschritten wird.

Die sich nach Probenherstellung auf der Probenober-
flache absetzende Wassermenge wird gemessen
und der Wert 120 Minuten nach Wasserzugabe als
Wasserabsonderung registriert.

A3 2.1. Geréate

Folgende Gerate sind notwendig:

1. Magnetrihrer (regelbare Umdrehungszahl von
0 min-1 bis 1000 min—1) mit Rdudhrstab
(Durchmesser 6 mm und Lange 35 mm);

2. 250-ml-Becherglas (Ruhrgefald);

3. 100-ml-Messzylinder mit 1 ml Ablesegenauig-
keit aus Glas;

4. Glasstab, Lange etwa 200 mm, Durchmesser
etwa 3 mm;

5. Lagerraum mit einer Temperatur von

20+ 2 °C;
6. Uhrglas zum Abdecken des Messzylinders
7. Waage
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ALLEGATO 3 METODI DI VERIFI-
CA

A3 1. GENERALITA

Di seguito si riporta una descrizione dei metodi di ve-
rifica richiesti dalle disposizioni di verifica per cui non
esiste perd una procedura standard europea o che si
basano su norme e direttive nazionali che non sono
state tradotte nella rispettiva lingua (in italiano o te-
desco). | metodi sono descritti in modo da consentire
ai laboratori qualificati 'esecuzione delle verifiche.

A3 2. ESSUDAZIONE

Questo metodo di verifica serve a dimostrare che con
un legante in condizioni di verifica standard non vie-
ne superata la quantitd massima di acqua essudata.

Si misura la quantita di acqua che si deposita sulla
superficie dopo la produzione del provino e si registra
il valore dopo 120 minuti dall’aggiunta di acqua.

A3 2.1. Apparecchiature

Sono necessarie le seguenti apparecchiature:

1. Agitatore magnetico (numero di giri regolabile
da 0 min-1 fino a 1000 min-1) con ancoretta
magnetica (diametro 6 mm e lunghezza
35 mm);

2. Becher da 250 ml (per mescolamento);

3. Cilindro graduato da 100 ml in vetro con pre-
cisione di 1 ml;

4. Bacchetta di vetro, lunghezza circa 200 mm,
diametro circa 3 mm

5. Locale di conservazione con temperatura di
20+ 2 °C;

6. Coperchio in vetro del cilindro graduato
7. Bilancia
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A3 2.2. Probenanzahl und Vorbereitung des
Probenmaterials

Fir die Prifung sind aus der zu prifenden Probe
zwei Teilproben herzustellen. Der Mittelwert des Pru-
fergebnisses dieser 2 Proben muss der Anforderung
entsprechen. Die Ausgangstoffe, das Becherglas und
der Messzylinder sind auf eine Temperatur von
20 + 2 °C einzustellen.

A3 2.3. Durchfihrung der Prufung

1. Einwaagen je Mische: Bindemittel 115 g,
Wasser: 98 g

2. Mischvorgang:
Das 250-ml-Becherglas wird mit dem Ruhr-
stab und 98 g Wasser auf den Magnetrihrer
gestellt und dieser wird auf etwa 800 Umdre-
hungen je Minute eingestellt.
Innerhalb von 25 +5 Sekunden werden
115 g Bindemittel in das Becherglas gege-
ben.
Die Umdrehungszahl wird so eingestellt,
dass der Drehtrichter der Suspension etwa
bis in halbe Probentiefe reicht.
Die Mischzeit ab Ende der Bindemittelzuga-
be dauert 120 Sekunden.

3. Probenherstellung und Messvorgang:
In dem erschitterungsfrei gelagerten 100-ml-
Glasmesszylinder wird der Bindemittelleim
unter Zuhilfenahme eines Glasstabes bis zur
100-mlI-Marke gefllt. Der Bindemittelleim ist
so langsam einzufiillen, dass keine Luftbla-
sen in dem Leim im Messzylinder verbleiben.
Ein Verschmieren der Messzylinderwand hat
zu unterbleiben. Unmittelbar nach dem Ein-
fullen wird der Messzylinder mit einem Uhr-
glas abgedeckt. 120 Minuten nach Beginn
der Zugabe des Bindemittels zum Wasser
wird das Volumen des klaren Wassers Uber
dem Bindemittelleim auf ml genau abgele-
sen.

A3 2.4. Ermittlung der Wasserabsonderung

Als Wasserabsonderung gilt der Mittelwert der an
den beiden Proben 120 Minuten nach Wasserzugabe
ermittelten Menge an klarem Wasser tiber dem Bin-
demittelleim. Der Wert ist auf 1 ml genau anzugeben.
Des Weiteren anzugeben sind die an den beiden
Proben ermittelten Einzelwerte. Liegen die beiden
Einzelwerte um mehr als 2 ml auseinander, ist die
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A3 2.2. Numero di campioni e preparazione
del materiale di prova

Per la verifica si devono estrarre due campioni dai
provini. Il valore medio dei risultati della prova ese-
guita su questi 2 campioni deve essere conforme ai
requisiti. Le materie prime, il becher e il cilindro gra-
duato devono essere portati a temperatura di
20+ 2°C.

A3 2.3. Esecuzione della prova

1. Peso netto per miscela: legante 115 g,
acqua 98 g

2. Procedura di miscelazione:

Il becher da 250 ml viene posto con la bacchetta
e 98 g di acqua sull'agitatore magnetico e questo
viene regolato su 800 giri al minuto. Entro 25 £ 5
secondi vengono aggiunti nel becher 115 g di le-
gante.

Il numero di giri viene regolato in modo che la ro-
tazione della sospensione raggiunga all’incirca la
meta della profondita del campione.
Il tempo di mescolamento a partire dalla fine
dell’aggiunta di legante dura 120 secondi.

3. Produzione dei provini e procedura di misurazio-
ne: il cilindro graduato di vetro da 100 ml, tenuto
al sicuro da scosse, va reimpito di pasta di legan-
te con l'aiuto di una bacchetta di vetro, fino alla
tacca di 100 ml. La pasta di legante deve essere
versata lentamente, per evitare la formazione di
bolle. Sulle pareti del cilindro non devono rimane-
re residui. Subito dopo il riempimento, il cilindro
viene chiuso con il coperchio in vetro e 120 minu-
ti dopo l'inizio dell’aggiunta di legante all’acqua si
misura il volume dell’acqua pulita sopra la pasta
di legante, con precisione di 1 ml.

A3 2.4. Calcolo dell’essudazione

Come valore di essudazione si prende il valore me-
dio calcolato sui due provini, sullacqua pulita sopra
la pasta di legante, 120 minuti dopo I'aggiunta di ac-
qua. Il valore deve essere indicato con precisione di
1 ml. Si devono inoltre indicare i singoli valori calcola-
ti sui provini. Se la differenza fra tali valori & maggio-
re di 2 ml, la prova verra ripetuta.
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Prifung zu wiederholen.

A3 2.5. Prufbericht

Der Prifbericht muss mindestens die folgenden An-
gaben enthalten:

1. Herkunft und Kennzeichnung des Bindemit-
tels und eventuell seiner Bestandteile;

2. gemal A3 2.4 ermitteltem Wert fiir die Was-
serabsonderung (Einzelwerte und Mittelwert)

3. Datum der Prifung;

4. alle Abweichungen vom Referenzprifverfah-
ren;

5. Bestatigung, dass die Prifung gemaly die-
sem Prufverfahren durchgefuhrt wurde.

A3 3. HYDRATATIONSWARME VON BINDE-
MITTEL

Dieses Prufverfahren wird zum Nachweis verwendet,
dass durch die Hydratationswarme unter gleichblei-
benden Prifbedingungen bis zum Erreichen der
Hochsttemperatur eine maximale Warmeabgabe
nicht Uberschritten wird, bzw. ein Bindemittel eine
gleichbleibende Warmeentwicklung aufweist. Der
Temperaturverlauf bei der Erhartung der Probe in ei-
nem isolierten Gefal wird gemessen und der Tempe-
raturanstieg aus der Differenz zwischen der hochsten
Probentemperatur und einer Temperatur von 24 °C
errechnet.

A3 3.1. Geréate

e Ausristung/Geratschaft zum Herstellen von
Probekorpern

e Mortelmischer nach EN 196-1

e Zwei Behalter gemal Abbildung 1 fir die
Temperaturmessung und Lagerung der Pro-
be, bestehen jeweils aus:

1-I-Dewargefall, Innendurchmesser etwa
100 mm, mit nicht verengtem Hals und dicht
schliefendem Deckel (Hohlraum zwischen
Deckelober- und Deckelunterseite mit ge-
schaumten Polystyrol oder geschaumten Po-
lystyren ausgeflllt) mit einem zentrischen
10 mm Loch zur Durchleitung der Messfih-
ler.

o etwa 30 g schwere Sockelplatte
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A3 2.5. Relazione di verifica

La relazione di verifica deve contenere le seguenti
indicazioni:

1. Provenienza e indicazione del legante ed
eventualmente dei suoi componenti;

2. Valore calcolato in conformita a A3 2.4 per
'acqua essudata (valori singoli e valore me-
dio);

3. Data della prova;

4. Ogni deviazione rispetto alla presente proce-
dura

5. Dichiarazione che la prova & stata eseguita
in accordo a tale procedura.

A3 3. CALORE DI IDRATAZIONE DEL LE-
GANTE

Questa prova serve a dimostrare che, per mezzo del
calore di idratazione in condizioni di verifica costanti
fino al raggiungimento della temperatura massima,
non si supera I'emissione massima di calore, ovvero
che il legante presenta uno sviluppo termico costan-
te. Si misura 'andamento della temperatura durante
l'indurimento del provino in un recipiente isolato e si
calcola 'aumento della temperatura sulla base della
differenza tra la temperatura massima di verifica e
una temperatura di 24 °C.

A3 3.1. Apparecchiatura

e Attrezzatura per la produzione di provini
e Mescolatore per malta secondo la EN 196-1

e Due contenitori come in fig. 1 per il calcolo
della temperatura e la conservazione dei
campioni, formati rispettivamente da:

1 vaso di Dewar da 1 |, diametro interno circa
100 mm, collo non ristretto e coperchio a te-
nuta (cavita tra la parte superiore e inferiore
del coperchio riempite di schiuma di polistiro-
lo o polistirene) con foro centrale di 10 mm
per inserirvi un sensore.

0 basedacirca30g

0 Becher in plastica da 0,21 (peso circa
49)
o Piastra di copertura del peso di circa
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o0 0,21 Plastikbecher (etwa 4 g schwer)

o etwa 20 g schwere Abdeckplatte fir den
Plastikbecher. Im eingebauten Zustand
muss der lichte Abstand zwischen der
Oberseite dieser Abdeckung und der Un-
terseite des Deckels des Dewargefasses
mindestens 2 mm betragen, andernfalls
ist der Plastikbecher entsprechend zu
kirzen.

o0 Thermoelement-Ausgleichsleitung als in
die Probe einbaubarer Messflhler.

0 Bei Bedarf auf Grund der Kalibrierung
auf den Deckel des Dewar-Gefalles auf-
geklebte, bis zum Deckelrand reichende
Polystyrol- oder Polystyren- Schaum-
stoffplatte in der laut Kalibrierung erfor-
derlichen Dicke.

Temperaturmessgerat (mind. 5 Kanale) mit
einer Messgenauigkeit von mind. 0,5 K und
der Mdglichkeit einer Registrierhaufigkeit von
1 Messung pro Minute, geeignet fir die
Thermoelement-Messfiihler.

Thermometer mit einer Messgenauigkeit von
mindestens 0,5 K

Lagerraum mit einer Temperatur von 20
+1°C.

20 gr per il becher in plastica. Dopo il
montaggio la distanza netta tra la parte
superiore della copertura e la parte infe-
riore del coperchio del vaso di Dewar de-
ve misurare minimo 2 mm, in caso con-
trario il becher di plastica deve essere
accorciato.

o0 Termocoppia con circuito di compensa-
zione come sensore montato sul provino

0 In caso di necessita in base alla calibra-
zione, piastra di polistirolo o polistirene
incollata sul coperchio del vaso di Dewar,
che raggiunga il margine del coperchio e
che sia dello spessore richiesto dalla ca-
librazione.

Rilevatore di temperatura (almeno 5 canali)
con precisione di misurazione di almeno
0,5 K e possibilita di frequenza di registrazio-
ne di 1 misurazione al minuto, idoneo
all’elemento termico-sensore

Termometro con precisione di misurazione di
almeno 0,5 K

Locale per la conservazione con temperatura
di20+ 1 °C.
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Moosgummiplatte / Lastra di gommapiuma \

A L= ==NfN

PVC-Sockel / Base in PVC

Abbildung 1 Behéilter fiir die Priifung der Wérme-
entwicklung des Zemen-
tes/Bindemittels

A3 3.2. Kalibrierung des Behalters zur Tem-
peraturmessung

Die Kalibrierung ist vor der erstmaligen Verwendung
und danach 1 x jahrlich durchzufihren.

In das Dewargefald werden 500 ml Wasser mit ca.
80 °C eingefiillt, ohne die Behalterwand lber dem
Wasserspiegel zu benetzen. Der Deckel wird sofort
dicht verschlossen, der Messfuhler durch das Durch-
fuhrungsloch im Deckel in das Wasser gesteckt. Das
Durchfuhrungsloch ist zu verschlieen (abzudichten).

Die Wassertemperatur wird in 1 Minuten Abstanden
so lange registriert bis die Wassertemperatur auf
65 °C abgesunken ist. Die Beurteilung erfolgt Uber
die Zeitspanne in der die Wassertemperatur von
70,0 °C auf 65,0 °C abgefallen ist. Der Temperatur-
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Maximalthermometer /
Termometro

PVC-Abdeckplatte /
Lastra di copertura in PVC

/ - Plastikbecher /
| Becher di plastica

Kunststoffréhrchen /
[ Tubicini di plastica

| PVC-Sockel /
1 Base in PVC

Dewargefald /
Vaso Dewar

lllustrazione 1 Contenitore per la verifica dello svi-

luppo termico del cemento/legante

A3 3.2. Calibrazione del recipiente per rile-
vamento della temperatura

La calibrazione avviene prima del primo utilizzo e poi
annualmente.

Nel vaso Dewar si versano 500 ml d acqua a 80 °C,
senza che la parete del contenitore al di sopra del
livello del’acqua venga bagnata. Si chiude immedia-
tamente il coperchio a tenuta e si inserisce il sensore
nell’acqua attraverso I'apposito foro. Il foro deve es-
sere chiuso (con guarnizione).

La temperatura dell'acqua si registra a intervalli di 1
minuto finché non scende fino a 65 °C. La valutazio-
ne avviene nel lasso di tempo in cui la temperatura
scende da 70 °C a 65,0 °C. Se temperatura non di-
minuisce in modo lineare, significa che era troppo
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abfall muss linear erfolgen, ist dies nicht der Fall war
die Wassertemperatur am Beginn der Prifung zu ge-
ring. Das Gerat entspricht den Anforderungen, wenn
fur den Temperaturabfall eine Zeitspanne von 52 bis
60 Minuten ermittelt wurde.

Ist die Zeitspanne kleiner, so ist eine Polystyrol- oder
Polystyren Schaumstoffplatte in entsprechender Di-
cke am Deckel des Dewargefalles zu kleben. Bei
ermittelten gréReren Zeitspannen ist die Dicke zu
verringern.

Der Vorgang ist zu wiederholen bis der Temperatur-
abfall im geforderten Zeitraum liegt. Fur die Prifung
durfen nur Dewar-Gefalte verwendet werden die den
geforderten Temperaturverlust im vorgegebenen
Zeitraum aufweisen.

A3 3.3. Temperatur der Ausgangsstoffe und
der Prufeinrichtungen

Die Ausgangsstoffe, der Behalter und der Mortelmi-

scher sind auf eine Temperatur von 20 + 1 °C einzu-
stellen.

A3 3.4. Durchfiihrung

Einwaage je Mische:

Zement 800 g
CEN Normensand gemaR

EN 196-1 (homogenisiert) 200 g
Wasser 280 g

A3 3.5. Mischvorgang

Die Einwaage ist fur die Herstellung von 2 Proben
ausreichend. Die Temperatur der Ausgangsstoffe ist
vor Mischbeginn zu ermitteln und zu registrieren.

Bei betriebsbereitem Mischer ist das Wasser in den
Trog zu schitten und der Zement zuzugeben. Unmit-
telbar danach ist der Mischer bei einer Geschwindig-
keit von 140 + 5 Umdrehungen pro Minute zu starten.
Nach 30 sec. ist der Sand gleichmaRig wahrend der
nachsten 30 sec. hinzuzufigen. Danach ist der Mi-
scher auf eine Geschwindigkeit von 285 + 10 Umdre-
hungen pro Minute zu stellen und das Mischen wah-
rend der nachsten 30 sec. fortzusetzen. Der Mischer
ist danach fir 1 Minute und 30 sec. abzuschalten.
Wahrend der ersten 15 sec. ist der Mortel der an der
Wand und am unteren Teil des Troges klebt, mit ei-
nem Gummischaber zu entfernen und in der Mitte
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bassa all’inizio della prova. Lo strumento risponde ai
requisiti se si rileva un intervallo di tempo da 52 a 60
minuti per la diminuzione della temperatura.

Se lintervallo € minore si deve incollare al coperchio
del vaso Dewar una piastra di schiuma di polistirolo o
polistirene, dello spessore richiesto. Se lintervallo
rilevato & maggiore, si riduce lo spessore.

La procedura va ripetuta finché la diminuzione della
temperatura non avviene entro il tempo previsto. Per
la prova possono essere utilizzati solo vasi Dewar
che presentano I'abbassamento di temperatura ri-
chiesto nel tempo previsto.

A3 3.3. Temperatura delle materie prime e
degli impianti di verifica

Le materie prime, il contenitore e il miscelatore per la

malta devono essere portati a una temperatura di 20
+1°C.

A3 3.4. Esecuzione della prova

Peso della miscela

Cemento 800 gr
CEM Sabbia normalizzata secondo

la EN 196-1 (omogeneizzata) 200 gr
Acqua 280 gr

A3 3.5. Procedura di miscelazione

La massa totale ¢ sufficiente per la produzione di due
provini. La temperatura delle materie prime deve es-
sere rilevata e registrata prima dell'inizio della misce-
lazione.

L’acqua e il cemento vanno versati nel contenitore
quanto il mescolatore & pronto per il funzionamento e
si aziona poi questo a una velocita di 140 £ 5 giri al
minuto. Dopo 30 secondi si aggiunge la sabbia con
flusso costante per i successivi 30 secondi, si porta il
mescolatore a una velocita di 285 £ 10 giri al minuto
e si prosegue la miscelazione per altri 30 secondi. Il
mescolatore si arresta quindi per 1 minuto e 30 se-
condi. Durante i primi 15 secondi si rimuove con un
raschietto di gomma la malta che aderisce alla parete
e al fondo del contenitore e si pone al centro. Quindi
si continua a mescolare per altri 60 secondi aumen-
tando la velocita a 285 £ 10 giri al minuto. Alla fine
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des Troges zu geben. Sodann ist das Mischen wah-
rend 60 sec. bei der erhdhten Geschwindigkeit von
285 +10 Umdrehungen pro Minute fortzusetzen.
Nach dem Mischende ist die Moérteltemperatur zu
ermitteln und zu dokumentieren.

A3 3.6. Probenherstellung und Messvorgang

e 3259 der Probe werden unmittelbar nach
dem Mischende in jeden der beiden Plastik-
becher eingeflllt und in diesen durch mehr-
maliges AufstolRen auf einer harten Unterla-
ge verdichtet.

o Die Becher wird in jeweils ein Dewar-Gefafy
auf die PVC Bodenplatte gestellt, mit dem
PVC Deckel abgedeckt und der durch den
Deckel des Dewar-Gefaltes gefihrte Mess-
fuhler durch den Probendeckel etwa in Pro-
benmitte gesteckt. Der Messflihler muss in
direktem Kontakt mit der Probe sein. An-
schlieRend wird der Deckel des Dewar-
Gefalles aufgesetzt und geschlossen.

e Mit dem Temperaturmessgerat wird die Pro-
bentemperatur und die Raumtemperatur
mindestens alle 10 Minuten registriert.

e Zu ermitteln ist die Hochsttemperatur der
Probe und das Probenalter bei Erreichen der
Hochsttemperatur.

o Die Temperaturregistrierung hat so lange zu
erfolgen, bis die Probentemperatur um min-
destens 5 °K unter die Hochsttemperatur ab-
sinkt, mindestens jedoch 22 Stunden lang.

A3 3.7. Ermittlung des Temperaturanstiegs

Als Temperaturanstieg gilt der Mittelwert der 2 ge-
messenen Temperaturdifferenzen. Die Temperatur-
differenz wird jeweils zwischen einer Temperatur von
24 °C und der Hochsttemperatur in der Probe be-
rechnet.

A3 3.8. Prufbericht

Der Prifbericht muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

o Verweis, dass die Prifung gemal dieser Be-
schreibung durchgefiihrt wurde.

e Herkunft und Kennzeichnung der Ausgangs-
stoffe
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del mescolamento si registra e si documenta la tem-
peratura della malta.

A3 3.6. Produzione dei provini e procedura di
misurazione

e sitrasferiscono 325 gr dei provini direttamen-
te dopo la miscelazione nei due becher di
plastica e si compattano con ripetute scosse
Su un piano rigido.

e Ogni becher va posto in un vaso Dewar su
piastra in PVC, coperto con il coperchio in
PVC e il sensore che passa attraverso il co-
perchio del vaso va inserito in prossimita del
centro del campione. Il sensore deve essere
a diretto contatto con il campione. Infine si
applica e si chiude il coperchio del vaso.

e Utilizzando l'apposito strumento si rilevano la
temperatura del campione e del locale alme-
no ogni 10 minuti.

e Si devono rilevare il picco di temperatura del
campione e l'eta del campione al momento
del suo raggiungimento.

e La temperatura deve essere registrata finché
la temperatura del provino scende ad almeno
5 °K sotto il picco, in ogni caso almeno per
22 ore.

A3 3.7. Calcolo dell’laumento della tempera-
tura

Come aumento della temperatura vale il valore me-
dio delle 2 differenze di temperatura rilevate. La diffe-
renza di temperatura viene calcolato rispetto a un va-
lore di 24 °C e alla temperatura massima sul cam-
pione.

A3 3.8. Relazione di verifica

La relazione di verifica deve contenere le seguenti
informazioni:

e Dichiarazione che la prova & stata eseguita
in accordo alla presente descrizione

e Provenienza e marcatura delle materie prime

e Temperatura di tutte le materie prime imme-
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e Temperatur aller Ausgangsstoffe unmittelbar
vor dem Mischbeginn

¢ Probentemperatur nach dem Mischende

e bei der Durchfihrung der Prifung aufge-
nommenes Temperaturprotokoll der Proben
und des Raumes

o gemall Kap. A3 3.7 ermittelte Temperaturdif-
ferenzen (Einzelwerte und Mittelwert)

e Zeitspanne zwischen Wasserzugabe und
Hochsttemperatur, auf 15 Minuten genau

e Alle Abweichungen zum beschrieben Prif-
verfahren

e Die Nummer der verwendeten Dewar-

Gefalle

A3 4. ERMITTLUNG DES K-WERTES

Es werden Mortelprismen mit reinem Zement (d.h.
450 g) und Mortelprismen mit demselben Zement,
aber mit einem Zement zu Zusatzstoffverhaltnis wie
fur die Betonherstellung vorgesehen hergestellt.

Die Herstellung und Lagerung der Mortelprismen
muss gemafl EN 196-1 erfolgen.

Die Mortelprismen mit reinem Zement werden als
Nullproben bezeichnet. Die Mortelproben mit dem
Bindemittel aus Zement und Zusatzstoff werden als
Prifproben bezeichnet.

Die Druckfestigkeit von je 3 Prismen Nullproben und
3 Prismen Priifproben ist im Alter von 28 und 56 Ta-
gen gemafl EN 196-1 zu prufen.

Der Aktivitasindex ist aus dem Mittelwert der Druck-
festigkeit je Priftermin wie folgt zu berechnen:

Aktivitatsindex [%] =

Indice di attivita [%] =

Der zulassige k-Wert ist wie folgt zu berechnen:

A Aktivitatsindex in %
%Z Zementanteil im Bindemittel in M-%

%F Zusatzstoffanteil im Bindemittel in M-%
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diatamente dopo I'inizio del mescolamento

e Temperatura dei campioni dopo il mescola-
mento

e Verbale di rilievo della temperatura durante
la prova sui campioni e nel locale

o Differenze di temperatura calcolate in con-
formita al cap. A3 3.7 (valori singoli e medi)

¢ Intervallo di tempo intercorso tra I'aggiunta di
acqua e il picco di temperatura, con precisio-
ne di 15 minuti

e Ogni deviazione rispetto alla presente proce-
dura

e Numero di vasi Dewar utilizzati

A3 4. DETERMINAZIONE DEL VALORE K

Vengono confezionati prismi di malta con cemento
puro (ovvero 450 g) e prismi di malta con lo stesso
cemento, ma con un rapporto con gli additivi uguale
a quello utilizzato per la produzione di calcestruzzo.

La produzione e lo stoccaggio dei prismi di malta de-
vono avvenire in conformita alla EN 196-1.

| prismi di malta con cemento puro vengono contrad-
distinti come ,campioni zero”; i campioni di malta con
cemento e additivo, come “campioni di verifica”.

La resistenza a compressione di 3 prismi “campioni
zero” e 3 prismi “campioni di verifica”, deve essere
verificata, rispettivamente, dopo 28 e 56 giorni, come
da EN 196-1.

L'indice di attivita deve essere calcolato dal valore
medio della resisenza a compressione per ciascuno
dei due termini di verifica, come segue:

Priifproben
Nullproben

campioni di veridica

campioni zero

Il rapporto k ammesso va calcolato come segue:

—%Z
%F

A Indice di attivita in %
%Z Componente di cemento nel legante in M-%

%F Componente additivo nel legante in M-%
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A3 5. ERSTARRUNGSZEITEN FUR ZEMENT-
ERSTARRUNGS-BESCHLEUNIGER
KOMBINATIONEN

Die Prifverfahren zur Beurteilung der Erstarrungsbe-
schleunigung beruhen auf Penetrationsverfahren. Die
im Nachfolgenden beschriebene handische Vicat-
Nadelmethode dient grundsatzlich zur Abschatzung
der Eignung und zur Uberpriifung von Zement-
Erstarrungsbeschleuniger-Kombinationen  (Zement-
EB-Kombination) hinsichtlich Erstarrungsbeschleuni-

gung.

¢ Handische Prufung mit dem Vicat-Nadelgerat
Bei diesem Prifverfahren wird die Erstar-
rungszeit der Bindemittel/EB-Kombination
der Spritz-Bindemittel in Anlehnung an das
Prafverfahren der Erstarrungszeit nach
ONORM / UNI EN 196-3 gepriift. Die Werte
des Erstarrungsbeginns und -endes werden
mit dem gewahlten w/z-Wert fir eine be-
stimmte Zement/EB-Kombination ermittelt.

e Arbeitsvorschrift

a) Labortemperatur 20 °C + 2 °C. Tempera-
tur von Zement und Wasser:
+20°C +£2°C, in Sonderfallen +8°C
+2°C.

b) 250 g Zement und Wasser vorbereiten:
w/z- Wert gemal Erstprufung
(Ublicher w/z-Wert = 0,45 — 0,50)

c) Flissige EB werden dem Wasser zuge-
geben. Der Flissigkeitsgehalt des EB
wird dem Zugabewasser zugerechnet.

d) Einfillen der Trockenkomponenten in ei-
nen konischen Hartgummiring (h
40 mm, Innendurchmesser oben
65 mm, Innendurchmesser untern
74 mm), der auf einer Glas- oder Plastik-
platte steht und dem ein zylindrischer
Aufsatz (Ring), h =262 mm aufgesetzt
wird.

e) Ausbilden einer Vertiefung im Zement.

f) Rasche Zugabe der Fliissigkomponenten
und rasches, kraftiges Durchmischen des
Zement-EB-Leims innerhalb von
15 Sekunden mit einer Spachtel oder
besser mit einem automatischen, dem
GefalR angepassten Korbruhrer (sie-
he Abbildung 2). Nach dem Mischen des
Breis, Verdichtung durch mehrmaliges
Schocken. Dann wird der Ring abge-
nommen und der Brei mit der Spachtel
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A3 5. TEMPO DI PRESA PER LE COMBINA-
ZIONI CEMENTO-ACCELERANTE DI
PRESA

Le procedure di valutazione dell’accelerante della
presa prevedono l'impiego di un penetrometro. La
procedura manuale con ago di Vicat descritta in se-
guito serve sostanzialmente per la valutazione
dell'idoneita e per il controllo delle combinazioni ce-
mento-accelerante in relazione all’accelerazione di
presa.

e Procedura manuale con ago di Vicat.
Mediante questa procedura si verifica il tem-
po di presa della combinazione legan-
te/accelerante del legante spruzzato in os-
servanza alla determinazione del tempo di
presa secondo la UNI / ONORM EN 196-3. |
valori dell'inizio e della fine della presa si cal-
colano in base al rapporto a/c per una de-
terminata combinazione cemen-
to/accelerante.

e Procedura di lavoro

a) Temperatura di laboratorio 20 °C + 2 °C.
Temperatura di cemento e acqua: + 20°
C +£2°C, in casi speciali+ 8 °C + 2 °C.

b) Preparare 250 gr di cemento e acqua:
rapporto a/c della prova preliminare
(rapporto normale a/c = 0,45 - 0,50)

c) Gli acceleranti in forma liquida si ag-
giungono all’acqua. Il contenuto di liqui-
do dellaccelerante  si  aggiunge
all’'acqua d’aggiunta.

d) Siaggiungono i componenti secchi in un
anello conico di gomma dura (h
40 mm, diametro interno superiore
65 mm, diametro interno inferiore
74 mm), posto su una piastra di vetro o
plastica a cui viene applicato un inserto
cilindrico (anello) h 2 62 mm.

e) Siforma unincavo nel cemento

f)  Si aggiungono rapidamente i compo-
nenti liquidi e si mescolano rapidamente
ed energicamente la pasta di cemento e
accelerante per 15 secondi con una
spatola o meglio con un miscelatore au-
tomatico a elica adattato al recipiente (si
veda la fig. 2). Dopo il mescolamento si
compatta con diverse scosse. Quindi si
rimuove I'anello e si livella 'impasto con
una spatola. Tutte le operazioni descrit-
te devono essere concluse entro 25 se-
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abgeglichen. Alle beschriebenen Vorgan-
ge mussen innerhalb von 25 Sekunden
nach Beginn der Wasserzugabe bzw. bei
Nassspritzverfahren nach erfolgter EB-
Zugabe abgeschlossen sein. Falls der
Zementleim nicht einwandfrei verarbeitbar
ist, wird der Versuch mit einer anderen
Dosierung wiederholt. Der Ring wird nicht
in ein Wasserbad gestellt.

g) Erstarrungsbeginn und -ende mit dem Vi-
cat-Gerat bestimmen. Die Zeiten werden
von Beginn der Wasserzugabe gerechnet.
Als Erstarrungsbeginn gilt der Zeitpunkt,
zu dem die Nadel 3 mm bis 5 mm Uber
der Platte (Glas- oder Kunststoffplatte) im
Leim stecken bleibt, als Ende der Zeit-
punkt, bei dem die Nadel maximal noch
1 mm in den Leim eindringt.

60

Seite/pagina 35 von/di 49

Progettazione di sistema
Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

condi dall'inizio dell’aggiunta di acqua o
in caso di metodo a umido dopo
'aggiunta dell’accelerante. Se la pasta
di cemento non presenta una lavorabili-
ta perfetta si ripete la prova con un do-
saggio diverso. L'anello non si mette a
bagno nell’acqua.

g) Si definiscono l'inizio e la fine della pre-
sa con l'ago di Vicat. | tempi si calcola-
no a partire dall’inizio dell’aggiunta di
acqua. Come inizio della presa vale |l
momento in cui 'ago penetra per 3 —
5 mm sulla piastra (di vetro o plastica)
rimanendo conficcato nella pasta, come
fine vale il momento in cui I'ago penetra
nella pasta per massimo 1 mm.

110 l
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| Drahtdurchmesser 2 mm/

Diametro di filo di ferro 2 mm

Abbildung 2 Geeigneter Korbriihrer

Im Prufbericht ist mindestens folgendes anzugeben:

e gewahlte Verfahren

e die Ausgangsprodukte und Dosierungen
e der gewahlte W/B-Wert

e Erstarrungsbeginn und —ende.

A3 6. FESTIGKEITSABFALL

Der Festigkeitsabfall (Zement/EB-Kombinationen)
kann mit den nachfolgenden Prufverfahren ermittelt
werden.

Herstellen von zylinderférmigen Probekdrpern:

Dieses Verfahren ist fir Zement oder Zement/EB-
Kombinationen mit einer Erstarrungszeit > 15 Sekun-
den zur Prifung der Festigkeit geeignet. Die Proben
werden nach folgender Arbeitsanweisung hergestellt:

e Bendtigte Materialien und Gerate:

0 Metallzylinder mit 60+1 mm Innen-
durchmesser und 60+ 1 mm Ho&he (in
Langsrichtung gespalten). Fir die Prifung

lllustrazione 2 Miscelatore a elica idoneo
La relazione di prova deve contenere quanto segue:

e Procedura scelta

e Prodotti di partenza e dosaggi
e rapporto a/c scelto

¢ Inizio e fine della presa

A3 6. PERDITA DI RESISTENZA

Le seguenti procedure consentono di rilevare la per-
dita di resistenza (combinazioni  cemento-
accelerante).

Confezionamento di provini cilindrici:

Questa procedura & adatta per testare la resistenza
su cemento o combinazioni cemento-accelerante con
tempi di presa =15 secondi. | provini si realizzano
come segue:

e Materiali e attrezzatura necessarri:

o Cilindro di metallo con diametro interno 60
+ 1 mm e altezza 60 + 1 mm (aperto in di-
rezione longitudinale). Per il controllo del-
la stabilita si deve trovare un supporto
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der Raumbestandigkeit muss flur die ge-
forderte H6he von 10 mm ein passender
Einsatz verwendet werden.

Aufsatzring

Boden- und Deckplatte

Korbrihrer (s. Abb. 2)
(Akku-)bohrer-/schrauber (1200 U/min.)
Wasserbehalter

Stoppuhr

Waage, 0,1 g Genauigkeit

Verwendete Bindemittelmenge 320 g

Wassermenge — abhangig vom ermittel-
ten w/z-Wert fir ein Erstarren zwischen
15 Sekunden und 3 Minuten (w/z zwi-
schen 0,35 bis 0,50)

Die Temperaturen des Wassers und des Bindemittels
missen +20 °C + 2 °C betragen.

e Probekorperherstellung

(0]

Der gespaltene Zylinder (mit Aufsatz) wird
auf der Bodenplatte aufgesetzt.

Der Zement wird in den Zylinder mit Auf-
satzring eingefllt.

Das Wasser rasch in den Zylinder schit-
ten und die Stoppuhr starten.

Mit dem Bohrer-/Schrauber und dem auf-
gesetzten Korbrihrer mit kreisenden und
vertikalen Bewegungen des Akkuschrau-
bers den Zement mit dem Wasser inner-
halb von 10 sec. vermischen.

Den Aufsatzring abheben und die Deck-
platte auf den Zylinder drticken.

Die beschriebenen Vorgange mussen ab
Wasserzugabe innerhalb von 15 sec.
nach dem Start der Stoppuhr beendet
sein. Es mussen eventuell Drehbewegun-
gen mit der Deckplatte durchgefiihrt wer-
den, um den Bindemittelleim zwischen der
Platte und dem Zylinderrand zu entfernen.

Entfernen der Deck- und Bodenplatten
nach ca. 10 Minuten.

Ausschalen des Probekdrpers durch Ein-
fuhren und Drehen eines Schraubenzie-
hers in den Langsspalt der Schalung.

Wenn die Probekdrperoberflache nicht
eben ist, muss nach dem Ausschalen mit
feinem Sand (z.B.: Quarzmehl & <0,16
mm) und Wasser auf einer Glasplatte
nachgearbeitet werden.

Die Prufkérper werden nach dem Aus-
schalen einen Tag bei einer Lufttempera-
tur von 20 °C + 2 °C und einer Luftfeuch-

O O O O

O O O 0O ©°
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adatto per raggiungere l'altezza necessa-
ria di 10 mm.

Anello

Piastra di base e coperchio

Mescolatore a elica (si veda la fig. 2)
Trapano / avvitatore a batteria (1200 gi-
ri/m)

Recipiente per I'acqua

Cronometro

Bilancia, precisione 0,1 gr

Legante utilizzato 320 gr

Quantita di acqua — dipendente dal rap-
porto a/c calcolato per I'indurimento tra 15
secondi e 3 minuti (a/c tra 0,35 e 0,50).

La temperatura dell’acqua e del legante deve essere
di+20°C+2°C

Preparazione dei provini

(0]

Il cilindro (con anello) si pone sulla piastra
di base.

Si versa il cemento nel cilindro con anello.
Si aggiunge rapidamente I'acqua nel cilin-
dro e si aziona il cronometro.

Con il miscelatore a elica montato sul tra-
pano avvitatore si mescolano il cemento
allacqua per 10 secondi, con movimenti
circolari e verticali.

Si rimuove I'anello e si applica il coperchio
al cilindro premendo.

Le procedure descritte devono essere
concluse quando il cronometro segna 15
secondi a partire dall’'aggiunta di acqua.
Eventualmente si fara rotare il coperchio
per rimuovere resti di pasta di legante tra
la piastra e il bordo del cilindro.

Dopo circa 10 minuti si rimuovono le pia-
stre sul fondo e sul coperchio.

Si scassera il provino inserendo e girando
un cacciavite nella fessura longitudinale
del cassero.

Se la superficie del provino non é liscia
questo deve essere trattato dopo la scas-
seratura con sabbia fine (per es. sabbia di
quarzo @ < 0,16 mm) e acqua su una pia-
stra di vetro.

Dopo la scasseratura i provini si lasciano
un giorno a temperatura ambiente di 20 °
C £ 2° C con umidita minima del 90% UR,
e infine conservati fino alla verifica
sott'acqua a +20°C + 2°C.
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tigkeit von mindestens 90 % RF, an-
schliefend bis zur Prifung im Wasserbad
bei +20 °C + 2 °C gelagert.

e Priufung der Druckfestigkeit

o Fir die Prifung der Druckfestigkeit sind
zumindest Prifpressen der Klasse 2 gem.
EN ISO 7500-1 zu verwenden. Es wird die
Verwendung von Dehnzylinderprifma-
schinen geman DIN 51302-2 empfohlen.

o Die Prifung der Druckfestigkeit erfolgt an
je 3 Proben nach 28 Tagen. Die Druckfes-
tigkeit ist als Mittelwert mit einer Genauig-
keit von 0,1 N/mm? angegeben. Bei der
Mittelwertbildung sind Einzelwerte, die
mehr als 15 % vom gemeinsamen Mittel
abweichen, auszuscheiden. Fur die Mit-
telwertbildung mussen mindestens
2 brauchbare Proben verbleiben.

0 Der Festigkeitsabfall wird aus der mittle-
ren Druckfestigkeit der Proben im Alter
von 28 Tagen ohne Erstarrungsbeschleu-
niger EB (0) und mit Erstarrungsbe-
schleuniger EB (M) nach folgender For-
mel errechnet:

Festigkeitsabfall (%) =
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e Prova di resistenza a compressione

o0 Per la prova di resistenza a compressione
si devono utilizzare presse conformi al-
meno alla classe 2 della EN I1ISO 7500-1.
Si consiglia di utilizzare una pressa con-
forme alla DIN 51302-2.

o0 La verifica della resistenza a compressio-
ne si esegue su 3 provini dopo 28 giorni di
maturazione. La resistenza a compres-
sione si indica come valore medio con
precisione di 0,1 N/mm?. Nel calcolo del
valore medio si escludono i valori singoli
che si discostano di piu del 15% dalla
media. Per il calcolo del valore medio de-
vono rimanere almeno 2 provini utilizzabi-
li.

o0 La perdita di resistenza si evince dalla re-
sistenza a compressione media dei provi-
ni con maturazione di 28 giorni senza ac-
celerante della presa (0) e con acceleran-
te (M) secondo la seguente formula:

_ EB(0) — EB(M)
EB(0)

Resistenza a compressione senza accelerante(0) — Resistenza a compressione con accelerante (M)

Perdita di resistenza (%) =

o Die Dosierhdhe des Erstarrungsbe-
schleunigers muss der auf der Baustelle
maximal zuldssigen Menge entsprechen.
Ist keine Probenherstellung aufgrund zu
schnellen Erstarrens moglich so ist der
w/z-Wert zu erh6hen.

A3 7. LAGERSTABILITAT

Das Prifverfahren ist zur Bestimmung der Lagersta-
bilitat von flissigen Erstarrungsbeschleunigern zu
verwenden.

Entnahme einer Durchschnittsprobe aus EB-
Anlieferung. Befiillung eines 1000 ml Standzylinders
(Glas, Durchmesser 60 mm) bis 1000 ml Marke, Ab-
decken des Zylinders mit Kunststofffolie zur Vermei-
dung von Verdunstungseffekten. Lagerung bei 20 °C
1+ 3 °C geschitzt vor Sonneneinstrahlung. Beurtei-
lung bis zum Zeitpunkt der vom Hersteller angege-
benen, zugesicherten Lagerstabilitat.

Beurteilungskriterium: kein Bodensatz und keine
Ausflockungen.

Resistenza a compressione senza accelerante(0)

o0 Si aggiunge l'accelerante nel dosaggio
massimo consentito in cantiere. Se a cau-
sa della presa troppo rapida non & possi-
bile realizzare i provini, si aumenta il rap-
porto a/c.

A3 7. STABILITA DI CONSERVAZIONE

La presente procedura si utilizza per definire la stabi-
lita di conservazione degli acceleranti di presa liquidi.

Si estrae un campione dall’accelerante di presa con-
segnato. Si riempie un cilindro di 1000 ml (vetro,
diametro 60 mm) fino alla tacca di 1000 ml, si copre il
cilindro con una pellicola di plastica per evitare
I'evaporazione. Si conserva a 20°C + 3 °C tenendolo
a riparo dai raggi solari. Si esegue la valutazione fino
al punto della stabilita di conservazione indicata e ga-
rantita dal produttore.

Criterio di valutazione: assenza di depositi sul fondo
e nessuna flocculazione.
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A3 8. DOSIERUNG EB

Fur die Ermittlung der Dosierung des Erstarrungsbe-
schleunigers ist es erforderlich die Spritzleistung und
die Genauigkeit der Forderleistung der Dosierpumpe
fur den Erstarrungsbeschleuniger festzustellen. Dies
hat gemaR folgender Beschreibung zu erfolgen:

o Die gesamte Spritzbetonmenge, die in einer
gestoppten Zeit (Spritzzeit) die Dise ver-
I&sst, ist durch Wagung zu erfassen.

Spritzleistung (kg/h) =

Prestazione di spruzzo (kg/h) =

o Die Bestimmung der verspritzten Menge
kann durch Wagung des Fahrmischers vor
und nach dem Versuch erfolgen, wobei in
diesem Fall die Mischgutmenge im Spritzge-
rat berlcksichtigt werden muss. Die Um-
rechnung der Spritzleitung in m%h erfolgt
durch Division der Spritzleistung (kg/h) durch
die theoretische Rohdichte des Spritzbetons
gemaly Mischungsberechnung der Erstpri-
fung.

o Fur die Bestimmung der Dosierleistung der
Erstarrungsbeschleunigerpumpe ist diese
nach Durchfihrung der Bestimmung der
Spritzleistung auf den wahrend dieses Ver-
suchs abgelesenen Dosierwert (I/min) einzu-
stellen. Anhand der Ausliterung (Rickwéagen
einer geférderten Menge pro Zeiteinheit) und
Berechnung der Dosiergenauigkeit kann eine
Berechnung der EB-Dosierung in kg/h erfol-
gen. Die Berechnung der EB-Dosierung er-
folgt nach folgender Formel:
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A3 8. DOSAGGIO DELL’ACCELERANTE

Per il calcolo del dosaggio dell’accelerante & neces-
sario definire la prestazione di spruzzo e la precisio-
ne della pompa di dosaggio per I'accelerante. Allo
SCopo si segue la seguente descrizione:

e L'intera quantitda di calcestruzzo che lascia
l‘ugello in un tempo definito (tempo di spruz-
Z0) viene pesata.
Masse Spritzbeton (kg) * 3600
Spritzzeit (sec)
Massa spritzbeton (kg) * 3600

Periodo della applicazione (sec)

e Si pud evincere la quantita di materiale
spruzzato pesando l'autobetoniera prima e
dopo la prova, tenendo conto della quantita
di miscela presente nella lancia di spruzzo.
La trasformazione in m*h del materiale
spruzzato si ottiene dividendo la prestazione
di spruzzo (kg/h) per il peso specifico teorico
dello spritzbeton, in conformita al calcolo del-
la miscela della prova preliminare.

e Per definire la prestazione di dosaggio della
pompa per accelerante della presa, questa
deve essere impostata, dopo la valutazione
della prestazione di spruzzo, sul valore di
dosaggio (I/min) rilevato. Sulla base della mi-
sura in litri (nuova pesata della quantita ri-
chiesta per unita di tempo) si pud calcolare |l
dosaggio di accelerante della presa in kg/h.
per il calcolo del dosaggio di accelerante del-
la presa si utilizza la seguente formula:

EB — Dosierung (kg/h)

EB — Dosierung =

3
Forderleistung (mT) * Zementmenge (%)

Dosaggio di accelerante (kg/h)

Dosaggio di accelerante =

A3 9. SPRITZBETONDICKE

Die Spritzbetondicke wird durch eine einzuhaltende
Mindestdicke flir jeden Bauteil definiert. Die Spritzbe-
tondicke ist an definierten, zuféllig verteilten Stellen
durch bohren zu ermitteln.

Zur Bestimmung der mittleren Spritzbetondicke wird
die tatsachliche Spritzbetondicke an Hand von 5

3
Portata (mT) * Massa del cemento (k—‘%)
m

A3 9. SPESSORE DELLO SPRITZBETON

Lo spessore dello spritzbeton & definito dallo spesso-
re minimo che deve avere ogni parte d’opera. La ve-
rifica dello spessore avviene secondo mediante fori
in punti distribuiti casualmente sulla superficie.

Per determinare lo spessore medio dello spritzbeton
si rileva lo spessore reale dello spritzbeton con 5 fori
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Bohrungen nach ONORM / UNI EN 14488-6 ermit-
telt, Anordnung der Bohrungen siehe Abbildung 3.
Die Spritzbetondicke wird als Mittel der Einzelmes-
sungen aus den 5 Bohrungen errechnet und in Milli-
meter angegeben. Die definierte Mindestdicke darf
um 10 % unterschritten werden.

& — - — &

60050

Abbildung 3 Anordnung der Bohrungen zur Be-

stimmung der Spritzbetondicke
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secondo la norma UNI / ONORM EN 14488-6; per la
collocazione dei fori vedi lllustrazione 3. Lo spessore
dello spritzbeton viene calcolato come media delle
dei valori dei 5 fori indicata in millimetri e pud essere
del 10% inferiore allo spessore minimo definito.

lllustrazione 3 Posizione dei fori per determinare lo
spessore di spritzbeton (calcestruzzo
proiettato)
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A3 10. EXPOSITIONSKLASSE XA1 UND XA2

A3 10.1. Spritzbeton

A3 10.1.1. XAl

Fir den Nachweis von XA1 Ist der Nachweis XC3
bzw. der Wassereindringtiefe von max. 50 mm (bei
der Erstprifung von max. 40 mm) durch eine Prifung
gemal Kap. A3 12 zu erbringen.

A3 10.1.2. XA2

Der Nachweis der Sulfatbestandigkeit des Spritzbe-
tons erfolgt durch den Nachweis der Wassereindring-
tiefe gemall Kap. A3 12 mit einer maximalen Ein-
dringtiefe von 35 mm (bei der Erstprifung 30 mm).
Weiters ist folgender Nachweis an den verwendeten
Ausgangsstoffen fir den Spritzbeton zu erbringen:

Zement  C3A des Klinkers (EN 196-2) 0 M-% nach
Bogue
CsA des Zements (EN 196-2) <1 M-%
nach Bogue

EB Sulfatgehalt als SO; in Anlehnung an

EN 196-2 <4,8 M-% in Summe mit dem
verwendeten Zement

Al,O3; x EB-Dosierung (M-% vom Zement)
<115 M-%

Al,O3 als wasserldslich Anteil gemanl Kap.
A3 10.1.3 in M-% des EB

EB-Dosierung in M-% vom Zement

A3 10.1.3. Priufung des wasserldslichen Al,Os-
Gehaltes von Erstarrungsbeschleunigern

Die Bestimmung erfolgt in der Regel durch kom-
plexometrische Titration mittels Titriplex Il und Xy-
lenolorange als Indikator.

Versuchsdurchfiihrung:

1 ml Probe wird mit zweimal destilliertem Wasser auf
100 ml verdinnt. Diese Lésung wird mit 50 ml 0,1 m
(molar) Titriplex lll-Lésung und 2ml 1 n (normal)
Salzsaure kurz aufgekocht und 10 Minuten tber dem
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A3 10. CLASSE DI ESPOSIZIONE XAl E XA2

A3 10.1. Spritzbeton

A3 10.1.1. XAl

Presupposto per la prova della classe XA1 & la prova
della classe XC3, ovvero la profondita di penetrazio-
ne dell’acqua di massimo 50 mm (40 mm in sede di
prova preliminare), da verificare secondo la procedu-
ra descritta al cap. A3 12.

A3 10.1.2. XA2

La prova di resistenza ai solfati dello spritzbeton si
svolge verificando la profondita di penetrazione
dell'acqua secondo il cap. A3 12, che deve essere di
massimo 35 mm (30 mm in sede di prova prelimina-
re). Inoltre si deve eseguire la seguente prova sulle
materie prime utilizzate per lo spritzbeton:

Cemento C;A del clinker (EN 196-2) 0 M-%  se-
condo Bogue
CsA del cemento (EN 196-2) <1 M-% se-
condo Bogue

Accelerante di presa

Contenuto di solfati come SO; in osser-
vanza alla EN 196-2 < 4,8 M-% sommato
al cemento utilizzato

AlL,O; x dosaggio di accelerante (M-% del
cemento) < 115 M-%

Alb,O3; come parte solubile in acqua in
conformita al cap. A3 10.1.3 in M-%
dell’accelerante

Dosaggio di accelerante in M-% del ce-
mento

A3 10.1.3. Verifica del contenuto di Al,Ozsolubile
in acqua nell’accelerante di presa

Generalmente tale dosaggio si definisce mediante
titolazione complessometrica con Titriplex Il e Xyle-
nol orange come indicatore.

Esecuzione della prova:

Si diluisce un campione da 1 ml in acqua bidistillata
ottenendo 100 ml. Si fa bollire brevemente la solu-
zione in una soluzione di Titriplex 111 50 ml 0,1 M (mo-
lare) e acido cloridrico 2 ml 1 n (normale) e si lascia a
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siedenden Wasserbad gehalten. Nach dem Abktihlen
wird mit Natriumacetat auf einen pH-Wert von etwa 5
bis 6 eingestellt und nach Zugabe von Xylenoloran-
ge-Indikator-Verreibung mit 0,1 m Zinksulfatldsung
bis zum scharf erfolgenden Umschlag von gelb nach
rot titriert.

Xylenolorange-Indikator-Verreibung:

19 Xylenolorange
99g Kaliumnitrat

In selber Weise wird zur Kontrolle der Titerlésung ei-
ne Vergleichsprobe titriert.

Berechnung:
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bagnomaria per 10 minuti. Una volta raffreddato si
porta a un pH di circa 5-6 mediante acetato di sodio
e, dopo aver aggiunto l'indicatore Xylenol orange, si
titola con 0,1 M di soluzione di solfato di zinco fino a
che il colore non passa chiaramente da giallo a ros-
so.

Indicatore Xylenol orange:
19 Xylenol orange

99 g acetato di potassio

Nello stesso modo si titola un campione paragonabile
per il controllo della soluzione titolata.

Calcolo:

1. (50 — V) * 5,098 = mg [Al,05]

V = Verbrauch in ml 0,1 m Zinksulfatlésung

mg [Al;03
p*10

p = Dichte bei + 20 °C in g/cm?

V = utilizzo in ml con 0,1 M di soluzione di solfato di
zinco

I = 9 [41,0,4]

p =densita a + 20 °C in g/cm?
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A3 11. FROSTBESTANDIGKEIT XF3

A3 11.1. Probekdrper fur Spritzbeton

Fir Spritzbeton gilt, dass fir eine Prifserie
5 Bohrkerne mit einem Durchmesser von 100 mm
und einer Lange von mind. 200 mm zu entnehmen
sind. Proben mit offensichtlichen Spritzfehlern sind
auszuscheiden. Mindestens drei Prufkorper dieser
Prifserie sind der Prifung zuzufihren und zu bewer-
ten. Die Probekdrper missen den Anforderungen der
EN 12390-1 im Bezug auf die zulassigen Toleranzen
entsprechen.

A3 11.2. Prufverfahren

A3 11.2.1. Probenherstellung, Lagerung und Vor-
bereiten der Probekdrper fur die Prifung

Die Prifung der Probekdrper hat im Alter von 56 Ta-
gen nach standiger Wasserlagerung zu beginnen.
Proben aus Spritzbeton mussen vor Beginn der Pru-
fung mindestens 14 Tage unter Wasser gelagert
werden.

A3 11.2.2. Durchfiihrung der Frostzyklen

Die Prifung besteht aus abwechselnden Frost-Tau-
Wechseln, wobei die Proben wahrend des Frostzyk-
lus an Luft und wahrend des Tauzyklus unter Wasser
zu lagern sind. Die beiden Lagerungsarten wechseln
einander in der ununterbrochenen Folge von 4 Stun-
den, 4 Stunden und 16 Stunden ab.

Bei allfélligen bis zu maximal dreitdgigen Unterbre-
chungen sind die Proben in der Frostlagerung zu be-
lassen. Es sind 50 Frost-Tau-Wechsel durchzufiih-
ren.

Zwischen den Proben und zwischen Probe und Be-
halterwand sind Abstande von mindestens 5 cm ein-
zuhalten, damit der Warmeaustausch uber alle Fla-
chen erfolgen kann.

Beim Frostzyklus muss die Betontemperatur in der
Prismenmitte spatestens 5 Stunden nach Frostbe-
ginn - 10°C, und 8 Stunden nach Frostbeginn - 18°C
erreichen oder unterschreiten. Ab diesem Zeitpunkt
muss die Lufttemperatur in der Frostanlage - 20°C
bis - 22 °C betragen. In der Frostanlage muss eine
Luftumwalzung vorhanden sein.
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A3 11. RESISTENZA AL GELO XF3

A3 11.1. Provini per lo spritzbeton

Per lo spritzbeton devono essere estratte per ogni
serie di verifica 5 carote con diametro di 100 mm e
altezza 200 mm. | provini con evidenti difetti nel get-
to devono essere scartati. Almeno tre provini della
serie devono essere sottoposti a prova e valutazione.
| provini devono soddisfare i requisiti della EN 12390-
1 in relazione alle tolleranze ammesse.

A3 11.2. Metodi di prova

A311.2.1. Produzione dei provini, conservazione
e preparazione dei provini per I'esame

L’esame dei provini deve incominciare dopo una ma-
turazione di 56 giorni, dopo essere stati conservati in
acqua per tutto il tempo. | provini dello spritzbeton
devono essere conservati in acqua per un minimo di
14 giorni.

A3 11.2.2. Esecuzione dei cicli di gelo

L’esame consiste in variazioni di gelo e disgelo, dove
i provini sono da conservare all’aria durante il ciclo di
gelo e in acqua durante il ciclo di disgelo. | due tipi di
conservazione vengono alternati uno con laltro ad
intervalli di 4 ore, 4 ore e 16 ore.

In caso di eventuali interruzioni di un massimo di 3
giorni, i provini devono essere conservati al gelo. So-
no da eseguire 50 variazioni tra gelo e disgelo.

Tra i provini e tra provino e il bordo del contenitore si
devono rispettare distanze di min. 5 cm per rendere
possibile lo scambio di calore attraverso tutte le su-
perfici.

Nel ciclo di gelo, la temperatura del calcestruzzo al
centro del prisma deve raggiungere o essere inferio-
re a -10°C dopo 5 ore e a -18°C dopo 8 ore
dall'inizio del ciclo di gelo. Da questo momento la
temperatura dell’aria nell’impianto deve raggiungere
valori tra - 20°C e - 22°C. L’'impianto deve avere una
circolazione di aria.
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Beim Tauzyklus muss die Betontemperatur in der
Prismenmitte spatestens 3 Stunden nach Beginn der
Taulagerung eine Temperatur von mindestens
+ 18°C aufweisen, wobei die Temperatur des Was-
serbades wahrend des gesamten Tauzyklus zwi-
schen + 15°Cund + 22°C liegen muss.

Die Temperaturen beim Frost- und Tauzyklus sind in
angemessenen Zeitabstanden an einer bis zur Pri-
fung unter Wasser gelagerten Referenzprobe glei-
cher Grofke nachzuweisen.

A3 11.2.3. Beurteilung der Frostbestandigkeit

Die Beurteilung der Frostbestandigkeit erfolgt auf-
grund der Anderung des statischen E-Moduls. Dazu
ist an jedem Probekorper vor Beginn der Frostpri-
fung, nach 25 und nach 50 Frostwechseln der stati-
sche E-Modul zu bestimmen. Der Abfall des E-
Moduls ist in ganzen Prozentpunkten anzugeben.

Der statische E-Modul ist nach drei Vorbelastungen
bei einer Vorlast g, von 0,5 N/mm? und einer Ober-
last 0, zu bestimmen, unter welcher an der noch un-
gefrosteten Probe eine Betonstauchung von 0,2
1 0,03 %o entsteht (Abbildung 4). Diese Oberlast ist
auch fir die weiteren Prifungen beizubehalten.
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Nel ciclo di disgelo, la temperatura del calcestruzzo
al centro del prisma deve raggiungere almeno
+18°C dopo massimo 3 ore; la temperatura
dell'acqua deve rimanere tra i + 15°C e + 22°C du-
rante l'intero ciclo di disgelo.

Le temperature dei cicli di gelo e disgelo devono es-
sere verificate prima su un provino avente le stesse
dimensioni e conservato in acqua fino al momento
della prova.

A3 11.2.3. Valutazione della resistenza al gelo

La valutazione della resistenza al gelo avviene in ba-
se alla modifica del modulo elastico statico. Per que-
sto si dovra determinare il modulo elastico statico per
ogni provino prima di iniziare la prova e poi dopo ogni
25 e ogni 50 cicli alternanti di gelo e quindi alla fine
della prova. La riduzione del modulo elastico deve
essere indicata in percentuale.

Il modulo elastico statico viene determinato dopo tre
carichi preliminari con un precarico oy, di 0,5 N/mm? e
un carico superiore 0,4, sotto il quale si manifesta una
compressione di 0,2 £ 0,03 %o nel provino non anco-
ra gelato (lllustrazione 4). Questo carico superiore
deve essere rispettato anche durante i seguenti con-
trolli.

60s

60s
J

60s
/

Og

=0,5N/mm?
o=V, mm 60s

60s

60s

] (0.2+0.03) %o

7 E

(0,2¢003) %o |

[ =

Abbildung 4

(0,26003) %0 |

| (0,240,03) %o !

|

Ermittlung der Oberlast o, bei Beurteilung der Frostbestédndigkeit mittels des statischen Elastizi-
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lllustrazione 4 Determinazione del carico superiore o, valutando la resistenza al gelo tramite modulo elastico

statico

Der Abfall des E-Moduls nach 50 Frostwechselzyklen
darf max. 25 % betragen. Betragt der Abfall des E-
Moduls max. 5 % nach 25 Frostwechseln so kann die
Prifung als ,bestanden” beurteilt werden. Die Pri-
fung bis 50 Frostwechsel ist in diesem Falle nicht
mehr erforderlich.

Die Prifung entspricht der Prifung gemaf den ,All-
gemeinen technischen Vertragsbedingungen 2010
(ATV 2011)%, Kap. 3.5, der autonomen Provinz Bo-
zen sowie dem Prifverfahren gemaR ON B 3303,
Ausgabe 1983, Kap. 6.9.

A3 12. WASSEREINDRINGTIEFE — XC3 UND
XC4

A3 12.1. Probekbtrper aus Spritzbeton

Fir eine Prifserie sind 5 Bohrkerne mit einem
Durchmesser von mind. 150 mm und einer Lange
von mind. 200 mm dem Bauwerk (bei der Erstpri-
fung aus Probekisten) zu entnehmen. Proben mit of-
fensichtlichen Spritzfehlern sind auszuscheiden.
Mindestens drei Prufkérper dieser Prifserie sind der
Prifung zuzufihren und zu bewerten.

A312.2. Prifung

Fir die Prifung sind Probekoérper aus den gemaly A3
12.1 gewonnen Bohrkernen oder gemal} Kap. A3 1.1
hergestellt Probekérper zu verwenden. Fir die Pri-
fung von Beton sind die Probekdérper bis zur Prifung
unter Wasser zu lagern. Die Prifung ist im Probenal-
ter von 28 Tagen durchzufihren.

Die Prifung ist gemal EN 12390-8 mit folgender
Abweichung dazu durchzufihren:

e Es sind jeweils 3 Proben zu priifen
e 1.bis 3. Tag: Wasserdruckstufe 1 (1,75 bar)
e 4. bis 14. Tag: Wasserdruckstufe 2 (7,0 bar)

e Die Wassereindringtiefe einer Probe ist die
Tiefe der mittlere Flache des eingedrungen
Wassers Uber die Prifflache (siehe Abbil-
dung 5).

o Das Prifergebnis ist der Mittelwert der Was-
sereindringtiefe der drei gepriften Proben.

Dopo 50 cicli la riduzione massima del modulo elasti-
co puo essere del 25 %. Se dopo 25 cicli si ha una
riduzione del 5 % la prova si considera “superata”, e
non deve essere ripetuta fino a 50 cicli.

La prova & conforme alle ,Disposizioni contrattuali
generali 2011“ della Provincia Autonoma di Bolzano,
cap. 3.5. Il metodo di prova corrisponde al metodo
previsto dalla ON B 3303, edizione 1983, Cap. 6.9.

A3 12. PROFONDITA DI PENETRAZIONE
DELL’ACQUA — XC3 E XC4

A3 12.1. Provini in spritzbeton

Per lo spritzbeton devono essere estratte dall'opera
(in sede di prova preliminare da cassette di prova)
per ogni serie di verifica 5 carote con diametro
150 mm e lunghezza 200 mm. | provini con evidenti
difetti nel getto devono essere scartati. Almeno tre
provini della serie devono essere sottoposti a prova e
valutazione.

A3 12.2. Prova

Per la prova si utilizzano carote estratte come de-
scritto in A3 12.1 o provini realizzati come al cap. A3
1.1. | provini per la prova sul calcestruzzo devono
essere conservati in acqua fino al momento della
prova, per cui &€ necessaria una maturazione di 28
giorni.

La prova si esegue in conformita alla EN 12390-8
con le seguenti differenze:

e Sono da sottoporre alla prova 3 provini

o Dal 1° al 3° giorno: livello di pressione idrau-
lica 1 (1,75 bar)

e Dal giorno 4 a 14: livello di pressione idrauli-
ca 2 (7,0 bar)

e La profondita di penetrazione dellacqua di
un provino & la profondita del fronte medio
dell’acqua penetrata sotto I'area di prova (si
veda la lllustrazione 5)
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e Die Verwendung von Leitungswasser (Trink-
wasser) ist zulassig.

Seite/pagina 45 von/di 49

Progettazione di sistema
Settore: Dati di base per la progettazione
Elenco delle disposizioni di verifica: calcestruzzo

e |l risultato della prova & dato dal valore me-
dio della profondita di penetrazione
dell’acqua su tre provini testati.

e E consentito utilizzare acqua potabile.

V2 A

Wassereindringtiefe / Profondita

di penetrazione dell‘acqua

Abbildung 5 Priifung der Wassereindringtiefe

A3 13. PRUFUNG DES GESAMTWASSER-
GEHALTES VON FRISCHBETON

Die Masse der zu untersuchenden Probe wird vor
und nach Trocknung bestimmt. Die Trocknung erfolgt
im Mikrowellenherd. Der Gesamtwassergehalt wird
aus dem Masseverlust berechnet. Mit diesem Priif-
verfahren wird die Kernfeuchte der Gesteinskornun-
gen voll mitbestimmt.

A3 13.1. Gerate

Es ist zu verwenden:

1. Waage, mit der die zu ermittelnde Masse auf
1 g genau bestimmt werden kann. Die Waa-
ge muss mindestens einmal jahrlich kalibriert
werden.

2. Mikrowellenherd mit einer Leistung von
1000 Watt, der fir Probenteller mit einem
Durchmesser von mindestens 28 cm, besser
32 cm geeignet ist.

3. Probenteller aus einem fir die Verwendung
im Mikrowellenherd geeigneten Material (als
Einwegteller z. B. Papierteller) mit einem
Durchmesser von mindestens 28 cm, besser
32 cm, wenn der Mikrowellenherd dafir ge-
eignet ist.

A3 13.2. Probenahme

lllustrazione 5 Verifica della profondita di penetra-
zione dell'acqua

A3 13. VERIFICA DEL CONTENUTO TOTALE
D’ACQUA NEL CALCESTRUZZO FRESCO

Si rileva la massa dei provini da verificare prima e
dopo l'essicazione, che avviene in un forno a mi-
croonde. Il contenuto totale di acqua si calcola sulla
base della massa persa. Questa procedura consente
anche di definire 'umidita dell’aggregato.

A3 13.1. Apparecchiature

Si devono utilizzare:

1. Bilancia che consenta di pesare la massa
con precisione di 1 g, da calibrare almeno
una volta all’anno.

2. Forno a microonde da 1000 Watt, adatto
per piatti di diametro di almeno 28 cm,
meglio 32 cm.

3. Piatti in materiale idoneo ad essere usato
nel forno a microonde (usa e getta, per
es. piatti di carta) del diametro di 28 cm,
meglio 32 cm, se il forno a microonde lo
consente.

A3 13.2. Campionatura
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Frischbetonproben sind gemal® EN 12350-1 zu ent-
nehmen und vor Entnahme der Prifprobe erneut zu
homogenisieren.

A3 13.3. Durchfuhrung der Prifung

Die Prufung ist vor Witterungseinflissen geschutzt
durchzufihren. Der Probenteller ist auf ganze
Gramm genau zu wagen. Der Probenteller ist 2 Minu-
ten im Mikrowellenherd zu trocknen. Das Gewicht
des Probentellers ist zu bestimmen (1)

2,0 £ 0,1 kg von dem entnommenen Probenmaterial
sind lose, gleichmaRig verteilt, auf den Probenteller
zu legen und auf ganze Gramm genau zu wagen. Es
ist darauf zu achten, dass diese Teilprobe dem Pro-
bendurchschnitt entspricht. Wahrend der folgenden
Arbeitsschritte ist sicherzustellen, dass kein Proben-
material, aul’er Wasser, verloren geht.

Der Probenteller mit der Probe ist in den Mikrowel-
lenherd zu geben und die Trocknungszeit von 25 Mi-
nuten ist einzustellen. Ein Unterschreiten dieser
Trocknungszeit ist unzulassig. Nach Ende der einge-
stellten Trocknungszeit ist die Probe mit dem Teller
zu wagen und an- schlieBend weitere 2 min in der
Mikrowelle zu trocknen. Die hierauf festgestellte
Masse (my) darf von der vorher bestimmten Masse
um nicht mehr als 5 g abweichen. Andernfalls ist eine
neuerliche Probe zu verwenden und mit entspre-
chend verlangerter Trocknungszeit zu prufen.

Die Trocknungszeit darf um nicht mehr als 10 %
Uberschritten werden, da sonst der Mikrowellenherd
beschadigt werden kann und bei einem Papierteller
als Probenteller dieser verglosen kann.

Achtung: Probenteller und Probe haben nach Trock-
nungsende eine Temperatur von tber 110 °C.

Wenn nicht sichergestellt ist, dass der Probenteller
bei der Betontrocknung keine Masse verliert, ist der
Probenteller anschlieRend sorgfaltig von der Probe
zu reinigen und ebenfalls auf ganze Gramm genau
zu wagen. Fir Probenteller aus Papier kann ein Ge-
wichtsverlust von 5 % der Tellermasse fir den Ge-
wichtsverlust an Wasser flir die Berechnung verwen-
det werden.

A3 13.4. Prufergebnisse

Aus den gemall A3 13.3 ermittelten Massen ist der
Gesamtwassergehalt fur Gesteinskdrnungen und der
Gesamtwassergehalt fur Frischbeton gemafl den
nachfolgenden Formeln zu ermitteln. Das Ergebnis in
% ist auf 0,1 % genau anzugeben.
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| campioni di calcestruzzo fresco devono essere
estratti in conformita alla EN 12350-1 e omogeneiz-
zati nuovamente prima dell’estrazione del provino.

A3 13.3. Esecuzione della prova

La prova deve essere svolta a riparo dagli influssi
atmosferici. Il piatto per la prova deve essere pesato
con precisione al grammo e asciugato per 2 minuti
nel forno a microonde. Si pesa il piatto (iy).

Viene posta una quantita di 2,0 + 0,1 kg del materiale
campionato sfuso, distribuita uniformemente sul piat-
to e si pesa con precisione al grammo. E importante
che il campione rispecchi le caratteristiche medie del
materiale. Durante le successive fasi si deve fare at-
tenzione che non venga perduto il materiale di prova,
ad eccezione dell’acqua.

Il piatto con il campione viene messo nel forno a mi-
croonde e si imposta un tempo di asciugatura di 25
minuti, un valore inferiore non & consentito. Alla fine
dell’asciugatura si pesa il campione con il piatto e si
lascia asciugare per altri 2 minuti nel forno a mi-
croonde. La differenza tra il peso della massa alla
prima e alla seconda pesata non pu® essere superio-
re a 5 g, in caso contrario la prova va ripetuta su un
altro campione aumentando adeguatamente il tempo
di essicazione.

Il tempo di essicazione non pud essere superato di
piu del 10 %, poiché si rischia di danneggiare il forno
a microonde e il piatto da prova, se si tratta di un
piatto di carta.

Attenzione: dopo l'essicatura il piatto di prova e il
campione raggiungono una temperatura di 110 °C.

Se non viene garantito il fatto che il piatto non dimi-
nuisce di peso durante I'essicatura del calcestruzzo,e
necessario dopo la prova ripulirlo attentamente dal
campione e pesarlo con precisione al grammo. Per i
piatti di carta si pud considerare nel calcolo una per-
dita di peso del 5 % a seguito della perdita di acqua.

A3 13.4. Risultati della prova

Partendo dalle masse calcolate come descritto in A3
13.3 si calcola il contenuto totale di acqua per
'aggregato e per il calcestruzzo fresco, secondo la
seguente formula. Il risultato in percentuale va
espresso con precisione dello 0,1 %.
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Es bedeutet:
te Masse des getrockneten Probentellers in g,
nach Trocknung des Tellers

m; Masse der eingewogenen Probenmenge und
des Probentellers, in g vor Prifbeginn

m, Masse der eingewogenen Probenmenge und
des Probentellers, in g nach Prifbeginn

Woes Gegamtwassergehalt der Probe, angegeben in
I/m
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Questo significa:

t massa in g del piatto di prova asciugato, dopo
I'asciugatura del piatto

m; Massa in g del campione pesato e del piatto,
prima dell’inizio della prova

m, Massa in g del campione pesato e del piatto,
dopo la prova

Wges Contenuto totale d'acqua del

campione,
espresso in I/m®

Wyes = 100 +

Aus dem Gesamtwassergehalt des Frischbetons in
% und der Rohdichte des Frischbetons ist der Ge-
samtwassergehalt in I/m® gemal’ nachfolgender For-
mel zu errechnen und auf 1 I/m® genau anzugeben:

(mf_ttr) —(Mmer—ter) i

n %

mg—ter

Partendo dalla quantita totale di acqua del calce-
struzzo fresco in % e dal peso specifico apparente
del calcestruzzo si calcola il contenuto totale di ac-
qua in I/m® secondo la seguente formula e lo si
esprime con precisione di 1 in I/m*:

Wyes (1/m3) = Wyos (%) * Frischbetonrohdichte (kg/m?)/100
Wyes (1/m3) = Wy (%) * Densita del calcestruzzo fresco (kg/m*)/100

A3 13.5. Prifbericht

Der Prifbericht muss folgende Angaben enthalten:

1. Ort der Probenahme und Prifung;

2. Datum und Uhrzeit der Prifung (auf mindes-
tens 15 min genau);

3. Alter der Probe ab erstmaliger Wasserzuga-
be im Mischer (auf mindestens 15 min ge-
nau)

4. Gesamtwassergehalt W in I/m? (auf 1 I/m?
genau);

5. wirksamer Wassergehalt W, errechnet aus
der Subtraktion von Gesamtwassergehalt
und Kernfeuchte, falls diese in der Erstpri-
fung angegeben wurde.

6. jede Abweichung vom festgelegten Prifver-
fahren (wenn zutreffend);

A3 14. PRUFUNG DER BETONDECKUNG
VON STAHLEINLAGEN

Die Messung der Betondeckung der Stahleinlagen ist
mit elektronischem Messgerat (z.B, Profometer oder

A3 13.5. Relazione di prova

La relazione di prova deve contenere quanto segue:

1. luogo di prelievo dei campioni e della verifi-
ca;

2. data e ora della verifica (con precisione di
almeno 15 minuti)

3. maturazione del campione al momento della
prima aggiunta di acqua nel mescolatore
(con precisione di almeno 15 minuti)

4. contenuto totale di acqua Wy in I/m® (con
precisione di 1 I/m%)

5. contenuto di acqua efficace W, calcolato sot-
traendo il contenuto totale di acqua e
'umidita del nucleo, se indicata in sede di
prova preliminare;

6. Ogni deviazione rispetto alla presente pro-
cedura (se pertinente).

A3 14. VERIFICA DEL COPRIFERRO DEGLI
INSERTI IN ACCIAIO

La misura del copriferro degli inserti in acciaio va fat-
ta con un rilevatore elettronico (per es. pacometro o

'vYV. ¥V
-

BGEODATA fceuieuse

D0616-111-01-TB-03013-26

F'é‘ ™ M
- - — — -
LV EF N
Galleria di Base del Brennero
Brenne, sistunnel BBT SE



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE
Regelplanung

Fachbereich: Grundlagen fiir die Planung
Priifbestimmung: Beton

Gleichwertiges) durchzufihren. Die Kalibrierung des
Gerates und die Feststellung der Meldtoleranz sind
durchzuflhren. Das Messgerat ist fur die der Beton-
oberflache nachstgelegene Bewehrungslage einzu-
stellen. Fir den zu bewertenden Bauteil sind fir die
folgenden Bauteile die geforderte Anzahl von Mess-
punkten durchzufiihren:

e Innenschalen: mindestens 40 Messpunkte in
einem moglichst gleichmalligen, annahernd
quadratischen Raster (mindestens 1 Mel3-
punkt alle 5 m~ erforderlich.

e Tubbinge: rechteckiges Raster mit einem
Punktabstand von max. 40 cm.

e andere Bauwerke: rechteckiges Raster mit
einem Punktabstand von max. 100 cm. Der
Messraster ist mit dem AG abzustimmen.

Wird eine Unterschreitung der Mindestbetondeckung
festgestellt, so ist eine neuerliche Prifung mit enge-
rem Prufraster durchzufihren.

Die Uberpriifung der Kalibrierung des Messgerates
muss zusatzlich bei den ersten 10 Messkampagnen
durch 3 zerstérende Prifungen der Betondeckung
erfolgen.

10. VERZEICHNISSE

10.1. Tabellenverzeichnis
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simile). Lo strumento deve essere calibrato e vanno
definite le tolleranze di misura. Il rilevatore deve es-
sere impostato per lo strato di armatura superiore.
Per le diverse strutture da controllare vanno effettua-
te un numero sufficiente di misure come di seguito
indicato:

e Rivestimento definitivo: almeno 40 punti di
misura con reticolo per quanto possibile uni-
forme, di forma quasi quadrata (almeno 1
punto ogni 5 m~)

e Conci prefabbricati: reticolo rettangolare con
distanza massima tra i punti di 40 cm.

e Altre opere: reticolo rettangolare con distan-
za massima tra i punti di 100 cm. |l reticolo
deve essere concertato con la Committenza.

Se il copriferro misurato € inferiore al valore minimo
va rifatta la misurazione con un reticolo piu fitto.

Per le prime 10 campagne di misura lo strumento va
calibrato eseguendo delle prove distruttive sul calce-
struzzo .

10. ELENCHI

10.1. Elenco delle Tabelle

Tabelle 1 Prifung Ausgangsstoffe................. 15 Tabella 1 Verifica delle materie prime............ 15
Tabelle 2 Abweichung von Grenzwerten....... 19 Tabella 2 Scostamenti rispetto ai valori limite 19
Tabelle 3 Prufhaufigkeit .........ccooeeeeiiiienes 20 Tabella 3 Frequenza delle prove................... 20
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10.2. Abbildungsverzeichnis
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