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1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Die BBT SE ist mit der Planung und der Errichtung
des Brenner Basistunnels beauftragt worden. Wéh-
rend der Errichtung der Ingenieurbauten des Baulo-
ses Eisackunterquerung missen an den Baumate-
rialien Laborproben und Versuche vor Ort durchge-
fuhrt werden, um uberprufen zu kdnnen, ob die vor-
ab definierten Leistungen eingehalten werden. An-
hand dieser Versuche sollen die physikalischen und
mechanischen Parameter jener Materialien unter-
sucht werden, die bei der Errichtung der Untertage-
bauwerke, der Infrastrukturen, der Stutzbauten sowie
der aus Beton und Stahl errichteten Hochbauten
zum Einsatz kommen. Dasselbe gilt fir Fahrbahnde-
cken aus Betonasphalt und Abdichtungssysteme der
Untertagebauten.

1.2. Leistungsgegenstand

Folgende Tatigkeiten sind Gegenstand dieser Aus-
schreibung: Durchfiihrung von Laborversuchen und
Versuchen vor Ort an den Baumaterialien samt Lo-
gistik fir die Entnahme und den Transport der Pro-
ben, Ausarbeitung und Auswertung der Ergebnisse
der Proben, Erstellung der jeweiligen Protokolle und
Berichte sowie Koordinierung.

1.3. Ort der Leistungsausfihrung

Das Baulos "Eisackunterquerung" bildet den sud-
lichsten Teil des Brenner Basistunnels vor der Ein-
fahrt in den Bahnhof Franzensfeste und liegt ca. 1
km nordlich von Franzensfeste, in der Ortschaft
Oberau in der Provinz Bozen.

1. Aspetti generali

1.1. Generalita

BBT-SE € incaricata di progettare e costruire la Gal-
leria di Base del Brennero. Durante I'esecuzione del-
le opere civili del lotto di costruzione Sottoattraver-
samento  Isarco, €& necessario procedere
all'esecuzione di prove in laboratorio e in sito sui ma-
teriali da costruzione, atte a verificare il rispetto delle
prestazioni definite in sede di progetto. Tali prove mi-
rano a stabilire i parametri fisici e meccanici dei ma-
teriali impiegati nella realizzazione delle strutture in
sotterraneo, delle infrastrutture, delle opere di soste-
gno, delle strutture in elevazione realizzate in calce-
struzzo e acciaio, nonché delle pavimentazioni rea-
lizzate in conglomerato bituminoso e dei sistemi di
impermeabilizzazione delle opere sotterranee.

1.2. Oggetto della prestazione

Costituisce oggetto della presente gara d’appalto
I'esecuzione delle prove di laboratorio e in sito sui
materiali da costruzione, compresa la relativa logisti-
ca per il prelievo e il trasporto dei campioni,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la stesura dei relativi verbali e relazioni e il coor-
dinamento.

1.3. Luogo di esecuzione della prestazione

Il lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco”,
costituisce la parte estrema meridionale della Galle-
ria di Base del Brennero prima dell’accesso nella
stazione di Fortezza, ed e ubicato ca. 1 Km a nord
dell'abitato di Fortezza, in localita Pra di Sopra, in
Provincia di Bolzano.
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Die Bauten, die Bauwerke und alle Tragwerke, die
von den Labor- und vor Ort-Versuchen des ggst.
Leistungsverzeichnis betroffen sind, gehdren zum
Sub-Baulos ,Hauptbauarbeiten Eisackunterquerung®.

1.4. Normen, Richtlinien, Empfehlungen
und Regelwerke

Labor:

Das Labor, das die im ggst. Leistungsverzeichnisses
beschriebenen Versuche durchfiihrt, muss tber die
~,Genehmigung fur Labors zur Durchfihrung und Zer-
tifizierung von Versuchen an Baumaterialien gemafn
Artikel 59 des Dekret des Prasidenten der Republik
Nr. 380/2001“ verfiigen. Die Ausstellung und der
Geltungsbereich dieser Genehmigung werden mit
dem vom italienischen Infrastruktur- und Verkehrs-
ministerium  ergangenen  Rundschreiben  Nr.
7617/STC vom 8. September 2010 geregelt. Die
Genehmigung muss mindestens den Bereich ,a“
(Baumaterial) betreffen.

Fur die Durchfiihrung der Leistungen des ggst. Leis-
tungsverzeichnisses kommen die Bestimmungen
des obgenannten Rundschreibens zur Anwendung,
wobei insbesondere Bezug auf folgendes genom-
men wird :

- Laborleiter

- Personal

- Versuche

- Ausstattung

- Versuchsmethoden und -verfahren
- Versuchsnachweise

- Manipulation der Proben und der versuchsge-
genstandlichen Materialien

Das Labor muss Uber ein Qualitatssicherungssystem
verfigen und sich mit einem Qualitditsmanagement-
system (QMS) ausstatten, das die Labortatigkeit
Uberwacht und mit der derzeit giltigen UNI EN 1SO
9001-Norm, sowie - in Bezug auf die allgemeine Or-
ganisation und die Verwaltung der Struktur - mit der
EN 17025-Norm in Einklang steht. Die Konformitét
des QMS mit der UNI EN ISO 90001-Norm muss
von einer unabhéngigen und akkreditierten Drittstelle
zertifiziert werden, die Uber die entsprechende Fach-
kompetenz und Organisation verfugt. Zu diesem

Le opere, i manufatti e le strutture interessate dalle
prove di laboratorio e in sito sui materiali del presen-
te capitolato, sono quelle del sublotto “Opere princi-
pali Sottoattraversamento Isarco”.

1.4. Normative, direttive, raccomandazioni
e regolamenti

Laboratorio:

Il laboratorio che esegue le prove di cui alla presente
descrizione delle prestazioni deve essere in posses-
so dell' «Autorizzazione ai laboratori per I'esecuzione
e certificazione di prove sui materiali da costruzione
di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001» il cui rilascio e la cui validi-
ta sono disciplinati dalla Circolare 8 settembre 2010,
n. 7617/STC emanata dal Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti. L'Autorizzazione deve riguardare
almeno il settore “a” (materiali da costruzione).

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni del presente
capitolato si applicano le disposizioni contenute nella
suddetta circolare, con particolare riferimento a:

- Direttore del laboratorio

- Personale

- Prove

- Attrezzature

- Metodi di prova e procedure
- Certificati di prova

- Manipolazione dei campioni e dei materiali sot-
toposti a prova

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di
qualita dotandosi di un Sistema di Gestione della
Qualita (SGQ) che sovraintenda all'attivita del labo-
ratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in
corso di validita, nonché con la norma EN 17025 per
guanto attiene I'organizzazione generale e la gestio-
ne della struttura. La conformita del SGQ alla norma
UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di
un organismo terzo indipendente ed accreditato, di
adeguata competenza ed organizzazione. A tale
scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio
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Zweck muss sich jedes Labor mit einem eigenen
Qualitatshandbuch ausstatten, das eigenstandig von
einem dem Personal des Labors zugehdrigen ,Quali-
tatsverantwortlichen“ verwaltet wird, der das Hand-
buch aufbewahrt und fur dessen korrekte Verwen-
dung und Inbetriebnahme verantwortlich ist. Das
Qualitatshandbuch, das auch einen Verweis auf die
EN 17025-Norm enthalten muss, muss Uberarbeitet
und eventuell in regelmaRigen Abstanden aktualisiert
werden.

Versuche:

In den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Ver-
suche sind die jeweils geltenden Normen / Richtli-
nien / Empfehlungen, nach denen die Versuche
durchzufiihren bzw. auszuwerten sind, angegeben.

Ist in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen
Versuche nichts anderes angegeben, gilt prinzipiell
folgende Rangfolge der anzuwendenden Normen /
Richtlinien / Empfehlungen:

1)Eurocodici / NTC 14.01.2008
2)ISO /ENISO / UNI EN ISO
3)EN/UNI EN/ASTM

4)UNI/ ONORM /DIN / SN / BSI

Sollten von den Bestimmungen abweichende Ver-
suchsfahrungen / Auswertungen vorgesehen wer-
den, so ist dies vorab mit der BBT-SE abzustimmen.

Mit den angebotenen Preisen muss gewahrleistet
sein, dass die vertragsgemaRe Erbringung der Leis-
tungen auf dem neuesten Stand der Technik und un-
ter Einhaltung aller geltenden nationalen und interna-
tionalen Normen, Richtlinien, Gesetze und Vorschrif-
ten erfolgt. Insbesondere missen die geltenden Vor-
schriften, Richtlinien und Gesetze betreffend das Ar-
beitstrecht, die Gehalter und die Sozialleistungen
eingehalten werden, ebenso alle 6ffentlichen Vor-
schriften zur Preisbildung.

1.5. Leistungsziel

Das vollstandige Leistungsziel ist erreicht, wenn:

- samtliche beauftragten Laborversuche und Ver-
suche vor Ort durchgefiihrt worden sind,

Manuale della Qualita, gestito in modo autonomo da
un "Responsabile della Qualita”, appartenente al
personale del laboratorio, che custodisce il Manuale
stesso ed e responsabile della sua corretta gestione
ed implementazione. Il Manuale della Qualita, che
deve fare riferimento anche alla norma EN 17025,
deve essere riesaminato ed eventualmente aggior-
nato periodicamente.

Prove:

Nella descrizione delle prestazioni delle singole pro-
ve sono indicate le normative / direttive / raccoman-
dazioni vigenti, ai sensi delle quali devono essere
eseguite e valutate le prove stesse.

Qualora nelle descrizioni delle prestazioni delle sin-
gole prove non sia diversamente specificato, in linea
di massima si applica il seguente ordine di priorita tra
le normative / direttive / raccomandazioni tecniche da
applicare:

1. EC — Eurocodici / NTC 14.01.2008
2.1SO /ENISO / UNI EN ISO
3.EN/UNIEN/ASTM

4. UNI/ ONORM/DIN /SN /BSI

Qualora le normative prevedano procedure di prova /
valutazioni differenti, esse dovranno essere preventi-
vamente concordate con BBT-SE.

Con i prezzi offerti si deve garantire I'erogazione di
prestazioni ai sensi contrattuali in virtu dello stato at-
tuale della tecnica e nel rispetto di tutte le normative,
le direttive, le leggi e le prescrizioni nazionali e inter-
nazionali vigenti. In particolare devono essere rispet-
tate le prescrizioni, le direttive e le leggi inerenti il la-
voro, i salari e i diritti sociali, nonché tutte le prescri-
zioni pubbliche in merito alla formazione dei prezzi.

1.5. Obiettivo della prestazione
L’obiettivo della prestazione si considera pienamente
raggiunto qualora:

- siano state effettuate tutte le prove di laboratorio
ed in sito ordinate,
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- samtliche Berichte gemald Abschnitt 9 geliefert - siano stati forniti tutti i rapporti ai sensi del para-
wurden, grafo 9,

- samtliche Versuchsergebnisse in die Datenbank - tutti i risultati delle prove siano stati inseriti nella
eingespeist wurden. banca dati.
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1.6. Besondere Umsténde der Leistungser-
bringung

Die folgenden besonderen Umstéande sind bei der
Bildung der Preise fur die Leistungserbringung der
gegenstandlichen Ausschreibung zu bericksichti-
gen.

Jegliche Aufwande, Erschwernisse und Behinderun-
gen die sich durch diese besonderen Umstéande der
Leistungserbringung ergeben, sind mit den angege-
benen Preisen der entsprechenden Positionen ab-
gegolten.

Im Sinne dieser Leistungsbeschreibung gelten fol-
gende Begriffsbestimmungen:

oMit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT SE
bezeichnet

oMit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-AN)
wird der Auftragnehmer des Bauauftrags des
Loses ,Eisackunterquerung“ bezeichnet.

oMit dem Begriff Auftragnehmer (AN) wird der
Erbringer der in der gegenstandlichen Leis-
tungsbeschreibung genannten Dienstleis-
tungen bezeichnet.

1.6.1. Abholung/Entnahme der Proben und Pla-
nung der Versuche

Die Laborversuche der gegenstandlichen Leistungs-
beschreibung werden zum Grof3teil an Materialpro-
ben durchgefihrt, die aus Versuchsstreifen, Bohr-
kernen, Probesticken und Prifkdrpern des Materials
selbst bestehen.

Die zu prufenden Proben werden dem Auftragneh-
mer an der vom Auftraggeber angegebenen Abhol- /
Entnahmestelle (z. B. Baustelle) zur Verfiigung ge-
stellt. Der Auftragnehmer wird mit der Durchfuhrung
der verlangten Prifungen beauftragt, die - je nach
Art der Prifung - vor Ort oder im Labor durchzufiih-
ren sind und, bei den Laborversuchen, mit der Be-
foérderung der Probe von der Abhol- / Entnahmestelle
zum Labor des Auftragnehmers. Die Befdrderung
der Proben von der Abhol- / Entnahmestelle zum
Labor des Auftragnehmers, so wie die Anfahrten, die

1.6. Condizioni particolari per I'esecuzione
della prestazione

In sede di formazione dei prezzi per I'esecuzione del-
la prestazione oggetto della presente gara d’appalto
devono essere tenute in considerazione le seguenti
condizioni particolari.

Tutte le spese, le difficolta e le limitazioni derivanti da
tali condizioni particolari per I'esecuzione della pre-
stazione sono comprese e compensate con i prezzi
indicati per le relative voci di prezzo.

Ai fini del presente capitolato, si specificano le se-
guenti definizioni:

econ il termine Committente si intende BBT SE

econ il termine Appaltatore di definisce
I'Affidatario del contratto di costruzione del
lotto “Sottoattraversamento Isarco”

econ il termine Affidatario si individua
I'esecutore delle prestazioni di servizi di cui
al presente capitolato

1.6.1. Ritiro/prelievo dei campioni e pianifica-
zione delle prove

Le prove di laboratorio incluse nella presente descri-
zione delle prestazioni sono per lo piu eseguite su
campioni di materiale costituiti da provini, carote,
saggi e provette del materiale stesso.

| campioni da sottoporre a prova sono messi a di-
sposizione dell’Affidatario nel sito di ritiro / prelievo
indicato dal Commitente (es. Cantiere). L’Affidatario
e incaricato dell'esecuzione delle prove richieste, in
sito 0 in laboratorio a seconda del tipo di prova, e,
per le sole prove da eseguirsi in laboratorio, del tra-
sporto del campione dal sito di ritiro / prelievo al la-
boratorio dell’Affidatario stesso. Il trasporto dei cam-
pioni dal sito di ritiro / prelievo al Laboratorio
dell’Affidatario, cosi come i viaggi in andata, gli even-
tuali viaggi all'interno delle aree di esecuzione delle

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 14 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

etwaigen Fahrten innerhalb der Orte der Leistungs-
erbringung und die Beférderung der Ausriistungen
fur die Ausfiihrung der Versuche sind mit den einzel-
nen Preispositionen abgegolten und werden nicht
gesondert vergitet.

Nach der Probe- bzw. Materialenthahme muss die
Ortliche Bauaufsicht das Entnahmeprotokoll im Ein-
vernehmen mit dem Bau-Auftragnehmer und mit
dem Techniker des mit der Ubernahme des Materi-
als/der Proben und der Durchfiihrung der Proben
beauftragten Auftragnehmers ausfllen.

Das Entnahmeprotokoll verbleibt im Original bei der
Ortlichen Bauaufsicht.

Die entnommenen Proben werden von der Ortlichen
Bauaufsicht eindeutig und unmissverstandlich ge-
kennzeichnet, indem auf der Probe selbst und auf
dem Behdlter die wichtigsten Eckdaten angegeben
werden (z.B: Entnahmekodex, Datum, Unterschrif-
ten).

Ab diesem Moment wird die Probe vom Auftrag-
nehmer in Verwahrung genommen und untersteht
seiner Verantwortung, auf Grundlage der geltenden
Gesetze und / oder Datenblatter zu den entnomme-
nen Produkten, um die Eigenschaften und die Kenn-
zeichnungs-Eckdaten nicht abzuandern.

Die Probenentnahme, der Transport, die Manipulati-
on und die Aufbewahrung der Proben muss geman
UNI CEI EN ISO/IEC-Norm 17025 ,Allgemeine An-
forderungen an die Kompetenz von Pruf- und Kalib-
rierlaboratorien” erfolgen.

Alle Tatigkeiten betreffend die Vorbereitung und Be-
reitstellung von Proben fur die Durchfihrung der
Versuche (z.B. Einebnung, Schleifen, Polieren, Ein-
kerbungen etc.) sind in den einzelnen Preisen ent-
halten und werden somit nicht gesondert abgegolten,
sofern in den einzelnen Leistungsbeschreibungen
nichts anderes angefiihrt wird.

Falls vom Auftragnehmer, auf spezifische Anweisung
des Auftraggebers, auch die Entnahme der zu pri-
fenden Proben/Materialien verlangt wird (z.B. Ent-
nahme von Sticken der Bewehrungsstangen, von
Betonkernen, von Zuschlagstoffen, usw.), so wird die
Entnahme mit den spezifischen Preispositionen oder
zusétzlichen Preispositionen fiur die einzelnen Ver-
suche abgegolten. Die Beférderung der fir die Ent-

prestazioni e il trasporto delle attrezzature per
'esecuzione delle prove sono compresi e compensa-
ti nelle singole voci di prezzo e non saranno com-
pensati a parte.

Al termine delle operazioni di prelievo del campio-
ne/materiale, la Direzione Lavori compila il verbale di
prelievo in contraddittorio con I'Appaltatore e con il
tecnico dell’Affidatario incaricato di prendere in cari-
co il materiale/campione e di eseguire le prove.

Il verbale di prelievo in originale restera in possesso
della Direzione Lavori.

Il campione prelevato sara identificato dalla Direzio-
ne Lavori in maniera univoca ed inalterabile appli-
cando sullo stesso e sul contenitore, etichette identi-
ficative riportanti gli estremi del verbale (es. codice
prelievo, data, firme in contraddittorio).

Da quel momento il campione sara custodito a cura
e sotto la sola responsabilita dell’Affidatario nei modi
conformi alle normative e/o schede tecniche relative
ai prodotti prelevati, al fine di non alterarne le carat-
teristiche e gli estremi identificativi.

Il campionamento, il trasporto, la manipolazione e la
conservazione dei campioni deve avvenire ai sensi
della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali
per la competenza dei laboratori di prova e di taratu-
ra”

Lattivita di preparazione e predisposizione dei cam-
pioni per l'esecuzione della prova (es. spianatura,
rettifica, levigazione, realizzazione di intagli ecc.), &
compresa e compensata nelle singole voci di prezzo
e non sara retribuita a parte, salvo eventuali diverse
indicazioni contenute nelle voci di prezzo.

Qualora, su specifica indicazione da parte del Com-
mittente, sia richiesto all'Affidatario anche il prelievo
dei campioni/materiali da sottoporre a prova (es. pre-
lievo di spezzoni di barre di armatura, di carote in
calcestruzzo, di aggregati etc), il prelievo € compen-
sato con le specifiche voci di prezzo o voci aggiunti-
ve di prezzo nelle singole prove. Il trasporto delle at-
trezzature o dei macchinari necessari per il prelievo
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nahme notwendigen Ausriistungen bzw. Maschinen
ist mit den einzelnen Preispositionen abgegolten und
wird nicht gesondert vergutet.

In Bezug auf die auf der Baustelle durchzufiihrenden
Tatigkeiten (Entnahme, Verwahrung, Probentrans-
port, Versuche vor Ort etc.) , wird - unter Einhaltung
des G.v.D. 81/08 - von der BBT SE das sog.
-,DUVRI* (Einheitsdokument zur Bewertung der Risi-
ken durch Interferenzen) erstellt oder vom Auftrag-
nehmer die Erstellung des Einsatzsicherheitsplans
verlangt, sofern dies notwendig ist.

In Bezug auf die im Labor zu erbringenden Leistun-
gen steht es dem Auftraggeber zu, den in Auftrag
gegebenen Tests beizuwohnen.

Planung der Versuche:

In zweiwd6chigen Abstdnden gibt der Auftraggeber
bzw. die von ihm beauftragte Person dem Auftrag-
nehmer den ungeféahren Zeitplan der in den nachfol-
genden zwei Wochen durchzufiihrenden Laborver-
suche und Versuche vor Ort, auf der Grundlage der
laufenden und/oder geplanten Arbeiten, des Materi-
albeschaffungsplans und etwaiger spezifischer An-
forderungen, bekannt. Die Anweisung zur Durchfih-
rung der Versuche wird dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber, bzw. von der von ihm beauftragten
Person mindestens 72 Stunden vor dem Leistungs-
beginn erteilt. Die Anweisung wird auch dem Ver-
tragsverwalter der BBT SE zur Kenntnis gebracht.
Der Auftragnehmer muss dem Vertragsverwalter der
BBT SE und zur Kenntnis der OBA umgehend eine
Bestatigung der Ubernahme der Tatigkeit, mit Wei-
terleitung des detaillierten Leistungsprogramms,
Ubermitteln.

Fir jene Versuche, die vom Auftraggeber mit einem
Dringlichkeitsverfahren angefordert werden, d. h. die
innerhalb von 24 Stunden eingeleitet werden mus-
sen, wird ein Aufschlag von 30% auf die Vergltung
des Versuchs gewahrt.

Die fur die einzelnen Laborversuche und die Versu-
che vor Ort verlangten und im Leistungsverzeichnis
angefiihrten Mengen kdénnen aufgrund des tatsachli-
chen Verlaufs der Arbeiten Anderungen unterliegen.

€ compreso e compensato nelle singole voci di prez-
Z0 e non sara compensato a parte.

Per quanto riguarda le attivita da svolgersi in cantiere
(prelievo, custodia, trasporto di campioni, prove in si-
to ecc.), in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, sara predi-
sposto a cura di BBT SE il DUVRI o richiesta
all'affidatario la redazione del Piano Opertivo di Sicu-
rezza, ove necessari.

Per quanto riguarda le prestazioni da svolgersi in
Laboratorio, al Committente e data la possibilita di
assistere all’esecuzione delle prove ordinate.

Pianificazione delle prove:

Con cadenza bisettimanale il Committente, o il sog-
getto da lui incaricato, comunica all’Affidatario il ca-
lendario di massima delle prove in laboratorio ed in
sito da eseguire nelle due settimane successive, sul-
la base delle lavorazioni in atto e/o pianificate, non-
ché del piano di approvvigionamento dei materiali e
al verificarsi di esigenze specifiche. L'ordine di ese-
cuzione delle prove & impartito dal Committente, o
dal soggetto da lui incaricato, all'Affidatario con un
anticipo di almeno 72 ore sull'inizio della prestazione.
L'ordine & esteso per conoscenza al Gestore del
Contratto. L’Affidatario dovra fornire conferma tem-
pestiva al Gestore del Contratto e per conoscenza
alla Direzione Lavori della presa in carico dell'attivita,
con inoltro del programma di dettaglio delle presta-
zioni.

Per le prove richieste dal Committente con procedu-
ra d'urgenza, ovvero con inizio della prova entro le
24 ore, all'Affidatario € corrisposta una maggiorazio-
ne pari al 30 % sul compenso della prova.

Le quantita richieste per le singole prove di laborato-
rio ed in sito, riportate nell’Elenco Prestazioni-Prezzi,
sono soggette a possibili variazioni dovute al reale
sviluppo delle lavorazioni.
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1.6.2. Digitale Unterlagenbearbeitung

Bei der digitalen Unterlagenbearbeitung hat der AN
die einvernehmlich mit dem Auftraggeber festgeleg-
ten Dokumenten- und Datenstrukturen zu verwen-
den.

Samtliche Unterlagen sind in Farbe zu gestalten.

Es missen folgende Dateiformate (angegeben sind
Kompatibilitatsformate) verwendet werden:

Betriebssystem: kompatibel mit Windows 7 o-

der Nachfolgeversion

Office-Bereich: kompatibel mit Office 2010 o-

der Nachfolgeversion

Pdf kompatibel mit Adobe
Acrobat Version 10

Versuchsrohdaten:  ASCII

Fotos: JPEG, aufgenommen mit
mind. 10-Mega-Pixel Auflo-
sung)

CAD: AUTOCAD Civil Version
2010

Die Versionen der angefuihrten Softwareprogramme
beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung
des vorliegenden Leistungsverzeichnisses allgemein
Ublichen Standard. Sollten sich die angefiihrten Ver-
sionen im Laufe des Zeitraums der Téatigkeitsausfih-
rung als obsolet erweisen, behdlt sich der Auftrag-
geber das Recht vor, vom Auftragnehmer den Ein-
satz neuerer Versionen zu verlangen.

Der AN muss garantieren, dass die digital gelieferten
Daten und die jeweiligen Datentréger virenfrei sind.

Die Dateien und Datentrdger miussen eindeutig be-
schriftet und erkennbar sein.
Georeferenzierte Daten:

Samtliche Daten mit geographischer Komponente
missen zudem im Projektbezugssystem der BBT SE

1.6.2. Elaborazione digitale della documenta-
zione

Nell'ambito dell'elaborazione digitale della documen-
tazione, I'Affidatario dovra utilizzare le strutture per
dati e documenti stabilite di concerto con il Commit-
tente.

Tutta la documentazione deve essere redatta a colo-
ri.

Devono essere utilizzati i seguenti formati dati (si in-
dicano i formati compatibilita):

Compatibitia Windows 7 o
versioni successive

Sistema operativo:

Ambiente Office: Compatibilita con Office 2010

0 versioni successive

Pdf compatibili con Adobe
Acrobat versione 10

Dati originali delle ASCII

prove:

Fotografie: JPEG con risoluzione minima
di 10 megapixel)

CAD: AUTOCAD Civil Versione

2010

Le versioni dei software indicate si riferiscono allo
standard comunemente impiegato al momento della
redazione della presente disposizione. Qualora, du-
rante I'arco temporale di svolgimento delle attivita, le
versioni indicate risultassero obsolete, il Committente
si riserva la facolta di richiedere all'Affidatario
l'impiego di versioni pit aggiornate.

L'Affidatario € tenuto a garantire che i dati forniti in
formato digitale e i relativi supporti non siano infetti
da virus.

| dati e i supporti devono essere intitolati in maniera
chiara e devono essere riconoscibili.
Dati georeferenziati:

Tutti i dati georeferenziabili devono essere
georeferenziati nel sistema di riferimento del progetto
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(UTM-WGS84-ITRF94) georeferenziert sein. Die
Koordinaten fur die Georeferenzierung werden dem
AN von der OBA zur Verfigung gestellt; diese
missen in die Berichte des AN aufgenommen
werden.

Fotodokumentation:

Alle Proben oder Bauwerksteile, die beprobt werden,
missen vor und nach der Durchfiihrung des jeweili-
gen Versuchs fotografisch dokumentiert werden, so-
fern der AN selbst die Entnahme durchgefihrt hat.
Die Fotografien sind den Prifprotokollen beizulegen.
Sollten sich dank der Fotografien weitere wesentli-
che Informationen fiir die Versuche wahrend der
Durchfuihrung selbiger ergeben (z.B: Ausbildung von
Kluften wahrend der einachsialen Druckversuche),
so muss auch wahrend der Durchfiihrung der Versu-
che eine fotografische Dokumentation erstellt wer-
den, die der OBA zur Verfiigung zu stellen ist.

1.6.3. Abgabe der Unterlagen

Die im Rahmen der ggst. Leistung ausgearbeiteten
Unterlagen missen sowohl digital als auch in Papier-
form vorgelegt werden.

Bei der Abgabe der erstellten Unterlagen muss auch
die in Excel-Dateien unterteilte Liste der Unterlagen
abgegeben werden.

Die Unterlagen in Papierform durfen nur als Farbko-
pieabgegeben werden. Schwarz-wei3-Kopien durfen
nur auf ausdrickliche Anfrage des AN und mit for-
meller Genehmigung des Auftraggebers angefertigt
werden.

Die digitalen Unterlagen missen in den fur den Aus-
druck des Papierformates verwendeten, veranderba-
ren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und unveranderbaren
(.PDF, .PLT) Formaten geliefert werden. Eine Aus-
fertigung der PDF/A Unterlagen muss digital unter-
zeichnet werden.

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in Papier-
und Digitalform ist wie folgt geregelt:

- Abgabe in Papierform: 2 (zwei) Ausfertigungen

BBT SE (UTM-WGSB84-ITRF94). Le coordinate di
georeferenziazione saranno fornite all’appaltatore
dalla DL le quali dovranno essere inserite nelle
proprie relazioni.

Documentazione fotografica:

Tutti i campioni o le parti d’opera oggetto delle prove
devono essere documentati fotograficamente prima
e dopo l'esecuzione della relativa prova, nei casi in
cui € lo stesso affidatario ad effettuare il prelievo. Le
fotografie devono essere allegate ai relativi verbali di
prova. Qualora grazie alle fotografie dovessero
emergere ulteriori informazioni rilevanti al fine della
prova durante I'esecuzione della stessa (ad es. svi-
luppo della frattura durante le prove di compressione
uniassiali), dovra essere creata una documentazione
fotografica anche durante I'esecuzione delle prove
che dovra essere consegnata alla DL.

1.6.3. Consegna della documentazione:

La documentazione elaborata nell’ambito della pre-
stazione in oggetto dovra essere consegnata sia su
supporto cartaceo che su supporto digitale.

In corrispondenza di ogni consegna degli elaborati
prodotti dovra essere consegnato il relativo elenco
elaborati,strutturato in file di Excel.

La consegna cartacea dovra contenere copie realiz-
zate esclusivamente a colori. Copie in bianco e nero
possono essere realizzate unicamente su espressa
richiesta dell’Affidatario e su deroga formale conces-
sa dal Committente.

La consegna digitale dovra contenere i file utilizzati
per la stampa della versione cartacea nei formati
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non modifi-
cabili (.PDF/A, .PLT), nonché una copia dei file
.PDF/A firmata digitalmente.

I numero di copie cartacee e digitali da consegnare
e disciplinato come segue:

- Consegna cartacea: 2 (due) copie
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- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Ausfertigung auf
DVD und/oder CD-ROM oder einem anderen,
von der BBT SE akzeptierten Format, mit den
bearbeitbaren und den nicht-bearbeitbaren Da-
teien sowie die digital unterzeichneten Unterla-
gen.

Datenbank:

Alle Ergebnisse der Proben mussen in die Daten-
bank der Datenverwaltungsplattform des Auftragge-
bers eingespeist werden.

Der AN erhalt einen Onlinezugang zu dieser Daten-
bank.

Der Auftragnehmer muss in die obgenannte Daten-
bank alle Daten der einzelnen Proben (Prufzertifikat
und / oder -protokolle und zugehdrige Fotodokumen-
tation), die vierteljahrlichen Zwischenberichte und
den Abschlussbericht eingeben.

Alle Kosten und Aufwendungen fur die Eingabe der
Daten in die Datenbank von Seiten des Auftragneh-
mers sind mit den einzelnen Preisen der Versuche
abgegolten.

1.6.4. Sprache der Leistungserbringung
Fur die Leistungsabwicklung werden folgende Rege-
lungen getroffen:
Vertragssprache:
Italienisch
Vertraglicher Schriftverkehr:

Zweispaltig, die italienische Sprache gilt
als rechtsverbindlich (rechte Spalte), die
deutsche Sprache (linke Spalte) dient In-
formationszwecken)

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto
DVD e/o CD-ROM o altro diversa sistema accet-
tato da BBT SE comprensive dei file modificabili
e non, nonché della documentazione con sotto-
scrizione mediante firma digitale.

Banca dati:

Tutti i risultati delle prove devono essere inseriti nella
banca dati predisposta all'interno della piattaforma
gestionale del Committente.

All'Affidatario sara dato un accesso on-line a questa
banca dati.

L'Affidatario & tenuto ad inserire nella suddetta ban-
ca dati tutti i dati relativi alle singole prove (certificati
e/o rapporti di prova e relativa documentazione foto-
grafica), le relazioni trimestrali intermedie e la rela-
zione conclusiva.

Tutti gli oneri e le spese connessi all’alimentazione
della banca dati da parte dell’affidatario, sono com-
presi e compensati nelle singoe voci di prezzo delle
prove.

1.6.4. Lingua per I’esecuzione della prestazione
Per I'erogazione della prestazione si fissano le se-
guenti regole:
Lingua contrattuale:

Italiano
Corrispondenza contrattuale:

A doppia colonna, italiano con valore
giuridico vincolante (colonna di de-
stra), tedesco con valore informativo
(colonna di sinistra)
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Quartalsberichte und Schlussbericht

Zweispaltig, die italienische Sprache gilt als
rechtsverbindlich (rechte Spalte), die deut-
sche Sprache (linke Spalte) dient In-
formationszwecken)

Zertifikate / Berichte / Protokolle:
Italienisch

Diagramme, Zeichnungen, Pléane:
Italienisch

Experte fur Laborversuche:
Italienischsprachig

Die Ubersetzungsleistungen werden nicht gesondert
vergiitet. Die Kosten fiir die Ubersetzungen sind in
den Positionen des Leistungsverzeichnisses enthal-
ten und werden damit verguitet.

1.6.5. Experte fur Laborversuche

Vom AN ist ein oder mehrere Experte(n) fir Labor-
versuche fur das gegenstandliche Projekt einzuset-
zen. Zudem ist eine Person zum Koordinator und all-
gemeinem Ansprechpartner fur alle Projektbeteiligten
Zu ernennen.

Der Koordinator der Experten flir Laborversuche ist
der fachliche Verantwortliche des AN und Ansprech-
partner fur alle weiteren Projektbeteiligten.

Der Experte fur Laborversuche hat insbhesondere fol-
gende Aufgaben wahrzunehmen:

- Technischer Verantwortlicher fur alle vertragli-
chen Tatigkeiten
- Ansprechpartner fir alle Projektbeteiligten

- Koordination der Probentransporte, der Proben-
verpackung, der fachgerechten Lagerung der
Proben

- Koordination der eigentlichen Laborversuche
und der Versuche vor Ort

- Koordination des Berichtswesens
- Beratung bei der Auswahl der Versuche und

Relazioni trimestrali e relazione finale

A doppia colonna, italiano con valore giuridi-
co vincolante (colonna di de-stra), tedesco
con valore informativo (colonna di sinistra)

Certificati / Rapporti / verbali:
Italiano

Diagrammi, disegni, progetti:
Italiano

Esperto di laboratorio:
Italiano

| servizi di traduzione non sono retribuiti separata-
mente. Le spese per le traduzioni sono comprese e
compensate nelle voci di prezzo dell’elenco presta-
zioni.

1.6.5. Esperto di laboratorio

L'Affidatario & tenuto a incaricare uno o piu esperti di
laboratorio per il progetto in oggetto, di cui una per-
sona che svolga un’attivita di coordinamento e funga
da riferimento generale per tutti i soggetti coinvolti
nel progetto.

Il coordinatore degli esperti di laboratorio & il respon-
sabile tecnico dell'Affidatario e la persona di riferi-
mento per tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

Il coordinatore degli esperti di laboratorio & tenuto a
svolgere, in particolare, i seguenti compiti:
- Responsabile tecnico di tutte le operazioni

- Essere il riferimento per tutti i soggetti coinvolti
nel progetto

- coordinamento del trasporto, dell'imballaggio e
dello stoccaggio dei campioni

- coordinamento delle prove di laboratorio e in sito
effettive

- coordinamento nella stesura delle relazioni

- supporto nella scelta delle prove e delle relative
modalita di esecuzione
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Versuchskonfigurationen

- Beratung bei der Probenahme und Entscheidung
Uber Prufverfahren

- Prasentation und Aufklarung tber die Laborver-
suche und die Ergebnisse vor behordlichen Ver-
tretern.

Aufgrund des fachlichen Umfanges der Leistungen
im Rahmen dieser Ausschreibung besteht die Mdg-
lichkeit, dass die operativen Tétigkeit des Experten
fur Laborversuche von mehreren Personen, die je-
weils einen Fachbereich abdecken, ausgetbt wird.
Dabei werden jedoch maximal die folgenden vier
Fachbereiche unterschieden:

- Laborversuche an Spritzbeton

- Laborversuche an Stahl

- Versuche vor Ort

- Versuche an Bdden und Abdichtungssystemen

Innerhalb von 15 Kalendertagen ab Vertragsab-
schluss muss der Auftragnehmer, fiir die diversen
Laborversuche, die fiir jeden Versuch notwendigen
Probemengen und die geforderte Qualitatsklasse der
Proben angeben.

Wahrend der Vertrabsdurchfihrung hat der Koordi-
nator bzw. die Fachbereichsexperten selbst dem
Auftraggeber und den anderen Projektbeteiligten fir
technische Sitzungen und/oder an den Standorten
der BBT SE in Bozen und Franzensfeste zur Verfu-
gung zu stehen.

Der Auftragnehmer muss die im Rundschreiben des
Infrastruktur-  und  Verkehrsministeriums  Nr.
7617/STC vom 8. September 2010 vorgesehenen
Bestimmungen, in Bezug auf die fir den Laborleiter
und sein Personal vorgesehenen Anforderungen,
einhalten.

Die Leistungen des Laborexperten sind in den Posi-
tionen des Leistungsverzeichnisses der Versuche
enthalten und werden damit vergitet

- supporto per il prelievo dei campioni e decisione
sulle procedure di analisi

- presentazione e spiegazione delle prove di labo-
ratorio e i risultati davanti ai rappresentanti delle
autorita.

In base all’'entita tecnica delle prestazioni, nellambito
del presente capitolato ciascun esperto di laboratorio
copre un settore tecnico specifico. A tal proposito
possono essere distinti, al massimo, i seguenti quat-
tro settori tecnici:

- prove di laboratorio sui calcestruzzi
- prove di laboratorio sugli acciai
- prove in sito

- prove sulle pavimentazioni e sui sistemi di im-
permeabilizzazione

Entro 15 giorni naturali consecutivi dalla stipula del
contratto, I'Affidatario € tenuto a fornire, per le diver-
se prove di laboratorio, le quantita di campioni ne-
cessarie e la classe di qualita dei campioni richiesta
per ogni prova.

Durante lo svolgimento del contratto, il coordinatore
degli esperti di laboratorio e/o gli esperti stessi devo-
no restare a disposizione del Committente o degli al-
tri soggetti coinvolti nel progetto per riunioni tecniche
nell’area di progetto e/o presso le sedi di BBT SE a
Bolzano e Fortezza.

L'Affidatario deve ottemperare alle disposizioni pre-
viste nella Circolare dell8 settembre 2010, n.
7617/STC emanata dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, in relazione ai requisiti previsti per il
Direttore del Laboratorio e il Personale.

La prestazione esperite dall'esperto di laboratorio
sono comprese e compensate nelle singole voci di
prezzo delle prove.
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2. Allgemeine Nebenkosten

Samtliche ,Allgemeinen Nebenkosten” fur die Durch-
fuhrung der Tatigkeiten in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung sind in den entsprechenden
Preisen enthalten und werden nicht gesondert vergi-
tet.

Zu den Allgemeinen Nebenkosten zu Lasten des
Auftragnehmers zahlen zum Beispiel u.a. folgende
Aufwendungen

- Kosten der allgemeinen Administration (Zentral-
regie)

- Samtliche Kosten fiir die Tatigkeiten des/der La-
borexperten, inkl. der Stundenlthne fur die la-
borexternen Leistungen

- Samtliche Kosten fur die Dokumentation der ein-
zelnen Leistung, einschlie3lich der Kosten fir die
Ausstellung des Prifzertifikats / des Priifproto-
kolls.

- Erstellung und Versand von erarbeiteten Unter-
lagen auf Datentréager, per Mail, per Post, per
Upload auf Server

- Ergebnisdokumentation in digitaler Form
- Kosten fir Versicherungen

- Sondererstattungen wie Taggelder, Reisekosten,
Baustellenzuschlag, Verpflegung, Ubernachtun-
gen usw.

- samtliche Kosten fir Bliromaterial und Arbeits-
unterlagen

- samtliche Kosten fir die Beschaffung von Ge-
setzen, Normen, Richtlinien usw.

- Kosten fur Telekommunikation
- Kosten fir EDV und EDV-Bedarf

- Séamtliche Kosten fiir die An- und Abreise zum
bzw. vom Ort der Leistungsdurchfiihrung sowie
samtliche Kosten fur etwaige Reisen innerhalb
der Bereiche der Leistungsdurchfiihrung

- Kosten fur den Hin- und Rucktransport aller er-
forderlichen Geréte fur die Durchfuhrung der
Proben und die Entnahmen vor Ort, selbst wenn
diese in den Positionen des Leistungsverzeich-
nisses nicht spezifisch aufgelistet sind.

- Verbrauchsmaterial und alles, was sonst flr die

2. Oneri a carico dell’ Affidatario

Tutti i “Costi accessori generali” per 'esecuzione del-
le attivita di cui alla presente descrizione delle pre-
stazioni, sono inclusi nelle relative voci di prezzo e
non verranno compensati a parte.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera-
no, quali costi accessori generali a carico
dell’Affidatario, i seguenti:

- costi del'amministrazione generale (regia cen-
tralizzata)

- tutti i costi dell'attivita dell'esperto/esperti di labo-
ratorio, ivi inclusi i compensi orari per le presta-
zioni esterne al laboratorio

- tutti i costi per la documentazione della singola
prestazione, ivi inclusi i costi di emissione del
Certificato / Verbale di prova

- redazione e spedizione di documenti elaborati su
supporti elettronici, per e-mail, per posta, per ca-
ricamento su server

- documentazione dei risultati in formato digitale
- costi per le assicurazioni

- rimborsi extra come diarie, indennita di trasferta,
supplemento per lavoro in cantiere, vitto, pernot-
tamenti, ecc.

- tutti i costi per il materiale da ufficio e la docu-
mentazione di lavoro

- tutti i costi per I'ottenimento di leggi, normative,
direttive, ecc.

- costi per le telecomunicazioni

- costi per I'elaborazione computerizzata dei dati e
per il materiale necessario a tal fine

- tutte le spese di viaggio in andata e ritorno, per e
dal sito di esecuzione delle prestazioni, nonché
le spese per gli eventuali viaggi all’interno delle
aree interessate dalle prestazioni

- costi per il trasporto, in andata e ritorno, di tutte
le attrezzature necessarie per eseguire le prove
ed i prelievi in sito, anche se non specificato nel-
la voce di elenco prezzi

- materiali di consumo o quant’altro necessario
per la corretta esecuzione delle prestazioni
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korrekte Ausfiihrung der Leistungen notwendig
ist

Bei allen Leistungspositionen umfasst die Vergutung
auch alle mit der Leistungserbringung einhergehen-
den, spezifisch notwendigen, laborexternen Leistun-
gen.

So sind neben den Aufwendungen zur spezifischen
Leistungsdurchfiihrung auch samtliche Personalkos-
ten sowie alle Kosten fiir den Transport der Proben
von der Abhol- / Entnahmestelle zum Labor des Auf-
tragnehmers, einschlie3lich der Kosten fur evtl. Leer-
fahrten (Hinfahrt) und der Aufwendungen fir das
Auf- und Abladen der Proben und der fiur deren
Transport notwendigen Ausriistungen, abgegolten.

Per tutte le voci di prezzo, il corrispettivo comprende
anche tutte le prestazioni esterne al laboratorio, ine-
renti a e specificamente necessarie per I'esecuzione
della prestazione.

Sono quindi comprese, oltre alle spese specifica-
mente necessarie per l'esecuzione delle prestazioni,
tutte le spese per il personale nonché per il trasporto
dei campioni dal sito di ritiro/prelievo al laboratorio
dell’affidatario, inclusi gli eventuali viaggi a vuoto (in
andata) e gli oneri per il carico e lo scarico dei cam-
pioni e delle attrezzature necessarie al loro trasporto.

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 23 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

3. Transport und Entsorgung der Proben

3.1. Transport der Proben von der Abhol-/
Entnahmestelle zum Labor des Auf-
tragnehmers

Samtliche Leistungen und die Transportkosten, ein-
schlielich der fur den Transport der Proben von der
Abhol- / Entnahmestelle zum Labor des Auftragneh-
mers eventuell anfallenden Kosten, Zeiten und evtl.
Leerfahrten (Hinfahrt), inklusive der Aufwendungen
fur das Auf- und Abladen der Proben und der fiir de-
ren Transport notwendigen Ausristungen, sind mit
den Positionen des Preisverzeichnisses der einzel-
nen Versuche abgegolten und werden nicht geson-
dert vergtet.

Auch bei Versuchen vor Ort sind samtliche Ausga-
ben im Zusammenhang mit dem Transport von Per-
sonal, Ausristung und Material, so wie alle im vor-
hergehenden Punkt 2. aufgeflhrten Aufwendungen,
in den Preispositionen der Versuche inbegriffen und
werden nicht gesondert verglitet.

Die allféllige Entnahme von Materialproben vor Ort
fur das Labor (z. B. Entnahme von Betonkernen, von
Stlicken der Bewehrungsstangen, von Zuschlagstof-
fen, usw.) wird mit den entsprechenden Preispositio-
nen gesondert abgegolten.

Bei der Beférderung der Proben sind samtliche Vor-
kehrungen zu treffen, um einen sicheren und behut-
samen Transport der Proben sicherzustellen. Die
Proben sind so zu lagern und zu transportieren, dass
sich die boden- und felsmechanischen Eigenschaf-
ten nicht &ndern. Die Proben sind jedenfalls vor
Sonneneinstrahlung, Hitze, Frost und Regen zu
schitzen.

Die Probeentnahme, der Transport, die Manipulation
und die Aufbewahrung der Proben muss gemaf UNI
CEIl EN ISO/IEC-Norm 17025 ,Allgemeine Anforde-
rungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierla-
boratorien” erfolgen.

Samtliche fir die ordnungsgemafRe Lagerung und
Transport erforderlichen Materialien und Hilfsmittel

3. Trasporto e smaltimento dei campioni

3.1. Trasporto dei campioni dal sito di ritiro
/ prelievo al laboratorio dell*Affidatario

Tutte le prestazioni e le spese di trasporto, compresi
i costi, il tempo impiegato e gli eventuali viaggi a vuo-
to (in andata), necessarie per il trasporto dei cam-
pioni dal sito di ritiro / prelievo al Laboratorio
dell'Affidatario, inclusi gli oneri per il carico e lo scari-
co dei campioni e delle attrezzature necessarie al lo-
ro trasporto, sono comprese nelle voci di Elenco
Prezzi delle singole prove e non saranno compensa-
te a parte.

Anche nel caso di prove da eseguirsi in sito, tutte le
spese legate al trasporto di personale, attrezzature e
materiali cosi come tutte le voci accessorie elencate
al precedente punto 2. sono comprese e compensa-
te nelle voci di prezzo delle prove stesse e non sa-
ranno compensate a parte.

L’eventuale prelievo in sito di campioni di materiale
da sottoporre a prova di laboratorio (es. prelievo di
carote di calcestruzzo, di spezzoni di barre
d'armatura, di porzioni di aggregato etc.) & compen-
sato a parte con le corrispondenti voci di prezzo.

Il trasporto dei campioni deve avvenire assicurando
tutte le misure atte a garantire un trasporto dei cam-
pioni sicuro e oculato. | campioni devono essere im-
magazzinati e trasportati in modo tale che le caratte-
ristiche meccaniche e fisiche dei materiali non ven-
gano alterate. | campioni devono essere protetti
dall'esposizione dei raggi solari, dal calore, dal gelo
e dalla pioggia.

Il trasporto, la manipolazione e la conservazione dei
campioni deve avvenire ai sensi della UNI CEIl EN
ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza
dei laboratori di prova e di taratura”

Tutti i materiali e i mezzi sussidiari necessari per
immagazzinamento e il corretto trasporto dei cam-
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sind vom AN beizustellen.

3.2. Die Entsorgung von Materialproben

Die Materialriickstande der Proben sind Eigentum
des Auftraggebers und missen ihm ab dem Datum
der Ausstellung des Prifberichts fir 30 Tage zur
Verfugung stehen. Wenn vom Auftraggeber keine
anderslautende schriftiche Anordnung ergeht, hat
der Auftragnehmer dieses Material nach Ablauf die-
ser Frist fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten fur
die fachgerechten Entsorgung der Probenreste sind
mit in den jeweiligen Preisen der einzelnen Positio-
nen enthalten und werden nicht gesondert vergitet.

pioni sono a totale cura ed onere dell’affidatario.

3.2. Smaltimento dei campioni

Il materiale residuo delle prove & di proprieta del
Committente e deve restare a sua disposizione per
30 giorni a decorrere dalla data d'emissione del rap-
porto di prova. Trascorso tale periodo ed in mancan-
za di differenti disposizioni scritte da parte del Com-
mittente, I'Affidatario dovra provvedere allo smalti-
mento di detto materiale. | costi di smaltimento dei
resti di prova sono sempre compresi e compensati
nelle relative voci di prezzo di ciascuna prova e non
saranno compensati a parte.
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4. Betonprifungen (LG 01)
4.1. Frischbeton (ULG 0101)

4.1.1. Herstellung von Probewdirfeln aus Be-
tonmischung auf der Baustelle oder im
Werk (Pos. 010101)

Gegenstand der Prifung: Herstellung von Probe-
wurfeln aus Frischbeton in starren Formen, Verdich-
tung, Glatten der Oberflache, Aufbewahrung der
Probekérper und Lagerung

Ausfihrung / Bewertung gemanR der Norm:

UNI EN 12390-1: Form, MafRe und andere Anforde-
rungen fir Probekdrper und Formen

UNI EN 12390-2: Herstellung und Lagerung von
Probekérpern fir Festigkeitsprifungen

Anmerkungen: Die Probekorper missen einem ge-
eigneten Schilds gekennzeichnet werden, um die
wichtigsten Daten gewahrleisten zu kénnen (z.B. Da-
tum, Uhrzeit, Ort, Probenkennnummer).

Vergiutung: Die Vergitung der Leistungen zur Her-
stellung von Probewiirfeln aus Betonmischung auf
der Baustelle oder im Werk erfolgt jeweils fur jede
Gruppe von zwei Probewdrfeln und gemaf der Posi-
tion 0101010. Die Verglitung umfasst die Lagerung
der Probekodrper gem&R der von den geltenden
Richtlinien vorgeschriebenen Methode:

1.Verweilen in der Schalung fir mindestens 16 h
(bis maximal 3 Tage) bei einer Temperatur
von 20+£5°C

2.AnschlieBendes Entfernen der Schalung und
normalisierte Lagerung (20 + 2°C, RLF =
95%) bis zur Ausfuhrung der Prufung

Die Vergitung umfasst zudem die Eingabe der
Kenndaten der Probekorper sowie der zeitlichen La-
gerungsdaten in die Datenbank und die Fotodoku-
mentation gemaf Punkt 1.6.2.

4. Prove sul calcestruzzo (LG 01)

4.1. Calcestruzzo fresco (ULG 0101)

4.1.1. Preparazione in cantiere o stabilimento di
provini cubici da impasto (Pos. 010101)

Oggetto della prova: confezionamento di provini
cubici di calcestruzzo fresco in casseforme rigide,
compattazione, livellamento della superficie, conser-
vazione dei provini e stagionatura

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-1: Forma, dimensioni ed altri requisiti
per provini e per casseforme

UNI EN 12390-2: Confezione e stagionatura dei pro-
vini per prove di resistenza

Note: i provini vanno identificati mediante apposita
targhetta per assicurarne gli estremi (p.e. data, ora,
luogo, codice del prelievo)

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la preparazione in cantiere o stabilimento di provini
cubici da impasto avviene per ogni gruppo di due
provini e con la voce di tariffa 0101010. La retribu-
zione comprende la stagionatura dei provini, secon-
do la metodologia prevista dalla normativa di riferi-
mento:

3.permanenza nella cassaforma per almeno 16 h
(fino ad un massimo di 3 gg) alla temperatu-
ra di 20+5°C

4.successiva scasseratura e stagionatura nor-
malizzata (20 + 2°C, UR = 95%) fino alla
scadenza di prova

La retribuzione comprende altresi I'inserimento nella
banca dati dei dati identificativi dei provini, degli
estremi temporali della stagionatura e la documenta-
zione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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4.1.2. Schnellaushartung von Probekérpern
(Pos. 010102)

Gegenstand der Prufung: Beschleunigte induzierte
Aushartung von Betonprobekérpern mit einer Aus-
héartzeit von weniger als 24 h.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12390-2: Herstellung und Lagerung von
Probekérpern fir Festigkeitsprifungen

UNI EN 206-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitéat

ASTM C684: Standard Test Method for Making, Ac-
celerated Curing, and Testing Concrete Compres-
sion Test Specimens

BS 1881:112: Testing concrete. Methods of acceler-
ated curing of test cubes

Anmerkungen: Die Norm UNI EN 12390-2 erlaubt
den Einsatz der Schnellaushértung, um die Ergeb-
nisfindung bei den Festigkeitsprifungen zu be-
schleunigen, wobei die Korrelation zwischen den im
kanonischen Verfahren festgestellten Werten und
den Werten der Schnellaushartung vorgeschrieben
wird.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Schnellaushartung der Betonprobewdirfel erfolgt fur
jede Probeserie (jeweils 2 Probekérper pro Serie)
und gemal der Position 0101020. Die Vergitung
umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der
Probe notwendig sind, ebenso wie die Ausfihrung
der Schnellaushartung und die Eingabe der Kennda-
ten der Probekoérper sowie der zeitlichen Lagerungs-
daten in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

4.1.3. Zusammensetzung des Frischbetons
(Pos. 010103)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung des Wasser-
gehalts, des Zementgehalts und des Wasserze-

4.1.2. Maturazione rapida di provini (Pos.
010102)

Oggetto della prova: maturazione accelerata indot-
ta in provini di calcestruzzo, con tempo di maturazio-
ne inferiore alle 24 h.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-2: Confezione e stagionatura dei pro-
vini per prove di resistenza

UNI EN 206-1: Calcestruzzo - Parte 1: Specificazio-
ne, prestazione, produzione e conformita

ASTM C684: Standard Test Method for Making, Ac-
celerated Curing, and Testing Concrete Compres-
sion Test Specimens

BS 1881:112: Testing concrete. Methods of acceler-
ated curing of test cubes

Note: la norma UNI EN 12390-2 consente 'uso della
maturazione rapida per anticipare i risultati delle pro-
ve a rottura, prescrivendo la correlazione tra i valori
ricavati dalla procedura canonica e i valori della ma-
turazione rapida.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la maturazione rapida di provini di calcestruzzo av-
viene per ogni serie di provini (in numero di 2 provini
per serie) con la voce di tariffa 0101020. La retribu-
zione comprende le attivita necessarie alla prepara-
zione del campione, I'esecuzione della maturazione
accelerata, l'inserimento nella banca dati dei dati
identificativi dei provini e degli estremi temporali della
stagionatura e la documentazione fotografica ai sen-
si del punto 1.6.2.

4.1.3. Composizione del calcestruzzo fresco
(Pos. 010103)

Oggetto della prova: determinazione del contenuto
d’acqua, del contenuto di cemento e del rapporto ac-
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mentwerts qua/cemento

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 206-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat

UNI 11201 Prifung von Frischbeton — Ermittlung des
Wassergehalts

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Er-
mittlung der Frischbetonzusammensetzung erfolgt
fur jede Ermittlung und gemalf der Position 0101030.
Die Vergutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vor-
bereitung der Probe notwendig sind, ebenso wie die
Ausfihrung der Priifung, die Ausarbeitung und die
Auswertung der Ergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Priifergebnisse im Prifpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

4.1.4. Ermittlung der Festigkeitsklasse des Be-
tons (Slump-Test) — (Pos. 010104)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung der Festig-
keitsklasse des Frischbetons mittels Slump-Test.

Ausfuhrung / Bewertung gemaf der Norm:

EN UNI 12350-2: Prifung von Frischbeton - Teil 2:
Setzmal} (Setzversuch)

Anmerkungen: Der Setzversuch zeigt Veranderun-
gen der Betonkonsistenz, die einem Setzmal3 von 10
mm bis 210 mm entsprechen. Diese Prufmethode ist
bei einem Groftkorn des Zuschlags von mehr als 40
mm nicht anwendbar.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchflihrung des Setzversuchs (,slump test*) erfolgt
fur jede Prifung und gemalR der Position 0101040.
Die Vergutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vor-
bereitung der Probe notwendig sind, ebenso wie die
Ausfihrung der Prifung, die Ausarbeitung und Aus-
wertung der Priifergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Prifergebnisse im Prufpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 206-1: Calcestruzzo - Parte 1: Specificazio-
ne, prestazione, produzione e conformita

UNI 11201 Prove sul calcestruzzo fresco - Determi-
nazione del contenuto di acqua

Compenso: il compenso delle prestazioni per la de-
terminazione della composizione del calcestruzzo
fresco avviene per ogni determinazione e con la vo-
ce di tariffa 0101030. La retribuzione comprende le
attivita necessarie alla preparazione del campione,
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.4. Determinazione della classe di consisten-
za del calcestruzzo (Slump-Test) — (Pos.
010104)

Oggetto della prova: determinazione della classe di
consistenza del calcestruzzo fresco mediante Slump
Test.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

EN UNI 12350-2: Prova sul calcestruzzo fresco -
Parte 2: Prova di abbassamento al cono

Note: la misurazione dell'abbassamento al cono ri-
sulta sensibile alle variazioni di consistenza del cal-
cestruzzo corrispondenti ad abbassamenti compresi
tra 10 mm e 210 mm.Tale metodo di prova non &
adatto per calcestruzzo con aggregati aventi dimen-
sione maggiore di 40 mm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di abbassamento al cono (slump test) av-
viene per ogni prova e con la voce di tariffa 0101040.
La retribuzione comprende le attivita necessarie alla
preparazione del campione, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.
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4.1.5. Vebe-Prufung (Pos. 010105)

Gegenstand der Prufung: Ermittlung der Konsis-
tenz des Frischbetons durch Messung der Vebe-Zeit.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

EN UNI 12350-3: Prifung von Frischbeton - Teil 3:
Vebé-Priifung

Anmerkungen: Diese Prufmethode ist bei Zu-
schlagsstoffen mit einner KorngréRe von mehr als
63 mm nicht anwendbar.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Vebe-Prufung erfolgt fur jede Pri-
fung und gemaR der Position 0101050. Die Vergi-
tung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Probe notwendig sind, ebenso wie die Ausfih-
rung der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prufergebnisse im Prifprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.1.6. Ermittlung des VerdichtungsmaRes (Pos.
010106)

Gegenstand der Prufung: Ermittlung der Konsis-
tenz des Frischbetons mittels Verdichtungsversuch

Ausfuhrung / Bewertung gemalf der Norm:

UNI EN 12350-4: Priifung von Frischbeton - Teil 4:
Verdichtungsmal

Anmerkungen: Das Verdichtungsmall muss zwi-
schen 1,04 und 1,46 liegen, damit die Anwendung
der Prifmethode giltig ist. Diese Prifmethode ist bei
Zuschlagsstoffen mit einner Korngréf3e von mehr als
63 mm nicht anwendbar.

4.1.5. Prova Vebeé (Pos. 010105)

Oggetto della prova: determinazione della consi-
stenza del calcestruzzo fresco mediante la misura-
zione del tempo Vebe.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

EN UNI 12350-3: Prova sul calcestruzzo fresco -
Parte 3: Prova Vébé

Note: il metodo non si applica al calcestruzzo con
aggregati aventi dimensione maggiore di 63 mm.

Retribuzione: la retribuzione delle prestazioni relati-
ve alla prova Vebé avviene per ogni prova e con la
voce di tariffa 0101050. La retribuzione comprende
le attivita necessarie alla preparazione del campione,
'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati della prova, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.6. Determinazione dell’indice di compattabi-
lita (Pos. 010106)

Oggetto della prova: determinazione della consi-
stenza del calcestruzzo fresco mediante la valuta-
zione dell'indice di compattabilita

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12350-4: Prova sul calcestruzzo fresco - Par-
te 4: Indice di compattabilita

Note: l'indice di compattabilita deve essere compre-
so tra 1,04 e 1,46 affinché I'applicabilita del metodo
sia valida. Il metodo non si applica al calcestruzzo
con aggregati aventi dimensione maggiore di 63 mm.
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Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung des Verdichtungsversuchs erfolgt fur
jede Priifung und geman der Position 0101060. Die
Vergltung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorberei-
tung der Probe notwendig sind, ebenso wie die Aus-
fuhrung der Prifung, die Ausarbeitung und Auswer-
tung der Prifergebnisse, die tabellarische und grafi-
sche Darstellung der Prifergebnisse im Priifproto-
koll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

4.1.7. Ausbreitversuch mit Ausbreittisch (Pos.
010107)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung des Ausbreit-
maldes von Frischbeton

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12350-5: Priifung von Frischbeton - Teil 5:
Ausbreitmald

Anmerkungen: Diese Methode ist bei selbstverdich-
tendem Beton, Porenbeton oder Beton ohne Feinag-
gregate sowie Zuschlagsstoffen mit einer Korngré3e
von mehr als 63 mm nicht anwendbar.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchflihrung des Ausbreitversuchs erfolgt fir jede
Prufung und gemaf der Position 0101070. Die Ver-
gutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Probe notwendig sind, ebenso wie die Ausfih-
rung der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prufergebnisse im Prifprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation gemaf’ Punkt 1.6.2.

4.1.8. Frischbetonrohdichte (Pos. 010108)

Gegenstand der Prufung: Ermittlung der Rohdichte
von verdichtetem Frischbeton im Labor oder auf der
Baustelle.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

Retribuzione: la retribuzione delle prestazioni relati-
ve alla prova per la determinazione dell'indice di
compattabilita avviene per ogni prova e con la voce
di tariffa 0101060. La retribuzione comprende le atti-
vita necessarie alla preparazione del campione,
I'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati della prova, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.7. Provadi spandimento alla tavola a scos-
se (Pos. 010107)

Oggetto della prova: determinazione dello spandi-
mento del calcestruzzo fresco

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12350-5: Prova sul calcestruzzo fresco - Par-
te 5: Prova di spandimento alla tavola a scosse

Note: il metodo non puo essere applicato a calce-
struzzi autocompattanti, a calcestruzzi cellulari o a
calcestruzzi senza fini, e neppure a calcestruzzi con
aggregati aventi dimensione maggiore di 63 mm.

Retribuzione: la retribuzione delle prestazioni relati-
ve alla prova di spandimento alla tavola a scosse av-
viene per ogni prova e con la voce di tariffa 0101070.
La retribuzione comprende le attivita necessarie alla
preparazione del campione, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.8. Massavolumica (Pos. 010108)

Oggetto della prova: determinazione massa volu-
mica del calcestruzzo fresco compattato.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:
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UNI EN 12350-6: Prifung von Frischbeton - Teil 6:
Frischbetonrohdichte

Anmerkungen: Versuchsweise Bestimmung der
Rohdichte des verdichteten Frischbetons. Definiert
wird die Frischbetonrohdichte als das Verhéltnis in
Kilogramm pro Kubikmeter zwischen der Masse ei-
ner gegebenen Frischbetonmenge und ihrem Volu-
men nach der Verdichtung. Diese Prifmethode ist
bei besonders konsistentem Beton, der nicht mit
normalen Ruttlern verdichtet werden kann, nicht an-
wendbar.

Compenso: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung der Frischbetonrohdichte erfolgt fur jede
Prufung und gemaf der Position 0101080. Die Ver-
gutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Probe notwendig sind, ebenso wie die Ausfiih-
rung der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prifergebnisse im Prifprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation gemanr Punkt 1.6.2.

4.1.9. Luftgehalt (Pos. 010109)

Gegenstand der Prufung: Ermittlung des Luftge-
halts im verdichteten Frischbeton.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12350-7: Prufung von Frischbeton - Teil 7:
Luftgehalt - Druckverfahren

Anmerkungen: Die Ermittlung kann durch zwei Me-
thoden erfolgen: im Druckverfahren mittels Wasser-
saule oder mit Hilfe eines Porosimeters. Der verdich-
tete Frischbeton muss aus einem Zuschlag von nor-
maler oder relativ hoher Dichte und einem Grof3tkorn
von maximal 63 mm bestehen. Bei Beton aus
Leichtgesteinskdrnung, gekihlter Hochofenschlacke
oder hochpordser Gesteinskdrnung ist keine der bei-
den Methoden anwendbar.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung des Luftgehalts erfolgt fur jede Prifung
und gemafR der Position 0101090. Die Vergitung
umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der
Probe notwendig sind, ebenso wie die Ausfiihrung
der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung der
Prufergebnisse, die tabellarische und grafische Dar-

UNI EN 12350-6: Prova sul calcestruzzo fresco -
Parte 6: Massa volumica

Note: determinazione sperimentale della massa vo-
lumica del calcestruzzo fresco compattato, definita
come il rapporto, espresso in kilogrammi al metro
cubo, tra la massa d'una quantita data di calcestruz-
zo fresco e il suo volume dopo compattazione. Tale
metodo non si applica a calcestruzzi molto consi-
stenti che non possono essere compattati mediante
normale vibrazione.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della massa volumica avviene per
ogni prova e con la voce di tariffa 0101080. La retri-
buzione comprende le attivita necessarie alla prepa-
razione del campione, l'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.9. Contenuto d’aria (Pos. 010109)

Oggetto della prova: determinazione del contenuto
d'aria del calcestruzzo fresco compattato.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12350-7: Prova sul calcestruzzo fresco -
Parte 7: Contenuto d'aria - Metodo per pressione

Note: la determinazione pud avvenire mediante due
metodi: per pressione tramite colonna d’acqua o con
l'utilizzo di un porosimetro. Il calcestruzzo fresco
compattato deve essere costituito da aggregato di
massa volumica normale o relativamente alta di di-
mensione massima di 63 mm. Nessuno dei due me-
todi € applicabile a calcestruzzi costituiti da aggregati
leggeri, scorie d'altoforno raffreddate o aggregati ad
alta porosita.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione del contenuto d’aria avviene per
ogni prova e con la voce di tariffa 0101090. La retri-
buzione comprende le attivita necessarie alla prepa-
razione del campione, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
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4.1.10. Ermittlung der abgesonderten Wasser-
menge (Bluten) — (Pos. 010110)

Gegenstand der Prifung: Zeitliche Ermittlung der
vom Frischbeton abgesonderten Wassermenge (Blu-
ten).

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI 7122: Prifung von Frischbeton — Ermittlung der
abgesonderten Wassermenge

Anmerkungen: Bei Transportbeton mit Zuschlags-
stoffen mit einer Korngréf3e von mehr als 40 mm ist
die Methode nicht anwendbar.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der abgesonderten Wassermenge erfolgt
fur jede Prifung und geméaR der Position 0101100.
Die Vergutung umfasst die Téatigkeiten, die zur Vor-
bereitung der Probe notwendig sind, ebenso wie die
Ausfuhrung der Prifung, die Ausarbeitung und Aus-
wertung der Prifergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Prifergebnisse im Prufpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation geméaf Punkt 1.6.2.

4.1.11. Ermittlung des Fasergehalts im Frischbe-
ton (Pos. 010111)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung des Faserge-
halts im Frisch- und Festbeton

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 14721: Prifverfahren fur Beton mit metalli-
schen fasern — Bestimmung des Fasergehalts in
Frisch- und Festbeton

Anmerkungen: Der Fasergehalt wird durch die
Masse der Faser und das Betonvolumen bestimmt.
Diese Norm gilt nicht fiir Spritzbeton.

Vergiutung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung des Fasergehalts erfolgt fur jede Prifung

4.1.10. Determinazione della quantita d’acqua
d’'impasto essudata (Bleeding) - (Pos.
010110)

Oggetto della prova: determinazione nel tempo del-
la quantita d’acqua essudata dal calcestruzzo fresco
(Bleeding).

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 7122: Prova sul calcestruzzo fresco - Determi-
nazione della quantita d'acqua d'impasto essudata

Note: il metodo non & adatto per calcestruzzo confe-
zionato con aggregato con massimo granulometrico
maggiore di 40 mm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della quantita d’acqua d’'impasto
essudata avviene per ogni prova e con la voce di ta-
riffa 0101100. La retribuzione comprende le attivita
necessarie alla preparazione del campione,
'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati della prova, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.11. Determinazione del contenuto di fibre
nel calcestruzzo (Pos. 010111)

Oggetto della prova: determinazione del contenuto
di fibre nel calcestruzzo fresco e indurito

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14721: Metodo di prova per calcestruzzo
con fibre metalliche - Misurazione del contenuto di fi-
bre nel calcestruzzo fresco e nel calcestruzzo induri-
to

Note: il contenuto di fibra & determinato dalla massa
della fibra e dal volume del calcestruzzo. La norma
non si applica al calcestruzzo proiettato.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione del contenuto di fibre avviene per
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und gemafR der Position 0101110. Die Vergitung
umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der
Probe notwendig sind, ebenso wie die Ausfiihrung
der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung der
Prufergebnisse, die tabellarische und grafische Dar-
stellung der Prifergebnisse im Prifprotokoll, die Ein-
gabe der Ergebnisse in die Datenbank und die Foto-
dokumentation geman Punkt 1.6.2.

4.1.12. Abbindezeiten des Betons (Pos. 010112)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung der Abbinde-
zieten des Betons durch Messung des (zeitlich) fort-
schreitenden Eindringwiderstands mit Hilfe eines
Penetrometers.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI 7123: Beton: Bestummung der Abbindezeiten
durch Messung des Eindringwiderstands.

Anmerkungen: Der Eindringwiderstand wird am
Mortel gemessen, den man durch vorheriges Sieben
des gegenstandlichen Betons erhélt. Dieses Verfah-
ren ist in all jenen Fallen gultig, in denen der vom Be-
ton getrennte Mortel das Verhalten des gesamten
Betons widerspiegelt. Dieses Verfahren kann dem-
nach angewandt werden, um den Einfluss festzustel-
len, den gewisse variable Faktoren, wie Temperatur,
Zementqualitat, Dosierung, das Vorhandensein von
Zusatzstoffen usw., auf das Abbinden und das erste
Verharten haben kdnnen.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Abbindezeiten mittels Messung des
Eindringwiderstands erfolgt fir jede Prifung und
gemal der Position 0101120. Die Vergitung umfasst
die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der Probe not-
wendig sind, ebenso wie die Ausfuhrung der Pri-
fung, die Ausarbeitung und Auswertung der Prifer-
gebnisse, die tabellarische und grafische Darstellung
der Prufergebnisse im Prifprotokoll, die Eingabe der
Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodokumen-
tation gemaf Punkt 1.6.2.

ogni prova e con la voce di tariffa 0101110. La retri-
buzione comprende le attivita necessarie alla prepa-
razione del campione, l'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

4.1.12. Tempi di presa del calcestruzzo (Pos.
010112)

Oggetto della prova: determinazione dei tempi di
presa del calcestruzzo misurando la progressiva re-
sistenza alla penetrazione (nel tempo) mediante un
idoneo penetrometro.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 7123: Calcestruzzo: determinazione dei tempi di
inizio e fine presa mediante la misura della resisten-
za alla penetrazione.

Note: la resistenza alla penetrazione viene misurata
sulla malta ottenuta previa stacciatura del calce-
struzzo in esame. Questo metodo € valido in quei
casi in cui la malta separata dal calcestruzzo puo es-
sere rappresentativa del comportamento dell' intero
calcestruzzo. Tale metodo pertanto pud essere im-
piegato per determinare l'influenza che sulla presa e
sul primo indurimento del calcestruzzo possono ave-
re determinate variabili, quali la temperatura, la quali-
ta del cemento, il dosaggio, la presenza di additivi,
ecc..

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione dei tempi di inizio e fine presa me-
diante la misura della resistenza alla penetrazione
avviene per ogni prova e con la voce di tariffa
0101120. La retribuzione comprende le attivita ne-
cessarie alla  preparazione del campione,
'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati della prova, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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4.2. Festbeton (ULG 0102)

4.2.1. Druckfestigkeit von Probewdrfeln und —
zylindern (Pos. 010201)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung der Druckfes-
tigkeit von Probekdrpern aus Festbeton.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12390-3: Prufung von Festbeton - Teil 3:
Druckfestigkeit von Probekérpern

Anmerkungen:

Der Probekorper muss in Einklang mit den Anforde-
rungen der Normen UNI EN 12350-1, UNI EN
12390-1, UNI EN 12390-2 und UNI EN 12504-1 die
Form eines Wiirfels, Zylinders oder Primas haben.

Das Gerét fur den Druckversuch muss der Norm UNI
EN 12390-4 entsprechen.

Wenn die MaRe oder die Formen der Probekdrper
nicht den Anforderungen der Norm UNI EN 12390-1
gerecht werden, weil sie die entsprechenden Tole-
ranzen uberschreiten, so missen diese entsorgt, an-
gepasst oder einer Prufung geméalR Anhang B zur
Norm UNI EN 12390-3 unterzogen werden.

Wenn ein Anpassen (Abgleichen) des Probekérpers
notwendig sein sollte, so muss dies mit Hilfe eines
der im Anhang A zur Norm UNI EN 12390-3 ange-
fuhrten Verfahren erfolgen: Abschleifen, Aufbringen
von  Abgleichmaterial  (Tonerdeschmelzzement,
Schwefelmischung, Sandkastenverfahren).

Vergutung: Die Vergutung erfolgt gemafR den fol-
genden Positionen je nach Art der durchzufiihrenden
Prafung:

Position 010201A: Bestimmung der Druckfestigkeit
von Probewiirfeln und -zylindern

Position 010201B: Bestimmung der Druckfestigkeit
von Probewdrfeln und —zylindern nach vorherigem
Abgleichen des Probekérpers gemafl Anhang A der
Norm UNI EN 12390-3.

Position 010201C: Bestimmung der Druckfestigkeit

4.2. Calcestruzzo indurito (ULG 0102)

4.2.1. Resistenza a compressione di provini cu-
bici e cilindrici (Pos. 010201)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za alla compressione dei provini di calcestruzzo in-
durito.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-3: Prove sul calcestruzzo indurito
Parte 3: Resistenza alla compressione dei provini

Note:

Il provino deve essere un cubo, un cilindro o una ca-
rota, conforme ai requisiti della UNI EN 12350-1, del-
la UNI EN 12390-1, della UNI EN 12390-2 e della
UNI EN 12504-1.

La macchina per prova di compressione deve essere
conforme alla UNI EN 12390-4.

Se le dimensioni o le forme dei provini non sono con-
formi ai requisiti riportati nella UNI EN 12390-1 per-
ché superano le rispettive tolleranze, essi devono
essere scartati, regolati o sottoposti a prova in con-
formita all’appendice B della UNI EN 12390-3.

Qualora si renda necessario provvedere alla regola-
zione del provino, la stessa € da effettuarsi mediante
uno dei metodi previsti dal’Appendice A della UNI
EN 12390-3: molatura, cappatura con cemento allu-
minoso, cappatura con miscela di zolfo o cappatura
con il metodo della scatola di sabbia.

Compenso: il compenso avviene secondo le se-
guenti voci di tariffa, a seconda del tipo di prova da
eseguire:

Voce 010201A: determinazione della resistenza a
compressione di provini cubici e cilindrici

Voce 010201B: determinazione della resistenza a
compressione di provini cubici e cilindrici, con rego-
lazione preliminare del provino ai sensi
dell’Appendice A della UNI EN 12390-3.

Voce 010201C: determinazione della resistenza a
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von zylindrischen Probekérpern (aus Festbeton ent-
nommene Bohrkerne), einschlie3lich der Herstellung
des Probekdrpers durch Schneiden und Schleifen,
Bestimmung der geometrischen Eigenschaften und
der Masse.

Die Vergltung der Leistungen zur Bestimmung der
Druckfestigkeit von Probewtrfeln und —zylindern er-
folgt fur jede geprufte Probe und mit einer der Positi-
onen 010201A, 010201B oder 010201C. Die Vergu-
tung umfasst die Tatigkeiten, die zum Herausneh-
men der Probe notwendig sind, ebenso wie die Aus-
fuhrung der Prifung, die Ausarbeitung und Auswer-
tung der Prifergebnisse, die tabellarische und grafi-
sche Darstellung der Prifergebnisse im Priifproto-
koll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemafd Punkt 1.6.2. Zu-
satzlich zur Fotodokumentation missen im Prufpro-
tokoll eine Skizze des Bruchmodells der Probe und
dessen Bewertung angeftihrt werden.

4.2.2. Dichte von Probewirfeln und —zylindern
(Pos. 010202)

Gegenstand der Prifung: Ermittlung der Dichte von
Probewidrfeln und -zylindern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12390-7: Prufung von Festbeton - Teil 7:
Dichte von Festbeton

Anmerkungen: Dieses Verfahren ist bei Leichtbe-
ton, Beton mit normaler Dichte und hoher Dichte an-
wendbar.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Dichte von Probewirfeln und -
zylindern erfolgt fir jede gepriifte Probe und geman
der Positiion 0102020. Die Vergltung umfasst die
Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der Probe notwen-
dig sind, ebenso wie die Ausfiihrung der Priifung, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

compressione di provini cilindrici (carote estratte da
calcestruzzo indurito), compresa la preparazione del
provino con taglio e rettifica, la determinazione delle
caratteristiche geometriche e della massa.

La retribuzione delle prestazioni relative alla deter-
minazione della resistenza a compressione di provini
cubici e cilindrici avviene per ogni campione sottopo-
sto a prova e con una delle voci di tariffa 010201A,
010201B, 010201C. La retribuzione comprende le at-
tivita necessarie alla sformatura del provino |,
'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati della prova, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
Oltre alla documentazione fotografica, nel verbale di
prova si deve fornire uno schizzo del modello di frat-
tura del campione e una sua valutazione.

4.2.2. Massavolumicadi provini cubici e cilin-
drici (Pos. 010202)

Oggetto della prova: determinazione della massa
volumica di provini cubici e cilindrici

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-7: Prove sul calcestruzzo indurito -
Parte 7: Massa volumica del calcestruzzo indurito

Note: il metodo € applicabile al calcestruzzo leggero,
di massa normale ed a quello di massa elevata.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della massa volumica di provini
cubici e cilindrici avviene per ogni campione sottopo-
sto a prova e con la voce di tariffa 0102020. La retri-
buzione comprende le attivita necessarie alla prepa-
razione del campione, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.
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4.2.3. Biegefestigkeit von Probeprismen (Pos.
010203)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Biege-
festigkeit der Probekoérper aus Festbeton im Labor.
Prismatische Probekorper werden einem Biegemo-
ment durch die Lasteinwirkung Uber obere und unte-
re Rollen ausgesetzt. Die aufgenommene Hdéchstlast
ist aufzuzeichnen und die Biegefestigkeit ist zu be-
rechnen.

Ausfuhrung / Bewertung gemaf der Norm:

UNI EN 12390-5: Prifung von Festbeton - Teil 5:
Biegefestigkeit von Probekdrpern

Anmerkungen: Die Probekérper missen in Einklang
mit der Norm EN 12390-1 eine prismatische Form
aufweisen. Die in Schalung gegossenen Probekdrper
mussen den Normen EN 12350-1 und EN 12390-2
entsprechen. Die Giel3richtung muss am Probekor-
per angefuhrt werden.

Auch geschnittene Probekdrper, die den Anforde-
rungen der Norm EN 12390-1 entsprechen, kénnen
zur Prufung herangezogen werden.

Die Prufung muss mit Hilfe einer Prifmaschine
durchgefuhrt werden, die den Anforderungen der
Norm EN 12390-4 entspricht.

Vergiutung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung der Biegefestigkeit von Probeprismen er-
folgt fur jede geprifte Probe und gemaf der Position
010203A. Die Vergiitung umfasst die Tatigkeiten, die
zur Vorbereitung der Probeprismen notwendig sind,
ebenso wie die Ausfuhrung der Prifung, die Ausar-
beitung und Auswertung der Priifergebnisse, die ta-
bellarische und grafische Darstellung der Priifergeb-
nisse im Prifprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in
die Datenbank und die Fotodokumentation geman
Punkt 1.6.2.

Wenn der zu priufende Probekdrper noch nicht zur
Verfligung steht oder nicht der Typologie entspricht,
die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewirfeln aus Betonmischung) beschriebenen
Verfahren zu erwarten ist, wird auch die Herstellung
des zu priufenden Probekérpers vergutet und zwar
fur jede Probe gemafl der Zusatzposition 010203B.

4.2.3. Resistenza a flessione di provini prisma-
tici (Pos. 010203)

Oggetto della prova: determinazione in laboratorio
della resistenza a flessione dei provini di calcestruz-
Zo indurito. | provini prismatici sono soggetti a mo-
mento flettente mediante I'applicazione di un carico
attraverso rulli superiori ed inferiori. Il carico massi-
mo sopportato € registrato e si calcola la resistenza
a flessione.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-5: Prove sul calcestruzzo indurito -
Parte 5: Resistenza a flessione dei provini

Note: i provini devono essere di forma prismatica
conforme alla EN 12390-1. | provini gettati nelle cas-
seforme devono essere conformi alla EN 12350-1 e
alla EN 12390-2. La direzione di gettata deve essere
identificata sul provino.

Possono altresi essere sottoposti a prova i provini ot-
tenuti per taglio che soddisfano i requisiti della EN
12390-1.

La prova deve essere eseguita mediante una mac-
china di prova conforme alla EN 12390-4.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova prova di resistenza a flessione di provini pri-
smatici avviene per ogni campione sottoposto a pro-
va e con la voce di tariffa 010203A. La retribuzione
comprende le attivita necessarie alla preparazione
dei provini prismatici, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalla
prova di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto), il confezionamento del campione
da sottoporre a prova & compensato, per ogni provi-
no, con la voce aggiuntiva di tariffa 010203B. Il com-
penso comprende tutte le attivita necessarie alla cor-
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Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur korrek-
ten Herstellung der Probe aus Betonmischung not-
wendig sind, die entsprechende Lagerung, Verwah-
rung und die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.2.4. Spaltzugfestigkeit von Probekdrpern
(Brasilianertest) — (Pos. 010204)

Gegenstand der Prufung: Ermittlung der Spaltzug-
festigkeit von Probekorpern (Brasilianertest)

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12390-6: Prufung von Festbeton - Teil 6:
Spaltzugfestigkeit von Probekérpern

Anmerkungen: Die angefuihrte Norm definiert das
Verfahren zur Bestimmung der Spaltzugfestigkeit
von zylindrischen Probekérpern aus Festbeton. Im
Anhang A zur angefuhrten Norm wird ein Verfahren
zur indirekten Bestimmung der Spaltzugfestigkeit von
Probewiirfeln oder Probeprismen angefthrt.

Wenn das Rissmuster bei Ausfiihrung der Prifung
aullerhalb des Belastungsbereichs auftritt, muss die
Prifung als nicht gultig klassifiziert werden. In die-
sem Fall muss dennoch ein Priifbericht erstellt wer-
den.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfuhrung des Querdruckversuchs / Brasilianer-
tests erfolgt fiir jede gepriifte Probe und gemaR der
Position 010204A. Die Vergutung umfasst die Tatig-
keiten, die zur Vorbereitung der Proben notwendig
sind, ebenso wie die Ausfiihrung der Priifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemal Punkt 1.6.2. Zusatzlich zur Fotodokumentati-
on gemal Punkt 1.6.2. muss im Prifprotokoll nach
der Prufung eine Skizze der Bruchflache angefihrt
und analysiert werden.

Wenn der zu prifende Probekdrper noch nicht zur
Verfiigung steht oder nicht der Typologie entspricht,
die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewirfeln aus Betonmischung) und Punkt 4.5.1.
(Ennahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer) be-
schriebenen Verfahren zu erwarten ist, wird auch die

retta preparazione da impasto del campione, la rela-
tiva stagionatura, custodia e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.4. Resistenza atrazione indiretta dei provini
(prova brasiliana) — (Pos. 010204)

Oggetto della prova: determinazione indiretta della
resistenza a trazione dei provini (prova brasiliana)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:
UNI EN 12390-6: Prove sul calcestruzzo indurito -
Parte 6: Resistenza a trazione indiretta dei provini

Note: la norma di riferimento specifica il metodo per
la determinazione della resistenza alla trazione indi-
retta di provini cilindrici di calcestruzzo indurito. Un
metodo per la determinazione indiretta della resi-
stenza a trazione di provini cubici o prismatici € ripor-
tato nell'appendice A della norma di riferimento.

Nell’'esecuzione della prova, qualora il quadro fessu-
rativo intervenga al di fuori del piano di carico, la
prova deve essere classificata come non valida. In
tal caso si dovra comunque redigere una relazione di
prova.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di compressione diagonale / Brazilian test
avviene per ogni campione sottoposto a prova e con
la voce di tariffa 010204A. La retribuzione compren-
de tutte le attivita per la preparazione dei campioni,
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
In aggiunta alla documentazione fotografica prevista
ai sensi del punto 1.6.2, dopo la prova deve essere
redatto e analizzato uno schizzo della superficie di
rottura nel verbale di prova.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
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Herstellung des zu prifenden Probekérpers vergitet
und zwar fir jede Probe gemall der Position
010204B. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die
zur korrekten Herstellung der Probe aus Betonmi-
schung notwendig sind, die entsprechende Lage-
rung, Verwahrung und die Fotodokumentation ge-
man Punkt 1.6.2.

4.2.5. Sekanten-Elastizitatsmodul (Pos. 010205)

Gegenstand der Priufung: Bestimmung des Sekan-
ten-Elastizitdtsmoduls an Probekérpern aus Festbe-
ton.

Ausfuhrung / Bewertung gemalf der Norm:

UNI EN 12390-13: Priifung von Festbeton - Teil 13:
Bestimmung des Elastizitatsmoduls unter Druckbe-
lastung (Sekantenmodul)

Anmerkungen: Die Prifung kann an Probewirfeln
oder —zylindern vorgenommen werden, die im Labor
oder auf der Baustelle hergestellt oder aus einer
Struktur entnommen werden kénnen und den Anfor-
derungen der Normen UNI EN 12350-1, UNI EN
12390-1, UNI EN 12390-2 und UNI EN 12504-1 zu
entsprechen haben.

Jede Bestimmung des Elastizitdtsmoduls muss an
mindestens 3 Proben ausgefiihrt werden. Zusétzlich
muss an mindestens 3 weiteren Proben mit dersel-
ben Lagerzeit ein Druckversuch durchgefuhrt wer-
den.

Vergiltung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung des Sekanten-Elastizitdtsmoduls erfolgt fir
jede angegebene Probenreihe (mindestens 3+3) und
gemald der Position 010205A. Die Vergitung um-
fasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der Pro-
ben notwendig sind, ebenso wie die Ausflihrung der
Prufung, die Ausarbeitung und Auswertung der Pri-
fergebnisse, die tabellarische und grafische Darstel-
lung der Prifergebnisse im Prifprotokoll, die Einga-
be der Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemanr Punkt 1.6.2.

Wenn der zu priufende Probekdrper noch nicht zur
Verfligung steht oder nicht der Typologie entspricht,

ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010204B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie alla corretta preparazione da impasto del
campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.5. Modulo elastico secante a compressione
(Pos. 010205)

Oggetto della prova: determinazione del modulo di
elasticita secante in compressione su provini di cal-
cestruzzo indurito.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-13: Prova sul calcestruzzo indurito -
Parte 13: Determinazione del modulo di elasticita se-
cante in compressione

Note: la prova pud essere eseguita su provini cubici
o cilindirici, confezionati in laboratorio o in cantiere o
prelevati da una struttura, conformi ai requisiti della
UNI EN 12350-1, della UNI EN 12390-1, della UNI
EN 12390-2 e della UNI EN 12504-1.

Ogni ricerca del modulo elastico va eseguita su al-
meno 3 provini ed essere affiancata dalla prova di
compressione su almeno altri 3 provini alla stessa
stagionatura dei primi.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione del modulo elastico secante a
compressione avviene per ogni serie di provini indi-
cata (almeno 3+3) e con la voce di tariffa 010205A.
La retribuzione comprende tutte le misure per la pre-
parazione dei campioni, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
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die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewdrfeln aus Betonmischung) und Punkt 4.5.1.
(Ennahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer) be-
schriebenen Verfahren zu erwarten ist, wird auch die
Herstellung der zu prifenden Probekérper vergltet
und zwar fur jede aus 3+3 Proben bestehende
Prufserie gemalR der Zusatzposition 010205B. Das
Engelt umfasst alle Téatigkeiten, die zur korrekten
Herstellung der Probe aus Betonmischung notwen-
dig sind, die entsprechende Lagerung, Verwahrung
und die Fotodokumentation geméaf Punkt 1.6.2.

4.2.6. Frost-Tausalz-Widerstand (Pos. 010206)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung Witterungs-
bestandigkeit von Betonprobekérpern nach Frost-
Tau-Wechseln.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI 7087: Beton — Bestimmung der Witterungsbe-
standigkeit durch Frost-Tau-Wechsel

Anmerkungen: Prifung zur Bestimmung der Witte-
rungsbestandigkeit durch Frost-Tau-Wechsel an Be-
tonprobekdrpern, die im Labor oder auf der Baustelle
hergestellt oder vor Ort entnommen werden.

Die Prufung muss an einer Reihe von 4 Probekor-
pern und mit jeweils 20 Frost-Tau-Wechseln durch-
gefuhrt werden.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung des Frost-und Frost-Tausalz-Widerstands
erfolgt fiir jede geprufte Probenreihe (4 Probekorper
und 20 Frost-Tau-Wechsel) und gemaR der Position
010206A. Die Vergitung umfasst die Tatigkeiten, die
zur Vorbereitung der Proben notwendig sind, ebenso
wie die Ausfuhrung der Prifung, die Ausarbeitung
und Auswertung der Prifergebnisse, die tabellari-
sche und grafische Darstellung der Prifergebnisse
im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

Wenn der zu priufende Probekdrper noch nicht zur
Verfligung steht oder nicht der Typologie entspricht,
die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewiirfeln aus Betonmischung) und Punkt 4.5.1.

prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento dei
campioni da sottoporre a prova € compensato, per
ogni serie di 3+3 provini, con la voce aggiuntiva di ta-
riffa 010205B. | compenso comprende tutte le attivi-
ta necessarie alla corretta preparazione da impasto
del campione, la relativa stagionatura, custodia e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.6. Prove di resistenza al gelo/disgelo (Pos.
010206)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za al degrado per cicli di gelo e disgelo di provini di
calcestruzzo.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 7087: Calcestruzzo - Determinazione della resi-
stenza al degrado per cicli di gelo e disgelo.

Note: prova per la determinazione della resistenza al
degrado interno dovuto a cicli di gelo e disgelo di
provini di calcestruzzo preparati in laboratorio, in
cantiere o prelevati in situ.

La prova va eseguita su una serie di 4 provini, con
effettuazione di 20 cicli di gelo e disgelo.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della resistenza al degrado per ci-
cli di gelo e disgelo avviene per ogni serie di 4 provi-
ni sottoposti a prova per 20 cicli e con la voce di tarif-
fa 010206A. La retribuzione comprende tutte le misu-
re per la preparazione dei campioni, I'esecuzione
delle prove, I'elaborazione e la valutazione dei risul-
tati delle prove, la rappresentazione dei risultati in
forma tabellare e grafica nel verbale di prova,
I'inserimento dei risultati nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
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(Ennahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer) be-
schriebenen Verfahren zu erwarten ist, wird auch die
Herstellung der zu prifenden Probekérper vergitet
und zwar fur jede aus jeweils 4 Proben bestehende
Prufreihe gemafl der Zusatzposition 010206B. Das
Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur korrekten
Herstellung der Probe aus Betonmischung notwen-
dig sind, die entsprechende Lagerung, Verwahrung
und die Fotodokumentation geméaf Punkt 1.6.2.

4.2.7. Wassereindringtiefe unter Druck (Post.
010207)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Was-
sereindringtiefe unter Druck in den im Wasserbad
gelagerten Festbeton.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12390-8: Prufung von Festbeton - Teil 8:
Wassereindringtiefe unter Druck

Anmerkungen: Der Probekérper muss in Wiurfel-,
Zylinder- oder Prismenform ausgefuhrt sein. Die zu
prufende Oberflache des Probekérpers muss min-
destens 150 mm lang sein, alle anderen MalRe mus-
sen sich auf mindestens 100 mm belaufen. Um die
Prufung beginnen zu kénnen, muss der Probekdrper
ein Betonalter von mindestens 28 Tagen aufweisen.

Das Wasser wird unter Druck auf die Oberflache des
Festbetons aufgebracht (500150 kPA fur 72+2 h).
Der Probekorper wird dann gespalten und die Ein-
dringtiefe des Wassers wird gemessen. Die maxima-
le Eindringtiefe in Millimetern stellt das Ergebnis der
Prufung dar.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Wassereindringtiefe unter Druck er-
folgt fir jede geprifte Probe und gemaf der Position
010207A. Die Vergutung umfasst die Tatigkeiten, die
zur Vorbereitung der Proben notwendig sind, ebenso
wie die Ausfuhrung der Priifung, die Ausarbeitung
und Auswertung der Priifergebnisse, die tabellari-
sche und grafische Darstellung der Prifergebnisse
im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die
Datenbank und die Fotodokumentation gem&f Punkt
1.6.2.

calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento dei
campioni da sottoporre a prova € compensato, per
ogni serie di n. 4 provini, con la voce aggiuntiva di ta-
riffa 010206B. Il compenso comprende tutte le attivi-
ta necessarie alla corretta preparazione da impasto
del campione, la relativa stagionatura, custodia e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.7. Profondita della penetrazione dell’acqua
in pressione (Pos. 010207)

Oggetto della prova: determinazione della profondi-
ta di penetrazione dell'acqua sotto pressione nel cal-
cestruzzo indurito che é stato stagionato in acqua.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-8: Prove sul calcestruzzo indurito
Parte 8: Profondita di penetrazione dell'acqua sotto
pressione

Note: il provino deve essere cubico, cilindrico o pri-
smatico con dimensione minima della superficie del
provino da sottoporre a prova di almeno 150 mm e
tutte le altre dimensioni devono essere di almeno
100 mm. La prova deve iniziare quando il provino ha
almeno 28 giorni di maturazione.

L'acqua € applicata sotto pressione alla superficie
del calcestruzzo indurito (500+50 kPA per 72+2 h). Il
provino & quindi spaccato e si misura la profondita di
penetrazione del fronte d’acqua. Il risultato di prova é
la massima profondita di penetrazione, espressa in
millimetri.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della profondita di pene-
trazione dellacqua in pressione avviene per ogni
campione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
010207A. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione dei campioni, I'esecuzione delle
prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.
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Wenn der zu prifende Probekdrper noch nicht zur
Verfiigung steht oder nicht der Typologie entspricht,
die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewirfeln aus Betonmischung) und Punkt 4.5.1.
(Ennahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer) be-
schriebenen Verfahren zu erwarten ist, wird auch die
Herstellung des zu prifenden Probekérpers vergitet
und zwar fur jede Probe gemal der Zusatzposition
010207B. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die
zur korrekten Herstellung der Probe aus Betonmi-
schung notwendig sind, die entsprechende Lage-
rung, Verwahrung und die Fotodokumentation ge-
malf3 Punkt 1.6.2.

4.2.8. Karbonatisierungstiefe (Pos. 0102080)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Karbo-
natisierungstiefe an Betonprobekérpern

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 14630: Produkte und Systeme fir den
Schutz und die Instandsetzung von Betontragwer-
ken - Priufverfahren - Bestimmung der Karbonatisie-
rungstiefe im Festbeton mit der Phenolphthalein-
Prufung

UNI 9944: Korrosion und Schutz der Betonbeweh-
rung. Bestimmung der Karbonatisierungstiefe und
des Eindringwiderstands gegeniber Chloridionen
von Beton.

Anmerkungen: Die Prifung kann an Proben vorge-
nommen werden, die aus der Struktur enthnommen
(breite Fragmente oder Zylinder mit einem Mindest-
durchmesser von 50 mm) wurden, oder direkt vor
Ort, wobei eine ausreichende Flache kirzlich gebro-
chenen Betons von der zu prufenden Struktur abge-
schlagen wird. Die Prifung muss sofort nach Ent-
nahme der Probe durchgefiihrt werden, um eine ers-
te Karbonatisierung an der Oberflache zu vermeiden.
Die Dicke der Karbonatisierung muss durch Berech-
nung des Mittelwertes aus mindestens 4 Punkten
gemessen werden.

Im Prifbericht muss jede verfligbare Information in
Bezug auf die Betonrezeptur und das Betonalter an-
gefihrt werden. Wenn bekannt missen auch das

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010207B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie alla corretta preparazione da impasto del
campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.8. Profondita di carbonatazione (Pos.
0102080)

Oggetto della prova: determinazione della profondi-
ta di carbonatazione su campioni di calcestruzzo

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14630: Prodotti e sistemi per la protezione e
la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi
di prova - Determinazione della profondita di carbo-
natazione di un calcestruzzo indurito con il metodo
della fenolftaleina

UNI 9944: Corrosione e protezione dell'armatura del
calcestruzzo. Determinazione della profondita di car-
bonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni
cloruro nel calcestruzzo.

Note: la prova pu0 essere eseguita su campioni
asportati dalla struttura (larghi frammenti oppure ca-
rote di diametro minimo 50 mm) oppure direttamente
in sito scalpellando dalla struttura in esame, per
esporre un’area adeguata di calcestruzzo rotto di re-
cente. La prova deve essere eseguita immediata-
mente dopo I'estrazione del campione ad evitare che
si formi un film carbonatato superficiale. La misura
dello spessore di carbonatazione va eseguita facen-
do la media su almeno 4 punti.

Nel rapporto di prova deve essere riportata qualsiasi
informazione disponibile sulla formulazione della mi-
scela e sull’eta del calcestruzzo. La presenza di
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Vorhandensein von eventuellen Polymerzusatzen
oder Zuschlagen sowie hydrophobe Behandlungen
angefihrt werden.

Vergiutung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung der Karbonatisierungstiefe erfolgt fur jede
geprufte Probe oder jeden vor Ort gepriften Struk-
turanteil und geman der Position 010208A. Die Ver-
gutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Proben notwendig sind, ebenso wie die Ausfiih-
rung der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Priufergebnisse im Prifprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation gemaf3 Punkt 1.6.2.

Wenn der zu priufende Probekdrper noch nicht zur
Verfligung steht oder nicht der Typologie entspricht,
die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewirfeln aus Betonmischung) und Punkt 4.5.1.
(Ennahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer) be-
schriebenen Verfahren zu erwarten ist, wird auch die
Herstellung des zu prifenden Probekérpers vergitet
und zwar fur jede Probe gemal der Zusatzposition
010208B. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die
zur korrekten Herstellung der Probe aus Betonmi-
schung notwendig sind, die entsprechende Lage-
rung, Verwahrung und die Fotodokumentation ge-
maf Punkt 1.6.2.

4.2.9. Bestimmung der Schwinddehnung (Pos.
010209)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung der achs-
laufig und/oder an der Oberflache auftretenden Vo-
lumenverénderungen von aushartenden und in be-
dingter Umgebung gelagerten Betonprobekérpern.

Ausfuhrung / Bewertung gemaf der Norm:

UNI 11307: Prufung von Festbeton — Bestimmung
der Schwinddehnung

Anmerkungen: Bestimmung der achslaufig
und/oder an der Oberflache auftretenden Schwind-
dehnung an Betonprobekdrpern in Formen mit Ab-
messungen von 100x100x500 mm und mit Zu-
schlagstoffen, die eine Gesteinskérnung von maxi-
mal 30 mm aufweisen.

eventuali additivi polimerici 0 aggiunte o trattamenti
idrofobi deve essere riportata, se nota.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della profondita di carbo-
natazione avviene per ogni campione o porzione di
struttura in sito sottoposte a prova e con la voce di
tariffa 010208A. La retribuzione comprende tutte le
misure per la preparazione dei campioni,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010208B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie alla corretta preparazione da impasto del
campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.9. Determinazione del ritiro (Pos. 010209)

Oggetto della prova: determinazione delle variazio-
ni dimensionali relative assiali e/o superficiali di pro-
vini di calcestruzzo in corso di indurimento e conser-
vati in ambiente condizionato.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 11307: Prova sul calcestruzzo indurito - Deter-
minazione del ritiro

Note: determinazione del ritiro idraulico assiale e/o
superficiale di provini confezionati in calcestruzzo in
uno stampo di dimensioni 100x100x500 mm con
inerti della dimensione massima fino a 30 mm.
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Die Prifung wird an einer Probereihe bestehend aus
3 Probekdrpern durchgefuhrt, wobei das erste Able-
sen 24h nach Herstellung der Probekérper erfolgt
und die folgenden Erfassungen zu jeweils 8 Lager-
zeitpunkten bis zu 90 Tagen (1, 2, 3, 7, 14, 28, 60,
90 Tage).

Compenso: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung der Schwinddehnung erfolgt fur jede ge-
prufte Probereihe bestehend aus 3 Proben zu 8 Zeit-
punkten und gemaf der Position 010209A. Die Ver-
gutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Proben notwendig sind, ebenso wie die Ausfiih-
rung der Priifung, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prufergebnisse im Prifprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation gemanR Punkt 1.6.2.

Wenn der zu prifende Probekdrper noch nicht zur
Verfigung steht, wird auch die Herstellung des zu
prufenden Probekorpers vergutet und zwar fur jede
aus jeweils 3 Proben bestehende Prifreihe, gemaR
der Zusatzposition 010209B. Das Engelt umfasst alle
Tatigkeiten, die zur korrekten Herstellung der Probe
aus Betonmischung notwendig sind, die entspre-
chende Lagerung, Verwahrung und die Fotodoku-
mentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.2.10. Bestimmung des Warmeau-
sdehnungskoeffizienten (Pos. 010210)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung des
Warmausdehnungskoeffizienten geharteter Struktur-
haftmittel.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 1770: Produkte und Systeme fur den Schutz
und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prif-
verfahren - Bestimmung des Warmeausdehnungs-
koeffizienten

Vergiutung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung Wéarmeausdehnungskoeffizienten erfolgt
fur jede geprufte Probe und gemaR der Position
010210A. Die Vergiitung umfasst die Tatigkeiten, die
zur Vorbereitung der Proben notwendig sind, ebenso
wie die Ausfuhrung der Prifung, die Ausarbeitung

La prova va eseguita su una serie di 3 provini, con
lettura di riferimento a 24h dal confezionamento dei
provini e rilievi successivi a 8 stagionature, fino a 90
giorni (1, 2, 3, 7, 14, 28, 60, 90 giorni).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione del ritiro avviene per ogni
serie di 3 campioni sottoposti a prova e per comples-
sive 8 stagionature, con la voce di tariffa 010209A.
La retribuzione comprende tutte le misure per la pre-
parazione dei campioni, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione, il confezionamento dei campioni da
sottoporre a prova € compensato, per ogni serie di n.
3 provini, con la voce aggiuntiva di tariffa 010209B. I
compenso comprende tutte le attivita necessarie alla
corretta preparazione da impasto del campione, la
relativa stagionatura, custodia e la documentazione
fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.10. Determinazione del coefficiente di dilata-
zione termica (Pos. 010210)

Oggetto della prova: determinazione del coefficien-
te di dilatazione termica di agenti leganti strutturali
induriti.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 1770: Prodotti e sistemi per la protezione e
riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di
prova - Determinazione del coefficiente di dilatazione
termica

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della profondita di pene-
trazione dellacqua in pressione avviene per ogni
campione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
010210A. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione dei campioni, I'esecuzione delle
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und Auswertung der Priifergebnisse, die tabellari-
sche und grafische Darstellung der Prifergebnisse
im Prifprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

Wenn der zu prifende Probekdrper noch nicht zur
Verfiigung steht oder nicht der Typologie entspricht,
die nach dem unter Punkt 4.1.1. (Herstellung von
Probewdrfeln aus Betonmischung) und Punkt 4.5.1.
(Ennahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer) be-
schriebenen Verfahren zu erwarten ist, wird auch die
Herstellung des zu prifenden Probekérpers vergitet
und zwar fur jede Probe gemal der Zusatzposition
010210B. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die
zur korrekten Herstellung der Probe aus Betonmi-
schung notwendig sind, die entsprechende Lage-
rung, Verwahrung und die Fotodokumentation ge-
malf Punkt 1.6.2.

4.2.11. Eindringprofil der Chloridionen (Pos.
010211)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Ein-
dringprofils der Chloridionen in den Beton, zur Be-
wertung des Erhaltungszustandes der Bewehrungen

Ausfihrung / Bewertung gemal der Norm:

UNI 9944: Korrosion und Schutz der Betonbeweh-
rung. Bestimmung der Karbonatisierungstiefe und
des Eindringprofils der Chloridionen in den Beton.

UNI EN 206-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat

UNI 11104: Beton - Spezifikation, Leistung, Produk-
tion und Konformitat - Erganzende Anweisungen fir
die Anwendung der EN 206-1

Anmerkungen: Die Entnahme der fir die Bewertung
der Eindringtiefe der Chloridionen notwendigen Pro-
ben kann mit unterschiedlichen Methoden erfolgen:

- Enthahme durch Kernbohrung, laut dem Versuch
gemal Punkt 4.5.1 (Enthahme von Betonproben mit
Hohlkernbohrer). Die Tiefe der Kernbohrung darf
sich auf nicht mehr als das Doppelte der Dicke der

prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, l'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010210B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie alla corretta preparazione da impasto del
campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.2.11. Profilo di penetrazione degli ioni cloruro
(Pos. 010211)

Oggetto della prova: determinazione del profilo di
penetrazione degli ioni cloruro nel calcestruzzo, per
la valutazione dello stato di conservazione delle ar-
mature

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 9944: Corrosione e protezione dell'armatura del
calcestruzzo. Determinazione della profondita di car-
bonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni
cloruro nel calcestruzzo.

UNI EN 206-1: Calcestruzzo - Parte 1: Specificazio-
ne, prestazione, produzione e conformita

UNI 11104: Calcestruzzo - Specificazione, presta-
zione, produzione e conformita - Istruzioni comple-
mentari per l'applicazione della EN 206-1

Note: il prelievo dei campioni necessari alla valuta-
zione dalla profondita di penetrazione degli ioni cloro,
puo essere effettuato secondo diverse metodologie:

- prelievo mediante carotaggio, di cui alla prova del
punto 4.5.1 (prelievo di campioni di calcestruzzo con
carotatrice). La profondita di carotaggio non deve in-
teressare piu del doppio dello spessore del coprifer-
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Betondeckung belaufen, und der Durchmesser der
Kernbohrung muss mehr als 40 mm betragen.

- Entnahme von Betonfragmenten, mit einer Min-
destdicke, die nicht geringer ist als die Dicke der Be-
tondeckung.

Vergltung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung des Chloridgehalts erfolgt
pro Prifprobe mit der Position 0102110. Die Verg-
tung umfasst alle MalRnahmen zur Vorbereitung der
Proben, Durchfuhrung der Prifverfahren, Bewertung
der Prufergebnisse, Veranschaulichung der Resulta-
te in Tabellen- und Grafikform im Prifbericht, Einga-
be der Resultate in die Datenbank sowie zur fotogra-
fischen Dokumentation geman Punkt 1.6.2.

ro, il diametro del carotaggio deve essere superiore
a 40 mm.

- prelievo di frammenti di calcestruzzo, con spesso-
re minimo non minore dello spessore del copriferro.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione del profilo di penetrazione
degli ioni cloruro avviene per ogni campione sottopo-
sto a prova e con la voce di tariffa 0102110. La retri-
buzione comprende tutte le misure per la prepara-
zione dei campioni, l'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 46 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

4.3. Gesteinskdérnungen (ULG 0103)

4.3.1. Vereinfachte petrographische Beschrei-
bung (Pos. 010301)

Gegenstand der Prufung: Grundlegendes Verfah-
ren fur die petrographische Untersuchung von Ge-
steinskérnungen zum Zwecke einer allgemeinen
Klassifizierung.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 932-3: Prifverfahren fur allgemeine Eigen-
schaften von Gesteinskdrnungen — Teil 3: Verfahren
und Terminologie einer vereinfachten petrographi-
schen Beschreibung

UNI EN 12620: Gesteinskdrnungen fur Beton

Anmerkungen: Die Priufung eignet sich fir natdrli-
che Gesteinskdérnungen, Sand, Kies und Schotter
sowie deren Ausgangsmaterialien. Die zu prifende
Probe muss in Einklang mit der Norm UNI EN 932-1
entnommen werden. Die zu prifende Probe kann
Material umfassen, das aus Hohlkernbohrungen,
aufgehauften Gesteinskdrnungen oder den exponier-
ten Flachen von Steinbriichen stammt. Falls es sich
um eine Gesteinsprobe handelt, muss die zur Pri-
fung herangezogene Materialmasse unter 5 kg lie-
gen.

Vergiutung: Die Vergltung der Leistungen zur ver-
einfchten petrographischen Beschreibung erfolgt fur
jede geprifte Probe und gem&R der Position
010301A. Die Vergiitung umfasst die Tatigkeiten, die
zur Vorbereitung der Proben notwendig sind, ebenso
wie die Ausfuhrung der Prifung, die Ausarbeitung
und Auswertung der Priufergebnisse, die tabellari-
sche und grafische Darstellung der Prifergebnisse
im Prifprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf3 Punkt
1.6.2.

Wenn der zu prifende Probekdrper noch nicht zur
Verfigung steht, wird auch die Entnahme des zu
prifenden Probekdrpers auf der Baustelle/im Stein-
bruch vergutet und zwar fur jede Probe gemal der
Zusatzposition 010301B. Das Engelt umfasst alle Ta-

4.3. Aggregati (ULG 0103)

4.3.1. Descrizione petrografica semplificata
(Pos. 010301)

Oggetto della prova: procedura di base per I'esame
petrografico degli aggregati a scopi di classificazione
generale.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 932-3: Metodi di prova per determinare le
proprieta generali degli aggregati - Procedura e ter-
minologia per la descrizione petrografica semplificata

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

Note: la prova si applica agli aggregati naturali, sab-
bia e ghiaia o roccia frantumata ed i relativi materiali
originari. Il campione da sottoporre a prova deve es-
sere campionato in conformita a quanto espresso
nella norma UNI EN 932-1. Il campione da esamina-
re pud comprendere materiale proveniente da caro-
taggi, aggregati accumulati in mucchi, o dalle super-
fici esposte di cave. Nel caso di un campione di roc-
cia, la massa di materiale utilizzato per I'esame non
deve essere minore di 5 Kg.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di descrizione petrografica semplificata av-
viene per ogni campione sottoposto a prova e con la
voce di tariffa 010301A. La retribuzione comprende
tutte le misure per la preparazione dei campioni,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava e
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 010301B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
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tigkeiten, die zur Entnahme der zu prufenden Probe
notwendig sein, die entsprechende Aufbewahrung,
die Eingabe der Kenndaten in Bezug auf die Ent-
nahme in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

4.3.2. Trocken-Siebanalyse (Pos. 010302)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung der Korn-
gréRenverteilung von Gesteinskérnungen durch Tro-
cken-Sieben.

Ausfihrung/Bewertung gemal der Norm:

UNI EN 933-1: Prifverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdérnungen - Teil 1: Be-
stimmung der KorngréRenverteilung - Siebverfahren

UNI EN 933-2: Prifverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdérnungen - Bestimmung
der KorngréRenverteilung - Analysensiebe, Nennwei-
te der Siebéffnungen

UNI EN 12620: Gesteinskdrnungen fur Beton

Anmerkungen: Das Prifverfahren wird an natdrli-
chen und kinstlichen sowie auch an leichten Ge-
steinskérnungen bis zu einer Nennweite von 63 mm
(ausgenommen Filler) gemalR den Bestimmungen
der Referenznorm UNI EN 933-1 angewandt. Die
Masse des Priifmaterials darf nicht unter 5 kg liegen.

Vergltung: Die Vergitung fir die Leistungen hin-
sichtlich der Trocken-Siebanalysen-Prifung erfolgt
pro Prifprobe mit der Position 010302A. Die Vergi-
tung umfasst alle MalRnahmen zur Vorbereitung der
Proben, Durchfiihrung der Prifverfahren, Ausarbei-
tung und Auswertung der Prifergebnisse, Veran-
schaulichung der Resultate in Tabellen- und Grafik-
form im Prifbericht, Eingabe der Resultate in die Da-
tenbank sowie zur fotografischen Dokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

Falls die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht,
wird die Entnahme auf der Baustelle/im Steinbruch
pro Probe mit der Position 010302B vergitet. Die
Vergitung umfasst alle erforderlichen Vorgange zur
Entnahme der zu priufenden Probe, zur entspre-

prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.3.2. Analisi granulometrica per via secca
(Pos. 010302)

Oggetto della prova: determinazione della distribu-
zione granulometrica degli aggregati mediante se-
tacciatura per via secca.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 933-1: Prove per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati - Parte 1: Determi-
nazione della distribuzione granulometrica - Analisi
granulometrica per setacciatura

UNI EN 933-2: Prove per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati - Determinazione
della distribuzione granulometrica - Stacci di control-
lo, dimensioni nominali delle aperture.

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

Note: La prova si applica agli aggregati naturali ed
artificiali, inclusi gli aggregati leggeri, fino ad una di-
mensione nominale di 63mm, esclusi i fillers, secon-
do quanto espresso dalla norma di riferimento UNI
EN 933-1. La massa di materiale del campione non
deve essere minore di 5 Kg.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di analisi granulometrica avviene per ogni
campione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
010302A. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione dei campioni, I'esecuzione delle
prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava &
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 010302B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
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chenden Aufbewahrung, zur Eingabe der Kenndaten
der Entnahme in die Datenbank sowie zur fotografi-
schen Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.3.3. Plattigkeitskennzahl (Pos. 010303)

Gegenstand der Priufung: Bestimmung der Plattig-
keitskennzahl von Gesteinskérnungen durch Sie-
bung mit Hilfe von Sieben mit parallelen Stédben und
spezifischer Offnung.

Ausfuhrung/Bewertung geméaR der Norm:

UNI EN 933-3: Prifverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdérnungen - Teil 3: Be-
stimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl

UNI EN 933-2: Prifverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdérnungen - Bestimmung
der KorngréRenverteilung - Analysensiebe, Nennwei-
te der Sieb6ffnungen

UNI EN 12620: Gesteinskdrnungen fur Beton

Anmerkungen: Das Prufverfahren wird an natirli-
chen, kunstlichen oder recycelten Gesteinskdrnun-
gen angewandt. Die in der Referenznorm (UNI EN
933-3) angegebene Prifmethode ist bei KorngréRen
unter 4 mm oder Uber 100 mm nicht anwendbar. Die
Masse des Prufmaterials darf nicht unter 5 kg liegen.

Vergiutung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung der Plattigkeitskennzahl er-
folgt pro Prifprobe mit der Position 010303A. Die
Vergitung umfasst alle MalRnhahmen zur Vorberei-
tung der Proben, Durchfiihrung der Prufverfahren,
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
Veranschaulichung der Resultate in Tabellen- und
Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Resultate in
die Datenbank sowie zur fotografischen Dokumenta-
tion geman Punkt 1.6.2.

Falls die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht,
wird die Entnahme auf der Baustelle/im Steinbruch
pro Probe mit der Position 010303B vergitet. Die
Vergitung umfasst alle erforderlichen Vorgange zur
Entnahme der zu prufenden Probe, zur entspre-
chenden Aufbewahrung, zur Eingabe der Kenndaten

prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.3.3. Indice di appiattimento (Pos. 010303)

Oggetto della prova: determinazione dell'indice di
appiattimento degli aggregati, sulla base della va-
gliatura dell’aggregato attraverso setacci a barre
parallele di apertura specifica.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 933-3: Prove per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati - Parte 3: Determi-
nazione della forma dei granuli - Indice di appiatti-
mento

UNI EN 933-2: Prove per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati - Determinazione
della distribuzione granulometrica - Stacci di control-
lo, dimensioni nominali delle aperture.

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

Note: La prova si applica agli aggregati naturali, arti-
ficiali o riciclati. Il metodo di prova specificato nella
norma a riferimento (UNI EN 933-3) non & applicabi-
le a granulometrie minori di 4 mm o maggiori di 100
mm. La massa di materiale del campione non deve
essere minore di 5 Kg.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione dell'indice di appiattimen-
to avviene per ogni campione sottoposto a prova e
con la voce di tariffa 010303A. La retribuzione com-
prende tutte le misure per la preparazione dei cam-
pioni, I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la
valutazione dei risultati delle prove, la rappresenta-
zione dei risultati in forma tabellare e grafica nel ver-
bale di prova, I'inserimento dei risultati nella banca
dati e la documentazione fotografica ai sensi del
punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava é
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 010303B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
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der Entnahme in die Datenbank sowie zur fotografi-
schen Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.3.4. Beurteilung von Feinanteilen (Pos.
010304)

Gegenstand der Prufung: Siebprufung mit Luft-
strahl zur Bestimmung der Massen-
Teilchenverteilung von Fllern.

Ausfuhrung/Bewertung geméan der Norm:

UNI EN 933-10: Prufverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdrnungen - Teil 10: Beur-
teilung von Feinanteilen (Luftstrahlsiebung)

UNI EN 12620: Gesteinskérnungen fur Beton

Anmerkungen: Das Verfahren wird an Fllern natr-
lichen oder kinstlichen Ursprungs mit einer Nenn-
weite bis 2 mm angewandt. Die Masse des Prifma-
terials darf nicht unter 5 kg liegen.

Vergltung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich des Prifverfahrens zur Beurteilung der
Feinanteile erfolgt pro Prufprobe mit der Position
010304A. Die Vergutung umfasst alle MalRnahmen
zur Vorbereitung der Proben, Durchfiihrung der Prif-
verfahren, Ausarbeitung und Auswertung der Prifer-
gebnisse, Veranschaulichung der Resultate in Tabel-
len- und Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Re-
sultate in die Datenbank sowie zur fotografischen
Dokumentation gemaf3 Punkt 1.6.2.

Falls die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht,
wird die Entnahme auf der Baustelle/im Steinbruch
pro Probe mit der Position 010304B vergltet. Die
Vergutung umfasst alle erforderlichen Vorgange zur
Entnahme der zu prufenden Probe, zur entspre-
chenden Aufbewahrung, zur Eingabe der Kenndaten
der Entnahme in die Datenbank sowie zur fotografi-
schen Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.3.5. Kornformkennzahl (Pos. 010305)

identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.3.4. Valutazione dei fini (Pos. 010304)

Oggetto della prova: prova di setacciatura a getto
d'aria per la distribuzione granulometrica in massa
dei filler.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 933-10: Prove per determinare le caratteri-
stiche geometriche degli aggregati - Parte 10: Valu-
tazione dei fini - Granulometria dei filler (setacciatura
a getto d'aria)

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

Note: Si applica a filler di origine naturale od artificia-
le fino a 2 mm di dimensione nominale. La massa di
materiale del campione non deve essere minore di 5
Kg.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di valutazione dei fini avviene per ogni cam-
pione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
010304A. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione dei campioni, I'esecuzione delle
prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, l'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava &
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 010304B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.3.5. Indice di forma (Pos. 010305)
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Gegenstand der Prufung: Bestimmung der Korn-
formkennzahl von gro3en Gesteinskérnungen natir-
lichen oder kunstlichen Ursprungs, einschlieRlich
leichter Gesteinskérnungen.

Ausfihrung/Bewertung geméaR der Norm:

UNI EN 933-4: Prifverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdérnungen - Teil 4: Be-
stimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl

UNI EN 933-2: Prifverfahren fir geometrische Ei-
genschaften von Gesteinskdérnungen - Bestimmung
der KorngréRenverteilung - Analysensiebe, Nennwei-
te der Sieboffnungen

UNI EN 12620: Gesteinskdrnungen fur Beton

Anmerkungen: Die Prifung dient zur Bestimmung
der geometrischen Eigenschaften von Gesteinskor-
nungen aus Recyclingverfahren auf der Grundlage
des bestehenden Verhaltnisses zwischen Lange und
Dicke der einzelnen Komponenten. Die Masse des
Prifmaterials darf nicht unter 5 kg liegen.

Vergiutung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung der Kornformkennzahl er-
folgt pro Prifprobe mit der Position 010305A. Die
Vergitung umfasst alle MalBnahmen zur Vorberei-
tung der Proben, Durchfiihrung der Prifverfahren,
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
Veranschaulichung der Resultate in Tabellen- und
Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Resultate in
die Datenbank sowie zur fotografischen Dokumenta-
tion geman Punkt 1.6.2.

Falls die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht,
wird die Entnahme auf der Baustelle/im Steinbruch
pro Probe mit der Position 010305B vergutet. Die
Vergitung umfasst alle erforderlichen Vorgange zur
Entnahme der zu prufenden Probe, zur entspre-
chenden Aufbewahrung, zur Eingabe der Kenndaten
der Entnahme in die Datenbank sowie zur fotografi-
schen Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

4.3.6. Bruchfestigkeit (Pos. 010306)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung der Bruch-
festigkeit von groflen Gesteinskérnungen anhand

Oggetto della prova: determinazione dell'indice di
forma degli aggregati grossi di origine naturale o arti-
ficiale, compresi gli aggregati leggeri.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 933-4: Prove per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati - Parte 4: Determi-
nazione della forma dei granuli - Indice di forma

UNI EN 933-2: Prove per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati - Determinazione
della distribuzione granulometrica - Stacci di control-
lo, dimensioni nominali delle aperture.

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

Note: la prova serve per determinare le caratteristi-
che geometriche degli aggregati provenienti da rici-
clo, in base al rapporto esistente tra lunghezza e
spessore dei singoli componenti. La massa di mate-
riale del campione non deve essere minore di 5 Kg.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione dell'indice di forma avvie-
ne per ogni campione sottoposto a prova e con la
voce di tariffa 010305A. La retribuzione comprende
tutte le misure per la preparazione dei campioni,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava é
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 010305B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.3.6. Resistenza alla frammentazione (Pos.
010306)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za alla frammentazione degli aggregati grossi, trami-

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 51 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

des "Los Angeles"-Prufverfahrens
Ausfihrung/Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 1097-2: Prifverfahren fir mechanische und
physikalische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen
- Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der Bruchfestig-
keit

UNI EN 12620: Gesteinskdrnungen fur Beton

Anmerkungen: Das Prifverfahren wird an natdrli-
chen, kinstlichen oder recycelten Gesteinskérnun-
gen angewandt, wobei eine Gesteinskdrnungs-Probe
zusammen mit Stahlkugeln in einen rotierenden Zy-
linder eingefiihrt wird. Die zu prifende Gesteinspro-
be hat 5 kg Siebdurchlauf zu 14 mm und 10 mm
Siebruckstand. Am Ende des Prifverfahrens wird der
durch ein 1,6 mm-Sieb abgetrennte Riickstand be-
wertet, und es wird der Los-Angeles-Koeffizient er-
mittelt.

In Anhang A der Referenznorm (UNI EN 1097-2)
sind die Anweisungen zur Ausfihrung des Prifver-
fahrens an Gesteinskdrnungen fur Gleisschotter ent-
halten.

Vergltung: Die Vergitung fir die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung des Widerstands gegen
Zertrummerung erfolgt pro Prifprobe (5 kg) mit der
Position 010306A. Die Vergutung umfasst alle MalR3-
nahmen zur Vorbereitung der Proben, Durchfihrung
der Prufverfahren, Ausarbeitung und Auswertung der
Prufergebnisse, Veranschaulichung der Resultate in
Tabellen- und Grafikform im Prifbericht, Eingabe der
Resultate in die Datenbank sowie zur fotografischen
Dokumentation gemaf3 Punkt 1.6.2.

Falls die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht,
wird die Entnahme auf der Baustelle/im Steinbruch
pro Probe mit der Position 010306B vergitet. Die
Vergitung umfasst alle erforderlichen Vorgange zur
Entnahme der zu prufenden Probe, zur entspre-
chenden Aufbewahrung, zur Eingabe der Kenndaten
der Entnahme in die Datenbank sowie zur fotografi-
schen Dokumentation gemaf3 Punkt 1.6.2.

te prova “Los Angeles”
Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 1097-2: Prove per determinare le proprieta
meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 2: Meto-
di per la determinazione della resistenza alla fram-
mentazione

UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo

Note: La prova si applica agli aggregati naturali, arti-
ficiali o riciclati e consiste nell'inserire in un cilindro
rotante un campione di aggregato insieme a sfere di
acciaio. Il campione da sottoporre a prova € costitui-
to da 5 Kg di passante al setaccio 14 mm e trattenu-
to al setaccio 10 mm. A fine prova si valuta la massa
trattenuta al setaccio 1,6 mm e si determina il coeffi-
ciente Los Angeles.

Nell’Appendice A della norma a riferimento (UNI EN
1097-2) sono riportate le indicazioni per eseguire la
prova sugli aggregati per massicciata ferroviaria.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della resistenza a fram-
mentazione avviene per ogni campione di 5 Kg sot-
toposto a prova e con la voce di tariffa 010306A. La
retribuzione comprende tutte le misure per la prepa-
razione dei campioni, l'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava &
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 010306B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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4.4. Spritzbeton (ULG 0104)

4.4.1. Druckfestigkeit bei Bohrkernproben (Pos.
010401)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung von Wider-
stand und Druckfestigkeit bei Bohrkernproben von
Spritzbeton mit einer Hartungszeit von 1-7-28
Tag/en.

Ausfihrung/Bewertung geméaR der Norm:

UNI EN 12504-1: Prifungen von Beton in Bauwer-
ken - Teil 1: Bohrkernproben - Herstellung, Untersu-
chung und Priufung der Druckfestigkeit

UNI EN 12390-3: Priiffungen von Festbeton - Teil 3:
Druckfestigkeit von Probekérpern

Anmerkungen:

Die Druckfestigkeits-Priifung muss anhand von drei
Serien mit 2 Bohrkernproben durchgefiihrt werden.
Jede Serie muss jeweils eine der folgenden Har-
tungszeiten aufweisen: 1, 7 und 28 Tage. Die Bohr-
kernproben missen einen Durchmesser von 100 mm
und ein Verhaltnis d/h von 1 hinsichtlich der Wiirfeld-
ruckfestigkeit sowie von 2 hinsichtlich der Zylinder-
druckfestigkeit. Fur Spritzbetonmachtigkeiten unter
10 cm kann der Durchmesser der Bohrkerne bis auf
50 mm (der von der UNI EN 14487-1) reduziert wer-
den. Die d/h - Verhéltnisse bleiben wie oben ange-
fuhrt.

Vor der Ausfuhrung des Versuchs muss die Hoéhe
der Bohrkerne gemessen werden, um die Dicke des
Ortbetons zu bestimmen

Die Vorbereitung der Aul3engrenzen der Kernboh-
rungen fur die Druckfestigkeits-Priifung muss geman
Anhang A der Norm UNI EN 12390-3 anhand einer
der angegebenen Methoden erfolgen: Abschleifen,
Abgleichen mit Schwefelmischung oder Abgleichen
mit dem Sandkastenverfahren.

4.4. Spritzbeton (ULG 0104)

4.4.1. Resistenza a compressione su carote
(Pos. 010401)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za a compressione su carote di calcestruzzo proiet-
tato a 1-7-28 gg.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12504-1: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di
compressione

UNI EN 12390-3: Prove sul calcestruzzo indurito
Parte 3: Resistenza alla compressione dei provini

Note:

La prova di resistenza a compressione deve essere
eseguita su tre serie di n. 2 carote, ciascuna serie ad
una delle seguenti scadenza di stagionatura: 1, 7 e
28 gg. Le carote devono essere di diametro d pari a
100 mm e il rapporto d/h pari a 1 per confronto con
resistenza cubica ovvero pari a 2 per confronto con
resistenza cilindrica. Per spessori di spritzbeton infe-
riori a 10 cm, il diametro delle carote puo essere ri-
dotto fino a 50 mm (valore minimo prescritto dall UNI
EN 14487-1), con i medesimi rapporti d/h sopra ri-
portati.

Preliminarmente all'esecuzione della prova é richie-
sta la misura dell'altezza delle carote, al fine della
determinazione dello spessore del calcestruzzo
proiettato in opera.

La preparazione delle estremita delle carote per la
prova di compressione deve essere eseguita in con-
formita all’Appendice A della UNI EN 12390-3, se-
condo uno dei metodi indicati: molatura, cappatura
con cemento alluminoso, cappatura con miscela di
zolfo o cappatura con il metodo della scatola di sab-
bia.
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Die einzuhaltenden Toleranzen bei der Vorbereitung
der Prufkdrper entsprechen den Angaben der Norm
UNI EN 12504-1 in Ubereinstimmung mit der Norm
UNI EN 12390-1.

Die Maschine fir die Druckfestigkeits-Priifung muss
der Norm UNI EN 12390-4 entsprechen.

Die Prifung muss gemafd der Norm EN 12390-3
durchgefuhrt werden. Bohrkernproben mit Rissen an
der Oberflache, hohlen Stellen oder rauer Oberflache
dirfen nicht geprift werden.

Vergiutung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Druckfestigkeits-Priiffung an Bohrkern-
proben erfolgt gemeinsam fir die drei Bohrkernpro-
ben mit der Position 0104010. Die Vergitung um-
fasst alle MalRnahmen zur Vorbereitung der Proben,
Durchfuhrung der Prifverfahren, Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, Veranschaulichung
der Resultate in Tabellen- und Grafikform im Prifbe-
richt, Eingabe der Resultate in die Datenbank sowie
zur fotografischen Dokumentation gemafd Punkt
1.6.2.

Die Entnahme der Bohrkernproben vor Ort wird ge-
malf der Priifung laut Punkt 4.5.1 durchgefuhrt (Ent-
nahme von Betonproben mit Hohlkernbohrer).

4.4.2. Druckfestigkeit von jungem Spritzbeton
(Pos. 010402)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Druck-
festigkeit von jungem Spritzbeton anhand der Me-
thode mit modifiziertem Penetrometer oder Ankerbe-
festigung und -entnahme.

Ausfuhrung/Bewertung gemé&n der Norm:

UNI EN 14488-2:2006: Prifung von Spritzbeton -
Teil 2: Druckfestigkeit von jungem Spritzbeton

Anmerkungen: Die Druckfestigkeits-Priifung kann
mit Hilfe von zwei Methoden durchgefiihrt werden:

A: mit modifiziertem Penetrometer flr das Festig-
keitsintervall 0,2-1,2 MPa

B: Ankerbefestigung und -entnahme fir das Festig-
keitsintervall 2-16 MPa.

Le tolleranze da rispettare nella preparazione dei
provini sono quelle indicate nella UNI EN 12504-1, in
conformita alla UNI EN 12390-1.

La macchina per prova di compressione deve essere
conforme alla UNI EN 12390-4.

La prova deve essere eseguita in conformita alla EN
12390-3. Non sottoporre a prova carote con superfici
fessurate, incavate o scagliate.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resistenza a compressione su carote av-
viene per l'insieme delle tre serie di n.2 carote sot-
toposte a prova e con la voce di tariffa 0104010. La
retribuzione comprende tutte le misure per la prepa-
razione dei campioni, l'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Il prelievo in sito delle carote & eseguito secondo la
prova di cui al punto 4.5.1. (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice)

4.4.2. Resistenza a compressione del calce-
struzzo proiettato giovane (Pos. 010402)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za a compressione del calcestruzzo proiettato giova-
ne tramite metodo con penetrometro modificato o
tramite sparo ed estrazioni di chiodi.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14488-2:2006: Prove su calcestruzzo proiet-
tato - Parte 2: Resistenza alla compressione del cal-
cestruzzo spruzzato giovane

Note: la prova di resistenza a compressione puo es-
sere eseguita secondo due metodi:

A: con penetrometro modificato, per I'intervallo di re-
sistenza 0,2-1,2 MPa

B: tramite sparo ed estrazione di chiodi, per intervallo
di resistenza 2-16 MPa.
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Vergiutung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Druckfestigkeits-Priifung von jungem
Spritzbeton erfolgt pro Prufprobe mit folgenden Posi-
tionen:

010402A fur die Prifung mit modifiziertem Penetro-
meter

010402B fur die Prifung mit Ankerbefestigung und -
entnahme

Die Vergutung umfasst alle MalRnahmen zur Vorbe-
reitung der Proben, Durchfiihrung der Prifverfahren,
Ausarbeitung und Auswertung der Prufergebnisse,
Veranschaulichung der Resultate in Tabellen- und
Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Resultate in
die Datenbank sowie zur fotografischen Dokumenta-
tion geman Punkt 1.6.2.

Sofern der zu prufende Prifkdrper nicht schon be-
reitsteht oder nicht dem Typ angehért, der mit den
Prufungen laut Punkt 4.1.1 (Herstellung von Probe-
wiurfeln aus Betonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1
(Entnahme von Betonproben mit der Hohlkernboh-
rer) erhalten werden kann, wird die Anfertigung der
zu prufenden Probe pro Prifstiick mit der Zusatzpo-
sition 010402C vergutet. Die Vergitung umfasst alle
erforderlichen Tatigkeiten zum Mischen der Probe,
zum entsprechenden Aushéarten, zum Aufbewahren
sowie zur fotografischen Dokumentation laut Punkt
1.6.2.

4.4.3. Biegefestigkeiten von faserverstarkten
balkenformigen Betonprifkdrpern (Pos.
010403)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Biege-
festigkeit von balkenférmigen Prifkorpern

Ausfihrung/Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 14488-3: Priifung von Spritzbeton - Teil 3:
Biegefestigkeiten (Erstriss-, Biegezug- und Restfes-
tigkeit) von faserverstéarkten balkenférmigen Beton-
prufkérpern.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resistenza a compressione del calce-
struzzo proiettato giovane avviene per ogni campio-
ne sottoposto a prova e con le voci di tariffa seguen-
ti:

010402A per la prova eseguita con penetrometro
modificato

010402B per la prova eseguita tramite sparo ed
estrazione di chiodi.

La retribuzione comprende tutte le misure per la pre-
parazione dei campioni, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010402C. 1l compenso comprende tutte le attivita
necessarie alla corretta preparazione da impasto del
campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.3. Resistenza a flessione di provini prisma-
tici di calcestruzzo proiettato rinforzati
con fibre (Pos. 010403)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za a flessione di provini prismatici

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14488-3: Prove su calcestruzzo proiettato -
Parte 3: Resistenze alla flessione (di primo picco, ul-
tima e residua) di provini prismatici di calcestruzzo
rinforzato con fibre.

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 55 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

Vergitung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung der Biegefestigkeit von fa-
serverstarkten balkenformigen Prifkérpern erfolgt
pro Prifprobe mit der Position 010403A. Die Vergu-
tung umfasst alle MaRnahmen zur Vorbereitung der
Proben, Durchfiihrung der Prifverfahren, Ausarbei-
tung und Auswertung der Prifergebnisse, Veran-
schaulichung der Resultate in Tabellen- und Grafik-
form im Prifbericht, Eingabe der Resultate in die Da-
tenbank sowie zur fotografischen Dokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

Sofern der zu prufende Prifkdrper nicht schon be-
reitsteht oder nicht dem Typ entspricht, der mit den
Prufungen laut Punkt 4.1.1 (Herstellung von Probe-
wirfeln aus Betonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1
(Entnahme von Betonproben mit der Hohlkernboh-
rer) erhalten werden kann, wird die Anfertigung der
zu prufenden Probe pro Prifstick mit dem Zusatz-
Position 010403B vergitet. Die Vergltung umfasst
alle erforderlichen Téatigkeiten zum Mischen der Pro-
be, zum entsprechenden Ausharten, zum Aufbewah-
ren sowie zur fotografischen Dokumentation laut
Punkt 1.6.2.

4.4.4. Absorption der Verformungsenergie (Pos.
010404)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Belas-
tungs-/Verformungsreaktion eines fasververstarkten
plattenférmigen Prifkorpers aus Spritzbeton zur Be-
rechnung der Energieabsorptions-Kapazitat bis zu
einer spezifischen Verformung.

Ausfuhrung/Bewertung geméan der Norm:

UNI EN 14488-5: Priiffung von Spritzbeton - Teil 5:
Bestimmung der Energieabsorption bei faserver-
starkten plattenféormigen Prifkérpern

Anmerkungen: Die Prifung ist mit einer Serie von 3
Platten (GréRe 600x600x100 mm) durchzufuhren.

Vergiutung: Die Vergutung der Leistungen hinsicht-
lich der Prifung der Verformungsenerige-Apsorption
von Prifplatten aus Spritzbeton erfolgt anhand einer
Serie von 3 gepriften Platten mit der Position
010404A. Die Vergutung umfasst alle MalRnahmen

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della resistenza a flessio-
ne di provini prismatici fibrati avviene per ogni cam-
pione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
010403A. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione dei campioni, I'esecuzione delle
prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, l'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalla
prova di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto), il confezionamento del campione
da sottoporre a prova € compensato, per ogni provi-
no, con la voce aggiuntiva di tariffa 010403B. Il com-
penso comprende tutte le attivitd necessarie alla cor-
retta preparazione da impasto del campione, la rela-
tiva stagionatura, custodia e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.4. Assorbimento dell’energia di deformazio-
ne (Pos. 010404)

Oggetto della prova: determinazione della risposta
carico/ deformazione di una piastra di prova in calce-
struzzo spruzzato rinforzato con fibre, per calcolare
la capacita di assorbimento dell'energia fino ad una
deformazione specificata.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14488-5: Prove su calcestruzzo proiettato -
Parte 5: Determinazione della capacita di assorbi-
mento di energia di piastre di prova rinforzate con fi-
bre.

Note: la prova & da eseguirsi su una serie di n. 3
piastre di dimensioni 600x600x100 mm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di assorbimento dell’energia di deformazio-
ne di piastre di prova di calcestruzzo proiettato av-
viene per ogni serie di n. 3 piastre sottoposte a prova
e con la voce di tariffa 010404A. La retribuzione
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zur Vorbereitung der Proben, Durchfiihrung der Prif-
verfahren, Ausarbeitung und Auswertung der Prifer-
gebnisse, Veranschaulichung der Resultate in Tabel-
len- und Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Re-
sultate in die Datenbank sowie zur fotografischen
Dokumentation gemaf3 Punkt 1.6.2.

Falls die zu prufenden Platten nicht bereits zur Ver-
fugung stehen, wird ihre Anfertigung fir jede aus 3
Platten bestehende Serie mit einer GroéRe von
600x600x100 mm mit dem Zusatz-Position 010404B
vergltet. Die Vergiitung umfasst alle erforderlichen
Tatigkeiten zum Mischen der Probe, zum entspre-
chenden Aushérten, zum Aufbewahren sowie zur fo-
tografischen Dokumentation laut Punkt 1.6.2.

4.4.5. Gehalt an Metall- oder Polymerfasern
(Pos. 010405)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Gehalts
an Metall- oder Polymerfasern in faserverstarktem
frischem oder gehartetem Spritzbeton.

Ausfihrung/Bewertung geméaR der Norm:

UNI EN 14488-7: Prifung von Spritzbeton - Teil 7:
Fasergehalt von faserverstarktem Beton

Anmerkungen: Die Prufung ist mit einer Prifserie
von 3 Proben gem&R der Norm UNI EN 14488-7
durchzufiihren. Zu prifen ist der Fasergehalt der
einzelnen Prufsticke und seine prozentuelle Abwei-
chung von der angegebenen Dosierung (maximal er-
laubte Abweichung: 15 %), sowie der Mittelwert des
Fasergehalts der drei Prifsticke und die entspre-
chende Abweichung hinsichtlich der angegebenen
Dosierung (maximal erlaubte Abweichung: 10 %).

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen hinsicht-
lich der Ermittlung des Gehalts an Metall- oder Po-
lymerfasern von Spritzbeton erfolgt pro Serie von 3
Proben mit der Position 010405A. Die Vergitung
umfasst alle Mal3Bnhahmen zur Vorbereitung der Pro-
ben, Durchfiihrung der Prifverfahren, Ausarbeitung
und Auswertung der Prifergebnisse, Veranschauli-
chung der Resultate in Tabellen- und Grafikform im
Prufbericht, Eingabe der Resultate in die Datenbank
sowie zur fotografischen Dokumentation gemaf

comprende tutte le misure per la preparazione dei
campioni, I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e
la valutazione dei risultati delle prove, la rappresen-
tazione dei risultati in forma tabellare e grafica nel
verbale di prova, l'inserimento dei risultati nella ban-
ca dati e la documentazione fotografica ai sensi del
punto 1.6.2.

Qualora le piastre da sottoporre a prova non siano
gia a disposizione, il confezionamento delle stesse &
compensato, per ogni serie di n.3 piastre di dimen-
sioni 600x600x100 mm, con la voce aggiuntiva di ta-
riffa 010404B. Il compenso comprende tutte le attivi-
ta necessarie alla corretta preparazione da impasto
del campione, la relativa stagionatura, custodia e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.5. Contenuto di fibre metalliche o polimeri-
che (Pos. 010405)

Oggetto della prova: determinazione del contenuto
di fibre metalliche o polimeriche su calcestruzzo
proiettato fresco e/o indurito, rinforzato con fibre.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14488-7: Prove su calcestruzzo proiettato -
Parte 7: Contenuto di fibre nel calcestruzzo rinforzato
con fibre

Note: la prova & da eseguirsi su una serie di n. 3
provini secondo UNI EN 14488-7. E’ da valutare il
valore del contenuto di fibre sul singolo provino e lo
scostamento percentuale di questo dal dosaggio di-
chiarato (scostamento massimo consentito: 15%),
cosi come il valore medio del contenuto di fibre sui 3
provini e il relativo scostamento rispetto al dosaggio
dichiarato (scostamento massimo consentito: 10%).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di valutazione del contenuto di fibre metalli-
che o polimeriche del calcestruzzo proiettato avviene
per ogni serie di n. 3 provini sottoposte a prova e con
la voce di tariffa 010405A. La retribuzione compren-
de tutte le misure per la preparazione dei campioni,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
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Punkt 1.6.2. documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Sofern die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht
oder nicht dem Typ angehort, der mit den Prufungen
laut Punkt 4.1.1 (Herstellung von Probewirfeln aus
Betonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1 (Entnahme
von Betonproben mit der Hohlkernbohrer) erhalten
werden kann, wird die Anfertigung der Probe pro Se-
rie mit drei Prifsticken mit der Zusatz-Position
010405B vergitet. Die Vergiitung umfasst alle erfor-
derlichen Téatigkeiten zum Mischen der Probe, zum
entsprechenden Ausharten, zum Aufbewahren sowie
zur fotografischen Dokumentation laut Punkt 1.6.2.

4.4.6. Dichte (Pos. 010406)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Dichte
von Spritzbeton-Prifstiicken

Ausfihrung/Bewertung geméaR der Norm:

UNI EN 12390-7: Priffungen von Festbeton - Teil 7:
Dichte von Festbeton

Anmerkungen: Die Priifung erfolgt analog zur Pri-
fung laut Punkt 4.4.4.

Vergitung: Die Vergutung fir die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung der Dichte von Prifsticken
aus Spritzbeton erfolgt pro Prufprobe mit der Position
010406A. Die Vergutung umfasst alle erforderlichen
Tatigkeiten zur Vorbereitung der Probe, Durchfiih-
rung des Prifverfahrens, Ausarbeitung und Auswer-
tung der Prifergebnisse, Veranschaulichung der Re-
sultate in Tabellen- und Grafikform im Prifbericht,
Eingabe der Resultate in die Datenbank sowie zur
fotografischen Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

Sofern der Priufkérper nicht schon bereitsteht oder
nicht dem Typ angehort, der mit den Prifungen laut
Punkt 4.1.1 (Herstellung von Probewdrfeln aus Be-
tonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1 (Entnahme von
Betonproben mit der Hohlkernbohrer) erhalten wer-
den kann, wird die Anfertigung der zu prifenden
Probe pro Prifstick mit der Zusatz-Position
010406B vergitet. Die Vergitung umfasst alle erfor-
derlichen Téatigkeiten zum Mischen der Probe, zum

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione o0 non sia della tipologia ottenibile
dalle prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di
provini cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di cam-
pioni di calcestruzzo con carotatrice), il confeziona-
mento del campione & compensato, per una serie di
3 provini, con la voce aggiuntiva di tariffa 010405B. I
compenso comprende tutte le attivita necessarie alla
corretta preparazione da impasto del campione, la
relativa stagionatura, custodia e la documentazione
fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.6. Massa volumica (Pos. 010406)

Oggetto della prova: determinazione della massa
volumica di provini di calcestruzzo proiettato

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-7: Prove sul calcestruzzo indurito -
Parte 7: Massa volumica del calcestruzzo indurito

Note: la prova si esegue in analogia alla prova di cui
al punto 4.2.2.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della massa volumica di provini di
calcestruzzo proiettato avviene per ogni campione
sottoposto a prova e con la voce di tariffa 010406A.
La retribuzione comprende le attivita necessarie alla
preparazione del campione, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010406B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie alla corretta preparazione da impasto del
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entsprechenden Ausharten, zum Aufbewahren sowie
zur fotografischen Dokumentation laut Punkt 1.6.2.

4.4.7. Wassereindringtiefe unter Druck (Pos.
010407)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Was-
sereindringtiefe unter Druck in unter Wasser erhérte-
tem Festbeton.

Ausfuhrung/Bewertung gemaR der Norm:
UNI EN 12390-8: Prufungen von Festbeton
Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

Anmerkungen: Die Prifung erfolgt analog zur Pri-
fung laut Punkt 4.2.7.

Vergltung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung der Wassereindringtiefe
unter Druck erfolgt pro Prifprobe mit der Position
010407A. Die Vergutung umfasst alle MalRnahmen
zur Vorbereitung der Proben, Durchfiihrung der Prif-
verfahren, Ausarbeitung und Auswertung der Prifer-
gebnisse, Veranschaulichung der Resultate in Tabel-
len- und Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Re-
sultate in die Datenbank sowie zur fotografischen
Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

Sofern der Prufkdrper nicht schon bereitsteht oder
nicht dem Typ angehdrt, der mit den Prifungen laut
Punkt 4.1.1 ((Herstellung von Probewdrfeln aus Be-
tonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1 (Entnahme von
Betonproben mit der Hohlkernbohrer) erhalten wer-
den kann, wird die Anfertigung der zu prifenden
Probe pro Prifstlick mit der Zusatzposition 010402B
vergutet. Die Vergitung umfasst alle erforderlichen
Tatigkeiten zum Mischen der Probe, zum entspre-
chenden Aushérten, zum Aufbewahren sowie zur fo-
tografischen Dokumentation laut Punkt 1.6.2.

4.4.8. Sekanten-Elastizitatsmodul unter Druck-
belastung (Pos. 010408)

campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.7. Profondita di penetrazione dell’acquain
pressione (Pos. 010407)

Oggetto della prova: determinazione della profondi-
ta di penetrazione dell'acqua sotto pressione nel cal-
cestruzzo proiettato indurito che & stato stagionato in
acqua.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:
UNI EN 12390-8: Prove sul calcestruzzo indurito

Parte 8: Profondita di penetrazione dell'acqua sotto
pressione

Note: la prova si esegue in analogia alla prova di cui
al punto 4.2.7.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della profondita di pene-
trazione dellacqua in pressione avviene per ogni
campione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
010407A. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione dei campioni, I'esecuzione delle
prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento del
campione da sottoporre a prova € compensato, per
ogni provino, con la voce aggiuntiva di tariffa
010402B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie alla corretta preparazione da impasto del
campione, la relativa stagionatura, custodia e la do-
cumentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.8. Modulo elastico secante a compressione
(Pos. 010408)
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Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Sekan-
ten-Elastizitdtsmoduls unter Druckbelastung an Prif-
stiicken aus festem Spritzbeton, die auf der Baustel-
le angefertigt oder einem Bauwerk enthommen wer-
den konnen.

Ausfihrung/Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12390-13: Prufungen von Festbeton - Teil
13: Bestimmung des Elastizitatsmoduls unter Druck-
belastung (Sekantenmodul)

Anmerkungen: Die Priifung erfolgt analog zur Pri-
fung laut Punkt 4.2.5.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen hinsicht-
lich der Bestimmung des Sekanten-
Elastizitatsmoduls unter Druckbelastung erfolgt pro
angegebener Serie an Prifsticken (mind. 3+3) mit
der Position 010408A. Die Vergltung umfasst alle
MalRnahmen zur Vorbereitung der Proben, Durchfiih-
rung der Prifverfahren, Ausarbeitung und Auswer-
tung der Priifergebnisse, Veranschaulichung der Re-
sultate in Tabellen- und Grafikform im Prifbericht,
Eingabe der Resultate in die Datenbank sowie zur
fotografischen Dokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Sofern der Priufkérper nicht schon bereitsteht oder
nicht dem Typ angehdrt, der mit den Prifungen laut
Punkt 4.1.1 ((Herstellung von Probewirfeln aus Be-
tonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1 (Entnahme von
Betonproben mit der Hohlkernbohrer) erhalten wer-
den kann, wird die Anfertigung der zu prifenden
Probe, fir jede aus jeweils 3+3 Proben bestehende
Prufreihe mit der Zusatzposition 010408B verglitet.
Die Vergutung umfasst alle erforderlichen Tatigkeiten
zum Mischen der Probe, zum entsprechenden Aus-
harten, zum Aufbewahren sowie zur fotografischen
Dokumentation laut Punkt 1.6.2.

4.4.9. Prifung des Frost-Tausalz-Widerstands
(Pos. 010409)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Abwitte-
rungsbestéandigkeit von Prifstiicken aus Spritzbeton
unter Einwirkung von Frost-Tau-Wechseln.

Ausfuhrung/Bewertung geméaR der Norm:

Oggetto della prova: determinazione del modulo di
elasticita secante in compressione su provini di cal-
cestruzzo proiettato indurito, che possono essere
confezionati in cantiere o prelevati da una struttura.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12390-13: Prova sul calcestruzzo indurito -
Parte 13: Determinazione del modulo di elasticita se-
cante in compressione

Note: la prova si esegue in analogia alla prova di cui
al punto 4.2.5.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione del modulo elastico secante a
compressione avviene per ogni serie di provini indi-
cata (almeno 3+3) e con la voce di tariffa 010408A.
La retribuzione comprende tutte le misure per la pre-
parazione dei campioni, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il provino da sottoporre a prova non sia gia a
disposizione o non sia della tipologia ottenibile dalle
prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di provini
cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di campioni di
calcestruzzo con carotatrice), il confezionamento dei
campioni da sottoporre a prova € compensato, per
ogni serie di 3+3 provini, con la voce aggiuntiva di ta-
riffa 010408B. Il compenso comprende tutte le attivi-
ta necessarie alla corretta preparazione da impasto
del campione, la relativa stagionatura, custodia e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.4.9. Prove di resistenza al gelo/disgelo (Pos.
010409)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za al degrado per cicli di gelo e disgelo di provini di
calcestruzzo proiettato.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:
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UNI 7087: Beton - Bestimmung der Abwitterungsbe-
standigkeit unter Einwirkung von Frost-Tau-
Wechseln.

Anmerkungen: Die Priifung erfolgt analog zur Pri-
fung laut Punkt 4.2.6.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen hinsicht-
lich der Bestimmung der Abwitterungsbestandigkeit
unter Einwirkung von Frost-Tau-Wechseln erfolgt pro
Serie mit vier Prufsticken fur 20 Wechsel mit der
Position 010409A. Die Vergitung umfasst alle MalR3-
nahmen zur Vorbereitung der Proben, Durchfiihrung
der Prifverfahren, Ausarbeitung und Auswertung der
Prufergebnisse, Veranschaulichung der Resultate in
Tabellen- und Grafikform im Prifbericht, Eingabe der
Resultate in die Datenbank sowie zur fotografischen
Dokumentation geman Punkt 1.6.2.

Sofern die Priifkorper nicht schon bereitstehen oder
nicht dem Typ angehoéren, der mit den Prifungen
laut Punkt 4.1.1 ((Herstellung von Probewirfeln aus
Betonmischung) sowie laut Punkt 4.5.1 (Enthahme
von Betonproben mit der Hohlkernbohrer) erhalten
werden kann, wird die Anfertigung der zu prifenden
Probe pro Serie mit vier Prifstiicken mit der Zusatz-
position 010402B vergitet. Die Vergltung umfasst
alle erforderlichen Téatigkeiten zum Mischen der Pro-
be, zum entsprechenden Aushéarten, zum Aufbewah-
ren sowie zur fotografischen Dokumentation laut
Punkt 1.6.2.

4.4.10. Schichtdicke von Spritzbeton (Pos.
010410)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung der
Schichtdicke von Spritzbeton auf einem Untergrund
nach dem Spritzen.

Ausfuhrung/Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 14488-6: Priifung von Spritzbeton - Teil 6:
Schichtdicke von Beton auf einem Untergrund

Anmerkungen: Die Bestimmung der Spritzbetondi-
cke kann im Frischbeton durch Einfuhren eines Tie-
fenmessers oder im Festbeton durch Bohrung erfol-

UNI 7087: Calcestruzzo - Determinazione della resi-
stenza al degrado per cicli di gelo e disgelo.

Note: la prova si esegue in analogia alla prova di cui
al punto 4.2.6.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della resistenza al degrado per ci-
cli di gelo e disgelo avviene per ogni serie di 4 provi-
ni sottoposti a prova per 20 cicli e con la voce di tarif-
fa 010409A. La retribuzione comprende tutte le misu-
re per la preparazione dei campioni, I'esecuzione
delle prove, I'elaborazione e la valutazione dei risul-
tati delle prove, la rappresentazione dei risultati in
forma tabellare e grafica nel verbale di prova,
l'inserimento dei risultati nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora i provini da sottoporre a prova non siano gia
a disposizione o non siano della tipologia ottenibile
dalle prove di cui al punto 4.1.1. (preparazione di
provini cubici da impasto) e 4.5.1 (prelievo di cam-
pioni di calcestruzzo con carotatrice), il confeziona-
mento del campione da sottoporre a prova € com-
pensato, per ogni serie di 4 provini, con la voce ag-
giuntiva di tariffa 010402B. Il compenso comprende
tutte le attivita necessarie alla corretta preparazione
da impasto del campione, la relativa stagionatura,
custodia e la documentazione fotografica ai sensi del
punto 1.6.2.

4.4.10. Spessore dello spritzbeton (Pos. 010410)

Oggetto della prova: determinazione dello spessore
del calcestruzzo proiettato su un supporto dopo lo
spruzzamento.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 14488-6: Prove su calcestruzzo proiettato -
Parte 6: Spessore del calcestruzzo su un supporto

Note: la determinazione dello spessore dello spritz-
beton pud essere eseguita nel calcestruzzo fresco
tramite inserimento di un calibro di profondita oppure
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gen. nel calcestruzzo indurito tramite perforazione.

Vergltung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Bestimmung der Schichtdicke von Beton
erfolgt pro Prifprobe mit der Position 0104100. Die
Verglitung umfasst alle MalBnahmen zur Vorberei-
tung der Proben, Durchfiihrung der Prifverfahren,
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
Veranschaulichung der Resultate in Tabellen- und
Grafikform im Prifbericht, Eingabe der Resultate in
die Datenbank sowie zur fotografischen Dokumenta-
tion geman Punkt 1.6.2.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione dello spessore del calce-
struzzo proiettato avviene per ogni campione sotto-
posto a prova e con la voce di tariffa 0104100. La re-
tribuzione comprende tutte le misure per la prepara-
zione dei campioni, l'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.
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4.5. Beton - Felduntersuchungen (ULG
0105)

4.5.1. Entnahme von Betonproben mit Hohl-
kernbohrer (Pos. 010501)

Gegenstand der Prifung: Entnahme von zylindri-
schen Festbetonproben durch Bohrungen aus be-
reits in Betrieb befindlichen Bauwerken.

Ausfuhrung/Bewertung gemé&n der Norm:

UNI EN 12504-1: Prifung von Beton in Bauwerken.
Teil 1: Bohrkernproben - Herstellung, Untersuchung
und Prifung der Druckfestigkeit

UNI EN 12390-1: Form, MalRe und andere Anforde-
rungen fir Probekdrper und Formen

Anmerkungen:

Abhéngig von den Anforderungen ist die Prifung mit
Hilfe von Hohlkernbohrern unterschiedlichen Durch-
messers zwischen 50 und 300 mm, fiir die Extraktion
von Bohrkernen mit einer Lange von < 25 cm, durch-
zuftihren. Der Hohlkernbohrer ist prazise und genau
im rechten Winkel zur Arbeitsflache anzubringen. Die
Bohrstelle muss mit dem Profometer gepriift werden,
damit keine grundlegenden Bewehrungen oder Ka-
bel durchtrennt werden. Falls auf einen Fremdkdrper
im Beton gestofen wird, der zuvor nicht erkannt
wurde, ist die Prifung abzubrechen. Es sind immer
ein Schlauch flur das Kuhlwasser und ein Absauger
fur den Bohrschlamm vorzusehen.

Die frisch entnommen Bohrkernprobe ist sofort mit
einem Stift kennzuzeichnen und neben dem Bohr-
loch zu fotografieren. Alle Bohrlocher missen mit
schnellhartendem Zementmortel aufgefiillt werden.

Der Transport der entnommenen Probe wird stets
mit der nachstehend angefiihrten Position abgegol-
ten und, muss unter gréRter Vorsicht erfolgen, um
die Bildung von Rissen aufgrund von Durchbiegun-
gen oder Vibrationen zu vermeiden. Die Bohrkern-
probe ist entsprechend zu schutzen (Schaumstoff)
und in stabilen Kisten zu transportieren.

4.5. Calcestruzzi — Prove in sito (ULG 0105)

4.5.1. Prelievo di campioni di calcestruzzo con
carotatrice (Pos. 010501)

Oggetto della prova: prelievo di campioni cilindrici
di calcestruzzo indurito mediante carotaggio da strut-
ture gia in opera.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12504-1: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture. Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di
compressione

UNI EN 12390-1: Forma, dimensioni ed altri requisiti
per provini e per casseforme

Note:

A seconda delle esigenze, la prova € da eseguirsi
mediante carotatrici di diverso diametro, tra 50 e 300
mm, per I'estrazione di carote di lunghezza < 25 cm.
La carotatrice va fissata con accuratezza e perfetta-
mente ortogonale alla superficie di lavoro. Il punto di
carotaggio deve essere verificato con il pacometro
per evitare di tagliare armature fondamentali o cavi.
Nel caso venga riscontrata la presenza di un ele-
mento estraneo al calcestruzzo, e non individuato
precedentemente, la prova va interrotta. Va sempre
previsto il tubo per lacqua di raffreddamento e
I'aspiratore del fango di taglio.

La carota appena estratta andra immediatamente
contrassegnata con pennarello e fotografata a fianco
del foro di estrazione. Tutti i fori andranno riempiti
con malta di cemento a presa rapida.

Il trasporto del campione estratto & sempre compre-
so e compensato nelle voci di tariffa di seguito indi-
cate e dovra avvenire con la massima cautela, onde
evitare la formazione di fessurazioni per inflessioni o
vibrazioni, proteggendo la carota con appositi prodot-
ti (polistirolo ...) ed inserendola in cassette di traspor-
to rigide.
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Vergitung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Entnahme von Betonproben mit Hilfe
der Hohlkernbohrer erfolgt pro Entnahme einer mit
Hohlkernbohrer entnommenen Probe, mit einer Lan-
ge von bis zu 25 cm, und mit den folgenden Positio-
nen:

010501A bei mit Hohlkernbohrer mit einem Durch-
messer bis 100 mm durchgefiihrten Proben

010501B bei mit Hohlkernbohrer mit einem Durch-
messer Uber 100 mm durchgefiihrten Proben

In der Vergutung inbegriffen sind alle Kosten fiir das
Auf- und Abladen, den An- und Abtransport der ge-
samten Ausristung, den Auf- und Abbau derselben,
den Transport des Personals sowie des Materials
und des Zubehdrs, das notwendig ist, um das ein-
wandfreie Funktionieren der Ausriistung zu garantie-
ren.

Die Vergutung umfasst die Vorbereitung der Ver-
suchsbereiche, die Durchfiihrung der Entnahme, die
Veranschaulichung der Ergebnisse in Tabellen- und
Grafikform im Priifbericht, die Eingabe der Ergebnis-
se in die Datenbank und die fotografische Dokumen-
tation gemaf Punkt 1.6.2.

4.5.2. Penetrationsprifung mit Windsor-Sonde
(Pos. 010502)

Gegenstand der Priifung: Messung der Eindringtie-
fe in Festbeton eines Stahlstabs (Sonde), der mit
festgesetzter Energie eingeschlagen wird.

Ausfihrung/Bewertung gemaR der Norm:

ASTM C803: Standard Test Method for Penetration
Resistance of Hardened Concrete

BS 1881-207: Testing concrete. Recommendations
for the assessment of concrete strength by near-to-
surface tests

Anmerkungen: Im Vorfeld der Priifung missen die
ausgewahlten Bereiche von Putz und sonstigem, das
nicht zum gepriften Material gehort, befreit werden.
Die Testzone ist mit dem Profometer zu prifen, da-
mit die Prufung nicht durch das Vorhandensein von
Bewehrungen beeintrachtigt wird.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
prelievo di campioni di calcestruzzo mediante caro-
tatrice avviene per ogni prelievo di campione estratto
con carotatrice, avente lunghezza fino a 25 cm, e
con le voci di tariffa seguenti:

010501A per la prova eseguita con carotatrice di
diametro fino a 100 mm

010501B per la prova eseguita con carotatrice di
diametro superiore a 100 mm

Nella retribuzione sono compresi e compensati tutti
gli oneri relativi al carico e allo scarico, al trasporto in
andata e ritorno di tutte le attrezzature, al loro mon-
taggio e smontaggio, al trasferimento del personale
addetto, dei materiali e degli accessori occorrenti per
garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature.
La retribuzione comprende la preparazione delle
aree di prova, l'esecuzione del prelievo, la rappre-
sentazione dei risultati in forma tabellare e grafica
nel verbale di prova, I'inserimento dei risultati nella
banca dati e la documentazione fotografica ai sensi
del punto 1.6.2.

4.5.2. Provadi penetrazione con sonda Windsor
(Pos. 010502)

Oggetto della prova: misura della profondita di pe-
netrazione nel calcestruzzo indurito di un’asta
d’'acciaio (sonda) infissa nel calcestruzzo con ener-
gia prestabilita.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

ASTM C803: Standard Test Method for Penetration
Resistance of Hardened Concrete

BS 1881-207: Testing concrete. Recommendations
for the assessment of concrete strength by near-to-
surface tests

Note: preliminarmente all’esecuzione della prova oc-
corre liberare le zone scelte dall’intonaco o
quant’altro non faccia parte integrante del materiale
in esame. La zona di prova deve essere verificata
con il pacometro per evitare di influenzare la prova
con la presenza di armature.
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Die Prifung besteht in der Durchfiihrung von min-
destens drei "StoRRen", wobei besonders darauf zu
achten ist, dass der Stab senkrecht zur Oberflache
hineingerammt wird (die Oberflache rund um die
Sonde sollte so eben wie mdglich sein). Das Ein-
schlagen wird als Mittelwert von drei durchgefiihrten
Messungen bewertet. Falls die Differenz der héchs-
ten und geringsten Einschlagtiefe bei den drei
"Schlagen" héher als 8 mm ist, muss ein viertes Mal
eingeschlagen werden. Falls das Kriterium dann im-
mer noch nicht erfillt ist, muss die ganze Prifung in
einer angrenzenden Zone wiederholt werden.
Vergutung: Die Vergutung fur die Leistungen hin-
sichtlich der Penetrationsprifung mit Windsor-Sonde
erfolgt pro Einschlag-Serie (mind. drei) mit den Pos-
ten 0105020. Die Vergitung umfasst alle MalRnah-
men zur Vorbereitung der Versuchsbereiche, Durch-
fuhrung der Prifverfahren, Ausarbeitung und Aus-
wertung der Prufergebnisse, Veranschaulichung der
Resultate in Tabellen- und Grafikform im Prifbericht,
Eingabe der Resultate in die Datenbank sowie zur
fotografischen Dokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

4.5.3. Prifung der Ausziehkraft(Pos. 010503)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Aus-
ziehkraft von Festbeton mit einer zuvor eingesetzten
scheibenférmigen Metalleinlage einschliel3lich eines
Stabs oder einer &hnlichen Einlage, die nachtraglich
in den Festbeton eingebohrt wird.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12504-3: Prifung von Beton in Bauwerken.
Teil 3: Bestimmung der Ausziehkraft

Anmerkungen: Vor der Ausfihrung der Priifung ist
es notig, die ausgewahlten Bereiche von Putz und al-
lem anderen frei zu machen, das keinen festen Be-
standteil des zu priifenden Materials darstellt. Der zu
prufende Bereich muss mit einem Betonpriifgerat un-
tersucht werden, um zu verhindern, dass die Prifung
durch das Vorhandensein von Betonbewehrung be-
einflusst wird.

La prova consiste nell’esecuzione di almeno n. 3
“colpi”, ponendo particolare attenzione ad infiggere in
direzione perpendicolare alla superficie (superficie
che deve essere il piu possibile piana attorno alla
sonda). L'infissione & valutata come il valore medio
sulle 3 misure eseguite. Se la differenza
dell'infissione massima e minima sui 3 colpi & supe-
riore a 8 mm, occorre ripetere una quarta infissione.
Se il criterio non & ancora rispettato, occorre ripetere
completamente la prova in una zona vicina.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di penetrazione con sonda Windsor avviene
per ogni set di infissioni (almeno 3) e con la voce di
tariffa 0105020. La retribuzione comprende tutte le
misure per la preparazione delle aree di prova,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.5.3. Provadi pull-out (Pos. 010503)

Oggetto della prova: determinare la forza di estra-
zione del calcestruzzo indurito per mezzo di un inser-
to preinglobato nel calcestruzzo costituito da un di-
sco e da uno stelo o di un dispositivo simile inserito
successivamente per foratura all'interno del calce-
struzzo indurito.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12504-3: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture. Parte 3: Determinazione della forza di estrazio-
ne

Note: preliminarmente all’esecuzione della prova oc-
corre liberare le zone scelte dall'intonaco o quant'al-
tro non faccia parte integrante del materiale in esa-
me. La zona di prova deve essere verificata con il
pacometro per evitare di influenzare la prova con la
presenza di armature.
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Die Prufung besteht aus mindestens 3 Extraktions-
versuchen, wobei die Zentren der Priifstellen einen
Abstand von mindestens 200 mm zueinander auf-
weisen missen und aus den drei Ergebnissen der
durchschnittliche Referenzwert der Ausziehkraft er-
mittelt wird. Die Betondicke muss mindestens 10 cm
betragen. Die Zentren missen sich mindestens 100
mm vom Rand des Betons befinden. Die Auszieh-
kraft wird als Durchschnittswert der durchgefiihrten
Prifungen bewertet.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Ausziehkraft erfolgt fir jede durchge-
fuhrte Versuchsreihe (mindestens 3 Extraktionsver-
suche) und geman der Position 0105030. Die Vergi-
tung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Versuchsbereiche notwendig sind, ebenso wie
die Ausfihrung der Prufung, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

4.5.4. Rickprallzahl (Pos. 010504)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Rick-
prallzahl einer Flache aus Festbeton durch Nutzung
eines Federhammers aus Stahl.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12504-2: Prufung von Beton in Bauwerken
- Teil 2: Zerstorungsfreie Prifung - Bestimmung der
Ruckprallzahl

Anmerkungen: Die Priufung ermdglicht die Ermitt-
lung der RickprallzahIN, mit der die nach Aufprall
der Standardmasse des Gerats (Sklerometer) von
der untersuchten Betonoberflache absorbierte elasti-
sche Energie angegeben wird.

Da die Messungen von den lokalen Zustadnden des
Aufprallpunktes abhangen, sollte man vor der Nut-
zung des Sklerometers sicherstellen, dass der Pruf-
bereich keine starke Porositét, relevante Unregel-
mafigkeiten, eventuelle Putz- oder Farbschichten

La prova consiste nell’esecuzione di almeno 3 prove
di estrazione, i cui centri delle posizioni di prova de-
vono essere distanziati tra di loro di almeno 200 mm
e di cui si valuta il valore medio di riferimento della
forza di estrazione. Lo spessore minimo del calce-
struzzo deve essere almeno di 10 cm. | centri devo-
no essere ad almeno 100 mm dal bordo del calce-
struzzo. La forza di estrazione va valutata come va-
lore medio sulle prove eseguite.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di pull-out avviene per ogni set di prove di
estrazione eseguite (almeno 3) e con la voce di tarif-
fa 0105030. La retribuzione comprende tutte le misu-
re per la preparazione delle aree di prova,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.5.4. Indice sclerometrico (Pos. 010504)

Oggetto della prova: determinazione dell'indice
sclerometrico di un‘area di calcestruzzo indurito uti-
lizzando un martello di acciaio azionato da una mol-
la.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12504-2: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture - Parte 2: Prove non distruttive - Determinazione
dell'indice sclerometrico

Note: la prova permette di valutare I'indice sclerome-
trico o di rimbalzo N, che conteggia I'energia elastica
assorbita dalla superficie di calcestruzzo sottoposto
a prova a seguito dellimpatto della massa standar-
dizzata dell’apparecchio (sclerometro).

Poiché le misure sono influenzate dalle condizioni
locali del punto d’'impatto, prima di utilizzare lo scle-
rometro dovrebbe osservarsi che la zona di prova sia
priva di forti porosita, rilevanti irregolarita, eventuale
strato d'intonaco e/o di vernice, ferri d’armatura in

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 66 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

oder Bewehrungseisen in der Nahe derselben auf-
weist. Dartber hinaus muss der Bereich, wenn die-
ser eine verfallene oder ungleichmaRige Oberfla-
chenschicht aufweisen sollte, entfernt werden (zum
Beispiel mit einer Schmirgelmaschine). Die Testober-
flache muss also sauber und glatt sein. Der Beton-
prifhammer muss vor und nach den Versuchen auf
einem entsprechenden Amboss verglichen bzw.
Uberpruft werden.

Folgende Hinweise sind bei der Ausfuhrung zu be-
achten:

- Es ist ein Messbereich festzulegen, wobei im Vor-
weg ein ,Raster” an Linien mit einem Abstand von 25
bis 50 mm zueinander definiert und senkrecht zum
Versuchspunkt ,geschlagen” wird; sollte das Instru-
ment geneigt sein, muss der Neigungswinkel aufge-
zeichnet werden und auf Grundlage dieses Winkels
muss der ermittelte Wert verandert werden;

- Es werden 12 Schlage durchgefihrt und die beiden
grof3ten Werte gestrichen;

- Aus den 10 Ubrigbleibenden Werten wird der Mit-
telwert der Ruckprallzahzlen N berechnet. Das Er-
gebnis wird akzeptiert, wenn mindestens 80% der
Werte nicht weiter als 6 Einheiten vom Mittelwert ent-
fernt sind.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Ruckprallzahl erfolgt fur jeden Prifbe-
reich (12 Schlage) und geman der Position 0105040.
Die Vergutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vor-
bereitung der Versuchsbereiche notwendig sind,
ebenso wie die Ausfuhrung der Prufungen, die Aus-
arbeitung und Auswertung der Prifergebnisse, die
tabellarische und grafische Darstellung der Prifer-
gebnisse im Prifprotokoll, die Eingabe der Ergebnis-
se in die Datenbank und die Fotodokumentation ge-
man Punkt 1.6.2.

4.5.5. Ultraschallgeschwindigkeit (Pos. 010505)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Aus-
breitungsgeschwindigkeit der Impulse der longitudi-
nalen Ultraschallwellen im Festbeton.

prossimita della stessa. Inoltre, qualora la zona pre-
senti uno strato di superficie degradato o irregolare,
esso deve essere asportato (ad es., con uno smeri-
gliatore) e la superficie di test deve quindi risultare
pulita e lisciata. Lo sclerometro deve essere verifica-
to prima e dopo le prove sullapposita incudine di
confronto.

Operativamente occorre tenere conto delle seguenti
indicazioni:

- individuare una zona di misura, definendo prelimi-
narmente una “griglia” di linee distanti da 25 a 50
mm l'una dall’altra e “battendo” perpendicolarmente
al punto di prova; qualora lo strumento fosse inclina-
to, va segnato I'angolo d'inclinazione ed in base a ta-
le angolo si deve modificare il valore ottenuto;

- eseguire 12 battute e scartare i due valori maggiori;

- calcolare sui 10 rimanenti il valore medio degli indi-
ci di rimbalzo N ed accettare il risultato se almeno
I'80% dei valori non e “distante” dal valore medio per
piu di 6 unita.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione dell'indice sclerometrico avviene
per ogni zona di misura (12 battute) e con la voce di
tariffa 0105040. La retribuzione comprende tutte le
misure per la preparazione delle aree di prova,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

4.5.5. Velocita di propagazione degli ultrasuoni
(Pos. 010505)

Oggetto della prova: determinazione della velocita
di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali
ultrasoniche nel calcestruzzo indurito.
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Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12504-4: Prifung von Beton in Bauwerken.
Teil 4: Bestimmung der Ultraschallgeschwindigkeit.

Anmerkungen: Die Prifung basiert auf der Mes-
sung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elastischer
Wellen im Beton, die als Verhdltnis zwischen der
Entfernung Sender/Empfanger und der Zeit bestimmt
wird, die sie benétigt, um diese zuriickzulegen. Bei
der Wahl des Messbereiches gilt es zu bedenken,
dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von folgenden
Faktoren beeinflusst wird: Feuchtigkeitsgehalt, Zu-
sammensetzung der Mischung, Betonalter, eventuel-
le innere Hohlrdume und/oder Spalten (Anstieg der
Entfernung Sender/Empféanger) und mdgliche Beton-
bewehrungen (die im Vorfeld mittels eines Beton-
prufgeréts lokalisiert werden missen). Fir die Durch-
fihrung des Versuchs werden die Sender- und die
Empfangersonde Uber dem zu untersuchenden Ele-
ment oder - falls es nicht mdglich ist, die Untersu-
chung direkt durchzufiihren - auf rechtwinkelig zuei-
nander stehenden Flachen oder auf derselben Fla-
che, positioniert. Nach sorgféltiger Kennzeichnung
der Punkte auf den zu untersuchenden Flachen wer-
den die Sonden durch Verwendung eines geeigneten
Mittels zur Verbindung mit dem Material (Gel - Plasti-
lin) positioniert.

Fur die Prifung muss die Messung der Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit als Mittelwert von drei aufei-
nanderfolgenden Erhebungen bewertet werden, wo-
bei die Werte innerhalb einer Variabilitdt von 15%
liegen missen.

Vergiutung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung der Ultraschallgeschwindigkeit erfolgt fir
jede Probe (bestehend aus mindestens 3 Erhebun-
gen) und gemanR der Position 0105050. Die Vergu-
tung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vorbereitung
der Versuchsbereiche notwendig sind, ebenso wie
die Ausfihrung der Priifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12504-4: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture. Parte 4: Determinazione della velocita di propa-
gazione degli impulsi ultrasonici

Note: La prova si basa sulla misura della velocita di
propagazione di onde elastiche nel calcestruzzo, de-
terminata come rapporto tra la distanza trasmettito-
re/ricevitore ed il tempo impiegato a percorrerla. Nel-
la scelta della zona di misura occorre tenere presen-
te che la velocita di propagazione € influenzata da:
contenuto d'umidita, composizione della miscela,
grado di maturazione, eventuali vuoti e/o fessure in-
terne  (aumento della distanza trasmettito-
re/ricevitore) e dalla possibile presenza di armature
(le quali devono essere preventivamente localizzate
tramite pacometro). Per I'esecuzione della prova la
sonda trasmettitrice e la sonda ricevente sono poste
a cavallo dell’elemento da indagare, o su facce per-
pendicolari o sulla stessa faccia nel caso non sia
possibile eseguire I'indagine diretta. Dopo aver con-
trassegnato con precisione i punti delle superfici da
indagare, si posizionano le sonde utilizzando un ap-
posito mezzo di accoppiamento con il materiale (gel
— plastilina).

Ai fini della prova, la misurazione della velocita di
propagazione € da valutare come il valore medio di
tre rilevazioni consecutive con valori all'interno di una
variabilita del 15%.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione della velocita di propoagazione
degli ultrasuoni avviene per ogni prova (costituita da
almeno 3 rilevazioni) e con la voce di tariffa
0105050. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione delle aree di prova, I'esecuzione
delle prove, I'elaborazione e la valutazione dei risul-
tati delle prove, la rappresentazione dei risultati in
forma tabellare e grafica nel verbale di prova,
l'inserimento dei risultati nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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4.5.6. Georadar-Untersuchung (Pos. 010506)

Gegenstand der Prufung: Georadar-Untersuchung
mittels elektromagnetischer Wellen zur vollstandigen
Erhebung von Abschnitten mit Trennflachen

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

ASTM D6432 — 11: Standard Guide for Using the
Surface Ground Penetrating Radar Method for Sub-
surface Investigation

Anmerkungen: Das Georadar-System ist ein nicht
invasives Untersuchungsverfahren, das es ermég-
licht, die Kontinuitat von Materialien und das eventu-
elle Vorhandensein von Anomalien/Objekten zu un-
tersuchen, ohne mit den physikalischen, mechani-
schen und chemischen Merkmalen des Materials zu
interferieren.

Die Datenerfassung erfolgt mittels einer geraden Ab-
tastung der Antenne durchgefihrt, die auf die abzu-
tastende Oberflache gelegt wird. Um die Art des
Ziels zu erkennen, also um zu Uberprifen, ob es sich
um ein konzentriertes, lineares oder verteiltes Ziel
handelt, werden mehrere parallele und im rechten
Winkel zueinander stehende (und eine Art Gitter bil-
dende) Abtastungen durchgefihrt.. Bei Vorhanden-
sein von vergrabenen Objekten erhalt man Radarbil-
der mit hyperbolischen Eigenschaften.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Geo-
radar-Untersuchung erfolgt fur jede Erhebungsreihe
mit einer der nachstehend genannten Position:
010506A fur auf ebenen Flachen durchgefiihrte Ver-
suche, mit graphischer Auswertung von 10 Bildrei-
hen mit einer Lange von bis zu 10 m;

010506B fur auf schréagen Flachen durchgefiihrte
Versuche, mit graphischer Auswertung von 10 Bild-
reihen mit einer Lange von bis zu 10 m.

Im Preis inbegriffen sind alle Kosten fiir das Auf- und
Abladen, den An- und Abtransport der gesamten
Ausristung, den Auf- und Abbau derselben, den
Transport des Personals, des Materials und des Zu-
behotrs, das notwendig ist, um das einwandfreie
Funktionieren der Ausristung zu garantieren.

Die Vergutung umfasst ferner die Tatigkeiten, die zur
Vorbereitung der Versuchsbereiche notwendig sind,
ebenso wie die Ausfuhrung der Prifung, die Ausar-
beitung und Auswertung der Priifergebnisse, die ta-

4.5.6. Indagine georadar (Pos. 010506)

Oggetto della prova: indagine georadar atta al rilie-
vo completo di tratti oggetto di discontinuita, attra-
verso l'utilizzo di onde elettromagnertiche.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

ASTM D6432 — 11: Standard Guide for Using the
Surface Ground Penetrating Radar Method for Sub-
surface Investigation

Note: il sistema Georadar € uno strumento di indagi-
ne non invasiva, che permette di indagare la conti-
nuita di materiali e I'eventuale presenza di anoma-
lie/oggetti, senza interferire con le caratteristiche fisi-
che, meccaniche e chimiche del materiale stesso.

L’ acquisizione dei dati & effettuata tramite una scan-
sione retta dell'antenna, adagiata sulla superficie da
scansire. Per riconoscere il tipo di bersaglio, ovvero
per verificare se esso & un bersaglio concentrato, li-
neare, distribuito, si ricorre a piu scansioni parallele e
perpendicolari tra loro a formare una sorta di reticolo.
In presenza di oggetti sepolti si ottiene delle immagi-
ni radar con con le caratteristiche forme ad iperbole.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
le indagini georadar avviene per ogni campagna di ri-
lievo con una delle seguenti voci di tariffa:

010506A per la prova eseguita su superfici in piano,
con restituzione grafica di n° 10 strisciate di lunghez-
za fino 10 m;

010506B per la prova eseguita su superfici inclinate,
con restituzione grafica di n° 10 strisciate di lunghez-
za fino 10 m.

Nella retribuzione sono compresi e compensati tutti
gli oneri relativi al carico e allo scarico, al trasporto in
andata e ritorno di tutte le attrezzature, al loro mon-
taggio e smontaggio, al trasferimento del personale
addetto, dei materiali e degli accessori occorrenti per
garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature.
La retribuzione comprende altresi tutte le misure per
la preparazione delle aree di prova, I'esecuzione del-
le prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati
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bellarische und grafische Darstellung der Priifergeb- delle prove, la rappresentazione dei risultati in forma
nisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in tabellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
die Datenbank und die Fotodokumentation geman dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
Punkt 1.6.2. tografica ai sensi del punto 1.6.2.
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5. Beprobung von Stahl (LG 02)

5.1. Stahl in Stahl- und Spannbeton (ULG
0201

5.1.1. Zugprifung an glattem Rundstahl oder
Rippenstahl (Pos. 020101)

Gegenstand der Prifung: Zugprifung an glattem
Rundstahl oder Rippenstahl mit Bestimmung der
Querschnittsflache, der Streckgrenzen und der
Bruchlast sowie der prozentualen Bruchdehnung.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 15630-1: Stahle fur die Bewehrung und
das Vorspannen von Beton - Priifverfahren - Teil 1:
Bewehrungsstabe, -walzdraht und -draht

UNI EN ISO 6892-1: Metallische Werkstoffe - Zug-
versuch - Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur

Anmerkungen: Die Prufung wird an Probekdrpern
durchgefuhrt, die aus Bewehrungsstédben mit einer
Mindestlange von 60 cm gewonnen werden.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfuhrung der Zugprifung an glattem Rundstahl
und Rippenstahl erfolgt fur jeden gepriften Probe-
kérper und geman den folgenden Positionen:

020101A fur Prifungen an Rundstahl mit einem
Durchmesser bis 16 mm

020101B fir Prufungen an Rundstahl mit einem
Durchmesser Giber 16 mm

Die Vergutung umfasst die Tatigkeiten, die zur Vor-
bereitung der Proben notwendig sind, ebenso wie die
Ausfuhrung der Prifung, die Ausarbeitung und Aus-
wertung der Prifergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Priifergebnisse im Prufpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

5. Prove su acciai (LG 02)

5.1. Acciaidac.a.ec.a.p. (ULG 0201)

5.1.1. Provadi trazione su tondi lisci o ad ade-
renza migliorata (Pos. 020101)

Oggetto della prova: prova di trazione su tondi lisci
o ad aderenza migliorata con determinazione
dell'area della sezione, dei carichi di snervamento e
di rottura e dell’allungamento percentuale a rottura.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 15630-1: Acciaio per calcestruzzo arma-
to e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di
prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo
armato

UNI EN ISO 6892-1: Materiali metallici - Prova di tra-
zione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura am-
biente

Note: la prova si esegue su provini, ricavati dalle
barre di armatura, di lunghezza minima 60 cm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova trazione su tondi lisci e ad aderenza miglio-
rata avviene per ogni provino sottoposto a prova e
con le voci di tariffa seguenti:

020101A per la prova eseguita su tondi con diametro
finoa 16 mm

020101B per la prova eseguita su tondi con diametro
superiore a 16 mm

Il compenso comprende la preparazione del campio-
ne, I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valu-
tazione dei risultati delle prove, la rappresentazione
dei risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme der Probe aus
den gelagerten Bewehrungsstédben auf der Baustel-
le/im Werk gemaf der Position 020101C vergitet.
Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur Entnah-
me der zu priifenden Probe notwendig sind, die ent-
sprechende Verwahrung, die Eingabe der Entnah-
medaten in die Datenbank und die Fotodokumentati-
on gemaf Punkt 1.6.2.

5.1.2. Biegeprifung (Pos. 020102)

Gegenstand der Prifung: Biegeprufung und an-
schlieBendes Richten von metallischen Probekor-
pern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 15630-1: Stahle fur die Bewehrung und
das Vorspannen von Beton - Prifverfahren - Teil 1:
Bewehrungsstabe, -walzdraht und -draht

UNI EN ISO 15630-2: Stahle fur die Bewehrung und
das Vorspannen von Beton - Prifverfahren - Teil 2:
Geschweilite Matten

Anmerkungen: Die Prufung wird an Probekdrpern
mit einer Mindestlange von 60 cm durchgefihrt, die
aus den Bewehrungsstdben oder den geschweildten
Matten entnommen werden. Die Biegung wird auf
90° ausgefihrt, das anschlieBende Richten auf min-
destens 20°.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfuhrung der Biegeprifung erfolgt fur jede Pro-
be und gemaR der Position 020102A. Die Vergitung
umfasst die Vorbereitung der Probe, die Ausfiihrung
der Prifung, die Ausarbeitung und Auswertung der
Prufergebnisse, die tabellarische und grafische Dar-
stellung der Priifergebnisse im Prifprotokoll, die Ein-
gabe der Ergebnisse in die Datenbank und die Foto-
dokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus den gelagerten Bewehrungssta-
ben/geschweildten Matten auf der Baustelle/im Werk

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo dello stesso in cantie-
re/stabilimento dalle barre di armatura stoccate e
compensato con la voce di tariffa 020101C. Il com-
penso comprende tutte le attivita necessarie al pre-
lievo del campione da sottoporre a prova, la relativa
custodia, I'inserimento degli estremi identificativi del
prelievo nella banca dati e la documentazione foto-
grafica ai sensi del punto 1.6.2.

5.1.2. Provadi piegamento (Pos. 020102)

Oggetto della prova: prova di piegamento e suc-
cessivo raddrizzamento di provini metallici

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 15630-1: Acciaio per calcestruzzo arma-
to e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di
prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo
armato

UNI EN ISO 15630-2: Acciaio per calcestruzzo arma-
to e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di
prova - Parte 2: Reti saldate

Note: la prova si esegue su provini, ricavati dalle
barre di armatura o da reti saldate, di lunghezza mi-
nima 60 cm. |l piegamento viene eseguito a 90°, il
successivo raddrizzamento ad almeno 20°.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di piegamento avviene per ogni campione e
con la voce di tariffa 020102A. Il compenso com-
prende la preparazione del campione, I'esecuzione
delle prove, I'elaborazione e la valutazione dei risul-
tati delle prove, la rappresentazione dei risultati in
forma tabellare e grafica nel verbale di prova,
l'inserimento dei risultati nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino dalle barre di armatura/reti saldate stoc-
cate &€ compensato, per ogni provino, con la voce di
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fur jeden Probekdrper gemal der Position 020102B
vergitet. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur
Entnahme der zu prifenden Probe notwendig sind,
die entsprechende Verwahrung, die Eingabe der
Entnahmedaten in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemaR Punkt 1.6.2.

5.1.3. Feststellung der Kennzeichen (Pos.
020103)

Gegenstand der Prifung: Feststellung und Zertifi-
zierung der Kennzeichen von Bewehrungseisen

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

Ministerialerlass vom 14. Januar 2008: "Neue tech-
nische Normen fir das Bauwesen"

Anmerkungen: Die Prifung wird an Probekdrpern
durchgefiihrt, die aus Bewehrungsstaben mit einer
Mindestlange von 120 cm enthommen werden.

Vergltung: Die Verglitung der Leistungen zur Fe-
stellung der Kennzeichen erfolgt fir jede Probe und
gemal der Position 020103A. Die Vergitung um-
fasst die Vorbereitung der Probe, die Ausfiihrung der
Prufung, die Ausarbeitung und Auswertung der Pri-
fergebnisse, die tabellarische und grafische Darstel-
lung der Prifergebnisse im Prufprotokoll, die Einga-
be der Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus den gelagerten Bewehrungsstaben auf der
Baustelle/im Werk fur jeden Probek&rper gemaf der
Position 020103B vergltet. Das Engelt umfasst alle
Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu prifenden Pro-
be notwendig sind, die entsprechende Verwahrung,
die Eingabe der Entnahmedaten in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

5.1.4. Bestimmung des Gewichts pro Laufmeter

tariffa 020102B. Il compenso comprende tutte le atti-
vita necessarie al prelievo del campione da sottopor-
re a prova, la relativa custodia, l'inserimento degli
estremi identificativi del prelievo nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

5.1.3. Rilevamento dei marchi di identificazione
(Pos. 020103)

Oggetto della prova: rilievo e certificazione dei
marchi di identificazione dei ferri di armatura

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: «Nuove Nor-
me Tecniche per le Costruzioni»

Note: la prova si esegue su provini, ricavati dalle
barre di armatura, di lunghezza minima 120 cm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
rilevamento dei marchi di identificazione avviene per
ogni campione e con la voce di tariffa 020103A. Il
compenso comprende la preparazione del campione,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino dalle barre di armatura stoccate € com-
pensato, per ogni provino, con la voce di tariffa
020103B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

5.1.4. Determinazione del peso a metro lineare
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(Pos. 020104)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Ge-
wichts pro Laufmeter eines Stabs, fir glatten Rund-
stahl und Rippenstahl.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 6892-1: Metallische Werkstoffe - Zug-
versuch - Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung des Gewichts pro Laufmeter erfolgt fur je-
de Probe und gemdaR der Position 020104A. Die
Vergltung umfasst die Vorbereitung der Probe, die
Ausfihrung der Prifung, die Ausarbeitung und Aus-
wertung der Priifergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Priufergebnisse im Prifpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaf3 Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus den gelagerten Bewehrungsstaben auf der
Baustelle/im Werk fur jeden Probek&rper gemaf der
Position 020104B vergiitet. Das Engelt umfasst alle
Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu prifenden Pro-
be notwendig sind, die entsprechende Verwahrung,
die Eingabe der Entnahmedaten in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

5.1.5. Bestimmung der bezogenen Rippenflache
(Pos. 020105)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Werts
der bezogenen Rippenflachef, fir gerippten und ge-
kerbten Stahl.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:
UNI EN ISO 15630-1: Stahle fur die Bewehrung und

das Vorspannen von Beton - Prifverfahren - Teil 1:
Bewehrungsstabe, -walzdraht und -draht

Anmerkungen: Ausfuhrung des Priifung gemaR Ab-

(Pos. 020104)

Oggetto della prova: determinazione del peso a
metro lineare di una barra, per acciai tondi lisci e ad
aderenza migliorata.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 6892-1: Materiali metallici - Prova di tra-
zione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura am-
biente

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione del peso a metro lineare avviene
per ogni campione e con la voce di tariffa 020104A. Il
compenso comprende la preparazione del campione,
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino dalle barre di armatura stoccate € com-
pensato, per ogni provino, con la voce di tariffa
020104B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

5.1.5. Determinazione dell’area relativa di nerva-
tura (Pos. 020105)

Oggetto della prova: determinazione del valore
dell'area relativa di nervatura f, per I'acciaio nervato
e dentellato.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 15630-1: Acciaio per calcestruzzo arma-
to e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di
prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo
armato

Note: esecuzione della prova ai sensi del paragrafo
11 della normativa a riferimento (UNI EN I1ISO 15630-
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satz 11 der Bezugsnorm (UNI EN 1SO 15630-1) 1)

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der bezogenen Rippenflache erfolgt fiir je-
de geprufte Probe und geman der Position 020105A.
Die Vergiitung umfasst die Vorbereitung der Probe,
die Ausfiihrung der Priifung, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemal Punkt
1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfu-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus den gelagerten Bewehrungsstaben auf der
Baustelle/im Werk fur jeden Probekorper gemaf der
Position 020105B vergitet. Das Engelt umfasst alle
Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu prifenden Pro-
be notwendig sind, die entsprechende Verwahrung,
die Eingabe der Entnahmedaten in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemar Punkt 1.6.2.

5.1.6. Zugprifung an Baustahlmattensegmen-
ten (Pos. 020106)

Gegenstand der Prifung: Zugprifung an Stahlmat-
tensegmenten und elektrogeschweil3ten Rippen-
stahlgittern mit Bestimmung der Streckgrenzen und
der Bruchlast, der prozentualen Bruchdehnung, der
Festigkeit des SchweiRknotens und der Feststellung
der Marke.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 15630-2: Stahle fur die Bewehrung und
das Vorspannen von Beton - Prifverfahren - Teil 2:
Geschweilite Matten

UNI EN ISO 6892-1: Metallische Werkstoffe - Zug-
versuch - Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur

Anmerkungen: Die Prufung wird an Proben mit Ab-
messungen von mindestens 120 x 120 cm durchge-
fuhrt, die aus Baustahlmatten entnommen werden.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung der Zugprifung an Baustahlmatten-

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione dell'area relativa di nervatura av-
viene per ogni campione sottoposto a prova e con la
voce di tariffa 020105A. Il compenso comprende la
preparazione del campione, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino dalle barre di armatura stoccate avviene
per ogni provino con la voce di tariffa 020105B. I
compenso comprende tutte le attivita necessarie al
prelievo del campione da sottoporre a prova, la rela-
tiva custodia, I'inserimento degli estremi identificativi
del prelievo nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

5.1.6. Provadi trazione su spezzoni di reti elet-
trosaldate (Pos. 020106)

Oggetto della prova: prova di trazione su spezzoni
di reti d'acciaio e tralicci elettrosaldate ad aderenza
migliorata, con determinazione dei carichi di snerva-
mento e rottura, dell'allungamento percentuale a rot-
tura, della resistenza della saldatura del nodo e rile-
vamento del marchio.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 15630-2: Acciaio per calcestruzzo arma-
to e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di
prova - Parte 2: Reti saldate

UNI EN ISO 6892-1: Materiali metallici - Prova di tra-
zione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura am-
biente

Note: la prova si esegue su campioni, ricavati da reti
elettrosaldate, di dimensione minima 120 x 120 cm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di trazione su spezzoni di rete elettrosaldata
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segmenten erfolgt fiir jede gepriifte Probe und ge-
maf der Position 020106A. Die Vergitung umfasst
die Vorbereitung der Probe, die Ausfihrung der Pri-
fung, die Ausarbeitung und Auswertung der Prifer-
gebnisse, die tabellarische und grafische Darstellung
der Prufergebnisse im Prifprotokoll, die Eingabe der
Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodokumen-
tation gemal Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus den gelagerten Betonstahlmatten auf der
Baustelle/im Werk fur jeden Probekdrper gemaf der
Position 020106B vergutet. Das Engelt umfasst alle
Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu prifenden Pro-
be notwendig sind, die entsprechende Verwahrung,
die Eingabe der Entnahmedaten in die Datenbank
und die Fotodokumentation geméaf Punkt 1.6.2.

5.1.7. Balkenversuch (Pos. 020107)

Gegenstand der Prifung: Prifung der Haftung zwi-
schen Beton und Bewehrungseisen aus Rippenstahl
(beam Test)

Ausfuhrung / Bewertung gemalf der Norm:

UNI EN 10080: Stahl fur die Bewehrung von Beton -
Schweil3geeigneter Betonstahl - Allgemeines

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung des Balkenversuchs erfolgt fur jede
geprufte Probe und gemafl der Position 020107A.
Die Vergutung umfasst die Vorbereitung der Probe,
die Ausfihrung der Prifung, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fiir jeden Probekér-
per gemafR der Position 020107B vergutet. Das En-
gelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der
zu prufenden Probe notwendig sind, die entspre-
chende Verwahrung, die Eingabe der Entnahmeda-
ten in die Datenbank und die Fotodokumentation

avviene per ogni campione sottoposto a prova e con
la voce di tariffa 020106A. Il compenso comprende la
preparazione del campione, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino dalle reti saldate stoccate € compensato,
per ogni provino, con la voce di tariffa 020106B. Il
compenso comprende tutte le attivita necessarie al
prelievo del campione da sottoporre a prova, la rela-
tiva custodia, I'inserimento degli estremi identificativi
del prelievo nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

5.1.7. Beam test (Pos. 020107)

Oggetto della prova: prova di aderenza tra calce-
struzzo e ferri d’armatura ad aderenza migliorata
(beam test)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 10080: Acciaio d'armatura per calcestruzzo -
Acciaio d'armatura saldabile - Generalita

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
beam test avviene per ogni campione sottoposto a
prova e con la voce di tariffa 020107A. Il compenso
comprende la preparazione del campione e della
struttura di prova, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino da sottoporre a prova &€ compensato, per
ogni provino, con la voce di tariffa 020107B. Il com-
penso comprende tutte le attivitd necessarie al pre-
lievo del campione, la relativa custodia, I'inserimento
degli estremi identificativi del prelievo nella banca
dati e la documentazione fotografica ai sensi del
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gemal Punkt 1.6.2. punto 1.6.2.

5.1.8. Kerbschlagbiegeversuch (Pos. 020108)

Gegenstand der Prifung: Kerbschlagbiegeversuch
an Charpy-Probe (U- und V-férmig)

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 148-1: Metallische Werkstoffe - Kerb-
schlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prifver-
fahren

UNI EN ISO 377: Stahl und Stahlerzeugnisse - Ent-
nahme und Vorbereitung der Stichproben und der
Prufkdrper fur mechanische Versuche

Anmerkungen: Die Prifung wird an drei Probekor-
pern mit einer Mindestlange von 20 cm zuséatzlich zu
der fur den Zug notwendigen Lange durchgefihrt,
die aus Beton- oder Spannstabstédhlen enthommen
werden.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung des Kerbschlagbiegeversuchs erfolgt
fur jeweils drei geprufte Probekorper und gemaf den
folgenden Position:

020108A: Kerbschlagbiegeversuch an drei Probe-
kérpern bei Raumtemperatur (+ 20 °C)

020108B: Kerbschlagbiegeversuch an drei Probe-
kérpern bei niedrigen Temperaturen (zwischen 0°C
und 20°C)

Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der zu pri-
fenden Proben fir die Versuche gemafl UNI EN ISO
377 Norm, die Ausfihrung der Prifungen, die Aus-
arbeitung und Auswertung der Prifergebnisse, die
tabellarische und grafische Darstellung der Prifer-
gebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnis-
se in die Datenbank und die Fotodokumentation ge-
maf Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des zu priifen-
den Probekérpers auf der Baustelle/im Werk fir je-
weils drei Probekdrper geméan der Position 020108C
vergitet. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur
Entnahme der zu prufenden Probe notwendig sind,
die entsprechende Verwahrung, die Eingabe der

5.1.8. Provadi resilienza (Pos. 020108)

Oggetto della prova: prova di resilienza su provette
Charpy (intaglia U e a V)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 148-1: Materiali metallici - Prova di resi-
lienza su provetta Charpy - Parte 1: Metodo di prova

UNI EN ISO 377: Acciaio e prodotti di acciaio - Pre-
lievo e preparazione dei saggi e delle provette per
prove meccaniche

Note: la prova si esegue su una terna di provini, ri-
cavati da barre di armatura lenta o di precompres-
sione, di lunghezza minima 20 cm oltre alla lunghez-
Za necessaria per la trazione.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resilienza avviene per ogni terna di provini
sottoposti a prova e con le voci di tariffa seguenti:

020108A: prova di resilienza su una terna di provini a
temperatura ambiente (+ 20°C)

020108B: prova di resilienza su una terna di provini a
basse temperature (da 0°C a - 20°C)

Il compenso comprende la preparazione dei campio-
ni per le prove ai sensi della norma UNI EN ISO 377,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino da sottoporre a prova € compensato, per
ogni terna di provini, con la voce di tariffa 020108C. ||
compenso comprende tutte le attivita necessarie al
prelievo dei campioni, la relativa custodia,
linserimento degli estremi identificativi del prelievo
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5.2. Walzstahl (ULG 0202)

5.2.1. Zugprifung an Probestiicken (Pos.
020201)

Gegenstand der Prufung: Zugprufung an Probe-
stiicken mit Bestimmung der Streckgrenzen und der
Bruchlast sowie der prozentualen Bruchdehnung.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN ISO 6892-1: Metallische Werkstoffe - Zug-
versuch - Teil 1: Prifverfahren bei Raumtemperatur

Anmerkungen: Die Prifung wird an Proben mit ei-
ner Mindestlange von 45 cm durchgefihrt.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Zugprifung an Probestiicken er-
folgt fur jede geprufte Probe und gemaf der Position
020201A. Die Vergitung umfasst die Vorbereitung
der Probe, die Ausfihrung der Prifung, die Ausar-
beitung und Auswertung der Priifergebnisse, die ta-
bellarische und grafische Darstellung der Priifergeb-
nisse im Prifprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in
die Datenbank und die Fotodokumentation geman
Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfu-
gung steht, wird auch die Entnahme der Probe aus
dem Walzstahl auf der Baustelle/im Werk fiur jede
Probe gem&R der Position 020201B vergutet. Das
Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme
der zu prifenden Probe notwendig sind, die entspre-
chende Verwahrung, die Eingabe der Entnahmeda-
ten in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemal Punkt 1.6.2. Die Vorbereitung der Prifkorper
fur den Zugversuch soll mit dem Versuch gemaf
Punkt 5.2.6 erfolgen.

5.2.2. Harteprifung (Pos. 020202)

5.2. Laminati di acciaio (ULG 0202)

5.2.1. Provadi trazione su provette (Pos.
020201)

Oggetto della prova: prova di trazione su provette
con determinazione dei carichi di snervamento e di
rottura e dell'allungamento percentuale a rottura.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 6892-1: Materiali metallici - Prova di tra-
zione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura am-
biente

Note: la prova si esegue su campioni di lunghezza
minima 45 cm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova trazione su provette avviene per ogni cam-
pione sottoposto a prova e con la voce di tariffa
020201A. Il compenso comprende I'esecuzione delle
prove, I'elaborazione e la valutazione dei risultati del-
le prove, la rappresentazione dei risultati in forma ta-
bellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del campione a partire dal laminato di acciaio & com-
pensato, per ogni campione, con la voce di tariffa
020201B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2. La
preparazione di provette per la prova di trazione é
prevista con la prova di cui al punto 5.2.6.

5.2.2. Provadi durezza (Pos. 020202)
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Gegenstand der Prufung: Harteprifung HB-HV-HR
Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 6506-1: Metallische Werkstoffe - Har-
teprifung nach Brinell - Teil 1: Prufverfahren

UNI EN ISO 6507-1: Metallische Werkstoffe - Har-
teprifung nach Vickers - Teil 1: Prifverfahren

UNI EN ISO 6508-1: Metallische Werkstoffe - Har-
teprufung nach Rockwell - Teil 1: Priifverfahren (Ska-
lenA,B,C,D,EF,G H K N,T)

UNI EN ISO 18265: Metallische Werkstoffe - Umwer-
tung von Hartewerte

Anmerkungen: Die Hérteprifung ist nach einem der
folgenden Verfahren durchzufiuihren: Brinell, Vickers,
Rockwell. Die Prufung ist an einer Reihe von 3 Pro-
ben durchzufuhren, die aus dem zu priufenden Me-
talltrager entnommen werden.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfuhrung der Harteprufung erfolgt fur jede Reihe
bestehend aus 3 zu prifenden Proben und gemaR
der Position 020202A. Die Vergutung umfasst die
Vorbereitung der Proben, die Ausfihrung der Pri-
fungen, die Ausarbeitung und Auswertung der Pri-
fergebnisse, die tabellarische und grafische Darstel-
lung der Prifergebnisse im Prifprotokoll, die Einga-
be der Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme der zu priifen-
den Proben aus dem Walzstahl auf der Baustelle/im
Werk fur jede Reihe bestehend aus 3 Proben ge-
malf der Position 020202B vergiitet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pru-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Entnahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2. Die Vorbereitung der Priufkorper fur die Har-
teprifung soll mit dem Versuch gemafl Punkt 5.2.6
erfolgen.

5.2.3. Kerbschlagbiegeversuch (Pos. 020203)

Oggetto della prova: prova di durezza HB-HV-HR
Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 6506-1: Materiali metallici - Prova di du-
rezza Brinell - Parte 1: Metodo di prova

UNI EN ISO 6507-1: Materiali metallici - Prova di du-
rezza Vickers - Parte 1: Metodo di prova

UNI EN ISO 6508-1: Materiali metallici - Prova di du-
rezza Rockwell - Parte 1: Metodo di prova (scale A,
B,C,D,E,F,G,H, K N,T)

UNI EN ISO 18265: Materiali metallici - Conversione
dei valori di durezza

Note: prova di durezza da eseguirsi secondo uno dei
metodi seguenti: Brinell, Vickers, Rockwell. La prova
va eseguita su una serie di 3 impronte, ricavate dal
supporto metallico da sottoporre a prova.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di durezza (HB-HV-HR) avviene per ogni se-
rie di 3 impronte da sottoporre a prova e con la voce
di tariffa 020202A. Il compenso comprende
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
dei campioni da sottopporre a prova a partire dal la-
minato di acciaio € compensato, per ogni serie di 3
impronte, con la voce di tariffa 020202B. || compenso
comprende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
linserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2. La preparazione di provette
per la prova di durezza & prevista con la prova di cui
al punto 5.2.6.

5.2.3. Provadiresilienza (Pos. 020203)
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CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

Gegenstand der Prifung: Kerbschlagbiegeversuch
an Charpy-Probe (U- und V-férmig)

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 148-1: Metallische Werkstoffe - Kerb-
schlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prifver-
fahren

Anmerkungen: Die Prufung wird an drei Probekor-
pern mit einer Mindestlange von 20 cm zusatzlich zu
der fur den Zug notwendigen Lange durchgefihrt,
die aus Walzstahl entnommen werden.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung des Kerbschlagbiegeversuchs erfolgt
fur jeweils drei geprufte Probekdrper und gemaf den
folgenden Position:

020203A: Kerbschlagbiegeversuch an drei Probe-
kérpern bei Raumtemperatur (+ 20 °C)

020203B: Kerbschlagbiegeversuch an drei Probe-
kérpern bei niedrigen Temperaturen (zwischen 0°C
und 20°C)

Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der zu pri-
fenden Proben, die Ausfihrung der Prifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prufergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemal Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfu-
gung steht, wird auch die Entnahme des zu prifen-
den Probekoérpers aus dem Walzstahl auf der Bau-
stelle/im Werk fur jeweils drei Probekdrper geman
der Position 020203C vergitet. Das Engelt umfasst
alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu prufenden
Probe notwendig sind, die entsprechende Verwah-
rung, die Eingabe der Enthahmedaten in die Daten-
bank und die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2.
Die Vorbereitung der Prufkorper fir den Kerbschlag-
biegeversuch soll mit dem Versuch gemaR Punkt
5.2.6 erfolgen.

5.2.4. Biegeversuch (Pos. 0202040)

Gegenstand der Prufung: Biegeversuch an metalli-

Oggetto della prova: prova di resilienza su provette
Charpy (intagliaU e a V)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 148-1: Materiali metallici - Prova di resi-
lienza su provetta Charpy - Parte 1: Metodo di prova

Note: la prova si esegue su una terna di provini, ri-
cavati da laminati di acciaio, di lunghezza minima 20
cm oltre alla lunghezza necessaria per la trazione.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resilienza avviene per ogni terna di provini
sottoposti a prova e con le voci di tariffa seguenti:

020203A: prova di resilienza su una terna di provini a
temperatura ambiente (+ 20°C)

020203B: prova di resilienza su una terna di provini a
basse temperature (da 0°C a - 20°C)

I compenso comprende |'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
dei provini da sottoporre a prova a partire dal lamina-
to di acciaio & compensato, per ogni terna di provini,
con la voce di tariffa 020203C. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo dei
campioni, la relativa custodia, l'inserimento degli
estremi identificativi del prelievo nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
La preparazione di provette per la prova di resilienza
€ prevista con la prova di cui al punto 5.2.6.

5.2.4. Provadi piegamento (Pos. 0202040)

Oggetto della prova: prova di piega dei materiali
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schen Werkstoffen metallici

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN ISO 7438: Metallische Werkstoffe - Biege-
versuch

Anmerkungen: Die Prifung wird an Probekdrpern
aus Walzstahl mit einer Hochstlange von 50 cm
durchgefuhrt.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung des Biegeversuchs erfolgt fir jede
Probe und gemaf der Position 020204A. Die Vergu-
tung umfasst die Ausfuhrung der Prifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemal Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus dem Walzstahl auf der Baustelle/im Werk
fur jede Probe gemaR der Position 020204B vergi-
tet. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur Ent-
nahme der zu prifenden Probe notwendig sind, die
entsprechende Verwahrung, die Eingabe der Ent-
nahmedaten in die Datenbank und die Fotodoku-
mentation gemaR Punkt 1.6.2. Die Vorbereitung der
Prufkdrper fir den Biegeversuch soll mit dem Ver-
such geman Punkt 5.2.6 erfolgen.

5.2.5. Ermidungsversuch (Pos. 020205)

Gegenstand der Prifung: Ermidungsversuch an
Probekérpern aus  Stahl durch  Zug-Druck-
Wechselbelastung

Ausfihrung / Bewertung gemanR der Norm:

UNI 3964: Mechanische Prifung metallischer Werk-
stoffe. Ermudungsversuch bei Umgebungstempera-
tur. Allgemeine Grundsatze.

Anmerkungen: Die Prifung wird mit einer einachsi-
gen Zug-Druck-Belastung von mindestens 200 kN
durchgefuhrt.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 7438: Materiali metallici - Prova di piega

Note: la prova si esegue su provini, ricavati da lami-
nati di acciaio, di lunghezza minima 50 cm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di piegamento avviene per ogni campione e
con la voce di tariffa 020204A. Il compenso com-
prende I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la
valutazione dei risultati delle prove, la rappresenta-
zione dei risultati in forma tabellare e grafica nel ver-
bale di prova, l'inserimento dei risultati nella banca
dati e la documentazione fotografica ai sensi del
punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino a partire dal laminato di acciaio € com-
pensato, per ogni campione con la voce di tariffa
020204B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2. La
preparazione di provette per la prova di piegamento
e prevista con la prova di cui al punto 5.2.6.

5.2.5. Prova a fatica (Pos. 020205)

Oggetto della prova: prova a fatica per trazione-
compressione su provini di acciaio.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 3964: Prove meccaniche dei materiali metallici.
Prove di fatica a temperatura ambiente. Principi ge-
nerali.

Note: la prova va eseguita con carico assiale di tra-
zione-compressione non inferiore a 200 kN
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Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfuhrung des Ermiudungsversuchs erfolgt fur je-
de Probe und gemaR der Position 020205A. Die
Vergltung umfasst die Vorbereitung der Probe, die
Ausfiihrung der Priufungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers aus dem Walzstahl auf der Baustelle/im Werk
fur jede Probe gemaR der Position 020205B vergi-
tet. Das Engelt umfasst alle Tatigkeiten, die zur Ent-
nahme der zu prifenden Probe notwendig sind, die
entsprechende Verwahrung, die Eingabe der Ent-
nahmedaten in die Datenbank und die Fotodoku-
mentation geman Punkt 1.6.2.

5.2.6. Entnahme und Vorbereitung von Stahl-
prifkérpern (Pos. 020206)

Gegenstand der Prifung: Entnahme und Vorberei-
tung von Prifkoérpern aus Walzstahl fir den Zug-,
Biege- und Kerbschlagbiegeversuch sowie fir die
Harteprufung

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 377: Stahl und Stahlerzeugnisse - Ent-
nahme und Vorbereitung der Stichproben und der
Prufkdrper fir mechanische Versuche

Vergitung: die Vergutung der Leistungen fur die
Vorbereitung von Stahlprifkérpern erfolgt je Probe,
mit den folgenden Positionen:

020206A: Vorbereitung von Prufkérpern fir Zug- o-
der Biegeversuch, fir Dicken von bis zu 20 mm. Je
Stick.

020206B: Vorbereitung von Prufkérpern fir Zug- o-
der Biegeversuch, fir Dicken zwischen 20 und 35
mm. Je Stiick.

020206C: Vorbereitung von Prufkérpern fur Zug- o-
der Biegeversuch, fir Dicken von mehr als 35 mm.
Je Stuck.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di fatica avviene per ogni campione e con la
voce di tariffa 020205A. Il compenso comprende la
preparazione del campione, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, 'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo in cantiere/stabilimento
del provino a partire dal laminato di acciaio & com-
pensato, per ogni campione con la voce di tariffa
020205B. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

5.2.6. Ricavo e preparazione di provette
d’'acciaio (Pos. 020206)

Oggetto della prova: ricavo e preparazione da la-
minati di acciaio di provette per prova di trazione,
piegamento, resilienza e durezza

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 377: Acciaio e prodotti di acciaio - Pre-
lievo e preparazione dei saggi e delle provette per
prove meccaniche

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
ricavo e preparazione di provette d'acciaio avviene
per ogni campione e con le seguenti voci di tariffa:

020206A: ricavo e preparazione di provette per pro-
va di trazione o piegamento, per spessori fino a 20
mm. Cadauno.

020206B: ricavo e preparazione di provette per pro-
va di trazione o piegamento, per spessori da 20 a 35
mm. Cadauno.

020206C: ricavo e preparazione di provette per pro-
va di trazione o piegamento, per spessori oltre 35
mm. Cadauno.
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020206D: Vorbereitung von Prufkérpern fir Kerb-
schlagbiegeversuch. Je Stiick.

020206E: Vorbereitung von Priufkorpern fur Har-
teprufung. Je Stick.

Im Preis inbegriffen sind die fir die fachgerechte,
den einschlagigen Rechtsvorschriften entsprechende
Herstellung der Probe erforderlichen Téatigkeiten, die
entsprechende Verwahrung, die Eingabe der Daten
der Leistung in die Datenbank und die Fotodokumen-
tation gemaf Punkt 1.6.2.

020206D: ricavo e preparazione di provette per pro-
va di resilienza. Cadauno.

020206E: ricavo e preparazione di provette per pro-
va di durezza. Cadauno.

Il compenso comprende le attivita necessarie alla
preparazione del campione a regola d’arte e ai sensi
della normativa a riferimento, la relativa custodia,
l'inserimento degli estremi identificativi della presta-
zione nella banca dati e la documentazione fotografi-
ca ai sensi del punto 1.6.2.
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5.3. Bolzen (ULG 0203)

5.3.1. Prifung der Zugfestigkeit (Pos. 020301)

Gegenstand der Prufung: Prufung der Zugfestigkeit
an Bolzen (ganzen Schrauben oder Schrauben-
Mutter-Einheiten)

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN ISO 898-1: Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus Stahl - Teil 1: Schrauben
und Schraubbolzen mit festgelegten Festigkeitsklas-
sen - Regel- und Feingewinde

UNI EN 15048-2: Garnituren fur nicht vorgespannte
Schraubverbindungen im Metallbau - Teil 2: Eig-
nungsprufung

Anmerkungen: je nach Wunsch des Auftraggebers
wird der Versuch an der ganzen Schraube des Bol-
zens oder an der Schrauben-Mutter-Einheit durchge-
fahrt.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Pri-
fung der Zugfestigkeit erfolgt fir jeden gepruften
Probekérper an der ganzen Schraube oder an der
Schrauben-Mutter-Einheit mit der Position:0203010.
Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der zu pri-
fenden Proben, die Ausfuhrung der Prufungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prufergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemal Punkt 1.6.2.

5.3.2. Hartepriifung (Pos. 020302)

Gegenstand der Prufung: Harteprifung HB-HV-HR

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

5.3. Bulloni (ULG 0203)

5.3.1. Provadi resistenza alla trazione (Pos.
020301)

Oggetto della prova: prova di resistenza a trazione
su bulloni (vite intera o assieme vite/dado)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN I1SO 898-1: Caratteristiche meccaniche degli
elementi di collegamento di acciaio - Parte 1: Viti e
viti prigioniere con classi di resistenza specificate -
Filettature a passo grosso e a passo fine

UNI EN 15048-2: Bulloneria strutturale non a serrag-
gio controllato - Parte 2: Prova di idoneita all impiego

Note: a seconda delle richieste della Committenza,
la prova & eseguita sulla vite intera del bullone o
sull’asseme vite-dado.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resistenza alla trazione su vite intera o
dell'assieme vite/dado avviene per ogni provino sot-
toposto a prova con la voce di tariffa 0203010. Il
compenso comprende la preparazione dei campioni
per le prove, I'esecuzione delle prove, I'elaborazione
e la valutazione dei risultati delle prove, la rappre-
sentazione dei risultati in forma tabellare e grafica
nel verbale di prova, I'inserimento dei risultati nella
banca dati e la documentazione fotografica ai sensi
del punto 1.6.2.

5.3.2. Provadi durezza (Pos. 020302)

Oggetto della prova: prova di durezza HB-HV-HR

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:
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UNI EN 6506-1: Metallische Werkstoffe - Hartepri-
fung nach Brinell - Teil 1: Prifverfahren

UNI EN 6507-1: Metallische Werkstoffe - Hartepri-
fung nach Vickers - Teil 1: Prufverfahren

UNI EN 6508-1: Metallische Werkstoffe - Hartepri-
fung nach Rockwell - Teil 1: Prifverfahren (Skala A,
B,C,D,E,F,G, HKN,T)

UNI EN ISO 18265: Metallische Werkstoffe - Um-
wandlung der Hartewerte

Anmerkungen: Die Hartepriifung ist nach einem der
folgenden Verfahren durchzufiihren: Brinell, Vickers,
Rockwell. Die Priifung ist an einer Reihe von 3 Pro-
ben durchzufiihren, die aus den zu priifenden Bolzen
entnommen werden.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Hartepriufung (HB-HV-HR) erfolgt
fur jede Reihe bestehend aus 3 zu prufenden Proben
und gemal der Position 0203020. Die Vergitung
umfasst die Vorbereitung der Proben, die Ausfuh-
rung der Prufungen, die Ausarbeitung und Auswer-
tung der Prifergebnisse, die tabellarische und grafi-
sche Darstellung der Prifergebnisse im Prifproto-
koll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

Die Herstellung der Prufkorper fur die Harteprifung
soll gemall Punkt 5.3.6 erfolgen und wird mit der
entsprechenden Position vergitet.

5.3.3. Gewicht und Klassifizierung von Schrau-
ben und Bolzen (Pos. 020303)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Ge-
wichts und der Klassifizierung von Schrauben und
Bolzen

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI 3740-1: Schraubverbindungen aus Stahl - Tech-
nische Vorgaben - Allgemeines

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Pri-
fung des Gewichts und der Klassifizierung von
Schrauben und Bolzen erfolgt fur jede geprifte Pro-

UNI EN ISO 6506-1: Materiali metallici - Prova di du-
rezza Brinell - Parte 1: Metodo di prova

UNI EN ISO 6507-1: Materiali metallici - Prova di du-
rezza Vickers - Parte 1: Metodo di prova

UNI EN ISO 6508-1: Materiali metallici - Prova di du-
rezza Rockwell - Parte 1: Metodo di prova (scale A,
B,C,D,E,FG,H K N,T)

UNI EN ISO 18265: Materiali metallici - Conversione
dei valori di durezza

Note: prova di durezza da eseguirsi secondo uno dei
metodi seguenti: Brinell, Vickers, Rockwell. La prova
va eseguita su una serie di 3 impronte, ricavate dai
bulloni da sottoporre a prova.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di durezza (HB-HV-HR) avviene per ogni se-
rie di 3 impronte da sottoporre a prova e con la voce
di tariffa 0203020. Il compenso comprende
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
La preparazione di provette per la prova di durezza e
prevista con la prova di cui al punto 5.3.6 e viene
compensata con la relativa voce di tariffa.

5.3.3. Peso e classificazione di viti e bulloni
(Pos. 020303)

Oggetto della prova: determinazione del peso e
della classificazione di viti e bulloni

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI 3740-1: Elementi di collegamento filettati di ac-
ciaio - Prescrizioni tecniche - Generalita

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di peso e classificazione di viti e bulloni av-
viene per ogni campione sottoposto a prova e con la
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be und gemaR der Position 0203030. Die Vergitung
umfasst die Vorbereitung der Proben, die Ausfih-
rung der Prufungen, die Ausarbeitung und Auswer-
tung der Prifergebnisse, die tabellarische und grafi-
sche Darstellung der Prufergebnisse im Prifproto-
koll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

5.3.4. Kerbschlagbiegeversuch (Pos. 020304)

Gegenstand der Prifung: Kerbschlagbiegeversuch
nach Charpy (V- und U-Kerb)

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 148-1: Metallische Werkstoffe - Kerbschlag-
biegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prifverfahren

Anmerkungen: Die Prifung wird an drei aus Bolzen
enthommenen Probekdrpern durchgefihrt.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung Kerbschlagbiegeversuchs erfolgt fir
jeweils drei geprifte Probekdrper und gemafl den
folgenden Positionen:

030204A: Kerbschlagbiegeversuch an drei Probe-
kérpern bei Umgebungstemperatur (+ 20°C)

030204B: Kerbschlagbiegeversuch an drei Probe-
korpern bei niedrigen Temperaturen (+ 20°C)

Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der zu pri-
fenden Proben, die Ausfihrung der Prifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemal Punkt 1.6.2. Die Herstellung der Prifkérper
fur die Harteprifung soll gem. Punkt 5.3.6 erfolgen
und wird mit der entsprechenden Position vergutet.

5.3.5. Prifung des Anziehdrehmoments (Pos.
020305)

voce di tariffa 0203030. Il compenso comprende la
preparazione dei campioni, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

5.3.4. Provadi resilienza (Pos. 020304)

Oggetto della prova: prova di resilienza su provette
Charpy (intaglia U e a V)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 148-1: Materiali metallici - Prova di resi-
lienza su provetta Charpy - Parte 1: Metodo di prova

Note: la prova si esegue su una terna di provini, ri-
cavati da bulloni.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resilienza avviene per ogni terna di provini
sottoposti a prova e con le voci di tariffa seguenti:

030204A: prova di resilienza su una terna di provini a
temperatura ambiente (+ 20°C)

030204B: prova di resilienza su una terna di provini a
basse temperature (da 0°C a - 20°C)

I compenso comprende l'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2. La preparazione di provette
per la prova di resilienza & prevista con la prova di
cui al punto 5.3.6 e viene compensata con la relativa
voce di tariffa.

5.3.5. Verifica coppia di serraggio (Pos. 020305)
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Gegenstand der Prifung: Prafung vor Ort des An-
ziehdrehmoments der Bolzen an einem Teil des
Bauwerks

Ausfihrung / Bewertung gemanR der Norm:

UNI EN 1090-2: Ausfuhrung von Stahltragwerken
und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Re-
geln fur die Ausfiihrung von Stahltragwerken.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Pri-
fung des Anziehdrehmoments erfolgt fur jeden ge-
pruften Bauwerksteil (Verbindung, Knoten usw.) und
geman der Position 0203050. Die Vergutung umfasst
die Ausfihrung der Prifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemal Punkt
1.6.2.

5.3.6. Vorbereitung von Stahlprufkérpern
aus den Bolzen (Pos. 020306)

Gegenstand der Prifung: Vorbereitung von Prif-
kérpern aus Stahlbolzen, fir Kerbschlagbiegever-
such und Harteprifung

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 377: Stahl und Stahlerzeugnisse - Ent-
nahme und Vorbereitung der Stichproben und der
Prufkdrper fur mechanische Versuche

Anmerkungen:

Vergltung: die Vergltung der Leistungen fir die
Vorbereitung von Stahlprifkérpern erfolgt je Probe,
mit den folgenden Positionen:

020306A: Vorbereitung Schraube fiir Kerbschlagbie-
geversuch. Je Stlck.
020306B: Vorbereitung Schraube und Mutter fir Har-
teprufung. Je Stick.

Im Preis inbegriffen sind die fur die fachgerechte,
den einschlagigen Rechtsvorschriften entsprechende
Herstellung der Probe erforderlichen Tatigkeiten, die

Oggetto della prova: verifica in sito della coppia di
serraggio dei bulloni di una parte d’opera

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 1090-2: Esecuzione di strutture di acciaio e
di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di
acciaio.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la verifica della coppia di serraggio avviene per ogni
parte d'opera sottoposta a verifica (collegamento,
nodo, ecc.) e con la voce di tariffa 0203050. Il com-
penso comprende [I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

5.3.6. Ricavo e preparazione di provette
d’acciaio dai bulloni (Pos. 020306)

Oggetto della prova: ricavo e preparazione da bul-
loni di acciaio di provette per prova di resilienza e du-
rezza

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 377: Acciaio e prodotti di acciaio - Pre-
lievo e preparazione dei saggi e delle provette per
prove meccaniche

Note:

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
ricavo e preparazione di provette d'acciaio avviene
per ogni campione e con le seguenti voci di tariffa:

020306A: ricavo e preparazione vite per prova di re-
silienza. Cadauno.

020306B: ricavo e preparazione vite e dado per pro-
va di durezza. Cadauno.

Il compenso comprende le attivita necessarie alla
preparazione del campione a regola d’arte e ai sensi
della normativa a riferimento, la relativa custodia,
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entsprechende Verwahrung, die Eingabe der Daten l'inserimento degli estremi identificativi della presta-
der Leistung in die Datenbank und die Fotodokumen- zione nella banca dati e la documentazione fotografi-
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5.4. SchweiR3verbindungen (ULG 0204)

5.4.1. Magnetpulverprifung (Pos. 020401)

Gegenstand der Prifung: Magnetpulverpriifung der
SchweilRverbindungen

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 17638: Zerstérungsfreie Prifung von
SchweiRverbindungen - Magnetpulverprifung

UNI EN I1SO 9934-1: Zerstorungsfreie Prufungen -
Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine Grundsat-
ze

UNI EN ISO 9712: Zerstérungsfreie Prufungen -
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstorungsfreien Prifungen

Anmerkungen: Kontrolltechnik mit Magnetpulver,
zur Feststellung von Abweichungen an der Oberfla-
che auf ferromagnetischen Schweil3verbindungen,
inklusive der thermisch veranderten Bereiche.

Der Versuch muss von einem qualifizierten Arbeiter,
gemanl UNI EN ISO 9712-Norm, durchgefiihrt wer-
den.

Vergitung: Die Vergltung der Leistungen fur die
Magnetpulverprifung der Schweil3verbindungen er-
folgt je Laufmeter Schwei3verbindung, mit der Preis-
position 0204010. Die Vergitung umfasst samtliche
MaRnahmen fiir die Vorbereitung der Versuchsberei-
che (einschlieBBlich Reinigung und/oder etwaiges
Schleifen zur Vorbereitung der Kontrollen), die
Durchfiihrung des Versuchs, die Auswertung der Er-
gebnisse, die Ausarbeitung und die Auswertung der
Versuchsergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prufergebnisse im Prufprotokoll, die
Einarbeitung der Ergebnisse in die Datenbank und
die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2. Die Ver-
gutung umfasst die Beleuchtungssysteme, das Ver-
brauchsmaterial und die fir die sachgerechte Durch-
fuhrung des Versuchs notwendigen Ausristungen.

5.4. Saldature (ULG 0204)

5.4.1. Controllo magnetoscopico (Pos. 020401)

Oggetto della prova: controllo magnetoscopico del-
le saldature

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 17638: Controllo non distruttivo delle
saldature - Controllo con particelle magnetiche

UNI EN ISO 9934-1: Prove non distruttive - Magne-
toscopia - Parte 1: Principi generali

UNI EN ISO 9712: Prove non distruttive - Qualifica-
zione e certificazione del personale addetto alle pro-
ve non distruttive

Note: tecnica di controllo con particelle magnetiche,
per la rivelazione di imperfezioni superficiali in salda-
ture ferromagnetiche, incluse le zone termicamente
alterate.

La prova deve essere eseguita da un operatore qua-
lificato secondo la norma a riferimento UNI EN ISO
9712.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
controllo magnetoscopico delle saldature avviene per
ogni metro lineare di saldatura e con la voce di tariffa
0204010. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione delle aree di prova (inclusa la
pulizia e/o eventuale molatura di preparazione per i
controlli) 'esecuzione della prova, la valutazione dei
risultati, I'elaborazione e la valutazione dei risultati
della prova, la rappresentazione dei risultati in forma
tabellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2. La retribuzione
comprende i sistemi di illuminazione, i materiali di
consumo e le apparecchiature necessarie per
I'esecuzione della prova a regola d'arte.
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5.4.2. Priafung mit durchdringenden Flissigkei-
ten (Pos. 020402)

Gegenstand der Prifung: Prifungen mit durchdrin-
genden Flussigkeiten auf SchweiRnahten

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 3452-1: Zerstérungsfreie Prifungen -
Untersuchung mit durchdringenden Flissigkeiten -
Teil 1: Allgemeine Grundsatze

UNI EN ISO 9712: Zerstérungsfreie Prufungen -
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstorungsfreien Prifungen

Anmerkungen: Untersuchungsmethode mit durch-
dringenden Flussigkeiten, zur Feststellung der Dis-
kontinuitaten an der Oberflache des Materials der zu
untersuchenden Schwei3nahte.

Der Versuch muss von einem qualifizierten Arbeiter,
gemanl UNI EN ISO 9712-Norm, durchgefiihrt wer-
den.

Vergitung: die Vergutung der Leistungen fur die
Magnetpulverprifung der Schweil3verbindungen er-
folgt je Laufmeter SchweiRverbindung, mit der Preis-
position 0204020. Die Vergitung umfasst samtliche
MaRnahmen fiir die Vorbereitung der Versuchsberei-
che (einschlieBlich Reinigung und/oder etwaiges
Schleifen zur Vorbereitung der Kontrollen), die
Durchflihrung des Versuchs, die Auswertung der Er-
gebnisse, die Ausarbeitung und die Auswertung der
Versuchsergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prufergebnisse im Prufprotokoll, die
Einarbeitung der Ergebnisse in die Datenbank und
die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2. Die Ver-
gutung umfasst die Beleuchtungssysteme, das Ver-
brauchsmaterial und die fir die sachgerechte Durch-
fuhrung des Versuchs notwendigen Ausristungen.

5.4.3. Ultraschallprtifung (Pos. 020403)

5.4.2. Controllo a liquidi penetranti (Pos.
020402)

Oggetto della prova: controlli con liquidi penetranti
su cordoni di saldatura

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 3452-1: Prove non distruttive - Esame
con liquidi penetranti - Parte 1: Principi generali

UNI EN ISO 9712: Prove non distruttive - Qualifica-
zione e certificazione del personale addetto alle pro-
ve non distruttive

Note: metodo di esame con liquidi penetranti volto
ad accertare le discontinuita che affiorano sulla su-
perficie del materiale dei cordoni di saldatura da
esaminare.

La prova deve essere eseguita da un operatore qua-
lificato secondo la norma a riferimento UNI EN ISO
9712.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
controllo con liquidi penetranti delle saldature avvie-
ne per ogni metro lineare di saldatura e con la voce
di tariffa 0204020. La retribuzione comprende tutte le
misure per la preparazione delle aree di prova (inclu-
sa la pulizia e/o eventuale molatura di preparazione
per i controlli) I'esecuzione della prova, la valutazio-
ne dei risultati, I'elaborazione e la valutazione dei ri-
sultati della prova, la rappresentazione dei risultati in
forma tabellare e grafica nel verbale di prova,
l'inserimento dei risultati nella banca dati e la docu-
mentazione fo-tografica ai sensi del punto 1.6.2. La
retribuzione comprende i sistemi di illuminazione, i
materiali di consumo e le apparecchiature necessa-
rie per 'esecuzione della prova a regola d’arte.

5.4.3. Controllo a ultrasuoni (Pos. 020403)

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 91 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

Gegenstand der Prifung: Ultraschallpriiffung von
SchweilRverbindungen

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN ISO 17640: Zerstoérungsfreie Prifung von
SchweiRverbindungen - Ultraschallprifung - Techni-
ken, Prufklassen und Bewertung

UNI EN ISO 9712: Zerstérungsfreie Prufungen -
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstorungsfreien Prifungen

Anmerkungen: Manuelle Ultraschallprifung von
SchweiRverbindungen durch Verschmelzung von
metallischen Werkstoffen mit einer Dicke von groRer
oder gleich 8 mm und einer niedrigen Ultraschall-
dampfung (speziell aufgrund von Streuung) und bei
Temperaturen zwischen 0°C und 60°C. Der in den
Bezugsnormen angefihrte Versuch dient vorwiegend
dem Einsatz auf Tiefschweil3ndhten, in welchen so-
wohl das Schweif3material als auch das Basismateri-
al ferritischer Stahl ist.

Der Versuch muss von einem qualifizierten Arbeiter,
gemal UNI EN I1SO 9712-Norm, durchgefihrt wer-
den.

Vergltung: Die Vergutung der Leistungen fir die
Ultraschallprifung der Schweil3verbindungen erfolgt
je Laufmeter Schweildverbindung, mit der Preisposi-
tion 0204030. Die Vergitung umfasst samtliche
MafRnahmen fiir die Vorbereitung der Versuchsberei-
che (einschlieBlich Reinigung und/oder etwaiges
Schleifen zur Vorbereitung der Kontrollen), die
Durchflihrung des Versuchs, die Auswertung der Er-
gebnisse, die Ausarbeitung und die Auswertung der
Versuchsergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prufergebnisse im Prufprotokoll, die
Einarbeitung der Ergebnisse in die Datenbank und
die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2. Die Ver-
gutung umfasst die Beleuchtungssysteme, das Ver-
brauchsmaterial und die fir die sachgerechte Durch-
fuhrung des Versuchs notwendigen Ausristungen.

Oggetto della prova: controllo a ultrasuoni delle
saldature

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN ISO 17640: Controllo non distruttivo delle
saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Tecniche
di controllo, livelli di prova e valutazione

UNI EN ISO 9712: Prove non distruttive - Qualifica-
zione e certificazione del personale addetto alle pro-
ve non distruttive

Note: tecnica di controllo manuale mediante ultra-
suoni di giunti saldati per fusione di materiali metallici
di spessore maggiore o uguale a 8 mm, aventi una
bassa attenuazione ultrasonora (specialmente quella
dovuta alla diffusione) e a temperature comprese tra
0 °C e 60 °C. La prova indicata nella norma a riferi-
mento e' destinata principalmente all'impiego su
giunti saldati a piena penetrazione, nei quali sia il
materiale di saldatura sia il materiale base sono di
acciaio ferritico.

La prova deve essere eseguita da un operatore qua-
lificato secondo la norma a riferimento UNI EN ISO
9712.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
controllo a ultrasuoni delle saldature avviene per
ogni metro lineare di saldatura e con la voce di tariffa
0204030. La retribuzione comprende tutte le misure
per la preparazione delle aree di prova (inclusa la
pulizia e/o eventuale molatura di preparazione per i
controlli) 'esecuzione della prova, la valutazione dei
risultati, I'elaborazione e la valutazione dei risultati
della prova, la rappresentazione dei risultati in forma
tabellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2. La retribuzione
comprende i sistemi di illuminazione, i materiali di
consumo e le apparecchiature necessarie per
I'esecuzione della prova a regola d'arte.
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6. Prufungen von Asphaltboden (LG 03)

6.1. Bitumindses Mischgut (ULG 0301)

6.1.1. Bindemittelgehalt (Pos. 030101)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Binde-
mittelgehalts in bitumindsen Mischgutproben

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-1: Asphalt - Prufverfahren fir
HeilRasphalt - Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt

UNI EN 12697-39: Asphalt - Prufverfahren fur
HeiRasphalt - Teil 39: Bindemittelgehalt durch Ther-
moanalyse

Anmerkungen: Die zu prifende Probe besteht aus
Mischgut, das im geschmolzenen Zustand (in der
Schittungsphase) oder aus Mischgut entnommen
wird, das aus der gestampften Schicht (mittels Kern-
bohrung) stammt und darauf im Ofen erhitzt wird.

Das Prifverfahren umfasst die folgenden Grundta-
tigkeiten.

a)Auszug des Bindemittels mittels Auflésung in
einem warmen oder kalten Lésungsmittel

b)Trennung des Restminerals von der Bindemit-
telldsung

c)Bestimmung der Bindemittelmenge mittels Dif-
ferenz oder Rickfliihrung des Bindemittels.

Sofern die Prifverfahren und die betreffenden Gera-
te auf dieselbe Weise akzeptabel sind, kdnnen auch
andere Verfahren, einschlie3lich nicht ausziehende
Verfahren mit nachgewiesener Giiltigkeit (siehe z.B.
UNI EN 12697-39 “Bindemittelgehalt durch Thermo-
analyse”) benutzt werden.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung des Bindemittelgehalts erfolgt fiir jede ge-
prufte Probe und gemaR der Position 0301010. Die
Vergltung umfasst die Vorbereitung der Proben, die
Ausfihrung der Priifungen, die Ausarbeitung und

6. Prove su pavimentazioni (LG 03)

6.1. Conglomerati bituminosi (ULG 0301)

6.1.1. Contenuto di legante (Pos. 030101)

Oggetto della prova: determinazione del contenuto
di legante in campioni di miscele bituminose

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-1: Miscele bituminose - Metodi di pro-
va per conglomerati bituminosi a caldo - Part 1: Con-
tenuto di legante solubile

UNI EN 12697-39: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 39:
Contenuto di legante mediante ignizione

Note: il campione da sottoporre a test & costituito da
conglomerato prelevato allo stato fuso (in fase di
stesa) o da conglomerato prelevato da strato costi-
pato (mediante carotaggio) e successivamente ri-
scaldato in forno.

Il metodo di prova comprende le seguenti operazioni
di base:

a)Estrazione del legante mediante dissoluzione
in un solvente caldo o freddo

b)Separazione del residuo minerale dalla solu-
zione di legante

c)Determinazione della quantita di legante per
differenza o ricupero del legante.

Fermo restando che i procedimenti di prova e le rela-
tive apparecchiature sono ugualmente accettabili,
anche altri metodi possono essere utilizzati, inclusi
quelli non estrattivi, di validita comprovata (vedi, per
esempio, UNI EN 12697-39 “Contenuto di legante
col metodo dell'ignizione”).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione del contenuto di legante
avviene per ogni campione sottoposto a prova e con
la voce di tariffa 0301010. Il compenso comprende la
preparazione dei campioni, I'esecuzione delle prove,
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Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

6.1.2. Trocken-Siebanalyse (Pos. 030102)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung der Korn-
gréRBenverteilung von bitumindésen Gesteinskor-
nungsmischungen mittels Aussiebung.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-2: Asphalt - Prufverfahren fir
HeilRasphaltHeiRasphalt - Teil 2: KorngréZenvertei-
lung

Anmerkungen: Die Prifung wird an rickgefihrten
Gesteinskérnungen nach Auszug des Bindemittels
gemal der im Punkt 6.1.1 beschriebenen Prifung
durchgefuhrt.

Vergltung: Die Vergltung der Leistungen zur Sie-
banalyse erfolgt fir jede gepriifte Probe und geman
der Position 0301020. Die Vergutung umfasst die
Vorbereitung der Proben, die Ausfihrung der Pri-
fungen, die Ausarbeitung und Auswertung der Pri-
fergebnisse, die tabellarische und grafische Darstel-
lung der Prifergebnisse im Prufprotokoll, die Einga-
be der Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemaR Punkt 1.6.2.

6.1.3. Bruchfestigkeit (Pos. 030103)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung der Bruch-
festigkeit von Gesteinskdérnungen fur bitumindses
Mischgut mittels “Los-Angeles”-Prifung

Ausfuhrung / Bewertung gemalf der Norm:

UNI EN 1097-2: Prifverfahren flir mechanische und
physikalische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen
- Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der Bruchfestig-

I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.2. Analisi granulometrica per via secca
(Pos. 030102)

Oggetto della prova: determinazione della granu-
lometria degli aggregati di miscele bituminose me-
diante setacciatura.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-2: Miscele bituminose - Metodi di pro-
va per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 2: De-
terminazione della granulometria

Note: la prova si esegue sugli aggregati recuperati
dopo l'estrazione del legante di cui alla prova del
punto 6.1.1.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative
all'analisi granulometrica avviene per ogni campione
sottoposto a prova e con la voce di tariffa 0301020. I
compenso comprende la preparazione dei campioni,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.3. Resistenza alla frammentazione (Pos.
030103)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za alla frammentazione degli aggregati per conglo-
merati bituminosi, tramite prova “Los Angeles”

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 1097-2: Prove per determinare le proprieta
meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 2: Meto-
di per la determinazione della resistenza alla fram-
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keit mentazione

CNR BU 34/73 Bestimmung des Gewichtsverlusts
von Gesteinskérnungen durch Abrieb mittels“Los-
Angeles™-Gerat

Anmerkungen: Bei dem Versuch werden einem ro-
tierenden Zylinder eine Stichprobe von Zuschlags-
stoffen und Stahlkugeln beigegeben. Die zu untersu-
chende Stichprobe besteht aus 5 kg Siebdurchgang
zu 14 mm und Siebriickstand zu 10 mm. Am Ende
des Versuchs wird die Siebriickstandsmasse 1,6 mm
bewertet und der Los Angeles Koeffizient bestimmt.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Pri-
fung der Bruchfestigkeit erfolgt pro Prifprobe (5
kg)und gemafl der Position 030103A. Die Vergitung
umfasst die Vorbereitung der Proben, die Ausfiih-
rung der Prifungen, die Ausarbeitung und Auswer-
tung der Prifergebnisse, die tabellarische und grafi-
sche Darstellung der Prifergebnisse im Prifproto-
koll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Falls die zu prifende Probe nicht schon bereitsteht,
wird die Enthahme auf der Baustelle/im Steinbruch
pro Probe mit der Position 030103B vergttet. Die
Vergutung umfasst alle erforderlichen Vorgange zur
Entnahme der zu prufenden Probe, zur entspre-
chenden Aufbewahrung, zur Eingabe der Kenndaten
der Entnahme in die Datenbank sowie zur fotografi-
schen Dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

6.1.4. Herstellung der Probekorper (Pos.
030104)

Gegenstand der Prifung: Herstellung der Probeko-
rerp mittels Marshall-Verdichtungsgerat oder mittels
Gyrator-Verdichter

Ausfuhrung / Bewertung gemalf der Norm:

UNI EN 12697-30: AsphaltAsphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphaltHeiRasphalt - Teil 30: Herstellung der
Probekérper mittels Marshall-Verdichtungsgerat

UNI EN 12697-31: AsphaltAsphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphaltHeiRasphalt - Teil 31: VHerstellung der
Probekoérper mittels Gyrator-Verdichter

CNR BU 34/73 Determinazione della perdita in peso
per abrasione di aggregati lapidei con apparecchio
“Los Angeles”

Note: la prova consiste nell'inserire in un cilindro ro-
tante un campione di aggregato insieme a sfere di
acciaio. Il campione da sottoporre a prova e costitui-
to da 5 Kg di passante al setaccio 14 mm e trattenu-
to al setaccio 10 mm. A fine prova si valuta la massa
trattenuta al setaccio 1,6 mm e si determina il coeffi-
ciente Los Angeles.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resistenza alla frammentazione avviene
per ogni campione di 5 Kg sottoposto a prova e con
la voce di tariffa 030103A. Il compenso comprende la
preparazione del campione, I'esecuzione della prova,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati della pro-
va, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il suo prelievo in cantiere/cava e
compensato, per ogni campione, con la voce di tarif-
fa 030103B. Il compenso comprende tutte le attivita
necessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.4. Preparazione dei provini (Pos. 030104)

Oggetto della prova: preparazione dei provini me-
diante costipatore ad impatto o mediante pressa gi-
ratoria

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-30: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 30:
Preparazione del provino mediante compattatore a
impatto

UNI EN 12697-31: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 31:

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 95 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

Anmerkungen: Die Prifung sieht die Herstellung ei-
ner aus 4 Probekdrpern bestehenden Reihe mittels
einem der folgenden Verfahren vor:

eMittels Marshall-Verdichtungsgerat
eMittels Gyrator-Verdichter

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Her-
stellung der Probekdérper erfolgt fir jede aus 4 Pro-
bekoérpern bestehende Reihe und gemaR der Positi-
on 0301040. Die Vergutung umfasst die Ausfuhrung
der Prufungen, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Prifergebnisse im Prufprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

6.1.5. Raumdichte (Pos. 030105)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Raum-
dichte von Asphalt-Probekdrpern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-6: Asphalt - Prufverfahren fir
HeilRasphaltHeiRasphalt - Teil 6: Bestimmung der
Raumdichte von Asphalt-Probekdrpern

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Raumdichte erfolgt fir jede geprufte
Probe und gemaR der Position 0301050. Die Vergu-
tung umfasst die Ausfuhrung der Prifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

6.1.6. Merkmale der Hohlraume (Pos. 030106)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Hohl-

Preparazione del provino con pressa giratoria

Note: la prova prevede la preparazione di una serie
di n. 4 provini con uno dei seguenti metodi:

eMediante compattatore ad impatto
eMediante pressa giratoria

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di preparazione dei provini avviene per ogni
serie di n. 4 provini e con la voci di tariffa 0301040. Il
compenso comprende I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.5. Massa volumica (Pos. 030105)

Oggetto della prova: determinazione della massa
volumica di provini bituminosi

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-6: Miscele bituminose - Metodi di pro-
va per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 6: De-
terminazione della massa volumica in mucchio di
provini bituminosi

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della massa volumica av-
viene per ogni provino sottoposto a prova e con la
voci di tariffa 0301050. Il compenso comprende
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.6. Caratteristiche dei vuoti (Pos. 030106)

Oggetto della prova: determinazione della percen-
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raumanteils von Asphalt-Probekdrpern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-8: AsphaltAsphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphaltHeiRasphalt - Bestimmung von volumet-
rischen Charakteristiken von Asphalt-Probekdrpern

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung des Hohlraumanteils erfolgt fir jede ge-
prufte Probe und gemafR der Position 0301060. Die
Vergutung umfasst die Ausfiihrung der Prifungen,
die Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnis-
se, die tabellarische und grafische Darstellung der
Prufergebnisse im Prifprotokoll, die Eingabe der Er-
gebnisse in die Datenbank und die Fotodokumenta-
tion gemal Punkt 1.6.2.

6.1.7. Indirekte Zugfestigkeit (Pos. 030107)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der indirek-
ten Zugfestigkeit von zylindrischen Asphalt-
Probekorpern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-23: AsphaltAsphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphaltHeiRasphalt - Teil 23: Bestimmung der
indirekten Zugfestigkeit von Asphalt-Probekdrpern

Anmerkungen: Die Prifung ist an einer aus 4 zy-
lindrischen Asphalt-Probekdrpern bestehenden Rei-
he und in dem vom Auftraggeber geforderten Tem-
peraturbereich zwischen 5 und 25°C durchzufthren.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur Pru-
fung der indirekten Zugfestigkeit erfolgt fir jede aus
4 Probekdrpern bestehende Reihe und gemaf der
Position 0301070. Die Vergitung umfasst die Vorbe-
reitung der Proben, die Ausfihrung der Prifungen,
die Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnis-
se, die tabellarische und grafische Darstellung der
Prifergebnisse im Prifprotokoll, die Eingabe der Er-
gebnisse in die Datenbank und die Fotodokumenta-
tion geman Punkt 1.6.2.

tuale dei vuoti di provini bituminosi

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-8: Miscele bituminose - Metodi di pro-
va per conglomerati bituminosi a caldo - Determina-
zione delle caratteristiche dei vuoti di provini bitumi-
Nosi

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della percentuale dei vuo-
ti avviene per ogni provino sottoposto a prova e con
la voci di tariffa 0301060. Il compenso comprende
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.7. Resistenza atrazione indiretta (Pos.
030107)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za a trazione indiretta di provini cilindrici di miscele
bituminose

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-23: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 23:
Determinazione della resistenza a trazione indiretta
di provini bituminosi.

Note: la prova é da effettuarsi per una serie di n.4
provini cilindrici di miscele bituminose ed alla tempe-
ratura richiesta dalla Committenza, nel range tra 5 e
25 °C.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di trazione indiretta avviene per ogni serie di
n. 4 provini e con la voce di tariffa 0301070. Il com-
penso comprende la predisposizione dei campioni,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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6.1.8. Marshall-Prifung (Pos. 030108)

Gegenstand der Prufung: Belastungs- und Warm-
biegeprufung auf bitumindsen Mischgutmustern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-34: AsphaltAsphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphalt - Teil 34: Marshall-Prifung

Anmerkungen: Ein im Labor mittels Marshall-
Verdichtungsgerat (50 oder 75 Schlage) hergestellter
Asphalt-Probekérper wird bei einer fur die Art des bi-
tuminésen Bindemittels geeigneten Temperatur be-
lastet, die mit der Bearbeitungstemperatur des
Mischguts tbereinstimmt. Es wird die Bruchlast und
die Verformung des zuvor im Wasserbad bei einer
Temperatur von 60° gelagerten Probekodrpers be-
stimmt. Die erfasste Hochstlast gibt die "Marshall-
Stabilitat" an, die Verformung bei Hochstlast ent-
spricht dem "Marshall-FlieRBwert" und das Verhaltnis
zwischen Stabilitdét und FlieBwert bestimmt die
"Marshall-Harte".

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Marshall-Prifung erfolgt fur jede
aus 4 Probekérpern bestehende Reihe und geman
der Position 0301080. Die Vergutung umfasst die
Vorbereitung der Proben, die Ausfihrung der Pri-
fungen, die Ausarbeitung und Auswertung der Pri-
fergebnisse, die tabellarische und grafische Darstel-
lung der Prifergebnisse im Prufprotokoll, die Einga-
be der Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemaR Punkt 1.6.2.

6.1.9. Entnahme von Proben aus bitumino-
sem Mischgut im weichen Zustand
(Pos. 030109)

Versuchsgegenstand: Entnahme von Proben aus
bitumindsem Mischgut im weichen Zustand auf der
Baustelle oder aus der Anlage.

6.1.8. Prova Marshall (Pos. 030108)

Oggetto della prova: prova di carico e di deforma-
zione a caldo di provini di conglomerato bituminoso

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-34: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 34:
Prova Marshall.

Note: si sottopone a carico un provino di conglome-
rato bituminoso ottenuto in laboratorio mediante
compattatore ad impatto (50 o 75 colpi), ad una tem-
peratura funzione del tipo di legante bituminoso e
coincidente con quella di lavorazione della miscela.
Si determina il carico di rottura e la deformazione sul
provino precedentemente condizionato in acqua alla
temperatura di 60°. Il massimo carico registrato indi-
ca la “Stabilita Marshall”, la deformazione in corri-
spondenza del carico massimo lo “Scorrimento Mar-
shall” e il rapporto tra stabilita e scorrimento determi-
na la “Rigidezza Marshall”.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova Marshall avviene per ogni serie di n. 4 pro-
vini e con la voce di tariffa 0301080. Il compenso
comprende la predisposizione dei campioni,
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.9. Prelievo di campioni di conglomerato bi-
tuminoso in soffice (Pos. 030109)

Oggetto della prova: prelievo in cantiere o in im-
pianto di campioni di conglomerato bituminoso in sof-
fice.

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 98 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

Ausfihrung / Bewertung gemafl den folgenden
Normen:

UNI EN 12697-27: Bitumindses Mischgut - Prifme-
thoden fur warmes bitumindses Mischgut - Proben-
ahme

CNR BU 61/78: Vorschriften fir die Annahme von
StraRenbaubitumen — Beprobung von bitumindsem
Mischgut

Anmerkungen: Versuch zur Lieferung einer repra-
sentativen Stichprobe des gegenstandlichen bitumi-
ndésen Mischguts. Kommt fur weiches bitumindses
Mischgut zur Anwendung. Die Entnahme kann in der
Anlage, auf Transportmitteln oder wahrend des Auf-
tragens erfolgen.

Vergltung: die Vergutung der Leistungen zur Ent-
nahme von Proben von Asphalt im weichen Zustand
auf der Baustelle oder aus der Anlage erfolgt je ent-
nommener Gesamtprobe, mit der Position 0301090.
Im Preis inbegriffen sind alle fir die Entnahme der zu
prifenden Probe notwendigen Tatigkeiten, die ent-
sprechende Verwahrung, die Eingabe der Daten der
Entnahme in die Datenbank und die Fotodokumenta-
tion gemal Punkt 1.6.2. Der Transport der entnom-
menen Probe wird stets mit der Position des Ver-
suchs abgegolten.

6.1.10. Entnahme von Asphalt-Proben mittels
Hohlkernbohrer (Pos. 030110)

Gegenstand der Priufung: Enthahme von Asphalt-
boden-Proben mittels Hohlkernbohrer

Ausfuhrung / Bewertung gemaf der Norm:

UNI EN 12697-27: Bitumindses Mischgut - Prufver-
fahren fur HeiRasphalt - Probenahme

Anmerkungen: Der Bohrkern muss unmittelbar
nach der Enthahme mit einem Stift markiert und ne-
ben dem Bohrloch fotografiert werden.

Der Transport der entnommenen Probe wird mit der
nachstehend angefiihrten Position abgegolten und
muss mit grofldter Sorgfalt erfolgen, um die Bildung

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-27: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Campio-
namento

CNR BU 61/78: Norme per l'accettazione dei bitumi
stradali — Campionatura di conglomerati bitumosi

Note: prova atta a fornire un campione rappresenta-
tivo del conglomerato bituminoso in esame. Si appli-
ca a conglomerati bituminosi sciolti in impianto, sui
mezzi di trasporto o durante la stesa, per i quali si
provvedera al prelievo del materiale sciolto.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
prelievo in cantiere o in impianto di campioni di con-
glomerato bituminoso in soffice avviene per ogni
campione d’insieme prelevato e con la voce di tariffa
0301090. Il compenso comprende tutte le attivita ne-
cessarie al prelievo del campione da sottoporre a
prova, la relativa custodia, I'inserimento degli estremi
identificativi del prelievo nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2. Il
trasporto del campione estratto & sempre compreso
e compensato nella voce di tariffa della prova.

6.1.10. Prelievo di campioni di conglomerato bi-
tuminoso con carotatrice (Pos. 030110)

Oggetto della prova: prelievo di campioni di pavi-
mentazione in conglomerato bituminoso con carota-
trice

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-27: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Campio-
namento

Note: La carota appena estratta andra immediata-
mente contrassegnata con pennarello e fotografata a
fianco del foro di estrazione.

Il trasporto del campione estratto & sempre compre-
so e compensato nella voce di tariffa di seguito indi-
cata e dovra avvenire con la massima cautela, onde
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von Rissen in Folge von Durchbiegungen oder
Schwingungen zu vermeiden. Der Bohrkern ist mit
speziellen dafur geeigneten Produkten (Polystyrol
usw.) zu schitzen und in steifen Transportkisten zu
verpacken.

Vergitung: Die Vergutung der Leistungen zur Ent-
nahme von Asphaltproben mittels Hohlkernbohrer er-
folgt je mit Hohlkernbohrer enthnommener Probe mit
einer Lange von bis zu 25 cm, mit der Position
0301100.. Im Preis inbegriffen sind alle Kosten fir
das Auf- und Abladen, den An- und Abtransport der
gesamten Ausristung, den Auf- und Abbau dersel-
ben, den Transport des Personals, des Materials und
des Zubehdrs, das notwendig ist, um das einwand-
freie Funktionieren der Ausriistung zu garantieren.
Die Vergiutung umfasst die Vorbereitung der Ver-
suchsbereiche, die Durchfiihrung der Entnahme, die
tabellarische und grafische Darstellung der Ergeb-
nisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in
die Datenbank und die Fotodokumentation geman
Punkt 1.6.2.

6.1.11. Bestimmung der Dicke von Asphaltbdden
(Pos. 030111)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Dicke
eines Asphaltbodens an einer Bohrkernprobe.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-36: Asphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphalt - Teil 36: Bestimmung der Dicke von
Asphaltbdden

Anmerkungen: Die Probe ist an einem aus dem
Boden entnommenen Bohrkern mit einem Durch-
messer von 100 bis 200 mm durchzuftihren.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Dicke eines Asphaltbodens erfolgt fir
jede geprifte Probe und gemaR der Position
0301110. Die Vergutung umfasst alle MalRnahmen
zur Vorbereitung der Baustelle, die Ausfiihrung der
Entnahme sowie die tabellarische und grafische Dar-
stellung der Prifergebnisse im Prifprotokoll, die Ein-
gabe der Ergebnisse in die Datenbank und die Foto-

evitare la formazione di fessurazioni per inflessioni o
vibrazioni, proteggendo la carota con appositi prodot-
ti (polistirolo ...) ed inserendola in cassette di traspor-
to rigide.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al
prelievo di campioni di conglomerato bituminoso me-
diante carotatrice avviene per ogni prelievo di cam-
pione estratto con carotatrice, avente lunghezza fino
a 25 cm, e con la voce di tariffa 0301100. Nella retri-
buzione sono compresi e compensati tutti gli oneri
relativi al carico e allo scarico, al trasporto in andata
e ritorno di tutte le attrezzature, al loro montaggio e
smontaggio, al trasferimento del personale addetto,
dei materiali e degli accessori occorrenti per garanti-
re il perfetto funzionamento delle attrezzature. La re-
tribuzione comprende la preparazione delle aree di
prova, I'esecuzione del prelievo, la rappresentazione
dei risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.11. Verifica dello spessore di una pavimenta-
zione bituminosa (Pos. 030111)

Oggetto della prova: determinazione dello spessore
di una pavimentazione bituminosa, su campione
estratto con carotaggio.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-36: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 36:
Determinazione dello spessore di una pavimentazio-
ne bituminosa

Note: la prova si esegue su una carota estratta dalla
pavimentazione, di diametro compreso tra 100 e 200
mm.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione dello spessore di una pavimenta-
zione bituminosa avviene per ogni campione sotto-
posto a prova e con la voce di tariffa 0301110. La re-
tribuzione comprende tutte le misure per
'approntamento del cantiere, I'esecuzione del prelie-
Vo, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei risul-
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dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

6.1.12. Bestimmung der Wasserempfindlichkeit
(Pos. 030112)

Gegenstand der Prifung: Verfahren zur Bestim-
mung der Auswirkung von Séttigung und beschleu-
nigter Konditionierung in Wasser auf die indirekte
Zugfestigkeit des Probekdrpers.

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 12697-12: Asphalt - Prufverfahren fur
HeilRasphalt - Teil 12: Bestimmung der Wasseremp-
findlichkeit von Asphalt-Probekdrpern

Anmerkungen: Die Prifung dient der Berechnung
des ITSR-Index (Indirect Tensile Strenght Ratio), der
das Verhaltnis zwischen den Messergebnissen der
indirekten Zugfestigkeit eines Probekdrpers vor und
nach der Konditionierung in Wasser darstellt.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Wasserempfindlichkeit erfolgt fur jede
geprufte Probe und gem&R der Position 0301120.
Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der Proben,
die Ausfihrung der Prifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

6.1.13. Skid Test (Pos. 030113)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Griffig-
keit von Stralen mit tragbarem Pendel (Skid Tester)
Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

UNI EN 13036-4: Oberflacheneigenschaften von
StralBen und Flugplatzen - Prufverfahren - Teil 4:

tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.12. Determinazione della sensibilita all'acqua
(Pos. 030112)

Oggetto della prova: procedura per determinare
I'effetto della saturazione e del condizionamento ac-
celerato in acqua sulla resistenza alla trazione indi-
retta del provino.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12697-12: Miscele bituminose - Metodi di
prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 12:
Determinazione della sensibilita all acqua dei provini
bituminosi

Note: la prova consente di calcolare I'indice ITSR
(Indirect Tensile Strenght Ratio) che rappresenta il
rapporto tra le misure di resistenza a trazione indiret-
ta di un provino prima e dopo condizionamento in
acqua.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di determinazione della sensibilita allacqua
avviene per ogni provino sottoposto a prova e con la
voce di tariffa 0301120. Il compenso comprende la
predisposizione dei campioni, 'esecuzione delle pro-
ve, I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle
prove, la rappresentazione dei risultati in forma tabel-
lare e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei
risultati nella banca dati e la documentazione foto-
grafica ai sensi del punto 1.6.2.

6.1.13. Skid Test (Pos. 030113)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za per attrito radente su pavimentazioni stradali con
apparecchio portatile a pendolo (Skid Tester)

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 13036-4: Caratteristiche superficiali delle
pavimentazioni stradali ed aeroportuali - Metodi di
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BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

Verfahren zur Bestimmung der Griffig-
keit/Rutschfestigkeit einer Oberflache: Der Pendel-
test

CNR B.U. 105/85: Vorschriften fir die Messung der
Oberflacheneigenschaften von Stralen und Flug-
platzen. Verfahren zur Bestimmung der Griffig-
keit/Rutschfestigkeit einer Oberflache mit einem
tragbaren Pendel

Anmerkungen: Der Versuch simuliert das Rutschen
des blockierten Rades eines Fahrzeugs bei einer
Geschwindigkeit von 50 km/h auf einer nassen As-
phaltschicht. Der Versuch ermdéglicht die Bestim-
mung der Griffigkeit der StraRBenoberflaiche durch
den Energieverlust aufgrund der Gleitreibung eines
am Ende eines Pendels montierten Gummikorpers.

Die GroRe, die bestimmt wird, ist der durch den
Gummikdrper aufgrund der Reibung auf der Stra-
Renoberflache verursachte Energieverlust. Dariber
hinaus wird die Oberflachentemperatur des Boden-
belags erfasst, um die erforderlichen Korrekturen am
gemessenen BPM (British Portable Number)-Index
vorzunehmen.

Der Test muss pro Messstelle 5 Mal wiederholt wer-
den, und der Mittelwert der Ergebnisse der einzelnen
Tests ergibt einen reprasentativen Wert.

Vergitung: die Vergitung der Leistungen zur
echometrischen Prifung erfolgt pro geprifter Mess-
stelle, mit der Preisposition 0301130. Die Vergitung
umfasst sdmtliche MalRhahmen und die Ausriistung
fur die Einrichtung und die Vorbereitung des Ver-
suchs, die Durchfiihrung des Tests, die tabellarische
und grafische Darstellung der Ergebnisse im Priifpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

prova - Parte 4. Metodo per la misurazione della re-
sistenza allo slittamento/derapaggio di una superfi-
cie: Metodo del pendolo

CNR B.U. 105/85: Norme per la misura delle caratte-
ristiche superficiali delle pavimentazioni. Metodo di
prova per la misura della resistenza di attrito radente
con l'apparecchio portatile a pendolo

Note: La prova simula o slittamento della ruota bloc-
cata di un automezzo, che viaggia ad una velocita di
50 Km orari sullo strato in conglomerato bituminoso
in condizioni di bagnato. La prova consente di defini-
re la scivolosita della superficie stradale attraverso
la perdita di energia dovuta allo strisciamento raden-
te di un pattino gommato montato all'estremita di un
pendolo.

La grandezza che viene determinata € la perdita di
energia subita dal pattino a causa dell'attrito con la
superficie stradale. Viene inoltre registrata la tempe-
ratura superficiale della pavimentazione, in modo da
apportare le dovute correzioni all'indice BPM misura-
to (British Portable Number).

Il test deve essere ripetuto 5 volte per ogni punto di
misura ed il valore rappresentativo si ottiene me-
diando i risultati di ciascuna determinazione.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
lo Skid Test avviene per ogni punto di misura sotto-
posto a prova e con la voce di tariffa 0301130. La re-
tribuzione  comprende tutte le misure e
I'equipaggiamento per I'approntamento e la prepara-
zione della prova, I'esecuzione del test, la rappresen-
tazione dei risultati in forma tabellare e grafica nel
verbale di prova, l'inserimento dei risultati nella ban-
ca dati e la documentazione fotografica ai sensi del
punto 1.6.2.
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BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

7. Prufungen von Abdichtungssystemen
(LG 04)

7.1. Membranen aus PVC-P(ULG 0401)

7.1.1. Bestimmung der Dicke (Pos. 040101)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Dicke
von Abdichtungsmembranen

Ausfihrung / Bewertung gemanR der Norm:

UNI EN 1849-2: Abdichtungsbahnen - Bestimmung
der Dicke und der flachenbezogenen Masse - Teil 2:
Kunststoff- und Gummimembranen

Anmerkungen: Prifung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Mindestdicke (2,0 mm).

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
stimmung der Dicke erfolgt fir jede geprifte Probe
und gemafR der Position 0401010. Die Vergitung
umfasst die Vorbereitung der Probe, die Ausfiihrung
der Prifungen, die Ausarbeitung und Auswertung
der Prufergebnisse, die tabellarische und grafische
Darstellung der Priufergebnisse im Prifprotokoll, die
Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und die
Fotodokumentation geman Punkt 1.6.2.

7.1.2. Zugversuch in Langs- und Querrichtung
(Pos. 040102)

Gegenstand der Prifung: Zugversuch in Léngs-
und Querrichtung mit Bestimmung der Zugfestigkeit,
der Dehnung und des elastischen Moduls zwischen
1 und 2 % der Dehnung.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

7. Prove su sistemi di impermeabilizzazio-
ne (LG 04)

7.1. Membrane in PVC-P (ULG 0401)

7.1.1. Determinazione dello spessore (Pos.
040101)

Oggetto della prova: determinazione dello spessore
di membrane di impermeabilizzazione

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 1849-2: Membrane flessibili per impermeabi-
lizzazione - Determinazione dello spessore e della
massa areica - Parte 2: Membrane di materiale pla-
stico e di gomma

Note: verifica dello spessore minimo previsto dal ca-
pitolato (2,0 mm).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la determinazione dello spessore avviene per ogni
campione e con la voce di tariffa 0401010. Il com-
penso comprende la preparazione del campione,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

7.1.2. Provaatrazione in direzione longitudina-
le e trasversale (Pos. 040102)

Oggetto della prova: prova a trazione in direzione
longitudinale e trasversale con determinazione della
resistenza a trazione, dell’allungamento e del modulo
elastico tra 1% e 2% dell'allungamento.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 103 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

UNI EN 12311-2: Abdichtungsbahnen - Bestimmung
der Zugeigenschaften - Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

UNI EN ISO 527-1: Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 1: Allgemeine Grundsatze

UNI EN ISO 527-2: Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Teil 2: Prifbedingungen fir
Form- und Extrusionsmassen

UNI EN ISO 527-3: Kunststoffe. Bestimmung der
Zugeigenschaften. Priufbedingungen fur Folien und
Tafeln

UNI EN ISO 527-4: Kunststoffe - Bestimmung der
Zugeigenschaften - Prifbedingungen fir isotrop und
anisotrop faserverstarkte Kunststoffverbundwerkstof-
fe

Anmerkungen: Uberprifung der im Leistungsver-
zeichnis vorgesehenen Vorgaben:

Zugfestigkeit = 12 N/mm?
Dehnung = 250 %
Elastisches Modul zwischen 1 und 2 % < 20 N/mm?

Vergutung: Die Vergutung der Leistungen zur
Durchfihrung des Zugversuchs erfolgt fur jede ge-
prufte Probe und gemaR der Position 040102A. Die
Vergitung umfasst die Vorbereitung der Probe, die
Ausfihrung der Prifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fir jede Probe ge-
man der Position 040102B vergitet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pri-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Enthahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

UNI EN 12311-2: Membrane flessibili per impermea-
bilizzazione - Determinazione delle proprieta a tra-
zione - Parte 2: Membrane di gomma e di materiale
plastico per I'impermeabilizzazione di coperture

UNI EN ISO 527-1: Materie plastiche - Determina-
zione delle proprieta a trazione - Parte 1: Principi ge-
nerali

UNI EN ISO 527-2: Materie plastiche - Determina-
zione delle proprieta a trazione - Parte 2: Condizioni
di prova per materie plastiche per stampaggio ed
estrusione

UNI EN ISO 527-3: Materie plastiche. Determinazio-
ne delle caratteristiche a trazione. Condizioni di pro-
va per film a lastre

UNI EN ISO 527-4: Materie plastiche - Determina-
zione delle caratteristiche a trazione - Condizioni di
prova per i compositi plastici rinforzati con fibre, iso-
tropi ed ortotropi

Note: verifica delle prescrizioni previste dal capitola-
to:

Resistenza a trazione =2 12 N/mm?
Allungamento = 250%
Modulo elastico tra 1% e 2% < 20 N/mm?

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di trazione avviene per ogni campione e con
la voce di tariffa 040102A. Il compenso comprende la
preparazione del campione, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento &€ compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040102B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
I'inserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.
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BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

7.1.3. Durchdrickwiderstand (Pos. 040103)

Gegenstand der Prufung: Bestimmung des Durch-
drickwiderstandes von Abdichtungsmembranen

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12730: Abdichtungsbahnen - Bitumen-,
Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdich-
tungen - Bestimmung des statischen Lastwiderstan-
des

UNI EN ISO 12236: Geokunststoffe -
durchdriickversuch (CBR-Versuch)

Stempel-

Anmerkungen: Stempeldurchdriickversuch mit Be-
stimmung der notwendigenKraft, um einen abge-
flachten Stempel durch die Membran zu druicken.

Prifung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Mindestdurchdriickkraft (> 2,5 kN).

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfihrung des Stempeldurchdrickversuchs er-
folgt fur jede geprifte Probe und gemaf der Position
040103A. Die Vergitung umfasst die Vorbereitung
der Probe, die Ausfihrung der Prifungen, die Aus-
arbeitung und Auswertung der Prifergebnisse, die
tabellarische und grafische Darstellung der Prifer-
gebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnis-
se in die Datenbank und die Fotodokumentation ge-
maf Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fir jede Probe ge-
man der Position 040103B vergitet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pru-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Entnahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

7.1.3. Resistenza al punzonamento (Pos.
040103)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za al punzonamento di membrane di impermeabiliz-
zazione

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12730: Membrane flessibili per impermeabi-
lizzazione - Membrane bituminose, di materiale pla-
stico e di gomma per impermeabilizzazione di coper-
ture - Determinazione della resistenza al carico stati-
co

UNI EN ISO 12236: Geosintetici - Prova di punzo-
namento statico (metodo CBR)

Note: prova di punzonamento statico con determina-
zione della forza richiesta per spingere un pistone ad
estremita piatta attraverso la membrana.

Verifica della forza minima di punzonamento prevista
dal capitolato (> 2,5 kN).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di punzonamento avviene per ogni campio-
ne e con la voce di tariffa 040103A. Il compenso
comprende la preparazione del campione,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento € compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040103B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
l'inserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 105 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

7.1.4. Dichtheitsprufung (Pos. 040104)

Gegenstand der Prifung: Messung der Durchlas-
sigkeit im stationarem Zustand einer Flissigkeit
durch eine geosynthetisches Material mit Barriere-
funktion, das zum langfristigen Riickhalten von Flis-
sigkeiten eingesetzt wird.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 1928: Abdichtungsbahnen - Bitumen-,
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdich-
tungen - Bestimmung der Wasserdichtigkeit

UNI EN 14150: Geosynthetische Dichtungsbahnen -
Bestimmung der Flissigkeitsdurchlassigkeit

Anmerkungen: Prufung der Dichtheit

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchflihrung der Dichtheitsprifung erfolgt fir jede
geprufte Probe und gemal der Position040104A. Die
Vergltung umfasst die Vorbereitung der Probe, die
Ausfihrung der Priifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemal Punkt
1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fur jede Probe ge-
maf der Position040104B vergitet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pri-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Enthahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

7.1.5. Widerstand gegen stoRartige Belastun-
gen (Pos. 040105)

Gegenstand der Prufung: DurchstolRversuch an
Dachabdichtungsbahnen.

7.1.4. Provadi impermeabilita (Pos. 040104)

Oggetto della prova: misurazione del flusso, in sta-
to stazionario, di un liquido attraverso un geosintetico
con funzione barriera, utilizzato per trattenere i liquidi
in applicazioni a lungo termine.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 1928: Membrane flessibili per impermeabi-
lizzazione - Membrane bituminose, di materiale pla-
stico e di gomma per impermeabilizzazione di coper-
ture - Determinazione della tenuta all'acqua

UNI EN 14150: Geosintetici con funzione barriera -
Determinazione della permeabilita ai liquidi

Note: verifica della tenuta.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di impermeabilita avviene per ogni campio-
ne e con la voce di tariffa 040104A. Il compenso
comprende la preparazione del campione,
I'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento € compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040104B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
I'inserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.

7.1.5. Resistenza all’'urto (Pos. 040105)

Oggetto della prova: prova di punzonamento trami-
te urto su membrane per impermeabilizzazione di
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BEREICH: PL PLANUNG SETTORE PL PROGETTAZIONE
GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
Ort an Baumaterialien materiali da costruzione
KAPITEL: Leistungsbeschreibung CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni
coperture.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

UNI EN 12691: Abdichtungsbahnen - Bitumen-,
Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdich-
tungen - Bestimmung des Widerstandes gegen
stoRartige Belastung

Anmerkungen: DurchstoR3versuch mit Dichtheitspri-
fung nach Fall eines Gewichts von 500 g aus 750
mm Hohe (Verfahren A der Referenznorm).

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Pri-
fung des Widerstands gegen stofl3artige Belastung
erfolgt fur jede geprifte Probe und geman der Posi-
tion040105A. Die Vergitung umfasst die Vorberei-
tung der Probe, die Ausfuhrung der Prifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pru-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation
gemalf Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fur jede Probe ge-
man der Position040105B vergltet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pri-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Enthnahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

7.1.6. Falzen bei tiefen Temperaturen(Pos.
040106)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Bieg-
barkeit von flexiblen Dachabdichtungsbahnen bei
niedrigen Temperaturen.

Ausfuhrung / Bewertung gemaf der Norm:

UNI EN 495-5: Abdichtungsbahnen - Bestimmung
des Verhaltens beim Falzen bei tiefen Temperaturen
- Teil 5: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dach-
abdichtungen

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12691: Membrane flessibili per impermeabi-
lizzazione - Membrane bituminose, di materiale pla-
stico e di gomma per impermeabilizzazione di coper-
ture - Determinazione della resistenza all'urto

Note: prova di punzonamento con verifica della tenu-
ta in seguito alla caduta di un peso da 500 g da 750
mm di altezza (procedura A della normativa di riferi-
mento).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resistenza all’'urto avviene per ogni cam-
pione e con la voce di tariffa 040105A. Il compenso
comprende la preparazione del campione,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento € compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040105B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
linserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.

7.1.6. Piegatura a freddo (Pos. 040106)

Oggetto della prova: determinazione della piegabili-
ta di membrane flessibili per impermeabilizzazione
dopo l'esposizione a basse temperature.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 495-5: Membrane flessibili per impermeabi-
lizzazione - Determinazione della piegabilita a basse
temperature - Parte 5: Membrane di gomma e mate-
riale plastico per l'impermeabilizzazione di coperture
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Anmerkungen: Uberpriifung, ob die Membran nach
einem Falzen bei -20°C unversehrt bleibt.

Vergitung: Die Vergutung der Leistungen zur Pri-
fung Biegbarkeit bei kalten Temperaturen erfolgt fir
jede geprufte Probe und gemall der Positi-
on040106A. Die Vergltung umfasst die Vorbereitung
der Probe, die Ausfihrung der Prifungen, die Aus-
arbeitung und Auswertung der Prifergebnisse, die
tabellarische und grafische Darstellung der Prifer-
gebnisse im Prifprotokoll, die Eingabe der Ergebnis-
se in die Datenbank und die Fotodokumentation ge-
maf Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prufende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fir jede Probe ge-
maR der Position040106B vergltet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pri-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Entnahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

7.1.7. Scherprifung (Pos. 040107)

Gegenstand der Priifung: Bestimmung des Scher-
widerstandes der Fugennadhte zwischen zwei an-
grenzenden Membranen.

Ausfihrung / Bewertung gemali der Norm:

UNI EN 12317-2: Abdichtungsbahnen - Bestimmung
des Scherwiderstandes der Flgennahte - Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdich-
tungen

Anmerkungen: Die im Leistungsverzeichnis ange-
fuhrte Prifung sieht vor, dass der Bruch aufRerhalb
der Schweil3fuge auftritt.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Scherpriifung erfolgt fir jede ge-
prufte Probe und gemafl der Position040107A. Die
Vergltung umfasst die Vorbereitung der Probe, die
Ausfuhrung der Prifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im

Note: verifica che la membrana si mantenga intatta
dopo piegatura a -20°C.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di piegatura a freddo avviene per ogni cam-
pione e con la voce di tariffa 040106A. || compenso
comprende la preparazione del campione,
'esecuzione delle prove, I'elaborazione e la valuta-
zione dei risultati delle prove, la rappresentazione dei
risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento € compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040106B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
linserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.

7.1.7. Provaditaglio (Pos. 040107)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za al taglio delle giunzioni tra due membrane adia-
centi.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12317-2: Membrane flessibili per impermea-
bilizzazione - Determinazione della resistenza al ta-
glio delle giunzioni - Parte 2: Membrane di materiale
plastico e gomma per l'impermeabilizzazione di co-
perture.

Note: la verifica da capitolato prevede che la rottura
si verifichi al di fuori del punto di saldatura.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di taglio avviene per ogni campione e con la
voce di tariffa 040107A. Il compenso comprende la
preparazione del campione, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, l'inserimento dei risul-
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Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemal Punkt
1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fur jede Probe ge-
man der Position040107B vergltet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pri-
fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Enthahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

7.1.8. Bestimmung des Schéalwiderstandes der
Fugennahte (Pos. 040108)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung des Schél-
widerstandes der Fligennahte der Membranen.

Ausfihrung / Bewertung gemanR der Norm:

UNI EN 12316-2: Abdichtungsbahnen - Bestimmung
des Schélwiderstandes der Figenndhte - Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdich-
tungen

Anmerkungen: Die im Leistungsverzeichnis ange-
fuhrte Prifung sieht vor, dass der Schalwiderstand
der Schweil3fugen > 6 N/mm betragt

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Pri-
fung des Schéalwiderstands erfolgt fur jede geprufte
Probe und gemal der Position040108A. Die Vergu-
tung umfasst die Vorbereitung der Probe, die Aus-
fuhrung der Priifungen, die Ausarbeitung und Aus-
wertung der Prifergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Prifergebnisse im Prifpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

Wenn die zu prifende Probe noch nicht zur Verfi-
gung steht, wird auch die Entnahme des Probekor-
pers auf der Baustelle/im Werk fiur jede Probe ge-
maf der Position040108B vergiitet. Das Engelt um-
fasst alle Tatigkeiten, die zur Entnahme der zu pri-

tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento € compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040107B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del
campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
linserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.

7.1.8. Resistenza al distacco delle saldature
(Pos. 040108)

Oggetto della prova: determinazione della resisten-
za al distacco delle giunzioni delle membrane.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

UNI EN 12316-2: Membrane flessibili per impermea-
bilizzazione - Determinazione della resistenza al di-
stacco delle giunzioni - Parte 2: Membrane di mate-
riale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione
delle coperture.

Note: la verifica da capitolato prevede che la resi-
stenza al distacco delle saldature sia > 6 N/mm

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di resistenza al distacco delle saldature av-
viene per ogni campione e con la voce di tariffa
040108A. Il compenso comprende la preparazione
del campione, I'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
ai sensi del punto 1.6.2.

Qualora il campione da sottoporre a prova non sia
gia a disposizione, il prelievo del provino in cantie-
re/stabilimento € compensato, per ogni campione
con la voce di tariffa 040108B. Il compenso com-
prende tutte le attivita necessarie al prelievo del

Archiv Nr. / Pos. arch.

20160331_AP227_Prove_Materiali_lsarco_Capitolato_HK_DiRo.doc erstellt am / redatto il: 31.03.2016



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 109 von/di 120

BEREICH: PL PLANUNG

GEGENSTAND: AP227 — Laborversuche und Versuche vor
Ort an Baumaterialien

KAPITEL: Leistungsbeschreibung

SETTORE PL PROGETTAZIONE

OGGETTO: AP227 - Prove di laboratorio ed in sito sui
materiali da costruzione

CAPITOLO: Capitolato delle prestazioni

fenden Probe notwendig sind, die entsprechende
Verwahrung, die Eingabe der Entnahmedaten in die
Datenbank und die Fotodokumentation gemaf Punkt
1.6.2.

7.1.9. Dichtheitspriufung an Schwei3nahten mit
Prifkanal (Pos. 040109)

Gegenstand der Prifung: Dichtheitsprifung an
SchweiRnahte mittels Prifkanal (doppelte Schweif3-
naht), die einer bestimmten mechanischen Bean-
spruchung mittels zerstérungsfreiem Verfahren un-
terzogen werden.

Ausfihrung / Bewertung im Sinne des Doku-
ments:

Technisches Leistungsverzeichnis: Technische Ver-
tragsbestimmungen. Tiefbauarbeiten, Teil 3 (Dok.
D0753-15-01-002.03-KT-04-TEIL3)

Anmerkungen: Die Instrumente (Manometer) mus-
sen der Norm UNI EN 472, Klasse 1,0, entsprechen.

Die Prifung wird eine Stunde nach dem Schweil3-
vorgang durchgefuhrt. An einem Ende der Schweil3-
naht wird das Instrument zur Druckbeaufschlagung
mit Manometer montiert, das den Kanal hermetisch
abdichtet. Am anderen Ende der Schweil3naht erfolgt
ein hermetischer Verschluss, z.B. mittels HeilRver-
siegelung oder mit Klemmen. Der Prifdruck von 2
Bar, der fur die anféngliche Verformung erforderlich
ist, wird erst nach einem Anfangsdruck von etwa ei-
ner Minute erreicht und kann auch hoéher als der
Endprufdruck sein. Die Prufung dauert etwa 10 Minu-
ten. Der Druck wird am Beginn und am Ende der
Prifung aufgezeichnet. Die Schweinaht ist dicht,
wenn der Druck im Prifkanal nicht mehr als 10 % im
Vergleich zum Anfangswert abfallt.

Vergutung: Die Vergitung der Leistungen zur
Dichtheitsprifung der Schwei3nédhte mit Prifkanal
erfolgt fur jeden Schweil3vorgang und gemal der
Position0401090. Die Vergitung umfasst die Vorbe-
reitung der Probe, die Ausfuhrung der Prifungen, die
Ausarbeitung und Auswertung der Prifergebnisse,
die tabellarische und grafische Darstellung der Pri-
fergebnisse im Prufprotokoll, die Eingabe der Ergeb-
nisse in die Datenbank und die Fotodokumentation

campione da sottoporre a prova, la relativa custodia,
linserimento degli estremi identificativi del prelievo
nella banca dati e la documentazione fotografica ai
sensi del punto 1.6.2.

7.1.9. Provadi tenuta sulle saldature con canale
di prova (Pos. 040109)

Oggetto della prova: prova di tenuta delle saldature
con canale di prova (saldature doppie) sottoposte a
una determinata sollecitazione meccanica, con pro-
cedura non distruttiva.

Esecuzione / valutazione ai sensi del documento:

Capitolato Tecnico: disposizioni tecniche di contratto,
Lavori in sotterraneo, parte 3 (doc. D0753-15-01-
002.03-KT-04-TEIL3)

Note: la strumentazione (manometro) deve essere
conforme alla UNI EN 472 classe 1,0

La prova si esegue un'ora dopo la saldatura. A una
estremita della saldatura viene montata la strumen-
tazione per la messa in pressione con manometro,
che chiude ermeticamente il canale. All'altra estremi-
ta della saldatura viene praticata una chiusura erme-
tica, per es. con saldatura a caldo o con morsetti. La
pressione di verifica di 2 bar si raggiunge solo dopo
una pressione iniziale di circa un minuto, necessaria
a consentire le deformazioni iniziali, che pud essere
anche maggiore della pressione finale di verifica. La
prova dura circa 10 minuti. La pressione viene regi-
strata all'inizio e alla fine della prova. La saldatura si
considera a tenuta quando la pressione nel canale di
prova diminuisce di non oltre il 10 % rispetto al valo-
re iniziale.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di tenuta sulle saldature con canale di prova
avviene per ogni saldatura e con la voce di tariffa
0401090. Il compenso comprende la preparazione
del campione, 'esecuzione delle prove,
I'elaborazione e la valutazione dei risultati delle pro-
ve, la rappresentazione dei risultati in forma tabellare
e grafica nel verbale di prova, I'inserimento dei risul-
tati nella banca dati e la documentazione fotografica
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8. Sonstige Prifungen (LG 05)

8.1. Kontrollen und Abnahmeprifungen vor
Ort (ULG 0501)

8.1.1. Prifung mit Cross-Hole-Verfahren an
Pfahlen und Bodenblenden (Pos. 050101)

Gegenstand der Prifung: Bestimmung der Aus-
breitungsgeschwindigkeit der Impulse der longitudi-
nalen Ultraschallwellen im Festbeton.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

ASTM D6760: Standard Test Method for Integrity
Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic
Crosshole Testing

UNI EN 12504-4: Prufung von Beton in Bauwerken -
Teil 4: Bestimmung der Ultraschallgeschwindigkeit

Ministerialerlass vom 14. Januar 2008: "Neue tech-
nische Normen fiir das Bauwesen", § 6.4.3.6

Anmerkungen: Bei Guss des Pfahls/der Blende
missen Inspektionsrohre aus Metall eingefligt wer-
den. Fir die Ermittlung werden die Sonden auf den
Boden des Pfahls abgesenkt und parallel wieder zu-
riickgezogen, wobei die Durchgangszeit der Schall-
welle registriert wird.

Verglitung: Die Vergltung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Cross-Hole-Prifung erfolgt fiir je-
den gepriften Pfahl/jede geprifte Blende und geman
den folgenden Positionen:

050101A: Prufung von Pfahlen mit Durchmesser bis
zu 0,5 m, die mit 2 Rohren versehen sind

050101B: Priufung von Pfahlen mit Durchmesser
Uber 0,5 m, die mit 4 Rohren versehen sind

050101C: Prifung von Scheidewénden/Blenden, die
mit 6 Rohren versehen sind

Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der Probe
(einschlie8lich Lieferung und Einbau der Rohre in
der Gussphase), die Durchfihrung der Prifung un-

8. Altre prove (LG 05)

8.1. Verifiche e collaudi in sito (ULG 0501)

8.1.1. Prove cross-hole su pali e diaframmi di
fondazione (Pos. 050101)

Oggetto della prova: determinazione della velocita
di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali
ultrasoniche nel calcestruzzo indurito.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

ASTM D6760: Standard Test Method for Integrity
Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic
Crosshole Testing

UNI EN 12504-4: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture - Parte 4: Determinazione della velocita di pro-
pagazione degli impulsi ultrasonici

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: «Nuove Nor-
me Tecniche per le Costruzioni», § 6.4.3.6

Note: il palo/diaframma dovra essere stato predispo-
sto inserendo nel getto dei tubi metallici di ispezione.
Il rilievo & effettuato calando le sonde sul fondo palo
e ritirandole parallelamente, registrando il tempo di
passaggio dell’onda sonica.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova cross-hole avviene per ogni palo/diaframma
sottoposto a prova e con le voci di tariffa seguenti:

050101A: prova su pali di diametro fino a 0.5 m,
equipaggiati con 2 tubi

050101B: prova su pali di diametro oltre 0.5 m, equi-
paggiati con 4 tubi

050101C: prova su setti/diaframmi, equipaggiati con
6 tubi

Il compenso comprende la predisposizione della pro-
va (ivi inclusi la fornitura e l'installazione dei tubi nel-
la fase di getto), I'esecuzione della prova quale che
sia la lunghezza del palo e quindi la profondita da in-
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abhéangig von der Lange des Pfahls und somit der zu
untersuchenden Tiefe, die Ausarbeitung und Aus-
wertung der Prifergebnisse, die tabellarische und
grafische Darstellung der Prifergebnisse im Prifpro-
tokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank
und die Fotodokumentation gemaR Punkt 1.6.2.

8.1.2. Echometrische Prifungen an Pfahlen und
Mikropfahlen (Pos. 050102)

Gegenstand der Prifung: Unversehrtheitsanalysen
an Masten und Mikropfahlen mittels PIT-Verfahren
(Pile Integrity Test) und Messung von deren Lange.

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

ASTM D 5882-07: Standard Test Method for Low
Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations

Ministerialerlass vom 14. Januar 2008: "Neue tech-
nische Normen fir das Bauwesen", § 6.4.3.6

Anmerkungen: Die Prifung umfasst die Belastung
des Pfahlkopfs mit einer Impulskraft und aus der Er-
mittlung des zeitlichen Verlaufs der Verdichtungswel-
le, zur Bewertung der Unversehrtheit des Pfahls und
zur Messung seiner Lange. Fir die Ausfihrung des
Tests sind keine besonderen Vorkehrungen an den
Pféahlen bei deren Ausfihrung notwendig.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
echometrischen Priifung erfolgt fur jeden gepriften
Pfahl/Schott und gemal den folgenden Positionen:
050102A: Versuch an oben freien Pfahlen

050102B: Versuch an unter der Bodenplatte einge-
bauten Pfahlen

Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der Probe,
die Ausfihrung der Prifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die Ermittlung még-
licher Defekte, die tabellarische und grafische Dar-
stellung der Priifergebnisse im Prufprotokoll, die Ein-
gabe der Ergebnisse in die Datenbank und die Foto-
dokumentation gemaf Punkt 1.6.2.

8.1.3. Belastungsprifung auf Verpressankern

vestigare, I'elaborazione e la valutazione dei risultati
delle prove, la rappresentazione dei risultati in forma
tabellare e grafica nel verbale di prova, I'inserimento
dei risultati nella banca dati e la documentazione fo-
tografica ai sensi del punto 1.6.2.

8.1.2. Prove ecometriche su pali e micropali di
fondazione (Pos. 050102)

Oggetto della prova: analisi di integrita di pali € mi-
cropali di fondazione tramite metodo PIT (Pile Inte-
grity Test) e misura della loro lunghezza.

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

ASTM D 5882-07: Standard Test Method for Low
Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: «Nuove Nor-
me Tecniche per le Costruzioni», § 6.4.3.6

Note: la prova consiste nel sollecitare la testa del pa-
lo con una forza impulsiva e rilevando I'andamento
nel tempo dell'onda di compressione, al fine di valu-
tare lintegrita del palo e misurarne la lunghezza.
L'esecuzione del test non necessita di predisposi-
zioni particolari sui pali al momento della loro
realizzazione.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova ecometrica avviene per ogni palo/paratia
sottoposto a prova e con le voci di tariffa seguenti:

050102A: prova su pali liberi in testa
050102B: prova su pali sottoplinto

Il compenso comprende la predisposizione della pro-
va, I'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valu-
tazione dei risultati delle prove, l'individuazione degli
eventuali difetti, la rappresentazione dei risultati in
forma tabellare e grafica nel verbale di prova,
l'inserimento dei risultati nella banca dati e la docu-
mentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

8.1.3. Provadi carico su tiranti di ancoraggio
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(Pos. 050103)

Gegenstand der Prifung: Belastungsprifung an
Verpressankern

Ausfihrung / Bewertung gemaR der Norm:

Empfehlungen der AICAP “Ancoraggi nei terreni e
nelle rocce” (,Verankerungen in Boden und Fels"
A.d.U.), Mai 1993

Ministerialerlass vom 14. Januar 2008: "Neue tech-
nische Normen fir das Bauwesen", § 6.6

UNI EN 1537: Ausfiihrung von Arbeiten im Spezial-
tiefbau - Verpressanker

Technisches Leistungsverzeichnis: Technische Ver-
tragsbestimmungen. Hochbauarbeiten (Dok. DO753-
15-01-001.01-KT-03-S)

Anmerkungen: die NTC 08 sieht zwei Prifungsar-
ten vor:

1.Vorprifungen von Testverankerungen (Pro-
jektverankerungen) - sie werden starkeren
Beanspruchungen ausgesetzt, als bei der
Kontrolle, und sind spater nicht mehr ver-
wendbar

2.Die Kontrollen bestehen aus einem einfachen
Spannungs- und Entspannungszyklus. In
diesem Zyklus werden die Zuganker einer
Kraft ausgesetzt, die 1,2 Mal héher als die
vorgesehene Betriebsbelastung ist. Dabei
wird Uberprift, ob die gemessenen Dehnun-
gen innerhalb der im Projekt vorgesehenen
Grenzwerte liegen und/oder mit den Mes-
sungen auf den Verankerungen fir die Vor-
probe kompatibel sind.

Je nach Wunsch des Auftraggebers ist der
Versuch mit einer der beschriebenen Metho-
den durchzufihren.

Vergltung: Die Vergitung der Leistungen zur Be-
lastungsprifung von Verpressankern erfolgt fur jede
geprufte Verankerung und mit der Position 0501030
Die Vergiitung umfasst die Vorbereitung der Probe,
die Ausfiihrung der Priifung, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemaR Punkt
1.6.2.

(Pos. 050103)

Oggetto della prova: prova di carico su tiranti di an-
coraggio

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

Raccomandazioni AICAP “Ancoraggi nei terreni e
nelle rocce”, maggio 1993

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: «Nuove Nor-
me Tecniche per le Costruzioni», § 6.6

UNI EN 1537: Esecuzione di lavori geotecnici spe-
ciali - Tiranti di ancoraggio

Capitolato Tecnico: disposizioni tecniche di contratto,
Lavori in superficie (doc. D0753-15-01-001.01-KT-
03-S)

Note: la NTC 08 prevede due tipologie di prove:

1.Prove su ancoraggi preliminari di prova (anco-
raggi di progetto) - sottoposti a sollecitazioni
pit severe di quelle di verifica e non utilizza-
bili per I'impiego successivo

2.Prove di verifica, consistono in un ciclo sempli-
ce di carico e scarico; in questo ciclo il tiran-
te viene sottoposto ad una forza pari a 1,2
volte quella massima prevista in esercizio,
verificando che gli allungamenti misurati sia-
no nei limiti previsti in progetto e/o compati-
bili con le misure sugli ancoraggi preliminari
di prova.

A seconda della richiesta della Committenza, la pro-
va & da eseguire secondo una delle tipologie descrit-
te.

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la prova di carico su tiranti di ancoraggio avviene per
ogni tirante sottoposto a prova e con la voce di tariffa
0501030. Il compenso comprende la predisposizione
della prova, I'esecuzione della prova, I'elaborazione
e la valutazione dei risultati delle prove, la rappre-
sentazione dei risultati in forma tabellare e grafica
nel verbale di prova, I'inserimento dei risultati nella
banca dati e la documentazione fotografica ai sensi
del punto 1.6.2.
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8.1.4. Ausziehversuch an Ankern und Bolzen
(Pos. 050104)

Gegenstand der Prifung: Belastungsprufung von
Bodenvernagelungen

Ausfihrung / Bewertung geman der Norm:

Ministerialerlass vom 14. Januar 2008: "Neue tech-
nische Normen fir das Bauwesen", § 6.6

Anhang zu den Empfehlungen der AICAP “Ancoraggi
nei terreni e nelle rocce” (,Verankerungen in Boden
und Fels* A.d.U.), Mai 1993

UNI EN 14490: Ausflihrung von Arbeiten im Spezial-
tiefbau- Bodenvernagelungen (soil nailing)

Technisches Leistungsverzeichnis: Technische Ver-
tragsbestimmungen. Hochbauarbeiten (Dok. DO753-
15-01-001.01-KT-03-S)

Anmerkungen: Ziel des Versuchs ist die Bestim-
mung der tatsdchlichen Ausziehkraft des Veranke-
rungselements des Bolzens oder des Ankers aus
dem Boden. Der Versuch besteht aus dem Spannen
von Bolzen oder Ankern, bis dass diese aus dem
Boden entzogen werden oder bis dass es zum Bruch
des den Bolzen oder den Anker umgebenden Mate-
rials kommt.

Verglitung: Die Vergitung der Leistungen zur
Durchfiihrung der Belastungspriifung von Bodenver-
nagelungen erfolgt fir jeden gepriften Nagel und
gemal der Position0501040. Die Vergiitung umfasst
die Vorbereitung der Probe, die Ausfiihrung der Pru-
fungen, die Ausarbeitung und Auswertung der Pri-
fergebnisse, die tabellarische und grafische Darstel-
lung der Prifergebnisse im Prufprotokoll, die Einga-
be der Ergebnisse in die Datenbank und die Fotodo-
kumentation gemanR Punkt 1.6.2.

8.1.5. Priufung der Dicke der endgltigen Ver-
kleidung (Pos. 050105)

8.1.4. Provadi sfilamento di chiodi e bulloni
(Pos. 050104)

Oggetto della prova: prova di trazione su chiodi o
bulloni ad ancoraggio passivo

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: «Nuove Nor-
me Tecniche per le Costruzioni», § 6.6

Appendice alle Raccomandazioni AICAP “Ancoraggi
nei terreni e nelle rocce”, maggio 1993

UNI EN 14490: Esecuzione di lavori geotecnici spe-
ciali - Chiodature del terreno (soil nailing)

Capitolato Tecnico: disposizioni tecniche di contratto,
Lavori in superficie (doc. D0753-15-01-001.01-KT-
03-S)

Note: la prova ha lo scopo di determinare I'effettiva
forza di sfilamento della fondazione del bullone o del
chiodo dal terreno circostante. La prova consistera
pertanto nella messa in trazione di bulloni o chiodi
fintantocheé si produca o lo sfilamento dal terreno o la
rottura del materiale costituente il bullone o chiodo.

Compenso: il compenso della prestazione relativa
alla prova di carico su chiodi avviene per ogni chiodo
sottoposto a prova e con la voce di tariffa 0501040. I
compenso comprende la predisposizione della pro-
va, I'esecuzione delle prova, I'elaborazione e la valu-
tazione dei risultati delle prove, la rappresentazione
dei risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, I'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.

8.1.5. Verifica dello spessore del rivestimento
definitivo (Pos. 050105)
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Gegenstand der Prufung: Zerstdrungsfreie Verfah-
ren zur Prifung der Dicke der endgiltigen Verklei-
dung

Ausfihrung / Bewertung gemanR der Norm:

Technisches Leistungsverzeichnis: Technische Ver-
tragsbestimmungen. Tiefbauarbeiten, Anhang A
(Dok. D0753-15-01-201.01-KT-03 Anhang A).

UNI EN 12504-4: Prifung von Beton in Bauwerken.
Teil 4: Bestimmung der Ultraschallgeschwindigkeit.

ASTM C1383 — 15: Standard Test Method for Meas-
uring the P-Wave Speed and the Thickness of Con-
crete Plates Using the Impact-Echo Method

Anmerkungen: Die Prifung kann geman einem der
beiden folgenden Verfahren durchgefiihrt werden:

1.Ultraschallverfahren mit Imission eines Fre-
guenzimpulses > 20 kHz, wobei die aussen-
dende Sonde und der Empfanger auf der
Oberflache der Verkleidung aufgestellt wer-
den

2.lmpact-Echo-Verfahren mit Imission von
Schallwellen, die beim Aufprall eines zu pri-
fenden Bauelements erzeugt werden.

Die Messungen durfen nur in der Zone des Hauben-
schlissels und der Fuge in einem 80x80 cm groRRen
Gitters durchgefihrt werden (fiir weitere Details sie-
he Technisches Leistungsverzeichnis).

Vergutung: Die Vergutung der Leistungen zur Be-
stimmung der Dicke der engiiltigen Verkleidung er-
folgt fur jedes geprufte Gitter und gemaR den fol-
genden Positionen:

050105A: Ultraschallverfahren
050105B: Impact-Echo-Verfahren

Die Vergitung umfasst die Vorbereitung der Probe,
die Ausfiihrung der Prifungen, die Ausarbeitung und
Auswertung der Prifergebnisse, die tabellarische
und grafische Darstellung der Prifergebnisse im
Prufprotokoll, die Eingabe der Ergebnisse in die Da-
tenbank und die Fotodokumentation gemafl Punkt
1.6.2.

Oggetto della prova: metodi non distruttuvi di verifi-
ca dello spessore del rivestimento definitivo

Esecuzione / valutazione ai sensi della norma:

Capitolato Tecnico: disposizioni tecniche di contratto,
Lavori in sotterraneo, Allegato A (doc. D0753-15-01-
201.01-KT-03 Allegato A).

UNI EN 12504-4: Prove sul calcestruzzo nelle strut-
ture. Parte 4: Determinazione della velocita di propa-
gazione degli impulsi ultrasonici

ASTM C1383 - 15: Standard Test Method for Meas-
uring the P-Wave Speed and the Thickness of Con-
crete Plates Using the Impact-Echo Method

Note: la prova pud essere eseguita secondo uno dei
due metodi seguenti:

3.Metodo ad ultrasuoni, con immissione di un
impulso di frequenza > 20 kHz, posizionando
sonda emittente e ricevitore sulla superificie
del rivestimento

4.Metodo impact-echo, con immissione di onde
acustiche generate da impatto nell'’elemento
costruttivo da verificare.

Le misure devono essere eseguite solo nella zona
della chiave di calotta e del giunto, secondo un reti-
colo di dimensioni 80 x 80 cm (v. Capitolato Tecnico
a riferimento per maggiori dettagli).

Compenso: il compenso delle prestazioni relative al-
la verifica dello spessore del rivestimento avviene
per ogni reticolo di misure sottoposto a prova e con
le voci di tariffa seguenti:

050105A: Metodo ad ultrasuoni
050105B: Metodo impact-echo

Il compenso comprende la predisposizione della pro-
va, I'esecuzione della prova, I'elaborazione e la valu-
tazione dei risultati delle prove, la rappresentazione
dei risultati in forma tabellare e grafica nel verbale di
prova, l'inserimento dei risultati nella banca dati e la
documentazione fotografica ai sensi del punto 1.6.2.
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9. Berichte (LG 06)

9.1. Allgemeines

Die Prufungsergebnisse sind in den im folgenden
beschriebenen Berichten zu sammeln.

- Prifprotokoll
- Vierteljahrlicher Zwischenbericht
- Abschlussbericht

9.2. Prufprotokoll

Die Ergebnisse der Versuche muissen innerhalb
von 15 Kalendertagen nach dem Datum der Uber-
gabe der Prifproben oder nach dem Abschluss der
vor Ort durchgefiihrten Tests, mit Ausnahme der
Versuche, die in Hinblick auf die Durchfiihrung
nach den spezifischen Normen mehr Zeit erfordern,
dem Auftraggeber als Prifprotokoll, das die wich-
tigsten Daten der Prifung und die Auswertungen in
tabellarischer und graphischer Form enthélt, Gber-
geben werden.Jedes Prifprotokoll muss mit einer
kurzen Zusammenfassung versehen sein, in wel-
cher im Allgemeinen die Bewertung der Prifung
und die erzielten Ergebnisse enthalt. Dem Prifpro-
tokoll mussen die von der OBA oder vom AN, so-
fern dieser die Probeentnahem durchfihrt, erstell-
ten photographischen Unterlagen beigelegt wer-
den, die bei der Durchflihrung der Prifung und ggf.
bei der Entnahme der Probe sowie bei deren Vor-
bereitung angefertigt wurden.

Es muss auf der ersten Seite die Angaben uber die
Probe (Nummer der Probe, Entnahmestelle usw.),
die Ausfiihrung der Prifung (Art der Prifung, Aus-
fuhrungswerte, Prifungsmessungen) und die wich-
tigsten Ergebnisse aufweisen.

Ferner muss es zumindest die Angaben geman
Punkt 9 (des Rundschreibens Nr. 7617/STC vom 8.
September 2010 des Ministeriums fir Infrastruktu-
ren und Transport enthalten.

9. Relazioni (LG 06)

9.1. Generalita

| risultati delle prove devono essere raccolti nelle re-
lazioni descritte di seguito.

- Verbale di prova
- Relazione trimestrale intermedia
- Relazione conclusiva

9.2. Verbale di prova

Entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data del
verbale di prelievo o dalla data di consegna del pro-
vino, salvo che per I'esecuzione di prove che richie-
dono tempi piu lunghi per essere eseguite secondo
le norme specifiche, i risultati devono essere messi a
disposizione del Committente sotto forma di verbale
di prova con l'indicazione dei dati principali della pro-
va e i referti in formato tabellare e grafico. Ogni ver-
bale di prova deve essere corredato di una relazione
breve, che corrisponde, in linea generale, alla valu-
tazione della prova e dei risultati ottenuti. Al verbale
di prova deve essere allegata la documentazione fo-
tografica prodotta dalla DL o dall'appaltatore, nel ca-
S0 in cui sia quest’ultimo ad effettuare il prelievo, per
l'esecuzione della prova ed, eventualmente, per il
prelievo del campione e la sua preparazione.

Il verbale di prova deve presentare, sulla prima pagi-
na, le indicazioni determinanti in merito al campione
(numero del campione, sito di prelevamento, ecc.),
all'esecuzione della prova (tipo di prova, valori di
esecuzione, misurazioni di prova) e ai risultati piu
importanti della stessa.

Il verbale di prova deve contenere almeno le indica-
zioni di cui al punto 9. della Circolare 8 settembre
2010, n. 7617/STC emanata dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti.
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Fur die Prufungen laut ggst. Leistungsverzeichnis,
die zu den im Punkt 5. des Rundschreibens
7617/STC (Bereich A) genannten obligatorischen
Prufungen zahlen, wird die Ausstellung des Offiziel-
len Prufzertifikats verlangt. Fir die restlichen Pri-
fungen wird die Ausstellung des Priifprotokolls (o-
der des Prifberichts) verlangt.

Die Ubergabe der Priifzertifikate und / oder Priif-
protokolle erfolgt per E-Mail in digitaler Form (mit
digitaler Unterschrift), auf der Grundlage der Spezi-
fikationen laut Punkt 1.6.2. Diese Prufzertifikate
und / oder Prifprotokolle missen gemal Punkt
1.6.3 gleichzeitig in der Datenbank hochgeladen
werden.

Die Vergutung fur die Leistungen zur Verfassung
der Prifzertifikate und / oder Prifprotokolle ist in
den einzelnen Entgelten fiir die Prifungen enthal-
ten und angefthrt.

9.3. Vierteljahrliche Zwischenberichte
(Pos. 060101)

Ab dem Tag des Beginns der Leistungen muss
vierteljahrlich, innerhalb von 15 Kalendertagen, ein
zusammenfassender Bericht Uber die im vergan-
genen Quartal erbrachten Leistungen abgegeben
werden. Der zweisprachige Quartalsbericht muss
zumindest die folgenden Standards erfillen.

Beschreibung der Téatigkeit: Alle Aspekte der Tatig-
keit missen detailliert und tbersichtlich angegeben
sein.

Prufungsprogramm: Das Programm der durchge-
fuhrten Prifungen muss erklart werden und eine
allgemeine Beschreibung sowie Angaben zur Ent-
nahme der Proben, zum Transport, zur Vorberei-
tung usw. muss enthalten sein. Es missen graphi-
sche Darstellungen in Bezug auf die Nummer der
einzelnen Proben, die Nummer des Werkstoffs, die
Nummer fir jeden von den Bauarbeiten betroffenen
Bereich usw. beigefugt werden. Die einzelnen
Prufprotokolle und die Zusammenfassungen mus-
sen ordnungsgemal dem vierteljahrlichen Bericht
beigefiigt werden und eindeutig zugeordnet werden
kénnen.

Beschreibung der Prufungen: Die einzelnen Pri-

Per le prove del presente capitolato che rientrano tra
le prove obbligatorie riportate al punto 5. della Circo-
lare 7617/STC (settore A), e richiesta I'emissione del
Certificato Ufficiale di Prova. Per le restanti prove &
richiesta I'emissione del verbale (o rapporto) di pro-
va.

La consegna dei certificati e/o verbali di prova avvie-
ne per e-mail in formato digitale (con firma digitale),
sulla base delle specifiche del punto 1.6.2. Gli stessi
certificati e/o verbali di prova devono essere conte-
stualmente caricati sulla banca dati di cui al punto
1.6.3.

Il compenso delle prestazioni inerenti la redazione
dei certificati e/o verbali di prova € compreso e com-
pensato nelle singole voci di prezzo delle prove.

9.3. Relazioni trimestrali intermedie (Pos.
060101)

Con cadenza trimestrale, dal giorno di avvio delle
prestazioni, deve essere consegnata entro 15 gg
una relazione riassuntiva delle prestazioni svolte nel
trimestre trascorso. La relazione trimestrale bilingue
deve rispettare almeno i seguenti standard.

Descrizione dell’attivita: tutti gli aspetti dell'attivita
devono essere indicati in dettaglio e in forma pano-
ramica.

Programma delle prove: deve essere spiegato il pro-
gramma delle prove eseguite, compresi una descri-
zione generale, il prelevamento dei campioni, il tra-
sporto, la preparazione degli stessi, ecc. Devono es-
sere introdotte rappresentazioni grafiche relative al
numero delle singole prove, al numero per materiale,
al numero per ogni settore interessato da lavori di
costruzione, ecc. | singoli verbali di prova e le rela-
zioni devono essere allegati alla relazione trimestrale
ordinatamente e in modo da essere correlabili univo-
camente.

Descrizioni delle prove: le singole prove devono es-
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fungen missen detailliert beschrieben sein, sodass
die Durchfihrung und die Bewertung der Prifun-
gen auf einfache Weise von Dritten verstanden
werden kann. Es sind Graphiken, Zeichnungen und
Diagramme als Hilfsmittel einzusetzen.

Bewertung und Besprechung der Ergebnisse: Fur
alle Ergebnisse der Prifungen muss eine Bespre-
chung erfolgen. Es miussen mdagliche Fehlerquellen
und falsche Werte in den Prifergebnissen beurteilt
werden.

Der vierteljghrliche Zwischenbericht muss geman
den Vorgaben in den Punkten 1.6.2 und 1.6.3
Ubergeben werden. Die Anhange zum digital Uber-
mittelten Bericht missen eine deutlich zuzuord-
nende Aufgliederung enthalten.

Ferner muss im elektronischen Format eine Zu-
sammenfassung (z.B. als Excel-Tabelle usw.) ver-
fasst werden, in dem die Daten eindeutig zugeord-
net und mit den Daten der betreffenden Prifungen
verbunden sind.

Am Ende eines jeden Jahres der Leistungserbrin-
gung missen im Abschluss-Quartalsbericht, abge-
sehen von den Daten in Bezug auf das vergangene
Quartal, auch die zusammenfassenden Daten der
vorhergehenden drei Berichte enthalten sein, um
eine Zusammenfassung der im Laufe des Jahres
erbrachten Leistungen zu erstellen

Die Vergultung der Leistungen bezuglich des vier-
teljahrlichen Zwischenberichts erfolgt pauschal und
gemal’ der Leistungsposition 0601010.

9.4. Abschlussbericht (Pos. 060102)

Nach Abschluss der Tatigkeit ist innerhalb von 30
Tagen ein Abschlussbericht Giber die gesamte Ta-
tigkeit zu erstellen. Folgende Anforderungen muss
der Abschlussbericht mindestens erfillen:

Allgemeine Tatigkeitsbeschreibung: Alle Aspekte
der Tatigkeit missen detailliert und in Ubersichtli-
cher Art und Weise wiedergegeben werden.

Versuchsprogramm: das Gesamtprogramm der
Versuche, einschlie3lich allgemeiner Bericht, Pro-
benahme, Transport, Vorbereitung der Versuche
etc. muss erlautert werden. Es mussen grafische

sere  descritte  dettagliatamente, cosi  che
'esecuzione e la valutazione delle stesse possano
essere comprese facilmente da terzi. Devono essere
impiegati ausili grafici, disegni e diagrammi.

Valutazione e discussione dei risultati: per tutti i risul-
tati delle prove deve essere effettuata una discussio-
ne dei degli stessi. Devono essere indicate possibili
fonti di errore, eventuali valori errati nei risultati delle
prove devono essere valutati.

La relazione trimestrale intermedia deve essere con-
segnata in base alle specifiche dei punti 1.6.2 e
1.6.3. Gli allegati della relazione consegnata in for-
mato digitale devono presentare un ordinamento
chiaramente correlabile.

Inoltre, in formato elettronico deve essere redatto un
documento di sintesi (ad es. tabella Excel, ecc.) nel
guale i dati siano ordinati univocamente e linkati con
i dati delle relative prove.

Al termine di ogni anno di esecuzione delle presta-
zioni, la relazione trimestrale di fine anno deve ripor-
tare, oltre ai dati relativi al trimestre trascorso, anche
i dati riassuntivi delle precedenti tre relazioni, in mo-
do da costituire una sintesi delle prestazioni eseguite
nell’anno.

La retribuzione delle prestazioni relative alla relazio-
ne trimestrale intermedia avviene come forfait e con
la voce di tariffa 0601010.

9.4. Relazione conclusiva (Pos. 060102)

Alla conclusione dell’attivita deve essere redatta, en-
tro 30 gg, una relazione conclusiva in merito
all’attivita complessiva. La relazione conclusiva deve
rispettare almeno i seguenti standard:

Descrizione generale dellattivita: tutti gli aspetti
dell'attivita devono essere indicati in dettaglio e in
forma panoramica.

Programma delle prove: deve essere spiegato il pro-
gramma complessivo delle prove, compresi una de-
scrizione generale, il prelevamento dei campioni, il
trasporto, la preparazione degli stessi, ecc. Devono
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Darstellungen in Bezug auf die Anzahl der einzel-
nen Versuche, die Anzahl pro Material, die Anzahl
pro von den Bauarbeiten betroffenem Bereich etc.
eingefuhrt werden. Die einzelnen Prifprotokolle
und die Berichte missen dem Abschlussbericht
beigefiigt werden, und zwar geordnet und so, dass
sie eindeutig miteinander in Zusammenhang ge-
bracht werden konnen. Es muss auch eine zu-
sammenfassende Darstellung samtlicher Ver-
suchsergebnisse in tabellarischer und graphischer
Form beigefugt werden

Versuchsbeschreibungen: Die einzelnen Versuche
sind so detailliert zu beschreiben, dass die Ver-
suchsdurchfiihrung und Auswertung fur Dritte leicht
und verstandlich nachvollziehbar ist. Es sind gra-
phische Hilfsmittel wie Zeichnungen und Diagram-
me zu verwenden.

Ergebnisauswertung und -diskussion: Fur alle Ver-
suchsergebnisse ist eine Diskussion der Ergebnis-
se durchzufihren. Mébgliche Fehlerquellen sind
aufzuzeigen, eventuelle Ausreiser in den Ver-
suchsergebnissen sind zu beurteilen.

Die Versuchsergebnisse sind mit Literatur- und Er-
fahrungswerten zu vergleichen und eine Beurtei-
lung durchzufihren.

Im Anhang des Endberichtes sind zusammenfas-
sende Darstellungen aller Versuchsergebnisse in
tabellarischer und graphischer Form anzufiigen. Es
sind mindestens folgende Auswertungsarten zu
verwenden:

- Bewertung auf der Grundlage des Materials

- Bewertung auf der Grundlage des von den
Bauarbeiten betroffenen Bereichs

- Bewertung auf der Grundlage des Priftyps

Der Abschlussbericht muss auf der Grundlage der
Spezifikationen gemafll den Punkten 1.6.2 und
1.6.3 abgegeben werden. Die in digitaler Form
Ubergebenen Anlagen zum Bericht miissen so ge-
ordnet sein, dass der Zusammenhang klar ersicht-
lich ist. Der AN muss zu diesem Zweck ein Projekt
erstellen und dieses mit der BBT SE abstimmen.

Zuséatzlich ist auf dem Datentrager ein Ubersichts-
dokument (z. B. Excel Tabelle etc.) zu erstellen, in
dem die Daten eindeutig zugeordnet und mit den
jeweiligen Versuchsdaten verlinkt sind.

essere introdotte rappresentazioni grafiche relative al
numero delle singole prove, al numero per materiale,
al numero per ogni settore interessato da lavori di
costruzione, ecc. | singoli verbali di prova e le rela-
zioni devono essere allegati alla relazione conclusiva
ordinatamente e in modo da essere correlabili univo-
camente. Deve essere allegata anche una rappre-
sentazione riassuntiva di tutti i risultati delle prove in
forma tabellare e grafica.

Descrizioni delle prove: le singole prove devono es-
sere  descritte  dettagliatamente, cosi  che
I'esecuzione e la valutazione delle stesse possano
essere comprese facilmente da terzi. Devono essere
impiegati ausili grafici, disegni e diagrammi.

Valutazione e discussione dei risultati: per tutti i risul-
tati delle prove deve essere effettuata una discussio-
ne dei degli stessi. Devono essere indicate possibili
fonti di errore, eventuali valori errati nei risultati delle
prove devono essere valutati.

| risultati delle prove devono essere confrontati con i
valori dedotti dalla letteratura e dall'esperienza e va-
lutati di conseguenza.

In appendice alla relazione conclusiva devono esse-
re allegate le rappresentazioni riassuntive di tutti i ri-
sultati in forma tabellare e grafica. Devono essere
impiegati almeno i seguenti tipi di valutazione:

- valutazione in base al materiale

- valutazione in base al settore interessato da la-
vori di costruzione

- valutazione in base al tipo di prova

La relazione conclusiva deve essere consegnata in
base alle specifiche dei punti 1.6.2 e 1.6.3.. Gli alle-
gati della relazione consegnata in formato digitale
devono presentare un ordinamento chiaramente cor-
relabile. L’Affidatario & tenuto a elaborare un proget-
to a tal fine e a concordarlo con BBT SE.

Inoltre, in formato elettronico deve essere redatto un
documento di sintesi (ad es. tabella Excel, ecc.) nel
quale i dati siano ordinati univocamente e linkati con
i dati delle relative prove.
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Die Vergutung der Leistungen beziiglich des Ab- La retribuzione delle prestazioni relative alla relazio-
schlussberichtes erfolgt pauschal und ist mit der ne conclusiva avviene come forfait e con la voce di
Position 0601020 abgegolten. tariffa 0601020.
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